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Nouveaux matériaux

Larticle suivant décrit I'expérience réalisée sur une turbine Kaplan par I'application
d'un revétement a base de carbure de Tungsténe pour réduire I'usure par abrasion
des pales et du manteau. Cette technologie devrait permettre une réduction des

temps d’indisponibilité pour les travaux de maintenance.

Lutter contre |'usure par abrasion

Une protection de surface appliquée sur les pales et le manteau des turbines Kaplan
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Issu du glacier du Rhone, dans le mas-
sif du Saint-Gothard, le Rhone coule dans
une vallée étroite, encaissée entre les
alpes valaisannes au sud et les alpes ber-
noises au nord. Son cours supérieur est
ainsi complétement alpestre. Son régime
est caractérisé par des hautes eaux au
printemps et en été et une période
d’étiage en hiver. Ce régime est actuelle-
ment fortement modifié par la présence
des bassins d’accumulation qui retiennent
I’eau en été et la restituent en hiver. Pour

des informations détaillés voir I’encarté
sur la page 42.

Maintenance et entretien

L’aménagement de Lavey a la particu-
larité de turbiner les eaux du Rhone qui
transportent des quantités considérables
d’alluvions contenant une forte propor-
tion de sable (jusqu'a 45% de quartz) en
suspension dans I'eau (fig. 1).

La concentration moyenne de sable re-
levée par des mesures ponctuelles est la
suivante:

— en été (mai a septembre): 0,5 g/1, avec

des pointes a 3 g/l
— en hiver (octobre a avril): 0,05 g/

L'importance du phénomene d’usure
de roues de turbine est quantifiée d’une

Relevé des concentrations de sable dans I’'eau du Rhéne:r\‘;
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Fig. 1 Proportion de sable dans les eaux du Rhéne

Les variations de cette concentration sont marquées en été a la période de fonte des neiges et d'orage.
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Force hydraulique

Aménagement de Lavey

VI3Se €N SEEVICE: s 5w e & 538 6 5.8 5 @ 5k
Débit maximum utilisé . ............
Chutenette. .. ...................
Turbines Kaplan, axe vertical, 8 pales. .
Puissance nominale ...............
Production annuelle moyenne. . . .. ...

.................... 3
.................... 31 MW
.................... 400 mio kWh

Barrage et prise d'eau (a gauche); roue rénovée d'une turbine Kaplan en cours de montage

part par des mesures des dimensions
géométriques effectuées régulierement
(fig. 2) et d’autre part par des mesures de
rendement.

Mesures dimensionnelles
Par exemple, sur le groupe 3, on a
relevé:

— de mars a novembre 1994, une usure
de la feuille en queue de pale, de
3,6 mm pour une concentration
moyenne de sable de 0,6 g/I, un fonc-
tionnement de 4400 heures et une pro-
duction de 97,6 GWh

— de novembre a avril 1995, I'usure
mesurée est de 0,28 mm pour une
concentration moyenne de sable de
0,05 g/l, un fonctionnement de 3120
heures et une production de 80,3 GWh
Ces valeurs permettent deux constata-

tions:

— L'usure est environ dix fois plus
importante en été qu’en hiver

— L'usure est proportionnelle a la con-
centration de sable

Rendement

Les variations de rendement constatées
entre une roue neuve et une roue usée
dépassent le pour-cent. Les enjeux finan-
ciers sont importants, une perte de rende-
ment de 1% représente annuellement un
manque de production de 1300 MWh par
groupe. L’évolution du rendement me-
suré ressort dans la figure 3.

Entretien

Chaque hiver, un groupe sur trois est
mis hors service trois a quatre mois pour
étre réparé in situ au moyen de recharge
par soudure.
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Malgré ces importants travaux d’entre-
tien, I’usure est telle que les roues doivent
étre remplacées tous les dix a douze ans.

L’hiver 1998/99 verra la mise en ser-
vice du nouveau complexe de Cleuson-
Dixence. Le comportement hydrologique
du Rhone s’en trouvera fortement modi-
fié par un apport de débit supplémentaire
de 75 m’/s (capacité d’un groupe de
Lavey) durant les cinq mois d’hiver et a
certaines heures de la journée. Les nou-
velles conditions ont pour conséquence
une adaptation et une réduction des
périodes d’indisponibilité des groupes
pour leur entretien.

Recherches de solutions nouvelles

Face a ces perspectives d’avenir et a
leurs enjeux financiers, les Services In-
dustriels de la Ville de Lausanne (SIL),
avec la société Hydro Vevey constructeur
de turbines, ont recherché diverses solu-
tions pour prolonger la durée de vie des
pales de turbine.

Dans un premier temps Hydro Vevey a
tout d’abord concu des pales de rechange
avec un profil épaissi pour augmenter la
durée de vie de celles-ci. Cette solution
ne limitait cependant en rien la durée
méme des travaux de réparation et ne per-
mettait pas d’obtenir I’amélioration sou-
haitée de la disponibilité des groupes.

Partant d’expériences positives réa-
lisées sur d’autres types de turbines,
constructeur et exploitant ont alors décidé
d’effectuer un essai en protégeant deux
des huit pales d’une roue avec une couche
de matériau composite WC-Co (Hydro-
dur, marque déposée) résistante a I’abra-
sion par le sable.

Parallelement a ces essais industriels,
Hydro Vevey, en collaboration avec I'Ins-
titut de Génie Atomique de I'EPFL, a

procédé a plusieurs séries de tests su!
éprouvettes de fagon a établir une classi
fication de différents matériaux et d¢
différents procédés d’application. Ce’
éprouvettes ont été soumises a des jets
d’eau chargée du sable prélevé a Lavey:
Le taux d’érosion par le sable a ainsi €t¢
établi pour différentes vitesses de jets €t
pour différents angles d’incidence. Pou’
compléter ces essais, d’autres éprouvettes
ont été parallelement soumises a des €%
sais d’érosion de cavitation, les machines
hydrauliques pouvant étre soumises I
multanément aux deux types d’endom”
magement.

Les résultats obtenus, tant par 1'ex”
périence industrielle que par les tests €
laboratoire, se sont révélés trés promet”
teurs.

A T'usine de Lavey, apres deux cam”
pagnes d’exploitation incluant les pé-
riodes d’été avec fortes concentrations d°
sable (jusqu’a 3,5 g/l contenant 45% dff
quartz), les deux pales protégées ont €t
découvertes quasiment intactes contraire”
ment aux pales voisines qui présentaient
déja des usures tres prononcées (1,2 mm
de moyenne apres 2730 heures de fonc-
tionnement) et des jeux fortement accrus
entre pales et manteau de roue (ﬁg.4
et5). La couche protectrice n’avait été
percée qu’en un seul point, sur quelques
cm?, conséquence d’un défaut local d’ap-
plication et nullement imputable a la ré-
sistance méme de la couche.

Coté laboratoire, les taux d’érosio?
mesurés avec les meilleures protections
sont inférieurs d’un facteur voisin de IOQ
au taux mesuré sur I’acier inox 13Cr-4Ni
qui constitue la matiere de base des pales:

Forts de ces résultats tres positifs, 16
SIL ont décidé de poursuivre I’expérience
en protégeant les huit nouvelles pales

Fig.2 Etat des pales apres six ans d'exploitation

Une partie de la matiére en queue de pale et de la
collerette a disparu. La réparation est effectuée en
ressoudant un triangle de métal en acier inox 13/4 et
en rechargeant le diamétre extérieur, puis par meu-
lage, le profil est reconstitué.
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Fig. 3 Evolution du rendement relatif au cours du temps. La variation de rendement mesurée entre une roue

Neuve et une roue usée non réparable, avoisine 2,4 %

Cette perte de rendement est progressive et elle peut étre partiellement stoppée par une réparation par

recharge du diamétre extérieur de la roue.

@une seconde roue ainsi que le manteau
Supérieur, réalisé en quatre parties.
Confiées a Hydro Vevey, ces nouvelles
Pales ont été, aprés usinage, acheminées
dans les ateliers Tero-Lab de Castolin a
St-Sulpice, pour y étre protégées (fig. 6).
Ce revétement constitué de carbure de
Tungsténe intégré dans une matrice mé-
tallique est projeté thermiquement par un
procédé HVOF (High-Velocity-Oxy-

Full). Ce procédé permet de projeter des

poudres a vitesse supersonique dans une
atmosphere peu oxydante. La tempéra-
ture des particules reste limitée, ce qui
évite des transformations structurales et
permet de conserver toutes les propriétés
de résistance de la poudre.

Les couches déposées sont denses et
appliquées jusqu’a obtenir une épaisseur
voisine de 0,4 mm. Elles peuvent étre
réparées ou renouvelées aprés consom-
mation.

Nouveaux matériaux

Avant la projection, deux plaquettes
témoins ont été jointes a chacune des
pales ou des parties de manteau et ainsi
elles ont été revétues en méme temps que
les picces. Ces plaquettes ont été sou-
mises aux contrdles de qualité suivants:

— mesure de la micro-dureté déterminée
a environ 1200 Vickers

— analyse métallographique par traite-
ment d’image pour définir le taux et la
distribution des microporosités

— mesure d’adhérence avec une contrain-
te d’arrachement supérieure a 80 MPa

— mesure de la rugosité, comprise entre
N7 et N8. L'expérience industrielle de
Lavey a montré que cette rugosité de
surface initiale est fortement réduite en
cours d’exploitation

Par ailleurs, I’épaisseur du revétement
déposé a été soigneusement mesurée selon
une cartographie prédéterminée ce qui
permettra un suivi régulier et précis de
'usure de la couche, et ainsi de program-
mer a I"avance la nouvelle application.

Conclusion

Ce nouveau revétement devrait appor-
ter une amélioration importante pour
I’exploitation et la maintenance des tur-
bines de ['usine hydro-électrique de
Lavey. La tres forte diminution de I'usure
des pales permettra de choisir un profil
hydraulique optimum car moins sollicité.
I1 diminuera considérablement les temps
de révision et sera ainsi un atout impor-
tant pour affronter la libéralisation du
marché de I’électricité.

Fig.6 Revétement d'un élément de manteau de
turbine
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Abriebschidden aufweisen,

Wolframkarbidschichten gegen die
Abnutzung von Turbinenblattern

Der vorliegende Artikel beschreibt Erfahrungen, die im Wasserkraftwerk Lavey
mit Wolframkarbidbeschichtungen von Kaplan-Turbinenblittern erzielt wurden.
Wihrend unbehandelte Turbinen nach einigen Betriebsjahren deutliche
zeigen Vergleichsmessungen an vergiiteten
Oberflichen nur geringe Betriebsspuren. Die geringere Beanspruchung des
Materials erlaubt eine Optimierung der Turbinengeometrie und fiihrt zu verkiirz-
ten Revisionszeiten. Aufgrund 6konomischer Vorteile werden neue Turbinen in
Zukunft vermehrt mit oberflichenvergiiteten Materialien ausgertistet.
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