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On peut alors porter sur un diagramme les valeurs calculees

de cos oc en fonction de A (cos a) qu'on obtient par (2) a

un facteur de proportionnalite pres. En interpolant pour
A (cos a) 0, on trouve alors la vraie valeur de cos a.

Le calcul de a se fait alors faoilement en substituant dans (1)

cette valeur de cos a.
En procedant de cette fafon, nous avons obtenu pour le

NaNOg les constantes suivantes:

a 6,3108 10"8 cm et cos a 47° 15' 59" ä 18° C

Ces chilfres sont connus avec une precision d'environ
1/50.000.

Laboratoire Reiger.
Institut de Physique de VVniversite.

H. Saini. — Dilatation thermique de VArgent mesuree aux
Rayons X.

Nous avons determine le coefficient de dilatation de l'Argent
entre 20° et 300° C, en nous servant d'une chambre du type
Seeman-Böhlin construite specialement pour l'etude des

dilatations. Le cylindre constituant cet appareil a ete coupe en
deux parties inegales: l'une plus petite recevant l'Argent, est

munie d'un corps de chauffe et d'un thermocouple. L'autre
partie recevant le film, porte la fente permettant l'entree des

rayons X. Une methode d'extrapolation permet d'eliminer les

erreurs.

L'Argent a ete eclaire par les rayons Koc du Cu et du Ni.
Resultats: constante reticulaire de l'Argent ä 18° C,

a 4,07725 10~8 cm; coefficient de dilatation a (19,1 ± 0,2)
10~6 degreT1.

Ce travail a ete effectue au Laboratoire Reiger de l'lnstitut
de Physique.

Universite de Geneve.
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