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BULLETIN DU CIMENT

JUIN 1975 42° ANNEE NUMERO 18

Préparation des surfaces de béton
pour I'application de couches
de protection

Quand faut-il une couche de protection? Forme des éléments de béton.
Nature des surfaces. Joints.

Dans certains cas, il faut protéger le béton contre les attaques
chimiques, ceci par un enduit spécial. On sait que le béton est plus
stable que I'acier ou le bois, par exemple, en ce sens qu'une pro-
tection ne lui est nécessaire que s'il est en contact en milieu humide
avec des substances acides ou certains sels en forte concentration.
Dans la nature, ce n'est que trés rarement le cas; cependant cela
peut se produire avec |'eau acide des marais ou certaines eaux de
source a forte teneur en sulfates. En revanche cela est plus fréquent
dans l'industrie de I'alimentation (lait, viandes, fruits) ou dans celle
du traitement chimique des métaux (v. BC 14/1967).

En présence de substances nocives, il faut savoir s'il s’agit d'une
action durable ou seulement occasionnelle et s'il faut s’attendre en
plus a un effet mécanique. Cela conditionne le choix et le dimen-
sionnement de I'enduit protecteur.

Le réle de la couche de protection est d’'éviter d'une facon durable
tout contact entre la substance agressive et le béton. Elle doit donc
satisfaire aux exigences suivantes:



9 - étre chimiquement stable;

— étre plus ou moins résistante aux effets mécaniques;
- étre compacte et d'épaisseur uniforme;
- adhérer parfaitement au béton.

Notre intention n'est pas d'étudier les enduits eux-mémes, mais de
montrer quelles doivent étre la forme et la texture des surfaces
pour que la protection par des enduits soit la plus efficace.

1. Forme

La surface du béton a traiter doit étre la plus petite possible. Il faut
donc éviter les formes trop élancées ainsi que les arétes et angles
rentrants, mais leur préférer les formes trapues et arrondies. Cela
n'offre pas de difficultés car le béton est facile a mouler a volonté
et la dépense qui en résulte est faible car la matiére béton est peu
colteuse.

Il faut en outre que I'écoulement des eaux se fasse bien. Les sur-
faces doivent avoir une pente suffisante d'au moins 1,59% ou |'eau
ne doit en aucun cas former des flaques. Pour que I'enduit adhére
bien, il faut éviter en outre que I'humidité ne traverse le béton de
I'intérieur vers I'extérieur. Ainsi la face de béton opposée a celle
qui porte I'enduit doit également étre séche.

Le béton ne doit pas avoir de fissures visibles. Il faut donc prévoir
des joints convenablement disposés, ou une armature de retrait a
mailles serrées.

2. Surface du béton

La texture de surface doit étre aussi fine que possible afin que la
surface d'attaque soit minimale. Les bavures, bulles d'air et autres
aspérités sont nuisibles, surtout si des actions mécaniques se
superposent a l'attaque chimique. Il faut toutefois éviter les sur-
faces trop lisses sur lesquelles I'adhérence de I'enduit serait mau-
vaise. Sila surface est salie, méme légérement, la couche de protec-
tion risque de se décoller, de méme si la pellicule superficielle de
béton n'y est pas dure et compacte. En général, les enduits de pro-
tection ne doivent étre appliqués que sur des surfaces séches et
pour certains d’entre eux sur un béton absolument exempt de
matiéres grasses (huile de coffrage!). C'est le fournisseur de I'en-
duit ou le spécialiste qui le pose qui doit juger si le support répond
aux exigences.



3 3. Mesures spéciales

Il faut prendre dés le début certaines précautions afin que la sur-
face du béton soit dans les meilleures conditions pour recevoir un
enduit de protection.

3.1 Coffrage

Le coffrage doit étre posé trés soigneusement afin que la surface
soit sans aspérités. Il est important qu’il soit absolument stable et
gue ses éléments soient tous de méme épaisseur. Les arétes éven-
tuelles du béton doivent étre arrondies ou au moins chanfreinées
par une latte triangulaire placée dans le coffrage. Il faut éviter les
coffrages trop lisses et renoncer aux produits de décoffrage
huileux.

3.2 Betonnage

La mise en place et le serrage du béton se font selon les régles
usuelles, en évitant toute ségrégation. Les surfaces doivent étre
compactes et bien fermées. Pour celles qui sont en plein air, il faut
utiliser un béton relativement sec, non sujet a ressuage aprés
serrage et talochage. En effet, tout ressuage affaiblirait la surface
qui deviendrait alors impropre a recevoir un enduit durable. Ces
surfaces doivent donc étre traitées d'une maniére spéciale, mais il
n'est pas recommandé d'y éponger I'eau en saupoudrant de ciment
pur. Tout au plus pourrait-on utiliser pour cela un mélange de sable
sec et de ciment dans la proportion 3:1.

3.3 Traitement de la surface

On réalise un bon état de la surface en maintenant le béton humide
assez longtemps. On peut méme parer ainsi aux légers effritements
de la pellicule superficielle du béton qui peuvent se produire au
début. Les arétes doivent étre chanfreinées et les bavures meulées.
Les surfaces trop lisses peuvent étre traitées au jet de sable ou a
I'aide d'acide chlorhydrique dilué, puis nettoyées al’aircomprimé ou
a I'eau sous pression (aprés traitement a l'acide). Les légers creux
de la surface tels que bulles d’air, nids de gravier ou autres trous
seront bouchés au moyen d’'un mortier de ciment pas trop gras. Si
ces réparations ont une certaine étendue, il faut veiller a ce qu’elles
ne se fissurent pas. Les éventuelles fissures du bhéton de plus de
de 0,2 mm de largeur doivent étre obturées au moyen de pate de



4 ciment. Lors de ces différentes réparations il faut prendre garde de
ne pas recouvrir les surfaces adjacentes d'un film de mortier qui y
compromettrait 'adhérence de I'enduit protecteur.

3.4 Joints

La présence de joints dans la couche de protection pose certains
problémes. Ces joints doivent étre trés simples et avoir une largeur
d’'au moins dix fois I'amplitude des mouvements prévisibles. La
masse de scellement doit, elle aussi, résister aux attaques qui
nécessitent une protection du béton. L’enduit et la masse de scelle-
ment doivent étre compatibles et avoir une bonne adhérence I'un
sur l'autre. En général, on pose I'enduit de protection avant la
masse de scellement et on le prolonge jusqu’au fond du joint. Puis
on obture le joint en ayant soin de ne pas endommager I'enduit.
C'est pour cette opération surtout qu’il importe que les arétes
soient arrondies et les faces des joints bien unies. Il y a une autre
possiblité, c’'est de passer I'enduit de protection par-dessus le
joint; mais il faut alors qu'il soit suffisamment élastique (fig. 1 et 2).

3.5 Pose de I'enduit

On ne peut entrer ici dans des détails concernant la nature des
enduits et leur mise en ceuvre. Mais il est certain qu'ils exigent tous
une préparation des surfaces telle qu'elle a été décrite ci-dessus.
Il est absolument nécessaire de respecter en outre les instructions
données par les fournisseurs pour I'application de leurs produits.

[ A



: |
=
. |
= |
1
4
1 |
|
i |
1
1

Fig. 1 Joint avec corps de joint et masse de scellement. Les arétes sont arrondies et les
parois bien planes. L'enduit de protection est appliqué également sur les parois, jusqu'au
fond du joint.
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Fig. 2 L'enduit de protection, suffisamment élastique, enjambe le joint sur un support
egalement élastique.
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