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BULLETIN DU CIMENT

MAI 1981 49° ANNEE NUMERO 17

L’accélération du durcissement
du béton

Nature du durcissement du ciment portland. Importance de la limitation
du temps de construction. Moyens d’accélérer le durcissement. Considéra-
tions sur le traitement par la chaleur.

Introduction

Le durcissement de la pate de ciment en une véritable pierre exige un
certain temps. |l est la conséquence d’une série de réactions chi-
miques entre les constituants du ciment et I’eau. Les transformations
matérielles qui se produisent alors sont accompagnées d’une aug-
mentation des résistances.

Ces phénomenes suivent des lois naturelles. L’eau tend avidement a
se combiner avec les constituants du ciment. La réaction est accom-
pagnée d’'un dégagement de chaleur. Dans son principe, il s’agit
d’une réaction entre un liquide (I’eau) et un solide (le ciment). Cela
signifie que I’eau doit entrer en contact avec la surface des substances
minérales du ciment. Au début ce contact est facile, mais avec le
temps les produits de la réaction le rendent de plus en plus difficile
(fig. 1). C’est la raison pour laguelle la vitesse des transformations
matéerielles diminue avec le temps (fig. 2).
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Fig. 1 Pour que la réaction de durcissement puisse se produire, il faut que I'eau entre en contact avec les

minéraux du ciment qui restent immobiles. Or les substances produites par la réaction barrent de plus en
plus I'acces de I'eau a ce contact, en sorte que I'ampleur de la réaction diminue progressivement.
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Fig. 2 L’'ampleur de la réaction en fonction du temps.

Il est aussi conforme aux lois naturelles que les réactions chimiques
soient accélérées par une élévation de la température. Or une éléva-
tion de la température ne signifie rien d’autre qu’une accélération du
mouvement des mollécules et par conséquent un plus grand afflux
d’eau vers les points de réaction. La représentation de la fig. 2 peut
ainsi étre complétee, en ce sens qu’aux différentes températures
correspondent différentes courbes (fig. 3). Cette figure montre aussi
que 'ampleur des réactions chimiques correspond a la quantité de
chaleur dégagée et a I'augmentation des résistances.

Le durcissement du béton a une grande importance économique.
Cela se constate aux consequences d’une diminution des résistances
attendues ou a un ralentissement du développement des résistances.
Dans le premier cas cela exige une augmentation de la quantité des
matériaux, dans le second, une durée plus grande des travaux et une
mauvaise utilisation des installations. L’étude des colts permet sou-
vent de constater qu’il vaut la peine de prendre des mesures spéciales
pour accélerer le durcissement et méme parfois dy consacrer des
moyens importants.
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Fig. 3 Influence de la température sur I'ampleur de la réaction, autrement dit sur le développement de la
résistance: T, > T, > T,.

Le choix des méthodes d’accélération

Il'y a différentes méthodes pour obtenir plus rapidement des résis-
tances élevées du béton:

a) augmentation du dosage en ciment avec baisse correspondante
du facteur eau/ciment,

b) utilisation de ciment a hautes résistances initiales (CPH),

c) utilisation d’adjuvants chimiques pour accélérer la prise et réduire
le facteur eau/ciment,

d) utilisation de la chaleur propre,
e) traitement par la chaleur.

Concernant a) En augmentant le dosage en ciment on n’obtient
gu’une relativement faible augmentation de la résistance, mais dans
certains cas un gain de temps de 10 a 30 %. Les difficultés liees aux
dosages trop élevés mettent une limite a ce procédé.

Concernant b) La mise en ceuvre de ciment CPH est le plus connu
des moyens d’accélérer le durcissement et il ne présente pratique-
ment aucun inconvénient. Ses effets et son colt sont bien connus.

Concernant c) L'’utilisation de chlorure de calcium comme accéléra-
teur est de toute facon limitée en raison du danger de corrosion de
I’armature et du dosage a ne pas dépasser. En revanche, les plasti-
fiants qui permettent de reduire fortement le facteur eau/ciment offrent
une solution valable. Les résistances précoces du béton dépendent en
effet largement du facteur eau/ciment. Si I'on ne posséde pas de
données exactes sur les effets du produit, il faut faire des essais
prealables.



4 Concernantd) Parune isolation efficace, on peut conserver au béton
une partie de la chaleur dégagée par les réactions du durcissement.
La température du jeune béton peut ainsi étre relevée de 10 a 20°C,
ce qui accélére le développement des résistances.

Concernant e) L’élévation artificielle de la température du béton
frais est le moyen le plus efficace d’accélérer le durcissement. Il est
seul a permettre de réduire, de moitié par exemple, le temps néces-
saire a I'obtention d’une certaine résistance. |l existe pour cela diffé-
rents procédés quiont été énumérés et décrits dans le «<BC» n° 1/1974.
Le traitement par la chaleur comporte toutefois de gros probléemes
pratiques de différentes natures. Les plus importants sont évoqués
ci-dessous.

La résistance du béton

Cela n’a pas grand sens de chercher a gagner du temps par une
accéleration du durcissement si I’on ne fixe pas exactement les résis-
tances qu’il faut atteindre en pareil cas. Or cette valeur dépend du
temps écoulé. Le seul fait de pouvoir admettre des résistances
réduites est déja un moyen de diminuer le temps de durcissement.
Ainsi la definition des résistances minimales a atteindre doit faire
partie des considérations qui précédent I'introduction d’'une méthode
d’accélération du durcissement. Ces résistances dépendent des
charges imposeées par les travaux suivants et peuvent étre tres diffe-
rentes d’un point a I’autre de I'ouvrage.

L’accélération par des moyens importants

La mise en ceuvre de grands moyens pour accélerer le durcissement
peut conduire a des échecs pénibles. Ceux-ci ne peuvent étre évités
que si I'entrepreneur et son client ont eté bien informés des avan-
tages et des inconvénients du procédé et les ont bien pesés. L’entre-
preneur doit étre en mesure de maitriser le procéde et il doit avoir recu
les moyens d’en bien contrdler I'application.

Il estindispensable de procéder a une analyse préalable des colts en
tenant compte des besoins en matériaux, en installations, en main-
d’ceuvre et en énergie. Les colts supplémentaires doivent étre com-
pensés par un gain appréciable, méme si celui-ci n’est pas facile a
calculer ou a évaluer d’apres le gain de temps.

Toutefois les considérations de colt et de temps ne suffisent pas.
D’autres problémes sont liés a la reussite ou a I’échec de tels projets.



5 Que ce soit dans la préfabrication en usine ou dans le bétonnage sur
les chantiers, tout le programme de construction est influencé par
I’accélération du durcissement du béton. Il faut instaurer un rythme de
travail nouveau et inhabituel. Si 'on veut tirer parti entierement des
avantages de I'accélération du durcissement, il faut que les nombreux
problémes de coordination des programmes qui peuvent se présenter
aient été prévus et résolus.

Un dernier, mais trés important probléeme auquel il faut préter une
grande attention est celui de la qualité. |l faut admettre d’emblée que
I’accélération du durcissement par la chaleur peut diminuer la qualité
du béton. La résistance finale d’'un béton traité par la chaleur est en
général de 10 a 20 % inférieure ala normale. Mais c’est aussi la qualité
dans son sens plus large qui peut étre amoindrie. Une tendance a une
diminution de qualité est toujours liée a la recherche d’'un gain de
temps. Mais si I’'on est conscient de ce risque, on sera automatique-
ment enclin & accorder une attention accrue aux questions de qualité.
Il faut prendre toutes les mesures propres a maintenir un niveau de
qualité normal malgré I'application de procédés d’accélération du
durcissement.

Dans un déroulement normal des travaux de béton (coffrage, arma-
ture, bétonnage, durcissement et décoffrage), le durcissement
occupe un gquart environ du temps, sans tenir compte des temps
d’arrét tels que les nuits. Cette proportion varie un peu suivant les
températures ambiantes extrémes. Si ’'on admet maintenant que les
frais fixes d’un chantier qui dépendent de sa durée (intéréts, amortis-
sement et entretien des installations) représentent 15 a 25% et que
I’'on peut diviser par deux le temps de durcissement du béton, alors
I’économie possible sera de 2 a 5% des colts bruts (Evaluation de
F. Jolivet, voir bibliographie).

Possibilités du traitement par la chaleur
(voir aussi «<BC» n° 1/1974)

Dans le domaine de la préfabrication industrielle d’éléments en béton,
les différentes méthodes de traitement par la chaleur sont bien intro-
duites. Il n’existe pas de difficultés particulieres quand le procédé a
été mis au point. En revanche, pour les bétonnages sur chantier,
I'utilisation de la chaleur pose des problemes chaque fois différents
pour chaque nouvel ouvrage et exige chaque fois une nouvelle
réflexion.



© Sur les chantiers, on utilise de préférence un béton ayant une tem-
pérature de 40 a 50°C a I'état frais. En général, cette température se
conserve pendant plusieurs heures aprées la mise en ceuvre grace a la
chaleur dégagée par le béton lui-méme. Le béton frais échauffé
doit étre mis en place et compacté tres rapidement car son temps de
prise est reduit. C’est pour cette raison qu’on ne peut le chauffer au-
dela de 50°C. Si le béton mis en place est entouré d’une bonne isola-
tion, il suffit que sa température initiale soit de 35°C pour obtenir une
accélération efficace du durcissement. Cette température en effet
s’éléve jusqu’a 50 a 60°C grace au propre dégagement de chaleur du
béton.

Pour le chauffage électrique du béton, il faut des installations spé-
ciales. Il existe des dispositifs pour chauffer les gachées les unes
apres les autres, mais egalement des chauffages continus pour le
béton pompé (voir bibliographie). L’échauffement du béton frais ou
des granulats a la vapeur est plus facile a installer mais plus difficile
a conduire car il est malaisé de maintenir uniformes la teneur en eau
et la température du béton.

L’échauffement du béton apres sa mise en place sur le chantier peut
aussi étre réalisé électriqguement. On utilise alors des fils résistants
noyés dans le béton, ou bien I'armature elle-méme, ou encore des
plaques métalliques du coffrage. Toutefois les expériences pratiques
d’application de ces méthodes sont fort rares.

Tr.
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