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BULLETIN DU CIMENT
SEPTEMBRE 1983 51e ANNÉE NUMÉRO 21

Maçonnerie apparente en éléments
de béton

Présentation de quelques exemples. L'abondance des formes réalisables et
les possibilités techniques.

La maçonnerie apparente est un moyen traditionnel d'expression
architecturale dont le domaine des applications est presque illimité. La
fantaisie de l'architecte y trouve un très large éventail de possibilités.
Malgré ses avantages, la maçonnerie apparente n'est que trop
rarement utilisée dans tous ses effets. On ne voit que des briques en terre
cuite ou en grès de dimensions normales, disposées sans fantaisie. Et

pourtant les différents matériaux tels que pierres et autre moellons
permettraient de nombreuses variations qui manifestement ne sont

que rarement utilisées.

Les briques de béton, elles aussi, sont peu utilisées pour la maçonnerie
apparente, malgré la richesse des possibilités qu'elles offrent: Structures

de surfaces différentes et teintes variées. Les dimensions des
éléments peuvent également être modifiées, leurs limites étant fixées

par la possibilité de déplacer les pièces à bras et de les maçonner
correctement. Les machines modernes de fabrication des briques en
béton permettent de satisfaire toutes les exigences en matière de
forme et de dimension.

Il y a des années, le BC No 17/1969 avait montré quelques exemples
étrangers de maçonnerie apparente en béton, ce qui avait éveillé un
certain intérêt pour le sujet. Mais cette technique n'avait guère pu se
répandre car on n'était pas encore assez sûr d'en pouvoir garantir la

qualité. Aujourd'hui il n'y plus aucun doute à ce sujet et il vaut certaine-



2 ment la peine d'utiliser ce genre de maçonnerie, non seulement à

cause de la meilleure qualité des briques, mais aussi en raison des
possibilités architecturales, du coût, de la durabilité et des propriétés
d'isolation thermique et phonique qu'elles offrent.

Les photos des figures nous ont été aimablement prêtées par les maisons suivantes:
Baustoffwerk Trimmis AG, 7203 Trimmis (figures 5 à 10)
Samuel Marendaz SA (A. F.T.S. R.), 1228 Plan-les-Ouates GE (figures 11 à 15).

ï

\W
V>J^

'

-
»V
Ì* J

%¥ i.

* '¦'- y.-r ¦

Èmm I H »* i^^^^HBlm
t
j m

^*M111»
tpb

¦
¦

'

'

"¦ H^PPI
$ Vy y

M
T. F. B.



3



I
r

ì
^

;

—

Fig. 1 -4 Exemples étrangers de maçonnerie en béton extérieure et intérieure, en combinaison

avec bois et béton apparent massif.
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Fig. 5 Maçonnerie apparente en béton pour le bâtiment de la direction d'une fabrique.
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Fig. 6 Maçonnerie apparente en beton dans une usine

Fig. 7 Maçonnerie apparente en béton d'éléments de façade.
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Fig. 8 Maçonnerie apparente en béton dans un assemblage spécial.



Fig. 9 La structure de surface de briques de béton crée entre celles-ci des différences de teinte qui
animent agréablement la façade.
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Fig. 10 Maçonnerie apparente en béton avec légère teinture en dispersion.
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Fig. 11 Maçonnerie apparente en béton pour paroi de separation.
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Fig. 12 Maçonnerie apparente en béton en combinaison avec une construction simple en bois.



Fig. 13 Disposition fonctionnelle
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Fig. 14 Maçonnerie apparente en béton combinée avec cadre de fenêtre en acier.
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Fig. 15 Fabrication de briques en béton pour maçonnerie apparente au moyen de machines
modernes.
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