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Le béton de fibres d’acier

Procédés de fabrication, propriétés et applications du béton renforcé de
fibres d’acier.

Un bon béton a une résistance a la compression élevée, mais il est
fragile de nature, ce qui se traduit, entre autres, par une resistance a
la traction relativement faible. Dans les ouvrages en béton arme, les
efforts de traction sont repris par 'armature. Dans certains cas, on
peut remplacer I'armature en acier traditionnelle du béton par une
armature de fibres, synthétiques, d’acier, de verre, ou d’autres
matieres. Les bétons de fibres ont déja éte le sujet du «Bulletin du
ciment» d’octobre dernier [1].

Le présent article a pour but de traiter plus a fond de I'influence des
fibres d’acier sur les propriétés du béton, et de leurs applications
possibles. Les deux prochains numeéros de cette publication seront
consacreés, successivement, aux fibres synthétiques et aux fibres de
verre.

Propriétés de fibres d’acier

En 1918 déja, un brevet frangais mentionnait que l'adjonction de
morceaux d’acier augmentait la résistance du béeton. Ce procede ne
s’est toutefois imposé qu’au cours des années 60, apres des essais
systématiques effectués aux USA et dans différents pays d’Europe
occidentale. Les fibres d’acier sont de courts trongons de faible
section, fabriqués par coupage d’'un fil continu, découpage de
bandes de tdle, enlevement de copeaux, ou directement a la fusion.
Leur résistance a la traction est relativement élevée (300 a 2500
N/mm?) et, avec 200 kN/mm?, leur module d’élasticité est plus élevé
d’une puissance de dix que celui de la matrice de mortier.



2 A lorigine, on utilisait principalement des fibres droites, mais aujour-
d’hui, on trouve sur le marché des fibres de formes les plus diverses.
Par exemple
® des fibres avec ondulations ou striures, ou d’une rugosité aug-

mentée sur toute la longueur;
® des fibres avec extrémités refoulées, recourbées ou écrasées.
Des illustrations de quelques-unes des fibres commercialisées figu-
rent dans les pages qui suivent. Comme nous le verrons, la longueur,
le diametre et la forme des fibres exercent une influence détermi-
nante sur leur capacité d’ameliorer certaines proprietés du beton.

L’action des fibres

Les fibres reprennent les efforts de tous genres, alors que dans le
béton arme, les efforts de traction sont repris par l'acier insére, et les
efforts de compression par le béton. Schrader [2] a établi une
selection des différences qui en résultent dans diverses propriétés
physiques (tableau 1).

Dans la pate de ciment durcie, on trouve un entrelacement irrégulier
de fibres de cristaux d’environ 1 um (0,001 mm) de longueur, compo-
sees principalement de silicates de calcium hydratés. Cet entrelace-
ment oppose une résistance considérable aux contraintes de com-
pression, mais en cas de contraintes de traction, les differentes fibres
sont rapidement arrachées de cet entrelacement. Il se forment alors
des fissures, qui s’agrandissent et se rejoignent rapidement, jusqu’a
ce que la piece de béton se désagrege [3].

Lorsqu’elles croisent une fissure, les fibres d’acier résistant a la
traction, qui sont ancrées dans la matrice, 'empéchent de se propa-
ger. Elles bloguent la fissure ou, en cas d'allongements importants,
la divisent en de nombreuses fines fissures ne conduisant pas a la

Propriete Modification par rapport
au beton de depart

Resistance a la rupture +100a 1200 %
Reésistance au choc +100 a 1200 %
Resistance a la premiére fissure + 25a 100%
Module d’élasticite — 25a +25%
Reésistance a la traction + 25a 150 %
Resistance a la fatigue + 50a 100 %
Capacite de deformation + 50a 300%
Reésistance a la compression = 253 +25%
Résistance a la traction de flexion + 25a 200 %
Fleche + 20a 500 %
Reésistance a la cavitation/erosion +300 %

Tab. 1. Ameélioration approximative des propriétes du béton de fibres d’acier par rapport au béton
de depart [2].
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Fig. 1. Lignes de travail lors d'un essai de résistance a la traction de flexion (1 = beton de depart;
2 = beton de fibres d'acier a fibres droites; 3 = béton de fibres d’acier a fibres ondulées).

rupture. Lorsque les fibres sont suffisamment longues et solidement
incorporées, elles peuvent étre sollicitées jusqu’a la limite de leur
résistance a la traction, pour autant qu’elles ne soient pas arrachées
de la matrice avant. Il en résulte une augmentation de la résistance a
la traction de flexion avant la rupture définitive.

Des diagrammes contrainte-déformation, que I'on peut obtenir par
des essais de résistance a la flexion, constituent le meilleur moyen
d’illustrer les avantages du béton de fibres d’acier (fig. 7): alors que
le béton non arme se desagrege tres rapidement apres |'apparition
d’une fissure, le béton de fibres d’acier peut encore reprendre des
efforts, méme aprés que la charge maximale a été atteinte.

Des examens faits sur du beton de fibres d’acier, dans divers milieux
favorisant la corrosion, ont demontré que les fibres d’acier ne se
corrodent qu’a la surface du béton. La pression exercée par les
produits de la corrosion n’est a I'evidence pas suffisante pour faire
eclater des éléments en béton. Si les éventuelles taches de rouille
sont génantes, on peut imprégner la surface du béeton avec des
matiéres plastiques, ou la recouvrir d’une couche appropriée (béton
projete par exemple).

Cette assertion concernant la corrosion a été corroborée par une
eprouvette en béton de fibres d’acier exposée pendant 23 ans aux
intempéries: sa surface était lisse et — abstraction faite de taches
brunes dues a la corrosion de fibres toute proche de la surface — ne
présentait pas de degradations. La résistance a la traction et a la



4 traction de flexion était respectivement de 5,8 et de 30 N/mm?, donc
exceptionnellement élevée. Le béton de fibres d’acier témoignait en
outre encore nettement de ductilité [4].

Fabrication du béton de fibres d’acier

Geéneralement, les régles de la technologie du beton s’appliquent
egalement au béton de fibres d’acier, avec toutefois quelques condi-
tions additionnelles particulieres [5]. Il va de soi que I'amélioration de
la matrice du béton par des fibres ajoutera peu aux propriétés du
béton si 'on utilise des granulats de mauvaise qualité et d’une
granulometrie défavorable. Le diamétre maximum des granulats est
fonction de I'application. Jadis, on ne dépassait le plus souvent pas
8 mm, afin de garantir une bonne ouvrabilité du béton frais, ainsi
qu’une repartition homogene et un espacement aussi réduit que
possible des fibres. Actuellement, il semble que la tendance est
d'utiliser des granulats de diametre supérieur, de 18 a 25mm par
exemple [2].

Il faut préter une attention particuliere au facteur e/c, qui se situera de
préférence entre 0,40 et 0,50 [6]. Pour que cette valeur puisse étre
observée, le dosage en ciment doit étre relativement élevé (325 a
415kg/m® par exemple [2]), car la quantité d’eau nécessaire a une
ouvrabilite donnee du béeton augmente parallelement a I'augmenta-
tion de la teneur en fibres, a la diminution du diamétre des fibres et —
moins nettement — a l'augmentation de la longueur des fibres,
particulierement avec les mélanges comprenant peu de gros granu-
lats. Il est judicieux de réduire le besoin en eau par I'adjonction de

Fig. 2. Le beton de fibres d'acier sollicité en compression ne se désagrége pas sitt apres la
fissuration. (photos: TFB)



Fig. 3. Fibres lisses (longueur: 20 mm, largeur: 1,0 mm).

Fig. 4. Fibres fraisees avec ancrages aux extrémités (longueur: 32 mm).

Fig. 5. Fibres plates, ondulées (50x2 mm).



@ fluidifiants; les autres adjuvants, tels qu’entraineur d’air, s’utilisent
comme pour le béton ordinaire.
La teneur en fibres admissible dépend de la composition et de la
consistance du béton, de la nature et de la géométrie des fibres, ainsi
que du systéme de malaxage. Elle est généralement indiquée en
pour cent du poids ou du volume, ainsi qu’en kg/m®. Le dosage se
situe habituellement entre 0,4 et 3 pour cent du volume (10 a 70
kg/m?®). On considére 7 % (170 kg/m®) comme le dosage maximal [5].
Une des raisons essentielles de limiter le dosage est que les fibres
ont tendance a s’agglomeérer. Cette tendance est particulierement
marqueée pour les fibres longues et minces.
La répartition des fibres dans la matrice doit étre aussi homogéne
que possible. Le rapport longueur/diametre (I/d) des fibres est une
grandeur importante pour un bon malaxage et pour les propriétés
physiques du béton de fibres d’acier en résultant. Le malaxage
optimal s’obtient avec I/d < 60, et I'ouvrabilité optimale avec I/d > 60.
Plusieurs sortes de fibres peuvent étre déversées directement dans
le malaxeur, alors que d’autres doivent étre séparées avant I'adjonc-
tion. On utilise a cet effet des engins spéciaux, qui fonctionnent avec
des cribles rotatifs ou des tamis vibrants par exemple. La répartition
des fibres se fait généralement mieux dans les malaxeurs a mélange
force que dans ceux a chute libre (camions avec malaxeur). Pour le
béton pompé, les flexibles ne doivent pas étre en caoutchouc, et il
faut eviter les embranchements et les réeductions de section dans les
conduites.

Applications du béton de fibres d’acier

Le béton de fibres d’acier coute plus cher que le béton ordinaire. Il en
découle d’emblée que son application se limite a des domaines
spéciaux, ou des propriétes telles que fissuration plus lente, ténacité
a la rupture, résistance au choc plus élevée ou tendance a la
fissuration réduite en cas de fortes variations de température peu-
vent étre importantes.

A l'aide de nombreux exemples, Maidl et Tallarek [7] ont déterminé
ou l'utilisation de béton de fibres d’acier pouvait étre judicieuse. lls en
sont arrivés a la conclusion que dans le batiment, ne serait-ce que
pour des raisons économiques, il est hors de question de remplacer
I'armature sollicitée en flexion par du béton de fibres d’acier. Ce
béton offre en revanche des avantages incontestables pour le renfor-
cement d’éléments de construction et pour les travaux de remise en
etat, car il permet de supprimer de colteux travaux d’armature. Des
résistances mécaniques assurées, des resistances initiales amélio-
rées, ainsi qu’une sensibilité au choc plus faible que celle du béton



Fig. 6. Fibres rondes, ondulées
(601 mm).

Fig. 7. Fibres plates avec extrémités
recourbées (30x0,5mm).

non arme font egalement paraitre judicieuse I'utilisation de béton de
fibres d’acier pour la fabrication de tuyaux.

Le béton de fibres d’acier est couramment utilisé pour les sols
industriels, les dalles de tablier et les pistes d’aérodrome, ainsi qu’en
témoignent plus de 50 millions de m? de surfaces de sol renforcées
de fibres d’acier dans le monde entier. Les fibres d’acier exercent ici
une bien meilleure influence sur la fissuration du béton jeune que les
armatures traditionnelles. Elles permettent en outre de réduire
I’épaisseur totale des revétements et d’en augmenter la résistance a
I'abrasion, ce qui prolonge leur durabilite et diminue les couts de
remise en état.

Le cas échéant, le béton de fibres d’acier, augmenté d’une armature
traditionnelle, convient pour des constructions soumises a des efforts
dynamiques, comme par exemple charpentes en zones de tremble-
ments de terre, constructions en milieu explosible, ouvrages hydrau-
liques exposés a la cavitation et aux impacts de gros matériaux
charries, digues cotieres, pieux battus ou fondations de machines

3.



8 Beton projeté armé de fibres d’acier

Le béton projeté est toujours armé. Larmature a pour fonction de
reprendre les efforts dus au retrait et aux variations de température,
d’augmenter la résistance au cisaillement et de répartir les charges
concentrées. Le béton projeté armé de fibres d’acier ayant une
armature homogene, il peut reprendre dans différentes directions
des efforts de nature diverse [8].
Les fibres d’acier augmentent la ténacité et la force du béton projete,
ainsi que sa résistance au choc. Elles sont utilisables aussi bien en
procédeé sec qu’en procéde humide, avec les mémes débits que pour
le béton projeté ordinaire. Elles peuvent étre appliquées en méme
temps que le béton, ou ajoutées seulement dans la zone des
tuyeres. Comme pour le béton de fibres d’acier, on observera ici les
regles de la technologie du béton. Il faut en particulier maintenir le
facteur e/c aussi bas que possible, et coordonner le diamétre maxi-
mum des granulats, la longueur des fibres (maximum 30 mm) ainsi
que la quantité de fibres (3 a 8 pour cent du poids) [9].

Kurt Hermann
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