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Bandes de roulement en béton

Les bandes de roulement en béton sont des chemins agricoles d’'un genre
qui ne dépare pas le paysage. Elles sont de plus en plus appréciées en
Suisse.

Les bandes de roulement en beton ne different guere de la forme
initiale du chemin aménagé a travers champ pour la circulation des
vehicules agricoles: elles se composent de deux bandes de béton,
sépareées par une bande de verdure.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a aménagé chaque
année en Suisse plusieurs centaines de kilometres de chemins

Bandes de roulement réalisées en 1991 prés de Krauchthal, dans le canton de Berne.



2 agricoles et forestiers [1]. Le premier chemin agricole en béton a été
construit en 1950, dans la plaine de I'Orbe [2, 3]. Les premiéeres
bandes de roulement, mises en place a la main, datent également de
qguelque temps deja. Elles ne réussirent toutefois pas a s’imposer
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Structure schématique de bandes de roulement: (1) gravier ou pierraille pour routes (ancien ou
nouveau), (2) materiau resistant a I'érosion, p. ex. grave, (3) humus, (4) béton B 35/25. (Source:
BeAG, Wildegg)

alors, car les économies realisées sur le béton étaient contrebalan-
cées par les couts plus élevés du coffrage.

Ce n’est qu’avec la prise de conscience generale toujours plus vive
des problemes de I'environnement, ainsi qu’avec la résistance oppo-
sée par les organisations de protection de I’environnement et de la
nature a la construction de différents chemins, que l'on s’est de
nouveau intéressé a la réalisation de bandes de roulement. Avec leur
bande de verdure meédiane, elles s’integrent en effet beaucoup
mieux dans le paysage que les chemins bétonnés sur toute la
largeur. Et elles permettent cependant une circulation sire des
vehicules nécessaires a I'exploitation des champs cultivés, des
prairies, des foréts et des paturages. De plus, les quelque 35 % de
surface non revétue supplémentaire offrent également des avan-
tages sur le plan écologique:

® régime d’eau moins perturbe;
® création de nouveaux habitats pour les plantes et petits animaux;

® attenuation de I'effet de barriere pour les coléopteres, araignées
et autres bestioles;

® protection de sites a préserver grace a un effet d’écran (moins
d’usagers motorisés du dehors).



3 Choix du revétement
Le choix du revétement d’un chemin agricole ou rural n’est pas
déterminé que par la rentabilité, mais également par la possibilité,
pour le propriétaire, de participer pour une grande part a la réalisa-
tion de ce chemin. Les bandes de roulement en béton satisfont a ces
exigences. Elles sont faciles a réaliser, ont une durée de service de
30 a 50 ans, et n’exigent que peu ou pas d’entretien. Et I'on sait par
expérience qu’elles supportent de trés lourdes charges, telles que,
par exemple, celles provenant des travaux sylvicoles d’hiver.
Un fait qui parle aussi pour les chemins en béton est que les
agriculteurs cherchent a tirer profit des surfaces exploitées jusqu’au
dernier metre carré. C’est pourquoi, souvent, ils cultivent le sol
jusque tout au bord du revétement, ce qui n’est possible qu’avec un
revétement rigide et stable.
Avec l'apparition des machines a coffrages glissants (voir illustra-
tion), le rendement journalier a passé, des quelque 50 m posés a la
main, a environ 200 a 300 m. Ces machines sont méme utilisables
pour des chemins a pente de 20 % et a virages serrés (rayon minimal
de 20 a25m).

Construction et structure des bandes de roulement

Les bandes de roulement et les chemins en béton sont en principe
realisés selon les mémes regles. Normalement, des couches de
fondation ne sont pas nécessaires. Si 'on utilise une machine a
coffrages glissants, une couche de grave de 15 a 20 cm d’épaisseur
est conseillée, mais non indispensable. La largeur des bandes de
roulement et des bandes médianes varie selon les régions et les
exigences. On rencontre les combinaisons suivantes:

® bandes de roulement 80 cm, bande médiane 90 cm;

® bandes de roulement 90 cm, bande médiane 80 cm;

® bandes de roulement et bande médiane de 100 cm chacune.
L'épaisseur des bandes non armees est de 16 a 18cm. Pour le
revétement, il faut choisir un béton B 35/25 (300kg CP/m®). Les
bandes de roulement utilisées comme chemin d’acces toute I'année,
et qui sont peut-étre méme salées en hiver, exigent un béton
resistant au gel et au sel de dégel (dosage en ciment =325kg CP/
m?). La consistance du béton doit étre choisie de fagon a permettre
une mise en place et un compactage parfaits.

Il est conseillé de relier les bandes de roulement paralleles tous les
200 a 300 m par une traverse en béton de quelque 30 a 50cm de
largeur. En terrain escarp€, pour empécher le glissement des
bandes de roulement, il faut faconner ces traverses avec des ergots,
et les placer tous les 50 a 100 m, mais dans tous les cas au-dessus
des virages et des croisements.



4 Pour empécher la fissuration du revétement en béton, on aménage

tous les 2,5 a 3,5m (selon la portance du sol de fondation) des joints
transversaux goujonnés traditionnels. Tout de suite apres la mise en
place du béton, on insére en outre par vibrage une bande en fibres
dures, qui reste dans le revétement. Les joints sont laissés tels quels.
Si les bandes de roulement sont réalisées avec des machines a
coffrages glissants, les joints sont fraisés, comme on le fait mainte-
nant dans la construction de routes en béton. Aprés 8 a 36 heures,
selon les conditions atmosphériques (température), on fraise le
béton sur environ un tiers de son épaisseur, créant ainsi un point
destiné a la rupture. Il n’est pas nécessaire de sceller les joints. Il faut
prévoir des joints de dilatation uniguement aux croisements, ainsi
qu’avant et apres les ouvrages fixes (ponts par exemple).
Aux croisements et dans les virages serrés, le chemin doit étre
bétonné sur toute la largeur. Dans les trongcons escarpés, le matériau
se trouvant dans la bande médiane risque d’étre dégravoye, particu-
lierement s’il n’est pas encore recouvert de végétation. Des planches
de bois verticales placées tous les 4 a 5m perpendiculairement aux
bandes de roulement peuvent y remédier. Une autre solution est de
poser des dalles a gazon dans la bande mediane.

Préparation et mise en place

Pour étre sans probleme, la réalisation de bandes de roulement —
comme tout chantier d’ailleurs — exige une préparation minutieuse. Il
faut d’abord définir la nature du sol en ce qui concerne la portance et
le régime d’eau. Le sous-sol ne doit étre ameélioré par stabilisation au
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Les machines a coffrages glissants modernes facilitent la construction des bandes de roulement.
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Les bandes de roulement en béeton s'integrent harmonieusement dans le paysage, comme ici, au-
dessus de Zillis, dans les Grisons. (Photos: BeAG, Wildegg)

ciment ou a la chaux que s’il est trés mauvais. En cas de transforma-
tion de chemins a travers champ existants en bandes de roulement,
une plate-forme doit étre realisée par cylindrage, afin d’assurer une
épaisseur réguliére des bandes.

Comme partout dans la construction routiére, c’est ici aussi l'effica-
cité du drainage qui détermine la durabilité d’un chemin. Pour le
drainage, on peut choisir entre une faible pente transversale des
bandes de roulement (2,5 a 4 %) et un léger bombage des bandes.
Le bétonnage doit étre programmé avec précision. Si I'on utilise du
béton prét a I'emploi, il faut prévoir des acces qui permettent conti-
nuellement l'arrivée du béton, afin que chacune des étapes journa-
lieres puisse étre effectuee sans interruption. Il faut en outre déecider
des engins de transport et de mise en place a utiliser. (Avec une
pente supérieure a 12 %, une bétonniere sur camion ne peut plus
étre vidée!) Les machines a coffrages glissants exigent en outre une
bande d’environ 50 cm de largeur a c6té de chacune des bandes de
roulement.

La surface du béton est comme d’habitude striée transversalement
au sens de roulement. Pour la cure du béton, on pulvérise sur sa
surface un film qui empéche I'évaporation de I'eau. Les bandes de



6 roulement sont carrossables cing a sept jours apres le bétonnage.

Pour terminer, il faut encore garnir la bande médiane et les accote-
ments d’un matériau résistant a I’érosion, puis I'’ensemencer et le
compacter.
Pour les bandes de roulement qui doivent étre carrossables aprés
deux a trois jours déja, il faut ajouter au béton des adjuvants
spéciaux (superfluidifiants). Des essais préalables pour tester la
convenance de la formule choisie sont toutefois indispensables.

Expériences faites a I’étranger

Les expériences faites jusqu’ici en Allemagne avec les bandes de
roulement ont toutes été bonnes [4, 5]. A Hessen, on a réalisé des
bandes de roulement en béton sur une grande échelle en 1953 dégja,
principalement en raison de la rareté du ciment aprés la Seconde
Guerre mondiale. Elles ont été mises en place a la main, avec
coffrage latéral, et le béton a été compacté au moyen de plaques
vibrantes. Ce procédé qui permettait un rendement journalier d’envi-
ron 50 m n’étant pas rentable, il est tombé dans I'oubli peu aprés.
Avec I'apparition des machines a coffrages glissants et la formation
d’'un dense réseau de centrales a béton, les conditions étaient
reunies pour un renouveau de la construction de bandes de roule-
ment en béton. D’autant plus que s’y sont ajoutés des bandes de
roulement en béton coulé sur place ainsi que des paveés et des dalles
a emboitement en béton, dont, apres plus de 20 ans de service, |’état
a été qualifieé de «vraiment bon» [4]. Actuellement, on construit dans
I'ancienne République fédérale environ 100 km de bandes de roule-
ment par année. Les bandes de roulement non armées sont généra-
lement de 80 cm de largeur, de 14 a 16 cm d’epaisseur, et elles sont
dotées d’un joint transversal tous les 2,5 a 3,5m. Les couches
portantes continues (avec les accotements de 25 a 30 cm de largeur)
ont jusqu’a 25cm d’épaisseur. Elles se composent de mélanges de
sable/pierre concassée ou sable/gravier tamisés. Les bandes
medianes et les accotements sont recouverts d’'un mélange de pierre
concassee riche en sable, parfois aussi de terre végétale, puis
ensemences [4].

En Autriche, les premiéres bandes de roulement ont été réalisées
dans les années 60, a l'initiative d’un agriculteur. Pendant long-
temps, le béton n’a toutefois pas pu s’imposer de fagcon générale
pour la construction de chemins agricoles [6]. Ce n’est qu’au début
des années 80, en Basse-Autriche, que le béton a été «redécouvert»
comme matériau pour la construction de chemins agricoles [7].

Dans ce pays voisin, la realisation de bandes de roulement en béton
coute plus cher que la construction de chemins traditionnels en béton
ou bitume. Si I'on en aménage tout de méme a certains endroits,
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Les bandes de roulement facilitent aussi I'exploitation des foréts.

c'est le plus souvent pour des raisons ecologiques. Ces bandes de
roulement de 16 cm d’épaisseur sont généralement d’une largeur de
90 a 100cm, avec un espace intermédiaire d’environ 90cm. Des
joints transversaux sont prévus tous les 4 a 5m, et la surface est
rendue rugueuse par striage [7].

Eléments pour bandes de roulement et dalles a gazon

Les bandes de roulement réalisées avec des éléments en beéton et
des dalles a gazon préfabriqués, au lieu de béton coulé sur place, ont
eégalement fait leurs preuves. Des éléments pour bandes de roule-
ment de 120 a 250 cm de longueur, d’environ 80 cm de largeur, et de
14 a 16 cm d’épaisseur, ont été utilisés dans les cantons de Berne et
des Grisons [8]. Ces éléments en béton peuvent étre mis en place
directement depuis un camion. lls comprennent un treillis d’armature
de construction et se composent, par exemple, d’'un béton B 35/25
contenant 325kg de CP/m°. Des assemblages en arc, a queue
d’aronde ou goujonnés, empéchent le déplacement vertical des
différents éléments. Pour I'’encaissement, on peut utiliser le matériau
d’anciens chemins, et une couche de sable de concassage 0—8 mm
d’environ 3 cm d’épaisseur sert de nivelage.

Des dalles a gazon ont été utilisées pour la construction de chemins
agricoles en Suisse orientale, en 1975 déja. A Hermrigen (canton de
Berne), on en a testé différents types quant a leur convenance pour
la réalisation de bandes de roulement [9]. Il est effectivement possi-
ble de remplacer les bandes en béton par des bandes composées de
dalles a gazon, mais cela présente quelques inconveénients. Ce n’est



8 en effet qu'apres environ un an et demi, une fois que leurs vides sont
garnis de vegetation, que les dalles a gazon sont pleinement por-
tantes. Elles sont en outre sujettes aux ruptures, particulierement
lorsque les sections sont irréguliéres.

Rolf Werner et Kurt Hermann
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