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L’extraction de monofluorophosphate

MFP) dans le béton est difficile
à réaliser et à reproduire. C’est pourquoi

lors de détermination du MFP, la
répétabilité différence entre divers

laboratoires) et la reproductibilité
différence au sein du même laboratoire)

sont souvent mauvaises. Notre
méthode d’analyse repose sur une

mesure par fluorescence de rayons X

après désagrégation totale d’un
échantillon de béton dans une perle
de verre. La teneur en MFP est calculée

sur la base de la teneur en P2O5

mesurée figure 1).

Comparée au procédé chimique par

voie humide désagrégation à 950 °C

dans de l’acide borique et détermination

photométrique de la teneur en
phosphate), notre méthode présente

une dispersion plus faible. Pour la
validation, on a utilisé des ciments de

référence certifiés figure 2).

Le grand avantage de la détermination

par XRF réside dans la rapidité
avec laquelle nous pouvons fournir
des résultats fiables, particulièrement
pour de grandes quantités d’échantillons:

si les échantillons arrivent au

laboratoire avant 15 heures, le client
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Fig. 1 Comparaison des résultats de la détermination de MFP dans le béton par
voie chimique humide et par XRF.
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reçoit les résultats par fax le lendemain

jusqu’à 17 heures préavis

nécessaire!). Une analyse coûte 110.–

francs par niveau de profondeur;
rabais de quantité sur demande.
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Nouveau au TFB:
détermination par XRF
du monofluorophosphate

dans le béton
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Fig. 2 Validation du procédé d’analyse. Graphiques:
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