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3°6 Quatrieme seance de travail

Zuletzt möchte ich noch die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Verwendung
von Bauxitzement (Tonerdezement) lenken, die diese für den Bau vonBalkenbrücken mit grossen Spannweiten hat. Ein Teil der Probebalken mit

Stahlbewehrung, von denen die Rede war, wurde mit Bauxitzement von Tata
(Ungarn) hergestellt und die 7 und 3 Tage alten Balken hatten ein höheres
Tragvermögen als solche, mit 28 Tage altem hochwertigem Zement hergestellten.

Es bedarf wohl keiner weiteren Erörterung, welche Bedeutung es hat.
wenn beim Bau von Balkenbrücken grosser Spannweite das Gerüst schon nach
einigen Tagen entfernt werden kann.

Traduction.

Avant la guerre, on pouvait constater, en Hongrie, un remarquable
developpement dans le domaine de la construction des ponts ä poutres en beton
arme. Le pont de la Rue du Parc, construit en 1908, ä Temesvär (Beton und
Eisen, 1908, p. 359), avec une portee de 38,42 metres, etait. en son temps,le plus grand pont k poutres en beton arme. Suivant la meme disposition, de
nombreux autres ponts ont ete construits, tant en Hongrie qu'ä l'etrangerPour reduire t'influence de la temperature, dans les ponts k poutres en beton
arme de grande portee, on y a introduit des articulations (Ponts de Berekbö-
szörmeny et de Tamkshida, tableaux : n- 17 et 19). Pour ce qui concerne les
influences de la temperature, il semble que soit excellente la disposition qui a
ete adoptee pour te pont k trois travees de Kernend (n° 16 du tableau), dans
lequel les appuis d'extremite sont constitues par des cadres de dimensions
relativement faibles, permettant des modifications de longueur determinees
des poutres continues. L'evolution qui se manifestait avant la guerre ne s'est
malheureusement pas poursuivie apres guerre, ce qu'il faut attribuer aux
modifications geographiques subies par le pays et aux difficultes de la Situation
economique.

Je me permettrai encore d'ajouter les remarques suivantes ä Celles du
Professeur Spangenberg :

On ne peut pas parier en fait d'une securite ä la flssuration pour les ponts
en dalles de beton arme, car, ainsi que les essais de Dresde et de Vienne l'ont
montre, il se produit dejä de tres fines fissures meme pour des charges qui
sont de beaucoup inferieures k la charge utile. Au cours des essais qui ont ete
effectues au Laboratoire de Beton Arme de l'Universite des Sciences
Techniques de Budapest, on a observe les premieres fissures pour :

70 342 k 648 kg/cm2.
Ces essais ont montre que meme dans des poutres en dalles de beton avec

armatures en acier, les contraintes admissibles peuvent etre elevees accidentef-
lement dans une proportion d'autant plus forte que la limite d'ecoulement est
elle-meme plus elevee, k condition que le beton ait lui-meme une resistance
voulue k la compression (W28 ^ 335 kg/cm2).

Enfin, je voudrais encore attirer l'attention sur l'importance que presente
l'emploi de ciments de bauxite (ciments alumineux) pour la construction de
ponts k poutres de grande portee. Une partie des poutres qui ont ete soumises
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aux essais et qui comportaient des armatures en acier, avaient ete executees
avec du ciment alumineux de Tata (Hongrie) et des poutres vieilles de 7 et de
3 jours accuserent une resistance plus elevee que celle de poutres en ciment
de haute resistance datant dc 28 jours. II est superflu d'insister sur l'importance

que ceci presente, lorsque dans la construction de ponts ä poutres de

grandes portees, on se trouve oblige de demonter les coiTrages au bout de
quelques jours seulernent.

Discussion libre
Freie Diskussion

Free discussion :

L. SANTARELLA, '

Professeur ä l'Ecole Polytechnique de Milan.

La configuration et la nature du terrain, les caracteristiques de la vallee ou
du cours d'eau k franchir ne donnent souvent pas k l'auteur du projet de
larges possibilites dans le choix du type de construction k adopter pour le
pont.

Le franchissement de vallees profondes ou de cours d'eau souvent encais-
ses, dans les regions montagneuses, oü l'on trouve presque toujours une
bonne röche de fondation, peut etre realise par la disposition en are, qui est
la plus convenable pour un pont.

Les constructeurs italiens, pour peu que ce soit possible, donnent la preference

ä 1'arc pour des motifs principalement economiques et esthetiques ;

toutefois, pour le franchissement de torrents k lit eleve qui, pendant la periode
des pluies, passent avec violence de l'etiage, avec un debit de peu de metres
cubes par seconde, a des crues tres importantes, ou sur des terrains de faible
consistance, 1'arc ne represente plus la Solution la plus favorable, ä moins
que pour des franchissements de portee reduite on n'ait recours ä des fleches
fort abaissees. II n'est souvent pas possible d'abaisser la penle des acces au
dela des limites des exigences du trafic routier, la cote du plan routier n'est
pas susceptible d'etre elevee et souvent la poussee transmise aux fondations
par un are surbaisse dans les terrains generalement incoherents peut creer des
doutes serieux sur la stabilite du bloc de fondation.

II faut donc faire appel k des dispositions rectilignes. Malgre la preference
pour fes arcs, fa construction k poutres a eu toutefois, meme en Italie, des

applications muttiples en ce qui concerne forme, dimensions et caracteristiques
statiques.

La technique moderne s'oriente vers une utilisation plus poussee des hautes
proprietes des materiaux en ciment et vers des methodes de fondation per-
fectionnees, qui permettent des formes structurales legeres et solidaires.

Lk oü les conditions de stabilite et de resistance sont bonnes, la faveur va
k la poutre continue qui normalement est limitee k trois ou quatre travees,
rarement plus, et qui se repete un certain nombre de fois jusqu'au franchissement

de la largeur totale du cours d'eau, avec les joints necessaires pour la
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