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LA SOUDURE DANS LES CONSTRUCGTIONS EN ACIER
SCHWEISSEN IM STAHLBAU
WELDING IN STEEL STRUCTURAL WORK

Résistance des assemblages soudés.

Parmi les facteurs (ui interviennent le plus dans la résistance des assem-
blages soudés, lorsqu’il s’agit de pieces soumises & des efforls dynamiques,
on considere en premier lieu la résistance du métal de base dans la zone de
transition. Les études expérimentales qui sont actuellement en cours permet-
tront de savoir s'il se produit & cet endroit une diminution de résistance ; on
estime toutefois, d’une maniére unanime, que méme pour les picces qui sont
soumises & des eflorls dynamiques, que ce soit en charpente métallique ou
dans les poutres pleines des ponts, il n'y a aucune crainte a avoir & ce sujet
lorsque les cordons sont exécutés d'une maniére convenable.

Calcul des cordons de soudure.

Il existe dé¢ja, dans certains pays, des Réglements Officiels concernant les
assemblages soudés; dans d’autres pays, de tels Reglements sont actuellement
a l'étude. L'adoption des mélhodes de calcul doit étre laissée libre dans
chaque pays ; 1l est toutefois a recommander d’employer, dans toute la mesure
du possible, des méthodes simples.

Le Congres préconise l'adoption de symboles et de désignations normalisés
pour les cordons de soudure.

La détermination des efforts admissibles dans les cordons de soudure ne
doit pas étre considérée comme une question internationale, car ¢’est une ques-
tion de marge de sécurité. Cependant, afin de réaliser un coefficient de sécu-
rité 1dentique dans toutes les parties d'un méme ouvrage, il est & recomman-
der de fixer les efforts admissibles dans les cordons de soudure en se basant
sur les efforts admissibles dans les picces a assembler. Il importe en outre de

poursuivre les recherches expérimentales en ce (ui concerne la répartition des
elforts a I'intérieur des cordons de soudure.

Exécution des constructions soudées.

Au cours du Congres, différents procédés de soudure ont été examinés : il a
été signalé que l'emploi de la soudure automatique permettait d’améliorer la
qualité des assemblages soudés.

Si Pon veut faire pénétrer le cordon de soudure jusqu’au fond de l'angle,
tout en évitant une pénétration trop importante de la fusion, il faut, lorsque

lon travaille a I'arc, employer pour la premiére couche, une électrode de faible
diametre,
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Dans la mesure ot les nécessités de la conslruction n'imposent pas des dis-
positions contraires, les cordons de soudure d’angle ne devraient pas étre
exécutés avec une épaisseur supérieure i celle quimplique le calcul.

11 faut s’elforcer de réaliser des cordons d'angle ayant des cotés égaux.

Pour une méme valeur du ¢6té du cordon de soudure, il importe de déter-
miner, par des essals comparatifs, les résistances que l'on obtient d'une part,
avec des cordons convexes, d'autre part, avec des cordons concaves.

Lors de la conception et de I'exécution pratique des constructions soudées,
ainsi que dans la détermination de lordre des opérations & effectuer, 1l faut
s'attacher & réduire linfluence de la chaleur, afin de diminuer les lensions
internes de retrait.

[l est tres important d’étudier la maniere dont les efforts auxquels sont sou-
mises les différentes picces de la construction se transmetient aux cordons de
soudure, et de ces derniers aux aulres parties de l'ouvrage. Les cordons de
soudure cux-mémes doivent étre considérés comme des éléments de charpente
soumis aux lois connues de la statique.

Les principes sur lesquels est basée la construction doivent élre étabhis en
tenant compte d'une maniére trés étroite des conditions de fabrication en usine
et des conditions de montage sur le chantier. En ce qui concerne les partlicu-
larités de la construction soudée, on pourra se reporter aux rapports présentes
a ce sujet au cours du Congres.

Contrdle des travaux de soudure.

Différentes méthodes ont été exposées, au cours du Congres, en ce qul con-
cerne le controle des cordons de soudure apres exécution. Le Congres estime
qu'il est nécessaire de faire subir des épreuves aux soudeurs, et d’exercer une
surveillance et un contrdle permanent des soudures pendant leur exécution. La
détermination systématique de la valeur des travaux exéculés par chaque sou-
deur permet d'améliorer sensiblement les résultats obtenus. La direction et la
surveillance des travaux doivent étre confiées & un ingénieur spécialiste res-
ponsable.

Combinaison durivetayge et de la soudure.

Des essais ont déja ¢té elfectués, d'autres sont en cours, alin de déterminer
les résultats que peut donner la combinaison du rivetage et de la soudure ; ces
essais s'étendent d'ailleurs au cas o le rivetage est déja en charge. L'emploi
de la soudure pour le renforcement des assemblages rivés est intéressant ; 1l
est toutefois essentiel de déterminer (rés nettement comment se fait la répar-
tition des elforts entre le rivetage et la soudure. Par contre, dans les ouviages
neufs, 'emploi simultané, d'une part, de la soudure, d'autre part, du rivelage
ou du boulonnage n'est pas a recommander.

Dans le renforcement des éléments de charpente en fer puddlé, il faut lenir
compte de la structure lamellaire du métal. Lorsque l'on ne sait pas au préa-
lable de quelle maniére le métal d’'une piece de charpente se comporlera sous
I'influence de la soudure, il faut effectuer des essais préliminaires.



666 Conclusions

Economie de la soudure.

Toutes les communications qui traitent du point de vue de 1'économie sont
unanimes i signaler une économie de poids a 1'actif de la soudure par rapport
au rivetage.

Il n’est toutefois pas encore possible d’avoir une opinion définitive en ce qui
concerne le prix de revient du travail ; la mise au point du procédé, tant i
l'atelier qu'au chantier et I'expérience de cette question ne sont pas encore
suffisantes pour cela.

Organisation.

Les échanges de vues auxquels le Congres a donné lieu ont fait ressortir la
nécessité impérieuse d'une collaboration internationale, qui faciliterait la dif-
fusion de I'expérience acquise el des résultats des essais et qui permeltrait une
rationalisation systématique des travaux d'investigation. Le Congrés désire
que I'Association Internationale soit chargée d’organiser cette collaboration
et qu'elle se mette a cet elfet en rapports avec les organismes, les associa-
tions et les personnalités compétents des dilférents pays.

Festigkeit geschweisster Verbindungen.

Bei der Behandlung der Festigkeit geschweisster Konstruktionen interessiert
bei dynamisch beanspruchten Konstruktionen vor allem die Festigkeit des
Muttermaterials in der Uebergangszone. Die Frage, ob hier eine IHerabsetzung
der I'estigkeit entsteht, soll durch die in Gang befindlichen Versuche abgeklirt
werden. Bs besteht jedoch Uebereinstimmung, dass diesbeztiglich bei guter
Auslithrung der Schweissnihte fir Hochbauten und fur Vollwandtrager des
Briickenbaues, auch wenn sie dynamisch beansprucht werden, keine Bedenken
bestehen.

Berechnung der Schweissnihte.

I%ir die Schweissverbindungen bestehen in einigen Lindern bereits behord-
liche Vorschriften, in andern Lindern sind solche Vorschriften in Vorberei-
tung. Die Art der Berechnung der Schweissniithte muss jedem Land freige-
stellt bleiben. Es empfiehlt sich aber, moglichst einfache Methoden anzu-
wenden.

Der Kongress befiirwortet die Festlegung einheitlicher Sinnbilder und
Bezeichnungen fiir die Schweissniihte.

Die zulissige Beanspruchung der Schweissnihte soll international nicht
festgelegt werden, weil dies eine Frage des Sicherheitsgrades ist. Es empfiehlt
sich aber, um in allen Bauteilen moglichst gleiche Sicherheit zu bekommen,
die zulissige Beanspruchung der Schweissniihte in Abhiingigkeit zu den
zuliissigen Beanspruchungen der zu verschweissenden Bauteile zu setzen. Die
Versuche zur Bestimmung der Spannungsverteilung in den Schweissnihten sind
fortzusetzen,
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at present, since workshop and erecting equipment is not yet sulliciently
perfected, and experience has not yet been gained.

Organisation.

The proceedings showed an urgent desire for organisation or international
co-operation. The special aim will be to exchange experience and test results,
in order to rationalize the research work by international co-operation. The
Congress wishes that the International Association should organize this inter-
national co-operation and get into touch with suitable organisations, associa-
tions and individuals in the separale countries.

Le groupe belge de I'A. I. P. C. a proposé la rédaction suivante

Résistance des assemblages soudés.

Au cours du Congrés, on a étudié l'influence de la soudure sur la zone d’accrochage.
Dans les pitces soumises a des efforts réepétés, n'y a-t-il pas i craindre une réduction de
la résistance ?

Celle question doit &lre élucidée par les essais acluellement en cours. Toutefois, de I'avis
général, lorsqu’elle est exéculée avec soin, la soudure peut étre appliquée
sans inconvénient a toutesles constructions métalliques, y compris celles
qui sont soumises & des efforts dynamiques ou répélés.

Calcul des cordons de soudure.

Dans certains pays, il existe déja, pour exéculion des assemblages soudés, des Régle-
ments officiels, tandis que dans d’autres pays, ces Reglements sont encore & I'étude. Le
mode de calcul doil élre, dans chaque pays, laissé au choix des conslructeurs. Toutelois,
il esl & recommander d’adopter des mélhodes aussi simples que possible.

La détermination des efforts admissibles dans les cordons de soudure ne doit pas élre
considérée comme une question internationale ; en effet, ¢’esl une question de marge de
sc¢eurité. Par contre, il est & recommander de prendre toutes dispositions pour réaliser,
dans un méme ouvrage, un coefficient de sécurité idenlique pour les différenles parties. 11
serait extrémement intéressant de poursuivre les recherches concernant la détermination
de la répartilion des cfforts & Dintérieur des cordons de soudure ¢ | da ns I’étendue des
assemblages soudés. :

Il est trés important d’étudier la maniére dont les efforls extérieurs se transmettent aux
cordons de soudure et comment ceux-ci réagissent sur les différents éléments de la cons-
truction. Les cordons de soudure doivent donc étre considérés comme de véritables é1¢-
ments de la charpenle, qui suivent les lois de la statique.

Exécution des constructions soudées.

Au cours du Congreés, différentes méthodes de soudure ont été examinées. Certains
auteurs ont signalé que par I’emploi de la soudure aulomatique, ilsont pu
améliorer la qualité de leurs soudures.

Sil'on veut faire pénétrer le cordon jusqu’au fond de I'angle sans que la pénétration de
la fusion soit trop importante, il faut actuellement, lorsque l'oa travaille & larc,
employer pour la premi¢re couche, une électrode de faible diameétre.

Dans la mesure ot Jes nécessilés de la-conslruclion n'imposent pas de dispositions con-
traires, I'épaisseur des cordons de soudure d’angle ne doil pas étre plus forle que ne 1'im-
plique le calcul. 1l faut également s’efforcer d’obtenir des cordons d’angle ayant des cotés
égaux. .

Ilyaura lieu de contrdler par des essais si les cordons concaves ont, &
hauteur de gorge égale, la méme résistance que les autres,
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Pour 'exécution des assemblages soudés et la détermination de I'ordre des opérations a
effectuer, il faut s’attacher & réduire 'influence de la chaleur, afin de diminuer les défor-
malions et les tensions internes dues au retrait.

Les principes de base de la construction doivent tenir compte, d'une manicre étroite,
des conditions de fabrication en usine et des conditions de montage. Par conlre, les
détlails relatifs a l'exécution de la soudure sont exposés dans les rapports
présentés a ce sujet au Congres.

Surveillance du travail.

Différentes mélhodes ont élé esposées en ce qui concerne le controle des cordons de
soudure aprés leur exécution. Le Congrés estime nécessaire de controler les aptitudes
des soudeurs ct d’assurer un contrdle permanent pendant I’exécution des cordons de sou-
dure. Lecontrdle du travail exercé individuellement sur chaque soudeur
concourt A sa formation professionnelle. Toute cette surveillance doit étre
effectuée par un ingénieur compétent et responsable.

Combinaison de la rivure et de la soudure.

Des essais ont déja été effectués, d’aulres sont en cours pour déterminer quel résullat
on peut obtenir par la combinaison du rivetage et de la soudure. L’emploi de la soudure
pour le renforcement des parties rivées est trés intéressant; il faut, toutelois, pouvoir
déterminer, dans chaque cas, et, éventuellement, par des expériences appro-
pri¢es, comment se fera la répartition des efforts enlre les rivels el les soudures. Dans
les ouvrages anciens et, notamment, dans les ouvrages en fer puddlé,
il yaura lieude se préoccuper de la nature propre du métal del'ouvrage et
de vérifier s’il peut résister convenablement aux tensions qui luiseront
transmises par les soudures.

D'une maniére générale, le Congrés estime que, dans les constructions neuves, Iemploi
simultané dans un seul et méme assemblage de la soudure, et soit du rivetage,
soit du boulonnage, n’est pas a recommander.

Economie.

Toutes les communications concernant le point de vue économique signalent une écono-
mie de poids & l'actif de la soudure par rapport au rivetage. En ce qui concerne 1'éco-
nomie des constructions, 1’équipementdes ateliers de soudure et de mon-
tage n’est pas encore suffisammenl mis au point el l'expérience n’est pas
encore suffisante pour permettre un jugement définitif.

Organisation du travail scientifique.

Le besoin se fait impérieusement sentir de l'organisation d’une collaboration interna-
tionale dont le but serait I'échange des connaissances acquises et des résultats des essais
afin de rationaliser les recherches. Le Congrés désire que I’Association Internationale en
soit chargée et qu'elle se mette en rapporl & ce sujet avec les Associations et les person-
nalités compétentes des différents pays.



	La soudure dans les constructions en acier
	Anhang

