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III
LA SOUDURE DANS LES CONSTRUCTIONS EN ACIER

SCHWEISSEN IM STAHLBAU
WELDING IN STEEL STRUCTURAL WORK

Resistance des assemblages soudes.
Parmi les facteurs qui interviennent fe plus dans la resistance des assemblages

soudes, lorsqu'il s'agit de pieces soumises ä des efforts dynamiques,
on considere en premier lieu la resistance du metal de base dans la zone de
transition. Les etudes experimentales qui sont actuellement en cours permet-
tront de savoir s'il se produit ä cet endroit une diminution de resistance ; on
estime toutefois, d'une maniere unanime, que meme pour les pieces qui sont
soumises ä des efforts dynamiques, que ce soit en charpente metallique ou
dans les poutres pleines des ponts, il n'y a aucune crainte ä avoir ä ce sujet
lorsque les cordons sont executes d'une maniere convenable.

Calcul des cordons de soudure.
II existe dejä, dans certains pays, des Beglements Officiels concernant les

assemblages soudes; dans d'autres pays, de tels Beglements sont actuellement
ä l'etude. L'adoption des methodes de calcul doit etre laissee libre dans
chaque pays ; il est toutefois ä recommander d'employer, dans toute la mesure
du possible, des methodes simples.

Le Congres preconise l'adoption de symboles et de designations normalises
pour lescordons de soudure.

La determination des efforts admissibles dans les cordons de soudure ne
doit pas etre consideree comme une question internationale, car c'est une question

de marge de securite. Cependant, afin de realiser un coefficient de securite

identique dans toutes les parties d'un meme ouvrage, il est ä recommander
de fixer les efforts admissibles dans les cordons de soudure en se basant

sur les efforts admissibles dans les pieces ä assembler. II importe en outre de
poursuivre les recherches experimentales en ce qui concerne la repartition des
ell'orts ä l'interieur des cordons de soudure.

Excjcution des constructions soudees.
Au cours du Congres, differents procedes de soudure ont ete examines ; il a

ete signale que l'emploi de la soudure automatique permettait d'ameiiorer la
qualite des assemblages soudes.

Si l'on veut faire penetrer le cordon de soudure jusqu'au fond de l'angle,
tout en evitant une penetration trop importante de la fusion, ii faut, forsque
l'on travaille ä 1'arc, employer pourla premiere couche, une electrode de faible
diametre.
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Dans la mesure oü les necessites de la construction n'imposent pas des

dispositions contraires, les cordons de soudure d'angle ne devraient pas etre
executes avec une epaisseur superieure ä celle qu'implique le calcul.

11 faut s'efforcer de realiser des cordons d'angle ayant des cötes egaux.
Pour une meme valeur du cöte du cordon de soudure, il importe de

determiner, par des essais comparatifs, les resistances que l'on obtient d'une part,
avec des cordons convexes, d'autre part, avec des cordons concaves.

Lors de la conception et de l'execution pratique des constructions soudees,
ainsi que dans la determination de l'ordre des Operations ä effecluer, il taut
s'attacher ä reduire l'influence de la chaleur, afin de diminuer les tensions
internes de retrait.

II est tres important d'etudier la maniere dont les efforts auxquels sont
soumises les differentes pieces de la construction se transmettent aux cordons de

soudure, et de ces derniers aux autres parties de l'ouvrage. Les cordons de

soudure eux-memes doivent etre consideres comme des elements de charpente
soumis aux lois connues de la statique.

Les principes sur lesquels est basee la construction doivent etre etablis cn
tenant compte d'une maniere tres etroite des conditions de fabrication en usine

et des conditions de montage sur le chantier. En ce qui concerne les particu-
larites de la construction soudee, on pourra se reporter aux rapports presentes
ä ce sujet au cours du Congres.

Contröle des travaux de soudure.

Differentes methodes ont ete exposees, au cours du Congres, en ce qui
concerne le contröle des cordons de soudure apres execution. Le Congres estime

qu'il est necessaire de faire subir des epreuves aux soudeurs, et d'exercer une
surveillance et un contröle permanent des soudures pendant leur execution. La

determination systematique de la valeur des travaux executes par chaque sou-
deur permet d'ameliorer sensiblement les resultats obtenus. La direction et la

surveillance des travaux doivent etre confiees ä un ingenieur specialiste
responsable.

Combinaison du rivetage et de la soudure.

Des essais ont dejä ete effectues, d'autres sont en cours, afin de delernuner
les resultats que peut donner la combinaison du rivetage et de la soudure ; ces

essais s'etendent d'ailleurs au cas oü le rivetage est dejä en charge. L'emploi
de la soudure pour le renforcement des assemblages rives est interessant ; il
est toutefois essentiel de determiner tres nettement comment se fait la repartition

des efforts entre le rivetage et la soudure. Par contre, dans les ouviages
neufs, l'emploi simultane, d'une part, de la soudure, d'autre part, du rivetage
ou du boulonnage n'est pas ä recommander.

Dans le renforcement des elements de charpente en fer puddle, il faut tenir

compte de la strueture lamellaire du metal. Lorsque l'on ne sait pas au prealable

de quelle maniere le metal d'une piece de charpente se comporlera sous

l'influence de la soudure, il faut effectuer des essais preliminaires.
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Economie de la soudure.
Toutes les Communications qui traitent du point de vue de l'economie sont

unanimes ä signaler une economie de poids ä l'actif de la soudure par rapport
au rivetage.

II n'est toutefois pas encore possible d'avoir une opinion definitive en ce qui
concerne le prix de revient du travail ; la mise au point du procede, tant ä
l'atelier qu'au chantier et l'experience de cette question ne sont pas encore
süffisantes pour cela.

Organisation.
Les echanges de vues auxquels le Congres a donne lieu ont fait ressortir la

necessite imperieuse d'une collaboration internationale, qui faciliterait la
diffusum de l'experience acquise et des resultats des essais et qui permettrait une
rahonalisation systematique des travaux d'investigation. Le Congres desire
que l'Association Internationale soit chargee d'organiser cette collaboration
et qu'elle se mette ä cet effet en rapports avec les organismes, les associa-
tions et les personnalites competents des differents pavs.

Festigkeit gesch weisster Verbindungen.
Bei der Behandlung der Festigkeit geschweisster Konstruktionen interessiert

bei dynamisch beanspruchten Konstruktionen vor allem die Festigkeit des
Muttermaterials in der Uebergangszone. Die Frage, ob hier eine Herabsetzung
der Festigkeit entsteht, soll durch die in Gang befindlichen Versuche abgeklärt
werden. Es besteht jedoch Uebereinstimmung, dass diesbezüglich bei guter
Ausführung der Schweissnähte für Hochbauten und für Vollwandträger des
Brückenbaues, auch wenn sie dynamisch beansprucht werden, keine Bedenken
besteben.

Berechnung der Schweissnähte.
Für die Schweissverbindungen bestehen in einigen Ländern bereits behördliche

Vorschriften, in andern Ländern sind solche Vorschriften in Vorbereitung.

Die Art der Berechnung der Schweissnähte muss jedem Land freigestellt

bleiben. Es empfiehlt sich aber, möglichst einfache Methoden
anzuwenden.

Der Kongress befürwortet die Festtegung einheitlicher Sinnbilder und
Bezeichnungen für die Schweissnähte.

Die zulässige Beanspruchung der Schweissnähte soll international nicht
festgelegt werden, weil dies eine Frage des Sicherheitsgrades ist. Es empfiehlt
sich aber, um in allen Bauteilen möglichst gleiche Sicherheit zu bekommen,
die zulässige Beanspruchung der Schweissnähte in Abhängigkeit zu den
zulässigen Beanspruchungen der zu verschweissenden Bauteile zu setzen. Die
Versuche zur Bestimmung der Spannungsverteilung in denSchweissnähten sind
fortzusetzen.
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at present, since Workshop and erecting equipment is not vet sufficiently
pertected, and expenence has not yet been gained.

Organisation.
The proceedings showed an urgent desire for Organisation or international

co-operation. The special aim will be to exchange experience and test results
in order to rationalize the research work by international co-operation The'
Congress wishes that the International Association should organize this
international co-operation and get into touch with suitable organisations, associa-
tions and mdividuals in the separate countries.

Le groupe beige de I'A. I. P. C. a propose la redaction suivante :

Resistance des assemblages soudes.
Au cours du Congres, on a etudie l'influence de la soudure sur la zone d'accrochageDans les pieces soumises ä des efforts repetes, n'y a-t-il pas a craindre une reducüon°de

la resistance
Cette question doit etre elucidee par les essais actuellement en cours. Toutefois de l'avisgeneral, lorsqu'elle est executee avec soin.la soudure peut etre appliqueesans inconvenientä toutes les constructions me talliqu es, y eompris Cellesqui sont soumises ä des efforts dynamiques ou repetes.

Calcul des cordons de soudure.
Dans certains pays, il existe dejä, pour l'execution des assemblages soudes des Reglements

officiels, tandis que dans d'autres pays, ces Reglements sont.encore ä l'etude.DLe
mode de calcul doit etre, dans chaque pays, laisse au choix des constructeurs Toutefoisil est a recommander d'adopter des methodes aussi simples que possibleLa determination des efforts admissibles dans les cordons de soudure ne doit pas etreconsideree comme une question internationale; en effet, c'est une question de marge desecurite. Par contre, il est ä recommander de prendre toutes dispositions pour realiserdans un meine ouvrage, un coefficient de securite idenlique pour les differentes parties IIserait exlremement interessant de poursuivre les recherches concernant la determinationde la repartüion des efforts ä l'interieur des cordons de soudure e t dans l'e tendue des
assemblages soudes.

II est tres important d'etudier la maniere dont les efforts exterieurs se transmettenl auxcordons de soudure et comment ceux-ci reagissent sur les differents elements de la
construction. Les cordons de soudure doivent donc etre consideres comme de veritables
Clements de la charpente, qui suivent les lois de la statique.

Execution des constructions soudees.
Au cours du Congres, differentes methodes de soudure ont ete examinees. Certainsauteurs ont Signale que par l'em ploi de la soudure auloma tique ils ont puameliorer la qualite de leurs soudures.
Si l'on veut faire penetrer le cordon jusqu'au fond de l'angle sans que la penetration dela fusion soit trop importante, il faut actuellement, lorsque l'on travaille ä 1'arc

employer pour la premiere couche, une electrode de faible diametre.
Dans la mesure oü Jes necessites de la construction n'imposent pas de dispositions con-traires, 1 epaisseur des cordons de soudure d'angle ne doit pas etre plus forte que ne l'im-

plique le calcul. II faut egalement s'efforcer d'obtenir des cordons d'angle avant des cötes
egaux.

II y aura lieu de contröler par des essais si les cordons concaves ont, ä
hauteur de gorge egale, la meme resistance que les autres.
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Pour l'execution des assemblages soudes et la determination de l'ordre des Operations ä

cffectuer, il faut s'attacher ä reduire l'influence de la chaleur, afin de diminuer les
deformations et les tensions internes dues au retrait.

Les principes de base de la construction doivent tenir compte, d'une maniere etroite,
des conditions de fabrication en usine et des conditions de montage. Par contre, les
details relatifs ä l'execution de la soudure sont exposes dans les rapports
presentes ä ce sujet au Congres.

Surveillance du travail.
Differentes melhodes ont ele exposees en ce qui concerne le contröle des cordons de

soudure apres leur execution. Le Congres estime necessaire de contrölcr les aptitudes
des soudeurs et d'assurer un contröle permanent pendant l'execution des cordons de
soudure. Le contröle du travail exerce individuellement sur chaque soudeur
concourt ä sa formation prof essionnelle. Toute cette surveillance doit etre
effcctuee par un ingenieur competent et responsable.

Combinaison de la rivure et de la soudure.
Des essais ont dejä ete effectues, d'autres sont en cours pour determiner quel resultat

on peut obtenir par la combinaison du rivetage et de la soudure. L'emploi de la soudure

pour le renforcement des parties rivees est tres interessant; il faut, toutefois, pouvoir
determiner, dans chaque cas, et, e ven tuelleme n t, par des experiences appro-
priees, comment se fera la repartition des efforts entre les rivets et les soudures. Dans
les ouvrages anciens et, notamment, dans les ouvrages en fer puddle,
il y aura lieude sepreoccuperde la nature propre du metal del'ouvrage et
de verifier s'il peut resister con ve na blemeiit aux tensions qui lui seront
Irans mises par les soudures.

D'une maniere generale, le Congres estime que, dans les constructions neuves, l'emploi
simultane dans un seul et meme assemblage de la soudure, et soit du rivetage,
soit du boulonnage, n'est pas ä recommander.

Economie.
Toutes les comm lnications concernant le point de vue economique signalent une economie

de poids ä l'actif de la soudure par rapport au rivetage. En ce qui concerne
l'economie des constructions, l'eq u i pemen t des ateliers de soudure et de montage

n'est pas encore suffisamment mis au point et l'experience n'est pas
encore süffisante pour permettre un jugement definitif.

Organisation du travail scientiQque.
Le besoin se fait imperieusement sentir de l'organisation d'une collaboration internationale

dont le but serait l'echange des connaissances acquises et des resultats des essais

afin de rationaliser les recherches. Le Congres desire que l'Association Internationale en

soit chargee et qu'elle se mette en rapport ä ce sujet avec les Associations et les person-
nalites compefentes des differents pays.
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