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° Conclusions

Analytical work which contributes to the development of new, general orspecial methods of calculation, is always of great interest. The extension and
apphcation of our knowledge of the physical properties of the building materials,

particularly of concrete and reinforced concrete, is the first (hing to aim atThese results may be reached through general and continuous collaboration •

the knowledge gamed by theoretical methods and in the testing laboratories is
to be checked on finished structures.

The investigations must not be confined to determining the numerical
coefficients required for calculations, but should also be applied to find the
causes of observed natural phenomena, in order thus to contribute to improve-
ments in building materials and in building methods.

^
Collaboration between the International Association for Bridge and Structural

Engineering and the International Association for the Testing of Materials is
absolutely essential for the attainment of this aim.

The Congress recommends the appointment of a committee to work in
close collaboration with a similar committee appointed bv the International
Association for the Testing of Materials.

VII A

CONSTRUCTIONS MIXTES EN BETON ET POUTRELLES EN ACIER

VERBINDUNG VON EISERNEN TRÄGERN MIT BETON
GIRDERS IN CONJUNCTION WITH CONCRETE

La charge de rupture des poteaux en acier enrobes de beton peut etre
calculee suivant la loi de l'addition des composantes, ä condition que les
entretoisements, les etriers ou le frettage du beton aient ete determines d'une facon
appropriee. L'influence de ces renforcements transversaux, l'intervention du
beton de l'enveloppe et l'influence de la qualite. du beton demandenf des
recherches ulterieures. Ces recherches devront permettre de determiner dans
quelle mesure on peut compter sur une action combinee du fer et du beton.

Une poutre metallique peut etre renforcee d'une maniere simple en enrobant
la membrure comprimee dans le beton. Pour les membrures soumises ä la
traction ainsi que pour les tirants il est bon de prevoir la mise en charge par-t;„n„ x i> i l o rtielle avant l'enrobage.

Die Bruchlast der einbetonierten Stahlsäule, kann bei entsprechender
Ausbildung der Querverbindungen im Beton nach dem Additionsgesetz
berechnet werden. Die Wirkung dieser Querverbindungen, die Mitarbeit der
Schale und der Einfluss der Güte des Betons verlangen weitere Untersuchungen

zur Bestimmung der Grenze der Zusammenarbeit.
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Der Stahlträger erscheint durch Einbetonierung des Druckgurtes in einfacher

Weise verstärkbar. Im Zuggurt, beziehungsweise in den Zuggliedern ist die

Anwendung einer Vorspannung erwünscht.

The breaking load of steel columns surrounded with concrete may be calculated

according to the law of addition for a corresponding design of transverse
reinforcement. The eftect of these transverse reinforcements, the Cooperation
of the concrete shell, and also the influence of the quality of the concrete,

require further research in order to determine the limit of Cooperation.
It appears that steel girders can be strengthened in a simple manner by

embedding the compression flange in concrete. In the tension flange, or in
members subjected to tension, the adoption of preliminary stressing is desi-

rable.

Le groupe beige de l'A. I. P. C. a pro pose de remplacer le second alinea par la redaction

suivante :

Plusieurs Communications faites au Congres etablissent d'une maniere
concordante,d'apresles resultats d'essais de nature diverse, quele beton
enrobanl des poutrelles metalliques flechies et les hourdis en beton arme

suppor tes par de telles poulrellesaccroisscnt d'une maniere considerable
leur resistance el leur rigidite. Des suggestions concordantes ont egalement

ete faites pour le calcul de ces constructions mixtes, calcul qui peut
etre effectue d'apres les regles courantes du Beton Arme.

II est desirable que cette question fasse l'objet d'etudes el d'essais
ulterieurs et reste ä 1'ordre du jour des travaux de l'Association. Pour les

membrures soumises ä la traction ainsi que pour les t i ra n t s, il es t recom-
mandable de prevoir la mise en charge de l'acier avant enrobage.
L'influence de telles dispositions devrait egalement faire l'objet de

recherches ulterieures.

VII B

ETUDE DES SOLS DE FONDATION

BAUGRUNDFORSCHUNG
RESEARCH CONCERNING BUILDING GROUND

Afin de pouvoir exploiter integralement les resultats des recherches concernant

la mecanique du sol, il faut tenir compte des points suivants :

j. — Des methodes simples et semi-empiriques doivent etre etablies pour
determiner les ecarts d'affaissements admissibles pour l'acier et le beton arme.

En outre, les Services officiels devraient insister sur la necessite d'incorporer
dans le calcul statique des nouveaux ouvrages, l'estimation des maxima admissibles

pour les differences d'affaissements. Le but ultime de l'etude des sols
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