Zeitschrift: IABSE congress report = Rapport du congres AIPC = IVBH

Kongressbericht
Band: 2 (1936)
Artikel: Einfluss von Betonierungsfugen
Autor: Fritzlin, M.C.
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-2796

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-2796
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

I1d 2
Einflufl von Betonierungsfugen.

L'influence des reprises de bétonnage.

The Effect of Construction Joints.

Ing. M. C. Fritzlin,

Rotterdam.

Der Einfluf3 von Betonierungsfugen auf Festigkeit oder Wetterbestindigkeit,
Wasserdichtigkeit und Rostschutzgefahr 1af3t sich mehr durch praktische Ver-
suche und Beobachtungen als durch theoretische Berechnungen feststellen.

Ebensowenig werden nur Laboratoriumsversuche zu einem diesbeziiglichen
endgiltigen Ergebnis fiihren.

In dem Kreis der Betonfachleute besteht iiber dieses Problem eine unter-
schiedliche Auffassung, die auch in den Vorschriften einzelner Linder iiber die
Behandlung der Betonierungsfugen zum Ausdruck kommt.

Diese Vorschriften stimmen nur insoweit tberein, als sie ausnahmslos die
Reinigung, das Aufrauhen und die Benetzung der Fugen mit Wasser vor-
schreiben.

Bezughch der Weiterbehandlung der Betonierungsfugen lassen sich folﬂende
zwei Auffassungen bzw. Methoden feststellen.

In Deutschland, Osterr‘eicl.l, Holland und der Tschechoslowakei wird vor dem
Weiterbetonieren das Aufbringen einer diinnen Zementmértelschicht von der-
selben Zusammensetzung wie der im Beton befindliche Mortel gefordert.

In Italien ist das Anmndssen mittels Zementmilch vorgeschrieben.

In Frankreich, Belgien und den U.S.A. dagegen wird eine derartige Weiter-
behandlung nicht gefordert.

Im Hinblick auf die sonstige Ausfiihrlichkeit der franzdsischen und ameri-
kanischen Vorschriften kann es sich hierbei nicht um eine Unterlassung handeln,
sondern man muf} vielmehr annehmen, daf3 absichtlich von der Weiterbehand-
lung der Betonierungsfugen Abstand genommen wird und zwar m. E. mit Recht.

Es mag zutreffen, dafl beim Aufbringen einer diinnen Betonschicht mit
bedeutend héherem Zementgehalt als in dem bereits verwendeten Beton die
Haftung etwas vergrofiert wird, aber mit dem Aufbringen der fetteren Schicht
begiinstigt man zugleich das Schwinden des Betons. Wenn auch gegen eine
duflerst diinne Schicht keine Bedenken bestehen, so ist es praktisch doch in den
meisten Féllen unméglich, eine gleichmif3ig diinne Schicht auf dem bereits
erhirteten Beton aufzubringen. Man wird in der Regel damit zufrieden sein
miissen, dafy der Mortel oder die Zementmilch aus einer gewissen Entfernung



Einflut von Betonierungsfugen 267

durch die Bewehrung hindurch auf den bereits fertiggestellten Beton gegossen
wird, wobei es unvermeidlich sein wird, daf sich an gewissen Stellen fetter
Mortel ansammelt, welcher spéter ein viel stirkeres Schwindmaf3 als der normale
Beton des Bauwerkes aufweist. Es sind mehrere Fille bekannt, bei denen nach
der Ausschalung solche Schichten sich vollstindig gelockert haben und es dann
moglich war, mittels eines Taschenmessers lange platte Schiefer, welche an
sich glashart waren, aus dem Betonwerk herauszukratzen. Im tibrigen ist der
Umstand einer geringeren Haftung nicht so gefihrlich. Beton dient im all-
gemeinen zur Druckiibertragung, was auch durch zwei vollkommen aufeinander
passende Flachen ohne irgendwelche Haftung ermdéglicht wird.

Wenn ausnahmsweise mit der Zugfestigkeit des Betons gerechnet werden
mufs, ist es auf alle Fille besser, die Betonierungsfuge zu vermeiden oder, wenn
dies unmoglich ist, dann sind an der Fuge Eiseneinlagen erforderlich. Mit
Riicksicht auf die Scherspannungen sind die Fugen an den Stellen geringster
Scherspannung anzubringen, wie dies die amerikanischen Vorschriften aus-
driicklich vorschreiben. An Stellen, an denen groflere Scherkrifte auftreten,
ist fast immer die ganze quer gerichtete Hauptzugspannung durch Eisen auf-
zunehmen, sodaf} in diesem Falle nur Druckspannungen auf den Beton zu iiber-
tragen sind. Auch bei kleinen Bauwerken braucht die Betonierungsfuge, wenn
sie nur (Aufrauhen, Reinigen und Nafimachen) mit der notigen Sorgfalt aus-
gefithrt wird, keineswegs eine Festigkeits-Verringerung nach sich zu ziehen.

Aufler der Festigkeit spielen bei den Betonierungsfugen in vielen Fillen noch
andere Umstinde eine Rolle, welche fiir den Konstrukteur von grofiter Bedeu-
tung sind, z. B. die Frage der Wetterbestindigkeit und Wasserdichtigkeit.
Aligemein bekannt ist, daf3 Beton sich um so besser gegen die Einwirkung von
atmosphirischen Einfliissen bewihrt, je dichter er ist. Die grofiere Verwit-
terungsmoglichkeit in der Nidhe der Betonierungsfuge ist, da die chemischen
Eigenschaften des Zements hier dieselben sind, nur in der geringeren Dich-
tigkeit der Fuge zu suchen. Wenn beide Betonteile an sich wetterbestindig sind.
ist die Tatsache, dafs in der Naht eine kleine Angriffsstelle besteht. an sich
nicht beunruhigend, nur werden die scharfen Kanten einer schnelleren Verwit-
terung ausgesetzt sein. Gefihrlich ist eine geringere Dichtigkeit in den unteren
Lagen des zuletzteingebrachten Betons, wenn sie einer schlechten Ausfiithrung
zuzuschreiben ist. Aufler der gewohnlichen Entmischung, verursacht durch das
Schiitten zu wasserreicher Mischungen mit grobem Zuschlagmaterial, tritt oft
eine Magerung des Betons auf durch den Verlust von feinem Material wéihrend
des Transportes in undichten Transportmitteln. Dieser Verlust kann sehr erheb-
lich sein. Wenn die notigen vorbeugenden Mafinahmen getroffen werden. ist
die Betonierungsfuge vollkommen unschédlich.

Die Wasserdichtigkeit der Betonierungsfuge ist. trotz sorgfiltiger Ausfiih-
rungen besonders bei Beton unter Wasserdruck, wie dieser z. B. bei Briicken-
kellern auftritt, nicht vollkommen gesichert. Wenn geniigende Mafinahmen gegen
eine Entmischung des Betons getroffen werden, empfiehlt es sich immer, den
Beton in groftméglichen Mengen in kurzen Abstinden einzubringen. Da es
jedoch nicht immer méglich ist, die Schalung bis tiber die Wasserlinie hoch-
zufiihren, wird fast immer eine Betonierungsfuge zwischen Sohle und Winden
auftreten. Die vielen grofien und tiefen Briickenkeller, welche in den letzten
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Jahren in Rotterdam ausgefiihrt wurden, gaben Gelegenheit, dieses eingehender
zu beobachten und iiberzeugten mich davon, dafl bei sonst sorgfiltiger Aus-
filhrung die Undichtigkeit der Betonierungsfuge lediglich auf Schwindvorginge
zuriickzufiihren ist.

Bei einem der ersten grofieren Keller wurde trotz starker Mauern und duf3erst
sorgfiltiger Ausfilhrung (Aufrauhen, Nafimachen der Fuge und Bedecken mit
einer diimnen Mortelschicht) die Kellerwand an mehreren Stellen undicht.

An einer kurz darauf ausgefiihrten Briicke, bei welcher der Keller aus diinnen
schwer armierten Winden bestand, wurden zum Zweck guter VVasserdlchtlgkelt
besondere Mafinahmen getroffen, welche darin bestanden, daff in der Fuge ein
durchlaufendes diinnes Eisenblech einbetoniert wurde. Auflerdem wurde die
Fuge noch mit einer Schubarmierung versehen. Es war wohl nach diesem Ver-
fahren gelungen, die Betonierungsfugen ganz wasserdicht auszufiihren, aber es
traten Schw1er1gke1ten praktischer Art auf. Durch die vielen Eiseneinlagen und
durch das in der Mitte der zu reinigenden Fuge vorhandene Eisenblech wurde
es sehr schwer, die Fuge vollkommen zu reinigen. Dieselben Schwierigkeiten
bestehen auch bei jener gemif3 der amerikanischen Vorschrift empfohlenen
Ausfiihrung in dem unteren Betonteil eine Verzahnung anzubringen. Es ist ver-
stindlich, in schwer armierten Kellerwinden die Ausfiilhrung solcher Ver-
zahnungen anzuordnen, doch verursacht deren Ausfiihrung erhebliche Schwierig-
keiten. Diese Methode bietet den Vorteil, ohne Zuhilfenahme einer Armierung
Abscherungen zu vermeiden. Spiter wurde die Methode der Eisenblecheinlagen
nicht mehr angewandt und es gelang trotzdem grofie Keller, in Lagen von
1 bis 2 m Ho6he betoniert, vollkommen wasserdicht herzustellen und zwar ohne
die Notwendigkeit einer nachtriglichen Behandlung.

In Rotterdam sind sédmtliche Keller auf einem Pfahlrost fundiert. Die Pfahle
reichen mit ihren Kopfen noch in einem sehr nachgiebigen Boden, so dafs die
Kellersohle, die auf diesen Pfiahlen ruht, sich vollkommen frei bewegen kann.
Risse in der Sohle sind niemals beobachtet worden.

Wenn keine besonderen Mafinahmen getroffen werden, tritt wihrend der Zeit
des Einbringens der Armierung und der Schalung fiir den nichsten Betomerungs-
abschnitt an der vorher betonierten Sohle bereits ein grofier Prozentsatz des zu
erwartenden Schwindmafes auf. Dieser erste Betonteil wird in den Tagen,
wihrend welcher die zweite Betonlage eingeschiittet wird, bedeutend weniger
stark schwinden, als der neuaufgebrachte Beton. Man kann annehmen, daf§ das
Schwindmaf3 nach zwei Wochen eine Gréfie von etwa 0,29/, erreicht und sich
nach 4 Wochen bis auf 0,39/, steigert. In der Voraussetzung, daf3 beide Beton-
lagen in Abstinden von 2 Wochen aufgebracht werden, wird eine Scherspannung
in der Betonierungsfuge auftreten, welche einem Schwindmaf3unterschied von
0,19/,, entspricht. Bei sehr starren Konstruktionen und grofieren Ausmafien wird
diese Scheerspannung notgedrungen Verschiebungen einer Lage gegeniiber der
anderen bedingen. Wenn sich die Ausmafle steigern, wird die Zugfestigkeit des
frischen Betons iiberschritten werden, und es werden in regelmifligen Abstinden
an der Betonierungsfuge beginnend, vertikale Risse auftreten. Diese Risse werden
von horizontalen Rissen in der Betonierungsfuge begleitet, welche durch die
Verschiebung der Lagen bedingt sind, genau wie sich bei Rissen im gezogenen
Beton das Eisen ortlich lockert.
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Diese Risse sind tatsdichlich, wie auf nachstehender Figur 1 vermerkt, be-
obachtet worden und traten bei zwei etwa 25 m langen Kellern, an deren vor-
deren und hinteren Winden auf. An der Fuge waren die Risse 1 bis 2 mm breit
und verschwanden allméhlich nach oben auslaufend. Obwohl mit dem Auge nicht
feststellbar, stellte sich heraus — als die Keller mit Wasser gefiillt wurden —,
dafl horizontale Risse in der Betonierungsfuge zu beiden Seiten der vertikalen

g y Jberkante des Befons — Arréfe supérieure du béron — Upper edge of concrefe

Be/mean/uge

Risse aufgetreten waren. Eine schnelle Arbeitsfolge und damit eine méglichste
Verhinderung des Schwindens der bereits betonierten Teile sind absolut an-
zustreben.

Bei dem Bau zweier Briickenkeller, welche die gleichen Abmessungen auf-
wiesen wie die vorher erwihnten, die zudem mit derselben Zementmarke und
den gleichen Mischungsverhiltnissen ausgefithrt wurden, ist dieser Arbeits-
vorgang mit glinzendem Erfolg angewandt worden. Die erst eingebrachte
Schicht wurde nicht nur kurz vor dem Aufbringen der zweiten Schicht nafs
gemacht, sondern auch wihrend der ganzen Arbeitsdauer von der Herstellung an
bis zum Aufbringen der nichsten Schicht vollkommen nafi gehalten oder, was
z. B. bei der Kellersohle sehr gut méglich ist, unter Wasser gehalten.

Schlufifolgerung.

Bei kleineren Bauwerken wird die Betonierungsfuge, wenn mit der nétigen
Sorgfalt ausgefiihrt, keinerlei Einflufi auf die Sicherheit des Bauwerkes aus-
iiben. Bei groferen und starren Werken sind Mafinahmen zu treffen, um ein
ungleichmifliges Schwinden zu vermeiden oder sind, wo dies nicht méglich war,
die daraus entstehenden Folgen zu beseitigen.
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