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CI3

Determination des deformations des betons sous les charges prolongees

Determining the deformation of concrete under alternating stresses

Bestimmung der Verformungen des Betons unter wechselnder
Beanspruchung

MARCEL PROT, Docteur es Sciences, Docteur es Lettres
Ingenieur en Chef des Ponts et Chaussees, Paris

II serait, dans un grand nombre de cas, extremement utile, pour les ingenieurs, de
connaitre assez exactement quel est le coefficient d'elasticite du beton d'une
construction.

Or la valeur du coefficient d'elasticite d'un beton donne varie:

selon le type et la valeur de la sollicitation realisee,
selon la vitesse de Variation de la sollicitation,
selon le degre hygrometrique de l'ambiance.

On aboutit, notamment, ä des valeurs extremement differentes selon que les mises
en charge sont plus ou moins rapides ou extremement lentes. Or les presses ordinaires,
ä l'aide desquelles on effectue les essais de compression et de traction sur des eprouvettes

de beton, n'offrent generalement que des possibilites tres limitees de Variation
de la vitesse de mise en charge.

Nous nous sommes propose de faire construire une machine d'essai permettant de
realiser ä volonte et d'une maniere commode:

des cycles de mise en charge allant d'une facon continue d'une valeur donnee
d'une traction ä une valeur donnee d'une compression,

des mises en charge effectuees en un temps pouvant varier de quelques
minutes ä un mois, soit dans le rapport de 1 ä 10,000,

le maintien d'une charge donnee pendant une duree pratiquement illimitee.
Le principe general de la machine est le suivant:

Les charges sont realisees par des poids qui se deplacent automatiquement, ä

l'aide d'une commande eiectrique, ä la vitesse desiree, sur Ie fleau d'un Systeme de
leviers.

Les deformations de l'eprouvette sont automatiquement rattrapees par un moteur
poursuite commande par un microcontact et un relai sensible Phillips.
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La courbe des deformations de l'eprouvette en fonction des contraintes qui lui sont
appliquees est enregistree sur un diagramme dont les deplacements horizontaux sont
commandes par le deplacement des charges sur le levier ä l'aide d'un style dont les
deplacements sont commandes par le rattrapage des deformations de l'eprouvette.

La machine est actuellement en construction et sera vraisemblablement livree au
Laboratoire Central des Ponts et Chaussees vers la fin de l'annee. Des details pour-
ront etre donnes ä Cambridge sur la mise au point de cette machine et, le cas echeant,
sur les premiers resultats obtenus.

Rösume

L'auteur a etudie et fait actuellement construire une machine permettant d'obtenir
les diagrammes deformations-contraintes d'une eprouvette de beton placee dans une
atmosphere definie et soumise ä des sollicitations de traction ou de compression dont
la vitesse de variations est susceptible de prendre des valeurs bien definies dans des
limites extremement larges.

Summary

A machine developed by the author is at present being constructed, which will
allow stress-strain diagrams to be taken from a concrete test-piece. This test-piece
is kept in a specified atmosphere and is subjected to variable tensile and compressive
stresses. The rate at which the loading is altered can be varied within wide limits and
with great accuracy.

Zusammenfassung

Der Verfasser hat gegenwärtig eine von ihm entwickelte Maschine im Bau, welche
erlaubt, Spannungs-Dehnungs-Diagramme eines Beton-Probekörpers aufzunehmen.
Dieser befindet sich in einer vorausbestimmbaren Atmosphäre und wird veränderlichen

Zug- und Druckbeanspruchungen ausgesetzt. Die Geschwindigkeit der
Laständerungen kann in weiten Grenzen und mit grosser Genauigkeit variiert werden.
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