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142 CONCLUSÖES E RECOMENDAgÖES

os agos que convem äs construgöes soldadas, segundo a sua importäncia
e a dificuldade da sua realizagäo.

IIIc
Diferentes processos de soldadura

utilizados na realizacäo das ligacöes

Enquanto a natureza pröpria das construgöes soldadas torna inevi-
tävel manter, numa propongäo importante, a soldadura manual, realizam-se
progressos notäveis no emprego da soldadura automätica e semi-automä-
tica. Estes processos tem principalmente um interesse notävel na tecnica
de construgäo de elementos reproduzidos em grande quantidade numa
mesma obra.

0 emprego de tratamentos especiais, tais como, o aquecimento previo
e o tratamento termico local ou geral, bem como o emprego de certos
processos especiais de soldadura, pode ser tomado em consideragäo quando
a natureza do ago, a forma construtiva e o diestino da obra o tornarem
necessärio.

Torna-se enfim evidente que, nas construgöes soldadas, os tres aspectos,
materiais (metais de base e metais die soldadura), concepgäo e execugäo
säo inseparäveis e interdependentes.

HIa
Etude systematique des formes constructives

Des progres ont ete effectues dans l'etude die certains aspects des
formes constructives, notamment dans l'etude des formes des assemblages
soudes proprement dits. Ces progres concernent l'economie et la facilite
de realisation de ces assemblages sans defaut, leur parachevement, l'appreciation

de leurs effets mecaniques Jet metallurgiques, le calcul de leur
resistance et de leur securite.

Les constructeurs sont acquis ä l'idee que les formes d'ensemble ches

constructions soudees ne peuvent etre simplement inspirees dies formes
traditionnelles des constructions rivees mais qu'elles doivent evoluer vers
dies dispositions plus adaptees aux particularites des ouvrages soudes.
Cependant la synthese de ces considerations reste ä faire. L'attention
est attiree sur les tendances qui se sont manifesteies dans certains domaines
des charpentes metalliques, notamment pour les constructions hydrauli-
ques: vannes de barragfes, portes d'ecluses. Une orientation se dessine
en faveur de l'emploi de töles relativement peu epaisses sous forme
d'elements qui lexploitent les avantages de la continuite superficielle joints
ä ceux d'une souplesse süffisante pour eviter les effets defavorables de
la rigidite des assemblages soudes et die la sensibilite ä la soudure des
elements de grande epaisseur. L'etude du raidissage de ces parois minces
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