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156 CONCLUSÖES E RECOMENDAgÖES

mente importante continuar as pesquisas a este respeito. Os ensaios ace-
lerados näo permitem reproduzir as condigöes do comiportaimento efectivo;
esses ensaios apresentam no entanto um grande valor qualitativo.

O conheicimento das condigöes de fissuragäo (largura e espagamento
das fissuras) deve apresentar um grande interesse num pröximo futuro,
especialmente no que se refere ao emprego, sempre em maior escala, do
ago deformado por torsäo a frio. Neste capitulo, convem definir de uma
forma exacta quais os factores que influem no fenömeno da fissuragäo.

0 emprego de tipos diferentes de ago pode conduzir ä realizagäo de
vigas mais esbeltas e de lajes muito dielgadas. Torna-se pois necessärio
estabelecer regulamentos para limitar as deformagöes. A espessura
minima das lajes deve igualmiente ser fixada, de modo a permitir realizar
construgöes seguras e estabelecer uma relagäo com as dimensöes dos agre-
gados utilizados.

La durabilite depend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels
il faut citer les materiaux employes, les conditions atmospheriques, l'epaisseur

du revetement qui couvre les armatures, etc. La densite du böton,
ies formes et la repartition des pores exercent ici egalement une importante

influence. II est donc extremement important de poursuivre les
recherches ä ce sujet. Les essais acceleres ne permettent pas de reproduire
les conditions du comportement effectif; ils n'en presentent pas moins
une grande valeur qualitative.

La connaissance des conditions de fissuration (largeur et ecartement
des fissures) est appelee ä presenter une grande importanoe dans le proche
avenir, en particulier en ce qui concerne l'emploi croissant d'aeiers die

qualite superieure. Dans ce sens, il est necessaire d'etablir nettemient
quels sont les facteurs qui jouent un röle dans le phenomene de la
fissuration.

L'emploi de differents types et qualites d'acier peut conduire ä la
realisation de poutres plus elancees et de dalles tres minces. II est donc
necessaire d'etablir des prescriptions pour limiter les deformations, rap-
portees aux dimensions des structures. L'epaisseur minimum des dalles
doit egalement etre fixee, afin de permettre la realisation de constructions
süres et d'etablir une correlation avec les dinuensions des agregats
employes.

Durability depends on a great veriety of factors viz. the materials
used, the atmospheric conditions, the thickness of the cover on the reinforcement

etc. Also the density of concrete and the types and
distributions of pores have an important influence. It is therefore of great
importance that research should be continued. These tests in which the
factor time is shortened do not reproduce the actual behaviour. Nevertheless

they are of great qualitative value.
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Knowledge of cracking (width and distance of cracks) will in the
near future be of great value especially in regard to the increased use
of high grade steel. To that lend it should be clearly stated which factors
play a part in the phenomena of cracking.

The use of higher grades of steel may lead to slender beams and very
thin slabs. Therefore there is also a need for drawing up rules to restrict
the deflections in relation to the dimensions of the structures. Also the
minimum thickness of slabs should be fixed in order to ensure reliably
eonstrueted structures and to relate it to the size of the agregates used.

Die Dauerhaftigkeit hängt von einer grossen Anzahl von Faktoren
ab, nämlich der Art der verwendeten Baustoffe, den atmosphärischen
Bedingungen, der Stärke der Ueberdeckung über der Armierung usw.
Ebenso hat die Dichte des Betons, bzw. die Art und Vierteilung der Poren
einen ganz bedeutenden Einfluss. Es ist deshalb von grösster Bedeutung,
dass die Forschung fortgesetzt wird. Kurzfristige Versuche können das
wirkliche Verhalten nicht wiedergeben, sind jedoch trotzdem wertvoll.

Die Kenntnis der Verhältnisse bei der Rissbildung (Breite und Abstand
der Risse) wird in naher Zukunft von grosser Bedeutung sein, besonders
in Bezug auf die vermehrte Verwendung von hochfesten Stählen. Zu
diesem Zweck sollte klar festgestellt werden, welche Faktoren bei der
Erscheinung der Rissbildung eine Rolle spielen.

Die Verwendung hochfester Stähle dürfte zu schlankeren Trägern
und sehr dünnen Platten führen. Es ist deshalb notwending, Vorschriften
zur Beschränkung der Verformungen im Verhältnis zu den Abmessungen
der Tragwerke aufzustellen. Auch sollte das Minimum der Plattendicke
festgelegt werden, um einwandfreie Konstruktionen zu erhalten; die
Plattendicke sollte in Beziehung mit der Grösse der verwendeten Zuschlagstoffe

gebracht werden.
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