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ALTÉRATIONS DES CHAUDIERES A VAPEUR

par M. A Rodieux,

ingénieur en chef de la traction et du matériel roulant
des chemins de fer de la Suisse Occidentale.

Depuis quelques années, on s'est aperçu en visitant l'intérieur

des chaudières à vapeur, surtout celles des machines
locomotives, que la tôle de fer ou d'acier subissait certaines
altérations. Tantôt c'est au corps cylindrique, dans la partie

mouillée et surtout dans le bas qu'on voit le métal présenter
des érosions ou vermoulures.

Ces points attaqués le sont d'une façon très irrégulière. Le
métal a été enlevé sur une profondeur qui va jusqu'à 10
millimètres. Ces cavités ont un contour irrégulier, semblable à celui
d'une plaie, et des bords très tranchés.

D'autres fois, toujours au corps cylindrique, c'est le bord de
la tôle près de la rivure qui est attaqué, et cela tout le long
de la rivure.

Enfin, soit à la plaque tubulaire, soit aux plaques d'avant et
d'arrière de l'enveloppe de la boîte à feu, il se produit,
toujours dans la partie mouillée, des sillons ou gerçures qui
généralement se trouvent aux points d'inflexion de la tôle. On
remarque aussi à ces mêmes tôles des érosions dans les parties
plates entre les entretoises.
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Quelles sont les causes de ces altérations
La disposition irrégulière des érosions porte à croire qu'on

doit les attribuer à un défaut d'homogénéité du métal et à l'action

corrosive de l'eau à haute température et sous une forte
pression. De plus, les points attaqués étant plus nombreux

dans les parties basses où les dépôts de tartre sont les plus
abondants et se présentant surtout aux viroles de la chaudière
voisines du robinet d'introduction de l'eau d'alimentation, on
est en droit de conclure que le tartre doit aussi avoir sur la tôle
une action corrosive.
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