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LA METALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE

APPLIQUEE A LA FABRICATION DES RAILS
(D’aprés un article de M. G. Lavergne publi¢ dans le Génie civil.)

Au Congres des mines et de la métallurgie tenu & Chicago
en 1893, la métallographie microscopique a fait l'objet de
trois communications, parties de trois pays différents, et dont
I'une, émanée de M. Albert Sauveur, ingénieur des Aciéries de
I'Illinois, donnait 'exemple d'une application régulicre de la
micrographie a la conduite d’une fabrication industrielle, celle
des rails.

M. Osmond a publi¢ dans les Annales des mines (N° d’aoiit
1895) une traduction annotée de Tlimportant mémoire de
M. Sauveur, dont voici une trés bréve analyse.

Loin d’étre un métal homogéne, I'acier parait étre un com-
composé de trois éléments: la Sferrite, ou fer pratiquement
pur, la cémentite, ou carbure de fer de la formule Fe? C (qui
forme dans les aciers de cémentation des lamelles relativement
importantes) et la perlite, ou mélange de lamelles douces de
fer pur et de lamelles dures de carbure (qui doit son nom &
I'aspect irisé que sa surface prend sous un certain éclairage).

Dans les aciers de dureté moyenne, tels qu’ils sont employés
pour rails, et refroidis lentement, si le laminage a été terminé
vers le rouge un peu sombre, la ferrite et la perlite se trouvent
entremélées. Mais si la température a été plus élevée a la fin du
laminage, la perlite se rassemble en noyaux que la ferrite
enveloppe d’un réseau continu. L’ensemble du nodule et de son
enveloppe constitue une sorte de cellule composée que M. Sau-
veur appelle grain ou cristal (il s’agit seulement de polyédres
pseudo-cristallins), et I'on constate que les dimensions de ces
cristaux varient soit avec les conditions du traitement calo-
rifique des aciers, soit avec leur composition chimique.

M. Sauveur a résumé dans les quelques propositions que
voici les résultats auxquels I'a conduit I'étude de ces varia-
tions :

10 Un refroidissement lent et non troublé, & partir d’une
température égale ou supérieure & = (point & de Tchernoff),
produit la cristallisation.

20 Un refroidissement lent et non troublé, & partir d’une
température inférieure a x, ne produit pas de cristallisation.

Donc les piéces d’acier terminées & une température plus
basse que x ne prennent pas la structure cristalline.

30 La valeur de la température  varie avec la composition
chimique de I'acier. La présence du carbone et celle du phos-
phore abaissent cette valeur. Il en est de méme, mais dans une
mesure trés variable, des différentes impuretés.

Donc, lorsqu’elles atteignent une certaine teneur, les diverses
impuretés contribuent & augmenter les dimensions du grain,
et en outre, plus I'acier est pur, plus haute est la température
4 laquelle on peut terminer le travail sans produire une cris-
tallisation grossiére.

4o Pour une composition chimique donnée, le grain se forme
d’autant plus gros que la température est plus haute a partir
de laquelle I'acier est abandonné & un refroidissement lent et
paisible.

59 Pour une composition donnée, le grain devient d’autant
plus gros que le refroidissement est plus lent.

Il découle de ces deux derniéres propositions que le grain
d’une pi¢ce d’acier finie est plus fin dans les parties extérieures
(terminées plus froides et refroidies dés lors plus rapidement)
et plus grossier dans les régions centrales (terminées plus
chaudes et refroidies ensuite plus lentement).

6o Les dimensions du grain sont indépendantes du degré de

corroyage, c'est-a-dire de la quantité de travail mécanique subie
par le métal.

Telles sont les six theses de M. Sauveur. Chacune d’elles est
appu_yéc sur de trés nombreux microphotogrammes montrant
la structure des échantillons.

Quelle est maintenant l'influence de la grosseur du grain sur
les propriétés mécaniques du métal 2 11 résulte des expériences
exécutées par I'auteur que le centre du champignon d’un rail
fini chaud, dont le grain présentait une surface de 0,0148 mm?2,
a offert une résistance de rupture de 70k€2 avec un allonge-
ment de 15 0/, tandis que lextrémité du patin d’un rail fini
froid a présenté, avec un grain de 0,0035 mm?2 seulement, une
résistance de 74%82 et un allongement de.21 /.

Il semble donc que le rail le meilleur sera celui qui aura la
structure la plus uniforme et le grain le plus fin; on se rappro-
chera de ce type idéal en finissant le laminage A basse tempé-
rature (sans aller toutefois jusqu’a 1'écrouissage) et en hatant
le refroidissement. On remarquera cependant que la résistance
n’est pas trés fortement réduite par I'augmentation des dimen-

sions du grain.
W. GRENIER.

APPAREIL P. PICCARD

DESTINE A MAINTENIR LA PRESSION CONSTANTE DANS LES

CONDUITE MOTRICES DES TURBINES.

Lorsqu’une turbine est alimentée par une longue conduite,
il se produit dans sa partie inférieure des variations de pression
provoquées par la fermeture ou l'ouverture de l'organe qui
régle I'entrée de 'eau dans la turbine et qui sont dues & I'inertie
de I’eau en mouvement.

Lorsque cet organe ¢trangle I'orifice d’écoulement, la vitesse
de la colonne d’eau étant diminuée, il en résulte une augmen-
tation momentandée de pression dans la conduite ; l'effet con-
traire se produit lorsque l'organe de réglage ouvre 'orifice.

Ces variations brusques de pression contrarient considéra-
blement la marche du moteur, surtout si le réglage est auto-
matique ; en outre, elles provoquent des coups de bélier qui,
dans certains cas, sont dangereux.

On a cherché a remédier 4 ces inconvénients en disposant
sur la conduite motrice, prés de la turbine, un accumulateur
de pression, constitué par exemple par une chambre M (fig. 1).
Mais ce moyen aggrave souvent le mal, puisqu’il engendre,
entre le réservoir R et la chambre d’air M, des balancements
de I’eau dans la conduite, qui réagissent sur le régulateur. Ces
mouvements de l'organe de réglage, nécessairement synchro-
niques avec le mouvement pendulaire de la colonne d’eau,
réagissent & leur tour sur celle-ci, de sorte que les variations
de pression peuvent croitre indéfiniment et amener la rupture
de la conduite.

On peut, il est vrai, couper court A la tendance au recul en
conjuguant un robinet-vanne de décharge avec I'organe de ré-
glage ; mais cet expédient, approprié aux cas ou l'eau est en
excés, ne saurait étre d’'une application générale.

La disposition illustrée par la fig. 2 résout complétement le
probléme. Au lieu d'une chambre & air unique, M. Piccard en
place deux, savoir: A et B, raccordées respectivement & la
conduite C par de grosses tubulures a et b, avec soupapes
antagonistes s et s” et par les petits by-pass a’ et b', avec ro-
binets de réglage r et 7.

La soupape S de la chambre A est disposée de fagon & per-
mettre & 'eau de la conduite de pénétrer rapidsment dans cette
chambre, mais & I'empécher de s’en échapper.
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La soupape S’ de la chambre B est disposée de fagon 4 lais-
ser écouler rapidement I'eau de cette chambre dans la conduite,
mais & ne pas la laisser rentrer.

Si donc l'organe de réglage D étrangle lorifice d’écoulement,
la pression tendant & monter, la soupape S se léeve et l'eau
pénétre dans la chambre A ; mais lorsque la pression cesse de
monter, I'eau introduite dans cette chambre n’est pas refoulée
dans la conduite et la soupape S, en se fermant, coupe court
aux oscillations qui se produiraient entre la chambre d’air M
et le réservoir R. Sil'organe de réglage ouvre l'orifice, ’eau
de la chambre B pénétre dans la soupape S’ et s’oppose a ce
que la pression baisse; mais, une fois I'effet produit, I'eau de
la conduite ne peut pas se précipiter dans la chambre B, la
soupape S’ lui barrant le passage.

Si les chambres A et B ne possédaient pas d’autres commu-
nications avec la conduite C que par ces deux soupapes, A se
remplirait et B se viderait et le systéme serait paralysé. Mais
les chambres étant en outre en communication avec la conduite
par les deux robinets de réglage r et 7', le régime se rétablit
de lui-méme graduellement et constamment.

Il va de soi que les chambres & air figurées sur le croquis
peuvent étre remplacées par des accumulateurs & piston
équilibré et que les soupapes peuvent étre remplacées par tout
autre organe remplissant le méme but. En outre, la fonction
attribuée aux by-pass pourrait évidemment aussi étre remplie
simplement par un petit orifice pratiqué dans les deux sou-
papes S et S’.

Nous nous bornons ici & exposer le principe de I'appareil,
d'apres le texte du brevet suisse Ne 8228. Nous espérons que
notre collégue, I'habile constructeur auquel l'art de la méca-
nique hydraulique doit de nombreuses et si utiles inventions,
voudra bien communiquer lui-méme au Bulletin quelques
renseignements sur les résultats observés.

A. v. M.

CANAUX DE FUMEE

A différentes reprises notre Société, — sous I'initiative de notre
collégue, M. Sambuc, ingénieur, — a discuté et appelé I'atten-
tion de I'Etat sur les articles 35, 36 et 37 de la loi de 1875 sur
la police des constructions, articles réglementant les questions
relatives aux canaux de cheminées?. Les dispositions de la loi
étaient en effet sur ce point quelque peu surannées et leur
rédaction laissait fort & désiver par leur manque de clarté ;
elles soulevaient ainsi des protestations de la part des construc-
teurs. Un accident survenu au cour du dernier hiver a donné
un regain de vie & cette demande de revision; le Conseil de
santé, de son coté, s’est ému de I'état de choses actuel et aprés
entente avec lui le Comité de la Société a chargé la Commis-
sion précédemment nantie de la question, de revoir ses pré-
cédentes propositions. Cette Commission était composée de
MM. Th. van Muyden, Isoz et Melley, architectes et Sambuc,
ingénieur; elle s’est en outre assurée le concours de M. le pro-
fesseur D’Apples, ingénieur, qui s'est fait une spécialité des
questions relatives aux moyens de chauffage.

Nous donnons ci-aprés le texte des propositions arrétées par
la Commission & la suite de son étude ; elles ont été transmises
par les soins du Comité & 1I’Autorité administrative supérieure
qui les a introduites, a quelques détails pres, dans le projet de
loi sur la police des constructions actuellement soumis au
Grand Conseil.

Dans son projet, la Commission s’est particuliérement atta-
chée anx points suivants :

1° Classement des canaux en canaux & grande section et
canaux a petite section.

20 Construction des canaux de fumée et diminution des sec-
tions actuelles, dans le but de faciliter le tirage.

30 Disposition réglementant I'utilisation des canaux dans le
but de prévenir des accidents d’asphyxie.

Voici ces propositions.

Les canaux de fumée peuvent avoir une grande ou une petite
section ; leur construction et leur utilisation sont soumises aux
prescriptions suivantes :

a) Les canaux @ grande section sont ceux dans lesquels le
ramoneur doit pouvoir s'introduire pour leur nettoyage ; ils
doivent étre reclangulaives et avoir au minimum 27 centi-
métres sur 54 de vide ; ils ne doivent étre employés que pour
les feux de forges. d’usines, d’ateliers, de fours, et en général
pour les foyer ot 'on fait de grands feux, avec du combus-
tible & longue flamme.

b) Les canaux & petite section sont ceux qui sont destinés &
¢tre ramonés a la brosse ; leur section peut étre circulaire ou
rectangulaire, et ne doit pas étre inférieure & 200 cm?2, soit
16 centimétres de diamétre. Dans le cas o, pour régulariser
le tirage, ces canaux seraient établis en diminuant leur dia-
métre ou coté 1 de centimétre & chaque étage, leur section peut
étre réduite dans les combles & 130 em2, soit 13 centimétres de
diameétre,

Les parois des canaux de fumée doivent étre construites
en matériaux incombustibles ; elles doivent avoir au moins
10 cm. d’épaisseur, mesurés du vide du canal au parement
du mur.

L’usage du tuf et des briques creuses est interdit dans la
construction des canaux de chemindées,

Si les canaux de fumée des cuisines, buanderies, fours,
usines et ateliers sont ¢tablis & petite section, ils doivent étre
construits en brigues posées de plat, ou étre revétus a l'inté-
ricur de tuyaux de f(ml(‘, de {)oissenux en lerre cuite de
18 mm., ou de boisseaux en béton de platre de 35 mm. d’é-
paisseur, ces ¢paisseurs étant considérées comme minimales.

t Yoir Bulletin année 1885, pag. 52 (séance du 14 novembre 1885) et année
1894 pag. 125 el 126 (séance du 5 nars 1894),
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