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qualités indiscutables : il donne aux multiples points du pro-
bléme posé, une solution adéquate satisfaisante et répondant
aux exigences de la commodité, de I'hygiéne et de esthétique.
Son plan d’ensemble organique, clair et équilibré, d’une grande
unité de conception et d’une belle ordonnance, dans lequel
les divers éléments sont mis en évidence ou subordonnés d’une
maniére judicieuse, constitue une ceuvre de valeur, d’une
belle tenue.

Ses auteurs ont groupé en deux corps distinets el séparés
sur deux cotés adjacents du terrain, la Mairie et les services
publics, d’une part, et le Batiment scolaire, d’autre part ; leur
disposition favorable, qui réserve aux endroits appropriés des
espaces libres proportionnés a leurs besoins respectifs, forme
un ensemble homogéne et harmonieux. Quoique ce plan soit
d’esprit géométrique et rectiligne, il n’a rien de sec ou d’arti-
ficiel, et il est particulitrement bien adapté au quartier.

Le croisement des principales voies de communication est
traité simplement, avec raison, puisque les constructions
futures seront livrées a des particuliers. Tout lintérét est
concentré sur la place publique, de dimensions et proportions
convenables, créée. en dehors de la circulation, et sur laquelle
s’élevent les facades d’entrée de la Mairie et de la Maison
Communale. Cette composition met en valeur le centre civi-
que ; en oulre, éventuellement, cette place peut se prolonger
par un square allongé, orné de plantations et d’un kiosque a
musique, en doublure de I’Avenue Wendt, appelée a devenir
une artére de grande circulation (fig. 2).

La disposition et la distribution intérieure de la Mairie sont
excellentes ; des interversions de locaux peuvent s’effectuer
selon les nécessités du service. La Maison communale est bien
composée et utilise d’'une maniére judicieuse I’école existante
a destination de scéne et locaux accessoires. La salle de réu-
nion, placée au rez-de-chaussée, avec galerie, au premier
étage, sur trois cotés, présente des vestibules et escaliers de
dégagement amples et bien ordonnés ; les escaliers débouchent
directement sur la voie publique. L'emplacement du Batiment
des Postes, qui forme une liaison logique et subordonnée entre
la Mairie et la Maison communale, est judicieux.

Orienté en plein sud-est, le groupe scolaire, inspiré de Iécole
de Saint-Jean, est séparé du Chemin Hoffmann par une vaste
cour que ferment, sur les cotés, les salles de gymnastique et
préaux couverts ; sa distribution est excellente, avec des
entrées amples et nettement séparées. Le préau primaire,
spacieux, est bien orienté et ensoleillé ; par contre, le préau
de I'école enfantine, au nord-ouest, est trop prés du bruit et
de la poussiére de la grande artére future : il serait désirable,
pour les raisons déja données, d’affecter a ce préau 'endroit
réservé au sud-est pour des classes en plein air.

L’architecture des facades, simple et de bon gofit, d’une
grande distinction, aux lignes tranquilles et aux toitures
sobres, est traitée dans Pesprit des constructions genevoises
de la fin du XVIIIe siécle. Il est & remarquer que tous les
angles construils de ce projet sont solutionnés d’une maniére
favorable. Les croquis perspectifs d’ensemble et de détail
montrent que de quelque coté qu'on embrasse les édifices, ils
présentent toujours des aspects intéressants.

Les plans de situation provisoire el futur expriment bien
I'idée dominante des auteurs, savoir : la recherche de la solu-
tion des théses de I'urbanisme. Pour atteindre & ce but, ils
ont «taillé en plein drap» et procédé a des rectifications
importantes, notamment dans 'Avenue Wendt et le Chemin
Hoffmann, mais un examen attentif démontre que les modi-
fications apportées aux alignements prévus ne seraienl pas
dispendieuses. Conclusion : ce projel est Lrés supérieur i tous
les autres et, sans modifications importantes, il pourrait s’exé-

’

cuter, dans ses grandes lignes, en tout ou partie, par étapes,
sans avoir jamais, méme pendant sa réalisation, un caractére
inachevé et incomplet.

Cube total de construction : 63 492 m3.

(A suigre. )

Un nouveau proéédé d’analyse thermique.

La détermination des températures critiques des aciers est
une opération couramment pratiquée dans les laboratoires
métallurgiques. Le fer pur présente deux points critiques,
I'un vers 9000 correspond a la transformation du fer dit 4 en
fer  ou vice versa et I'autre, vers 7600, & la transformation
du fer dit g en fer » ou vice versa. Deux de ces trois états
allotropiques sont doués de propriétés sur lesquelles sont fon-
dés beaucoup d’usages industriels du fer et de ses alliages, ce
sont : pour le fer , stable a chaud, la propriété de dissoudre
le carbone et pour le fer «, stable a froid, le ferromagnétisme.
Prenons un échantillon de fer, a la température de 200, par
exemple, c’est-a-dire du fer a I'état »,magnétique,et chauflons-
le, il conservera son magnétisme jusqu’a 7609, point de transfor-

mation » ——= 3 mais il n’acquerra la propriété de dissoudre le
carbone qu’aprés le passage du second point critique f—— 7,

2 9000, Inversément, refroidissons ce morceau de fer que nous
venons de chauffer au-dessus de 9000 : il perdra a 900°, en
passant de la modification 4 & la modification 5 la propriété
de dissoudre le carbone et deviendra magnétique a 7609, point
— . Le point critique : y == {5 est

de transformation /3
désigné par la notation conventionnelle 45 et le point 5
par A, L’alliage du carbone avec le fer, dans les aciers, a
pour effet d’abaisser la température du point de transforma-
tion Ay, mais n’influence pas le point A, du moins tant que
la teneur en carbone n’atteint pas 0,5%. Au dela de cette
feneur le point A, est confondu avec le point A, et le fer
passe directement de la modification 4 & la modification .
De plus, dés que du carbone est allié au fer, apparait un
troisi¢tme point de transformation, A,, dit point eutectique,
dont la température est constante quelle que soit la teneur
en carbone et qui correspond & une transformation a laquelle
les modifications allotropiques du fer n’ont rien a voir.

““Afin de mettre en lumiére la portée pratique de ces points
critiques, analysons sommairement deux opérations fréquem-
ment pratiquées dans le traitement des aciers : la cémentation
et la trempe. Cémenter une pitce d’acier c’esl en augmenter
la teneur en carbone sur une épaisseur de quelques dixiemes
de millimétres, en vue de durcir la surface de la piéce tout en
conservant la ténacité du «cceur» constitué d’acier doux
aprés comme avant la cémentation. Or cette carburation
étant une véritable dissolution de carbone dans le fer, on voit
quon perdrait sa peine en mettant le fer au contact du car-
bone & une température inférieure a celle de Ay puisque le fer
qui seul posséde la propriété de dissoudre le carbone n’existe

%,

qu’au-dessus de As;.
Tremper un acier c’est le chauffer au-dessus du point de
transformation Ay et le refroidir ensuile assez rapidement pour

que la translormation n’ait pas le temps de se produire au

passage de ce point ou soit tout au moins incomplete. Autre-

‘ment dit ¢’est repasser en vilesse le point critique, mais encore

pour le repasser faut-il lavoir dépassé, et par suite 'avoir
repéré el, nous avons vu, sa position variera avec la constitu-
tion chimique de P'acier.

Pour repérer ces poinls criliques on ulilise certaines mani-
festations qui les accompagnent : dégagement ou absorption
de chaleur, variation du coellicient de dilatation, ete. Par

exemple, aprés avoir chaullé I'échantillon & une température
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convenable on le laissera se rvefroidir lentement el on en
notera, a intervalles de temps réguliers, la température cor-
respondante, ce qui se traduira graphiquement par une courbe
exprimant la température en fonction du temps. Cette courbe
(qui, si la température de I'enceinte dans laquelle le corps se
refroidit demeure constante, est une exponentielle en dehors
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Fig. 1. Fig. 2,

ab, allure normale de la courbe de refroidissement ;
bed, anomalies dues a la chaleur latente de transformation.

des points critiques sera affectée de singularités plus ou moins
accentuées au passage de ces points, du fait de I'évolution
calorique qui les caractérise. Portons, par exemple, sur la
lig. 1les températures 6 en ordonnée et les temps ¢ en abscisse :
tant que le corps se refroidira normalement, la courbe aura la
forme /, mais au passage d’un point critique accompagné d'un
dégagement de chaleur -~ ce sera le cas des transformations
2 du fer, I'exponentielle fera place a un
palier /7, ou méme & un relévement /71, puis, la transforma-
tion achevée, la courbe allectera la forme d’une exponentielle

asymptotique a celle du début. A vrai dire on n’emploie pas

e S AN 14
/ =petfs

cette méthode pour le repérage des points critiques des aciers,
mais des procédés plus sensibles, par exemple celui de Roberts-
Austen : au lieu de construire la courbe / (0,¢) = o on cons-
truira la courbe f(6-—9’,g) = o, ¢’ étant la température d'un
corps-témoin qui sera soumis au méme traitement thermique
que l'acier étudié mais qui aura avec ce dernier cette diflé-
rence qu’il ne présentera aucun point de transformation dans
Pintervalle de température considéré, tel sera le platine, par
exemple. La ligure 2 représente trois aspects de cette courbe :
en /, pour un refroidissement normal, la courbe est confondue
avec 'axe des 0, 00" étant null, mais au passage des points

I Les courbes de la fig. 2, comme celles de la lig. 1, sont purement
schémaltiques : en réalité f—0" ne serail nul que si le corps a I'élude ct
le corps-témoin avaient la méme courbe de chaleur spécilique en fone-
tion de la température et si les échanges avec le milicu ambiant s'effec-
tuaient suivant une
tienl comple de ces différences inévitables au
approprié¢es des résultals hruls de Pexpérience,

moyen de corrcclions

loi identique pour les deux corps. En pratique on'

critiques caraclérisés par une chaleur latente de transforma-
tion on aura soit un palier, //, soit un reléevement, /11.
Cette méthode différentielle n’est pas exempte de tout
défaut : aussi M. A, Perrier, professeur de physique a 1'Uni-
versité de Lausanne, en a-t-il proposé une variante plus par-
faite qui n’est, au surplus, qu'une application de son ingénieux
«principe général d’une mesure directe de la dérivée de gran-
deurs physiques ». Cette autre forme de procédé différentiel
consiste dans la substitution au corps-témoin différent et
dépourvu de points critiques d'un corps-témoin identique
par sa constitution, sa forme et ses dimensions au corps
¢tudié.  On peut dire que deux échantillons identiques
se servenl mutuellement et tour a tour de témoin, par
l'artilice d’un décalage initial de température. Nous de-
vons nous borner ici a esquisser le principe de cette méthode
qui est décrite avec beaucoup d’élégance dans un mémoire
publié par les Archives des sciences physiques et natu-
relles', sous le titre « Sur une méthode d’analyse thermique »,
par A. Perrier et I'. Wolfers. Les courbes de la figure 3, extraite
de ce mémoire, représentent I'analyse thermique d’un échan-
tillon d’acier doux du commerce. La courbe supérieure montre
trés nettement : vers 9000 I'anomalie correspondant au point
Ay (transformation  —-==5), vers 7600, celle qui correspond au

_~—

point A, (transformation 5———=«, apparition du magnétisme).
Iinfin vers 700° nous trouvons le point A; (point d’eutexie
ou de «recalescence », correspondant a la ségrégation de
la perlite, I'un des constituants de lacier? a la température
ordinaire). Mais il y a plus, le procédé d’analyse thermique
inventé par M. Perrier est si sensible qu'il a révélé deés les
premiéres expériences l'existence de deux points critiques,
I'un vers 8000 déja soupconné et autre vers 11000 (voir

fig. 3) Jamais signalés jusqu’ici par aucun expérimentateur,

Nous saisissons celte occasion de signaler un appareil
d’analyse thermique des aciers, entiérement automatique,
simple et robuste, utilisable a I'atelier.

Cet appareil, basé¢ sur les anomalies du coellicient de
dilatation et décrit dans la Revue de métallurgie d’oclobre

1920 et dans le Génie civil du 4 décembre courant, a été
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Fig. 3. — Points critiques d'un
5 3 e ’ ; g
¢chantillon d’acier doux décelés par I
la méthode d’analyse thermique
différenticlle de M. Perrier.

imaginé par M. P. Chenevard, professeur a I'Ecole des mines
de Saint-Ftienne, directeur des laboratoires de recherches
des usines d’Imphy, auteur de savants travaux de métallo-
graphie el inventeur, entr’autres, de I'ingénieux « Dilatometre
différentiel enregistreur .

. DeMIERRE.

L Ve periode, vol. 2 (seplembre-octobre 1920).
2 Voir la description des constituants des aciers au carbone a la
page 237 du Bulletin technique, \, 46 (1918).
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