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BULLETIN TECHNIQUE
DE LA SUISSE ROMANDERed. : D' H. Dehierrb, »ng.

Paraissant tous les l5 jours

ORGANE AGREE PAR LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

ORGANE EN LANGUE FRANCAISE DE LA SOCIETE SUISSE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES

SOMMAIRE : Etude experimentale de la transmission de la chaleur par quelques materiaux de construction, par A. Dumas, ingenieur,
professeur ä l'Universite de Lausanne, Chef da Laboratoire d'Essais de Materiaux (suite et flu). — Concours pour l'etude d'un
Musee des Beaux-Arts ä eriger ä La Chaux-de-Fonds (suite). — La traction des trains par automotrices Diesel-electriques. — La
traction des chemins de /er suisses en i9sl. — Instructions relatives d la preparation des projets et ä l'execution des travaux de
barrage de grande hauteur. — Bibliographie.

Etude experimentale
de la transmission de la chaleur

par quelques materiaux de construction

-par A. DUMAS, ingenieur, professeur ä l'Universite d^ Lausanne,
Chef du Laboratoire d'Essais de Materiaux.

(Suite el fin.) *

Les figures 4, 5 et 6 montrent la repartition des

temperatures relevees dans toute l'etendue de trois types divers
•de murs. Dans ces graphiques, on entend toujours par
"temperature le terme t% — t2, donc la difference de

temperature entre les deux cotes du mur, et non pas une
temperature absolue.

Les courbes allant de haut en bas representent les diffe-
Tences entre les temperatures relevees dans les tubes II
A VI et celles de la paroi froide du mur. Les c§firbes allant
¦de gauche ä droite donnent par contre les diff6rences de

¦temperatures le long des horizontales 1 ä 9. De ce double
Teseau de courbes on a deduit les isothermes.

Les figures 4 ä 6 sönt dessinees ä l'echelle : 1,7 cm. du
•dessin representent 10 cm. Les horizontales 1 ä 9 sont
•donc ä des intervalles reguliers de 10 cm., tandis que les

verticales II ä VI sont ä des distances variables les unes
•des autres. L'intersection de la verticale IV et de l'hori-
aontale 5 determine le milieu du corps de chauffe.

Ces courbes de repartition de temperature sont d'un
grand interSt. Elles mettent bien en.ewlence la valeur
relative des differents types de parois auxquelles elles se

rapportent et elles nous donnent tous les renseignements
necessaires pour les determinations ä faire.

Si l'on avait opere sur des parois de plus grandes dimen-
sions, par exemple de 2 m. X 2 m., on aurait probable-
ment obtenu des repartitions de temperatures encore plus
uniformes, mais des conditions locales nous demandaient
de ne pas depasser sans necessite absolue les dimensions

que nous avons adoptees.
Comme contröle, on a toujours opere simultanement

¦avec deux corps de chauffe identiques sur deux parois
differentes dont l'une avait un coefficient de transmission
de chaleur connu. Les coefficients de transmission de

chaleur, dans ces conditions, ont elü calcules, en finde compte,
par comparaison avec celui de la paroi connue. Ce procede

1 Voir Bulletin technique du 10 novembre 1923, pagn 277.

s'est montre tres efficace et il a permis de mettre en evi-
dence bien des imprecisions dues ä des variations de la

temperature exterieure.
La figure 7 montre l'ensemble de l'installation. A droite

se trouve la paroi ä l'essai et ä gauche, la paroi de comparaison.

Tous les appareils de mesure utilises sont visibles

sur la figure : wattmetre, couple thermoelectrique avec
galvanometre et lunette d'observation.

Parois observees.

Les parois mises en Observation presentaient .les

caracteristiques indiquees ci-apres. Elles ont ete montees au
laboratoire par les soins de M. Jung, entrepreneur ä

Lausanne.

Les joints de toutes les parois ont ete faits avec du mor-
tier de chaux Iourde. Les parois n'etaient crepies sur
aucune de leurs faces.

1. Mur en briques de eiment. Construit du 2 au 4 aoüt
1922.

Epaisseur du mur : 0,275 m. (environ).
Dimensions des briques : longueur, 27,4 cm. ; largeur,

13 cm. ; hauteur, 9 cm. ; poids : 6,73 kg. ; densite :

2,20 kg./dm3.
2. Mur en briques de terre cuite rouge, pleines, construit

le 4 aoüt 1922.

Epaisseur du mur : 0,245 m. (environ).
Dimensions des briques : longueur, 24,5 cm. ; largeur,

12 cm. ; hauteur, 6 cm. ; poids : 3,405 kg. ; densite :

2,05 kg./dms.
3. Murs en briques de terre cuite, avec un matelas d"air,

construit du 4 au 6 aoüt 1922. Type de construction, voir
fig. 8. Caracteristique des briques A: Briques pleines en
terre cuite : longueur, 28,5 cm. ; largeur, 10 cm. ;

hauteur, 4,8 cm. ; poids : 2,04 kg. ; densite : 2,31'kg./dins.
Caracteristiques des briques B: Briques creuses en terre

cuite : longueur, 28,2 cm. ; largeur, 14 cm. ; hauteur,
11,5 cm. ; poids : 4,21 kg. ; densite : 1,97 kg./dms; deux

rangees de trois trous.
4. Mur en briques cuites, avec un matelas d'air, construit

le 6 aoüt 1922. Type de construction, voir fig. 9.

Caracteristiques des briques C: Briques cuites avec onze
trous de 2,6 cm. de diametre dans le sens de la hauteur :

longueur, 24,5 cm. ; largeur 11,5 cm.; hauteur, 9 cm. j
poids : 3,78 kg. ; densite : 2,16 kg./tlm3.
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