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BULLETIN TECHNIQUE

a la mise en valeur des produits forestiers, de rechercher
les conditions les plus favorables au développement des
essences, de trouver pour les bois de nouveaux emplois, de
mettre au point des méthodes de préparation permettant de
mieux faire apprécier la beauté de leur fini, d’aider a en
améliorer la distribution et la vente.

Un tel programme devait entrainer dans la construction
et la décoration du batiment 'emploi du bois sous toutes ses
formes et poussé aussi loin que possible, d’autant plus que
le laboratoire devait s’élever en pleine forét.

Le batiment est construit en forme de pyramide (dans I'at-
titude d’un sphinx isolé, mystérieux et puissant, qui veille),
il domine du haut de son piédestal rocheux, la futaie dont il
rappelle dans ses lignes verticales les trones élancés.

Les bandes horizontales et verticales des murs extérieurs
sont en maconnerie de briques recouvertes de calcaires : les
fenétres et leurs meneaux fusiformes sont en bois.

Ces meneaux, en forme de V. recoivent la lumiére en
tout temps et contrastent heureusement avec les longues
bandes horizontales des deux étages inférieurs. Ceux-ci
sont consacrés aux départements exigeant de grands espa-
ces : scierie, usine a papier, séchoirs, chambre d’humidifi-
cation, ateliers, etc., tandis que les étages supérieurs sont
réservés aux bureaux, bibliothéques, laboratoires et locaux
divers.

Malgré la grande quantité de bois utilisée, la construction
est pratiquement a 'abri de I'incendie ; on fit choix de I'acier
pour la construction de la charpente en raison des retraits
présentés par les deux étages inférieurs et surtout des grandes
portées a franchir.

Les poteaux métalliques reposent sur des piles en béton
descendues jusqu’au rocher ; les hourdis de plancher sont en
béton et le métal a été mis a I'abri de I'incendie a 'aide de
béton ou de briques creuses. La toiture est en béton, isolée a
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I'aide de planches en fibre de bois et rendue étanche a l'aide
d’une quadruple couche d’asphalte.

A l'intérieur, le bois a été utilisé pour les portes et leurs
encadrements qui sont en bois tendre peint, au rez-de-chaus-
sée et au premier étage et en chéne, chitaignier, bouleau et
eucalyptus avec leur fini naturel au deuxiéme, troisieme,
quatriéme et cinquiéme étage respectivement.

Dans les bureaux et les salles d’exposition, les planchers
sont en bois de dilférentes espéces, qui complétent Iexposition
des bois naturels et des produits ligneux agglomérés.

Le volume bati est d’environ 68 076 m? et le cont du bati-
ment s’éleve a 26 millions 250 000 francs.

Nos connaissances actuelles sur

y, .
I'état des tensions dans les cordons de soudure,
par D. ROSENTHAL, Chef de travaux a I'Université de Bruxelles.

(Conférence faite @ Lausanne, le 12 novembre 1932,
a la « Journée de la soudure».)

(Suite et fin)?
Cas particuliers.

M. Geeltzer (B5) a envisagé les cas particuliers suivants :

I. Les barres b-b sont soumises a la traction simple. On
peut admettre que cette sollicitation se réaliserait avec
une bonne approximation dans les éléments tendus des
poutres en treillis soudées, bien concues (grand élance-
ment des barres), st leur assemblage par recouvrement
se faisail uniquement par cordons frontaux 2.

! Voir Bulletin technique da 14 avril 1934 page 87.

2 En réalité, les conditions de sécurité imposent d’adjoindre dans un

assemblage par recouvrement a un cordon frontal deux cordons latéraux.
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Les tensions dans ces cordons se calculeraient alors &
I'aide des formules générales, établies plus haut, a condi-
tions de poser ¢ = 0 (ce qui revient a faire passer I'effort
normal par le milieu de la face OA, cf. fig. 2).

Les expressions (3) deviennent, en posant ¢ = 0.

1 P Y
o_,,:—-_—)——(';/—f-l)

m 2.e.d

1 P 6.y L.z /
= s . o fho i TSy 1
Oz m2 2.e.d\m.e e ) <)
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Or, il est facile de constater que la tension tangentielle
Tzy, déterminée par ce calcul, ne s’annule pas en tout
point de la face OA, ainsi que I'exige 1'état des tensions
dans la barre b. De plus, elle garde la valeur différente de
zéro au point A qui n'est soumis a aucun effort direct. Il
faut en conclure que pour le cas particulier des barres
b-b, simplement tendues, les solutions linéaires des tensions
dans le cordon frontal ne peuvent étre qu’approchées.

2. Lleffort normal passe par le tiers intérieur de la
face OA. D’apres ce qui précede, les expressions linéaires
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Fig. 3. — Assemblage soudé par double couvre-joint.

<

des tensions dans le cordon s’adaptent mal au cas ot les
barres b-b sont simplement tendues. Une question se
pose : existe-t-1l un cas particulier de sollicitation dans
ces barres, pour lequel les expressions linéaires des ten-
sions dans le cordon fournissent ¢raiment une solution
possible ? Il faudrait, pour cela, que la tension 1., s’an-
nule en tout point de la face OA. Ainsi que M. Geeltzer
I'a montré, cette condition est satisfaite, lorsque Ieffort
(normal) passe par le tiers intérieur de la face OA.

En effet, pour ce cas ¢ = ¢ et la tension Tzy s'exprime comme

suit (ef. formules (3) :

2 .
PN . (5)

Or sur la face OA4 y = 0, d'ou T2y = 0.

Mais ce cas particulier de sollicitation se réalise-t-il
dans les assemblages soudés par cordons fron-
taux ?

La réponse allirmative & cette question a été
fournie récemment par les essais photoélas-
ticimétriques de M. Mesmer sur modéle trans-

parent (B6) L.

Essais de M. Mesmer. Pour autant que l'on
puisse en juger par les figures publiées par M.
Mesmer, ses essais photoélasticimétriques ont
porté, entre autres, sur un modéle d’assemblage
soudé par cordons frontaux isocéles a double
couvre-joint (pour chaudiére) (cf. fig. 3). L’épais-
seur des couvre-joints valait & peu prés 0,8 de
celle de la tole et leur longueur, 8 fois I'épais-
seur.

Le diagramme des tensions relevé par M. Mes-
mer dans le couvre-joint montre que, lorsque la
tole est sollicitée par traction, les couvre-joints
sont, dans ce type d’assemblage, soumis a la
flexion composée avec la résultante passant par
le tiers intérieur de leur épaisseur. La sollicita-
tion étudiée par M. Mesmer correspond done au
deuxiéme cas envisagé par M. Geeltzer.

Que donne la comparaison des tensions mesu-
rées avec les tensions calculées dans le cordon ?
M. Mesmer a déterminé les tensions tangen-
tielles maximum 2 sur les faces OA et OB et

I'ig. 9. — Le laboratoire des produits forestiers, & Madison.

dans la section bissectrice OD. Faisons de méme
en partant des solutions linéaires établies plus
haut.

! Rappelons que  cette méthode utilise la propriété  que
possédent les corps transparents isotropes (verre, celluloid, ete.)
de présenter les phénoménes de biréfringence, lorsqu'ils sont
soumis aux efforts.

# Clest-d-dire la demi-différence entre les deux tensions prin-
cipales.,



Fig. 4, — Diagramme des tensions tangentielles maximum.

Trait continu :
Trait discontinu :

relevées par M. Mesmer.
calculées d’aprés la formule de M. Gaeltzer.

Pour cela posons dans les formules (3) ¢ = % et caleulons Tz,

par la formule
2
Tmax, = \// (.GE—T‘L)- -+ T:lr!/'

La figure 4 montre une ressemblance d’allure
entre les diagrammes mesurés (M) et calculés
(G), et une divergence, surtout sensible aux
points O et A, entre les valeurs particuliéres
des tensions mesurées et calculées. Cette diver-
gence provient, évidemment, de ce que les
solutions linéaires ne tiennent pas compte de
I'effet d’entaille aux points O et A.

Une meilleure concordance entre les valeurs
calculées et relevées dépendra donc des termes
correctifs que I'on réussira a ajouter aux expres-
sions linéaires des tensions pour mettre en évi-
dence l'effet d’entaille.

Il n’existe & notre connaissance aucune expé-
rience qui permette d’en dire autant en ce qui
concerne les solutions linéaires proposées pour le
cas ou les barres b-b sont simplement tirées.

Deuzieme cas : Assemblages soudés sans recou-
grement. Ce cas est représenté par la figure 5. A
I’encontre de I'assemblage soudé par recouvre-
ment, rien ne permet d’allirmer a priort que la
face OA du cordon ne subisse ici aucun eflort
tangentiel 7.

La présence de cet effort permet, d’ailleurs,
d’envisager pour les tensions 0z, 0, el Tz dans
le cordon des solutions (compatibles avec les
conditions au contour que nous nous sommes
imposées) plus simples que celles offertes par

les fonctions linéaires de z et y.

On peut poser, en effet, lorsque le cordon est isocéle
(ef. fig. 5):

Or = Oy = Tay = e R (())

Fig. 5. — Assemblage soudé sans recouvrement.

Le cordon frontal est alors sollicité par traction simple
suivant la direction perpendiculaire & sa section hissec-
trice OD, I'effort appliqué a cette section valant —-)\—_

Il semble cependant que I'on se rapproche mieux de la
sollicitation réelle si I'on adopte pour les tensions oz, 0,
et 1., dans le cordon les expressions linéaires établies plus
haut et correspondant au passage de la résultante de
I'effort par le tiers intérieur de la face OA.

Cette sollicitation est, en effet, mieux en rapport
avec le diagramme des dilatations dy relevées a 'aide

L’ESTHETIQUE NOUVELLE

Fig. 10. — Le laboratoire des produits forestiers, & Madison.
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Fig. 6. — Diagramme des dilatations dy prises
le long de l'axe s-s.

des extensomeétres Huggenberger dans la section S-S,
ainsi que le montre le diagramme de la figure 6.
L’adoption de la solution linéaire entraine, évidem-
ment, pour I'assemblage soudé sans recouvrement les
mémes réserves que pour l'assemblage soudé par double

couvre-joint, examiné plus haut.
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Iig. 11. — Le laboratoire des produits forestiers, & Madison,

Conséquences pratiques:

Nous espérons que ce qui précede suflit & montrer tout
I'intérét que peuvent présenter, méme sous leur forme
approchée, les solutions linéaires de M. Geeltzer pour la
connaissance de 'état élastique du cordon frontal.

En est-il de méme en ce qui concerne le calcul des
dimensions de ce cordon ?

Si 'on essaie, en partant des solutions approchées ci-
dessus, de fixer un taux de travail admissible pour le
cordon frontal, on se trouve pris entre les deux écueils
suivants :

1. Nous avons vu que les solutions approchées préco-
nisées plus haut ne tiennent pas compte de leffet d’en-
taille. Or, les essais prouvent que la résistance des assem-
blages soudés aux efforts répétés est, sinon exclusive-
ment, du moins en grande partie dominée par -cet
effet 1.

2. Toute solution de I'état élastique exacte ou appro-
chée, ne convient qu’en dessous de la limite élastique.
Au dela de cette limite et jusqu’a la rupture (statique)
il s’établit dans le cordon I'état plastique et la résistance
statique du cordon correspondant & cet état se
montre, d’aprés les essais, bien au-dessus des
prévisions du calcul théorique.

II parait difficile de négliger dans le calcul des
dimensions du cordon l'influence de ces deux
facteurs, surtout que I’état plastique fait appel
a la ductilité et que la ductilité de la soudure est
susceptible d’augmenter la résistance statique
de certains assemblages soudés (BS).

Les renseignements fournis par les solutions
approchées gardent donc leur intérét théorique,
mais ils ne paraissent étre en état d'intéresser la
pratique que dans la mesure ou ils s’accordent
avec l'expérience.

Conclusions :

Le caractere fort sommaire de notre apercu
n'empéche pas de conclure qu’au point de vue
de nos connaissances de ’état des tensions dans
les cordons de soudure, nous ne sommes qu’au
début. Des contributions importantes ont déja
été apportées, notamment dans I'étude de I'état
élastique du cordon frontal, mais I'accord com-

plet entre les solutions proposées et les faits d'ex-

périence — accord sans lequel aucune théorie
ne saurait subsister — est encore a faire.
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DIVERS

La corrosion des canalisations
métalliques par les courants électriques
vagabondant dans le sol.

Dans notre numéro du 17 février dernier, nous avons relaté
les remarquables études du professeur milanais Scarpa sur la
corrosion de l'acier. Le méme expérimentateur vient de pu-
blier, dans le numéro de janvier 1934 de « [’Energia Elet-
trica », un mémoire intitulé : « Le corrosioni delle membrature
metalliche in causa delle correnti elettriche circolanti nel
suolo», dans lequel il tire les conclusions que lui ont inspirées
de nombreuses recherches exécutées sur la corrosion des con-
duites métalliques enterrées. On trouvera, dans ce travail,
quantité d’apercus propres a clarifier, dans une certaine me-
sure, cette « bouteille & 'encre » qu’est I’électrolyse des cana-
lisations souterraines.

Les considérations de M. Scarpa sont relatives, notamment,
a l'identification de I'origine des courants électriques circulant
dans les canalisations enterrées, a la mesure de la résistivité
des terrains, du gradient de potentiel le long des conduites et
des rails de chemin de fer, a la mesure de la densité de cou-
rant divaguant des rails et entrant dans les conduites ou en
sortant (description et critique de la méthode de Haber), cette
densité de courant étant, de I'avis de M. Scarpa, «un des fac-
teurs dominants des processus de corrosion électrochimique. »

Extrayons de ce mémoire quelques-unes des données et des

constatations qui y abondent. Il est erroné, dit M. Scarpa,
de croire que les troncons de conduite métallique qui sont a
un potentiel négatif par rapport aux rails d’un chemin de fer
électrique sont, ipso facto, & I'abri des corrosions par les cou-
rants vagabonds, car, aprés avoir emprunté cette conduite
sur un certain parcours, le flux peut fort bien la quitter pour
passer sur un autre conducteur (conduite, cible) de moindre
résistance et, alors, la conduite en cause, tout en restant néga-
tive par rapport au rail, devient positive par rapport au con-
ducteur de moindre résistance, ce qui fait naitre le danger de
corrosion. — Résistivité des terrains : elle varie de quelques
centaines d’ohms-cm 4 une vingtaine de mille ohms-cm ; elle
est de 10 000 ohms-em dans les terrains sableux «exception-
nellement purs ». — Densité maximum admissible du courant
qui sort d’une conduite métallique : 0,25 mA /dm? si la dimi-
nution d’épaisseur du métal, due a la corrosion, ne doit pas
étre supérieure a2 1 mm en 50 années. — Résistance superfi-
cielle minimum des revétements des conduites pour « garantir
une bonne protection contre les courants vagabonds», dans
les conditions usuelles : 5 a 100 mégohms/em?,

Cette question des «courants vagabonds» a fait encore
Iobjet, sous le titre « Etudes théoriques et expérimentales
sur I'électrolyse des canalisations souterraines », d’un profond
mémoire de M. R. Gibrat, dans les numéros du 17 et du 24 fé-
vrier dernier de la « Revue générale de I'électricité». M. Gi-
brat s’est livré a des recherches expérimentales, scientifique-
ment conduites, dans la zone de terrains influencée par le
réseau de tramways de la Société « L'Electrique Lille—Rou-
baix—Tourcoing ». A l'aide des procédés imaginés par MM. C.
et M. Schlumberger et dont la licence est possédée par la
« Compagnie générale de Géophysique », il est parvenu a dis-
tinguer des phénomeénes diflicilement différenciables, notam-
ment le champ électrique des courants vagabonds, dont
I'existence dans le sol est indépendante de D'existence du
tuyau et, d’autre part, le champ qui résulte de la charge ou
de la décharge de la conduite’. Voici quelques-unes des
conclusions de ce mémoire.

«...Dans le cas particulier étudié, les courants dus a la
corrosion autogalvanique sont, en I'état actuel, beaucoup
plus importants que ceux dus aux courants vagabonds engen-

au dispositif difiérentiel a trois électrodes, imaginé par MM.
Schlumberger, dit le « Génie Civil», on peut étudier le courant d’entrée et
de sortie des canalisations et mettre en évidence I'existence de zones d’en-
trée et de sortie trés différentes, par leur position, leur étendue et leur com-~
plexité, de celles qui correspondent a la carte du potentiel du sol dans la

L« Grae

région d'un réseau de traction, »
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Fig. 12. — Le laboratoire des produits forestiers, & Madison.
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