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Contribution à l'étude du béton

précontraint
par J. BOLOMEY, professeur,

chef de la division des matériaux pierreux du Laboratoire d'essai
des matériaux de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université

de Lausanne.

En 1940 la commission du béton précontraint du Groupe
des Ponts et Charpentes de la Société suisse des ingénieurs
et des architectes chargeait M. le professeur J. Bolomey
d'une série d'essais dont le but devait êw& à l'orWÊne, la
vérification de l'hypothèse Hoyer concernant l'ancrage
automatique de minces fils d'acier tendus, par gonflement des
extrémités de ceux-ci ; éventuellement de rechercher comment
cet ancrage des armatures à haute limite d'élasticité peut
être amélioré et réalisé de façon pratique.

Ces essais se sont étendus par la suite à la détermination
directe de l'adhérence acwg-béton sur des prismes et des

poutrelles armées.
Ces études ont fait l'objet d'un volumineux rapport déposé

il y a près d'une année déjà. M. Bolomey a bien voulu ^tnK.
autoriser à les reproduire. Elles constituent certainement
une source de documentation précieuse sur un sujet de
grande actualité qui fera du reste l'objet d'autres
publications dans notre périodique. (Réd.)

I. Adhérence au béton d'armatures d'acier
à haute limite d'élasticité.

A. Essais d'arrachement de fils d'acier
de 1, 2 et 3 mm de diamètre.

Les fils de 1, 2 et 3 mm de diamètre ont été enrobés dans
les prismes de béton sur une longueur de 21 cm. Les
prismes ont durci à l'air ou dans l'eau, les essais
d'arrachement ont été effectués à 3, 7 et 28 jours. Les résultats

3jÉj|Éprès correspondent chacun à la moyenne de trois
essais ; l'effort de traction indiqué correspond à celui
nécessaire pour provoquer le décollement initial du fil,
effort qui est souvent notablement inférieur à celui qu'il
a fallu appliquer au cours de l'arrachement complet.

Béton. — Prismes de 7 X 7 X 21 cm de béton gradué suivant

P= 10 + 90 y d&p ayant les caractéristiques suivantes:
CP Holderbank spécial 390 kg/ms Densité 2,45
Ballast 0,1 à 15 mm 1910 » Rapport C : E 2,50
Eau 155 »

R.flexion R.
compression

Module E
10-100 kg/cm2

Durcissement Eau Air Eau Air Eau I" Air
kg/cm2 kg/cm* t/cm2

à 3 jours 74,4 60,0 434 364 370 362
» 7 » 85,7 68,8 597 513 402 402
» 28 » 90,0 80,7 658 581 411 391

?ZMÊiers. — Aciers du commerce de 1, 2 et 3 mm de diamètre,
désignés comme aciers pour ressorts, ayant une résistance
à la traction de 20 à 30 t/cm8.

Résultats des essais.

Diamètre des fils 01 mm 02 mm

Eau

03 mm

Mode de durcissement Air Eau Air Air Eau

3 jours.
Effort de traction kg 32 55 37 95 140 126
Adhérence kg/cm* 4,9 8,3 2,8 7,2 7,1 6,4

7 jours.
Effort de traction kg 20 70 54 75 40 140
Adhérence kg/cm* 3,0 10,6 4,1 5,7 2,0 7,1

28 jours.
Effort de traction kg 45 60 87 120 120 182
Adhérence kg/cm" 6,8 9,1 6,7 9,3 6,1 9,2
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