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agrégats, vides, fissures, volume occupé
par la pate de ciment...) et sur la texture
du béton (porosité, degré d’hydratation,
concentration des particules de ciment,
distribution des agrégats). Elle donnera
des valeurs quantitatives et qualitatives.
On pourra ainsi déterminer des paramé-
tres tels que la profondeur de carbonata-
tion, le type de ciment utilisé, 'oxygéne
de certaines fissures...

5. Mesures d’assainissement

M. A. Hentsch (professeur, Ecole d’ingé-

nieurs de I’Etat de Vaud, Yverdon) axa

son exposé sur le revétement de mortiers et
bétons. 1l s’agit soit de remplacer du
béton défectueux, soit d’augmenter

I’épaisseur de I’ouvrage (renforcement).

De nombreux problémes relatifs a

I’adhérence, a la préparation du support,

a l’accrochage de revétements doivent

étre pris en considération si I’on ne veut

pas que la réparation aboutisse a un
échec.

Parmi les produits a utiliser, on peut

citer:

— les mortiers et bétons hydrauliques, a
utiliser en épaisseurs relativement
grandes (>2 a4 cm);

— les mortiers et bétons mixtes, bétons
de ciment contenant un certain pour-
centage de polymeres ou de résines
thermodurcissables ;

— les mortiers et bétons de polymeéres,
utilisant comme liant des époxydes
ou des polyuréthanes.

Dans tous les cas, les revétements de
mortiers et bétons, correctement mis en
ceuvre, constituent une amélioration
sensible des qualités extérieures des
ouvrages en béton.

Lutilisation de béron projeté pour I’assai-
nissement de constructions en béton est
présentée par M. P. Teichert (E. Laich
SA, Avegno). Il peut étre utilisé pour
réparer, pour protéger ou pour renforcer
des ouvrages. Il possede les propriétés
importantes lors de la remise en état
d’ouvrages en béton:

— ilaapeu prés les mémes caractéristi-
ques que le béton a assainir;

— iladhére solidement a sa surface d’ap-
plication ;

— il est étanche;

— il offre une bonne résistance au gel;

— il forme avec I’ancien béton un
ensemble monolithique.

Sile béton projeté est mis en ceuvre selon
les régles de l’art, il correspond a un
béton a haute résistance (BH).

Dans sa contribution écrite, M. R.P.
Schmid (Renesco Bautechnik AG, Otel-
fingen) traite le probléme de Iinjection
dans les fissures. Lauteur a malheureuse-
ment été empéché de participer a ces
journées.

6. Etude de cas

Les dégats dans les ponts sont les consé-
quences de faute de conception, de
défauts d’exécution, de sollicitations
extérieures non prévues ou d’un manque
de surveillance et d’entretien. Ils ont
pour conséquence une baisse de la sécu-
rité, une baisse de la qualité ou, pour le
moins, une altération de l’aspect exté-
rieur.
En traitant 1’assainissement de ponts,
MM. R. Suter et D. Andrey (Institut de
statique et structures, EPFL) présentent
un certain nombre de cas d’assainisse-
ment nécessités soit par des désordres
structuraux, soit par une altération des
matériaux. Cependant, les structures
porteuses des ponts en service en Suisse
sont en général saines et de bonne qua-
lité. Les dégats touchent essentiellement
des ¢éléments secondaires (parapets,
joints de chaussée, revétement et étan-
chéité). Il faut éviter que la défaillance de
ces parties d’ouvrage se répercute sur la
structure porteuse, mettant parlaen péril
la sécurité de I'ouvrage. On s’y emploiera
en:

— concevant des dispositions construc-
tives efficaces;

— assurant une maintenance efficace
des ouvrages construits par une sur-
veillance réguliére et un entretien
courant adapté.

En guise de syntheése, M. P. Liithi (prési-
dent GCI, CPK Bautechnik AG, Berne)
présente quelques exemples et répercus-
sions économiques. Si les dégats sont
devenus importants ces derniéres an-
nées, la proportion des travaux d’assai-
nissement par rapport au volume total de
la construction est et restera faible. Les
entreprises et les bureaux d’ingénieurs
ne doivent donc pas attendre des assai-
nissements d’ouvrages la panacée a leurs
problémes de marché de travail ; la cons-
truction doit chercher une impulsion
ailleurs.

Travaux d’assainissement.

7. Documentation

Lors de ces journées d’étude, on a pu
assister a la premiére projection d’un film
vidéo produit par le Laboratoire des
matériaux de construction de I'EPFL
«Durabilité du béton armé». Il posséde
d’indéniables qualités didactiques et
mérite une large diffusion.
Présentation en premiére également: le
groupe scientifique et technique pour la
restauration des monuments et des cons-
tructions, section suisse (WTA-CH) a
établi la version frangaise d’une fiche
technique «Entretien des ouvrages en
béton — protection et réparation». Déja
publiée en allemand (Schweizer Baublatt
19/mars 85) elle le sera prochainement en
francais par la SIA.

Lensemble des exposés présentés est
regroupé dans le volume 89 «Durabilité
du béton armé» de la série Documenta-
tion SIA. Il peut étre commandé auprés
du secrétariat de la SVIA, case postale
944, 1001 Lausanne.

Adresse de lauteur:

Dominique Andrey, ing. civil
EPFL/SIA

Institut de statique et structures —
Béton armé et précontraint (IBAP)
Génie civil (Ecublens) — EPFL
1015 Lausanne

développement de I'architecture

des textes normatifs. Il souhaite

¢lastomeres. — 4. Les revéte-
ments d’¢tanchéité: les bitumes

L’étanchéité des toitures

par Cl. Joseph. — Un vol. 14,5 X
21,5 cm, 182 pages. Editions Ey-
rolles, Paris 1985. Prix broché:
FF. 172.—.

Létanchéité des toitures repré-
sente peu dans le colt d'un bati-
ment; elle a cependant permis le

moderne, qui multiplie les ter-
rasses accessibles, jardins ou par-
kings. Cette liberté de concep-
tion est I'aboutissement d'une
évolution technique remarqua-
ble, qui place les fabricants et
les entreprises  d’étanchéité
frangais parmi les premiers du
monde.

Cet ouvrage constitue une intro-
duction a I'étanchéité des toitu-
res et une préparation a l'usage

apporter une meilleure compré-
hension des principes et de la
technologie de cette spécialité en
traitant simplementdes ¢léments
de base.
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