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Die Verarbeitung
des Betons an der
Verwendungsstelle

Das Stampfen, das Stochern, die Vibration
und Pervibration des Betons, sowie das
Hammern und das Vibrieren der Schalung.

Dem Beton die Zukunft!




1. Arten der Verarbeitung des Betons. Man wendet je nach dem

Wasserzusatz zum Beton verschiedene Arten der Verarbeitung des
Betons an:

a) bei erdfeuchtem Beton: Stamp fen mit Hand- oder Pressluft-
Stampfern.

b) bei weichem Beton: Stochern oder Vibrieren des
Betons.

c) bei giessbarem Beton: Stochern, Hammern oder Vi-
brierenderSchalunag.

2. Wahl der Verarbeitungsart des Betons: Sie wird beeinflusst:

a) durch die Grosse des Querschnittes des Baukorpers;
ob massige oder diinnwandige Bauteile zu betonieren sind;

b) durchdievorhandenenEiseneinlagen;obdie Eisen
eng oder weitmaschig verlegt sind;

c) durch das Transportmittel; ob ein Bandforderer, eine
Giessrinne oder Betonpumpe verwendet wird.

Grundsatzlich ist empfehlenswert, nur dort Stamptbeton zu
verwenden, wo ausgiebige Stampfarbeit von Hand oder mit der
Maschine gesichert ist.

In der Regel ist plastischer, weicher Beton zu gebrauchen, dj er ver-

haltnismassig hohe Festigkeiten und einen dichten, porenarmen Be-
ton ergibt.

Gussbeton soll infolge des betrachtlichen Festigkeitsabtalles
gegenuber plastischem Beton, infolge seiner verminderten Wetter-
bestandigkeit und infolge seiner verhaltnismassig grossen Wasser-
durchlassigkeit nur dort angewendet werden, wo es die besonderen
Verhaltnisse rechttertigen.

3. VYerhaltungsmassregeln beim Verarbeiten des Betons.

a) Erdfeuchter Beton: Der Beton ist in Schichten von 15—20 cm
Starke in die Schalung einzubringen. Er ist in der Druckrichtung der
statischen Mittelkraft zu stampfen. Wo dies nicht moglich ist, soll der
Beton gleichlaufend mit der Druckrichtung eingebracht werden.
Besondere Sorgfalt ist auf das Stampfen der Ecken und der Rand-
schichten (langs der Schalung) zu verwenden. Um die Bildung von
Stampffugen zu vermeiden, sollen wenn immer moglich die Beton-
lagen eingebracht werden, bevor die vorhergehenden abgebunden
haben. Ist aber der Beton bereits erstarrt, so ist, vor dem Einbringen
einer neuen Schicht, die vorhergehende aufzurauhen.

Namentlich beim erdfeuchten Beton hangen die zu erwartenden
Betoneigenschaften, wie Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Wasser-
undurchlassigkeit, Wetterbestandigkeit stark von der aufgewendeten
Sorgfalt bei der Verarbeitung des Betons ab.

b) Plastischer Beton: Plastischer Beton wird am besten in einzelnen
Schichten in die Schalung gebracht. Die Hohe der Lagen richtet
sich nach der Art des Bauteiles und nach der Grosse der zu beto-
nierenden Flache. Der weiche, teigartige, sogenannte plastische



Beton muss unter sorgfaltigem Stochern griindlich durchgearbeitet
werden. Namentlich bei Saulen ist gleichzeitiges Klopfen der Scha-
lung empfehlenswert.

Bei Saulen ist der Beton in die Mitte einzubringen. Dies wird am
sichersten durch Aufsetzen eines Trichters mit Rohransatz erreicht.
Ist zu trockener Beton in die Schalung gebracht worden, dann darf
er nachtraglich nicht verdinnt werden.

Als moderne Verarbeitungsmethode, die zur Hauptsache fiir schwach
bis stark plastische Betons Anwendung findet, ist das mechanische
Ritteln — Betonvibration — zu erwahnen.

Schwach plastische Betons werden oberflachlich vibriert, Abb. 1;
dabei ist zu berlicksichtigen, dass die Einwirkung der Vibration je
nach dem verwendeten Apparat nicht durch eine Betondicke von
uber 30—50 cm Ubermittelt wird.

Weichere Betons werden pervibriert — Vibration im Innern der
Betonmasse — mittels nadelférmigen Vibratoren.

Die Erfahrung auf dem Bauplatz und die Laboratoriumsversuche —
insbesondere diejenigen von Prof. J. Bolomey, Lausanne — zeigen,
dass die Vibration oder Pervibration des Betons folgende Vorteile
aufweisen:

1. Eine Reduktion des Wasserzusatzes, wodurch ein Beton mit gros-
serer Dichte und hoheren Festigkeiten erzielt wird.

2. Die Festigkeitszunahme erreicht im Mitiel 20—40 7,.

3. Die Vibration oder die Pervibration haben sehr gute Resultate
far Bauwerke beschrankter Masse, bei starken Armierungen und
wenn frilhere Verarbeitungsmethoden unanwendbar waren, ge-
zeitigt.

Abb. 1 Oberflichliche Vibration mit dem «Vibropil» - bei einer Betonstrasse im Guter-
bahnhof Zirich - Bauleitung: Betonstrassen A.-G., Wildegg; Unternehmung: Prader & Cie,
A.-G., Zurich.
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4. Die obertlachliche und die interne Vibration grosserer Beton-
massen bildet heute, obwohl sie schon durchgefihrt wurde, eine
noch nicht geloste Aufgabe.

5. Durch das Vibrieren werden schone, dichte Ansichtsflachen er-
zeugt — wichtig beim Sichtbeton.

c) Giessbarer Beton: Bei Verwendung von flissigem Beton ist darauf
zu achten, dass eine Kiessand-Zusammensetzung gewahlt wird, die
nicht zu Absonderungen neigt; mit andern Worten darf das Wasser
sich nicht leicht vom Mértel abscheiden und sich an der Oberflache
des Betons ansammeln. Hat sich aber trotz Vorsicht Gberschissiges
Wasser auf der Oberflache der gegossenen Schichten abgesetzt,
wodurch sich gewohnlich auch Cementschlamm bildet, so ist das
Wasser abzuschopten oder durch besondere Locher in der Scha-
lung zu entfernen.

Fliesst der Beton beim Einbringen in die Schalung nicht von selbst
Uberall hin, so ist mit geeigneten Geraten nachzuhelfen, wie Latten
oder Eisenhaken. Es muss aber vermieden werden, dass durch zu
weites Fliessen oder durch Verziehen des Betons dieser entmischt
wird.

Flussiger Beton soll solange durchgearbeitet werden, bis die in
ihm enthaltenen Luftblasen moglichst entwichen sind und die Bil-
dung von Hohlraumen verhindert ist. Bei Gussbeton ist die Gefahr
besonders gross, dass infolge Entmischung Kies- oder Sand-Nester
im fertigen Beton entstehen. Diese Erscheinung kann vermieden
werden, indem der Beton vor dem Einbringen in die Schalung
nochmals durchgemischt wird. Es ist unzulassig, dass Beton un-
mittelbar aus der Giessrinne in die Schalung geschittet wird. Dies
gilt ganz besonders bei Saulen; hier ist es auch empfehlenswert, die
Arbeit so einzuteilen, dass nicht mehr als ungefahr ein laufender
Meter in einer halben Stunde betoniert wird. Reichliches Stochern
und Klopfen der Schalung ist gleichzeitig vorzunehmen.
Giessbare Betons werden manchmal vibriert und in Tat und Wahr-
heit gestattet die Vibration einen Teil des Wasserliberschusses zu eli-
minieren, jedoch ist es nicht leicht festzustellen, wann dies in ge-
nligendem Masse zutrifft. Bei trockneren Betons kann dagegen so-
lange vibriert werden, bis die Cementmilch an die Oberflache
kommt.'

Das Vibrieren der Schalungen beim Gussbeton hat auch giinstige
Resultate gezeitigt — zum Beispiel bei Tunnelauskleidungen aus
Beton.

' Siehe Mitteilung von Prof. J. Bolomey in «Science et Industrie», Nr. 14 (1934).

Zu jeder weiteren Auskunft steht zur Verfigung die
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