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Uber die Haftung zwischen
Zuschlag und Zementmortel
in Beton

Die Bedeutung der Haftung zwischen Zuschlag und Mortel fur die Beton-
festigkeit. Wie kommt die Verbindung zustande? Verschiedene Haftungs-
arten. Praktische Schlussfolgerungen.

Der Beton setzt sich zusammen aus dem Zuschlagstoff und dem
verbindenden Mértel. Seine Festigkeit muss somit von den Eigen-
schaften der beiden Komponenten und auch von deren gegen-
seitigen Verbindung, d.h. der bestehenden Haftfestigkeit abhangig
sein.

Die Haftfestigkeit zwischen zwei Korpern ergibt sich zunachst aus
angelegten Zugspannungen, welche senkrecht zur Haftflache ge-
richtet sind (Abb. 1a). Unter diesen Bedingungen wird die Haft-
festigkeit normalerweise gemessen. In anderen Fallen, z. B. wenn
es sich um die Verbindung zwischen Beton und Armierungseisen
handelt, entspricht die Haftfestigkeit den angelegten Scherspan-
nungen, die den Haftflachen gleichgerichtet sind (Abb. 1b). Bezlg-
lich eines eingebetteten Zuschlagkorns konnen die auftretenden
Spannungen alle moglichen Richtungen haben. Die Kraft, die auf



Abb.1 Einwirkungen verschieden gerichteter Spannungen bezuglich der Haftflache T F.B:

Abb.2 Drei Moglichkeiten des Bruches von zweiteilig zusammengesetzten Korpern T F: B,

einen Punkt der Trennflache wirkt, kann in ein Kraftepaar der Druck-
und Scherbeanspruchung oder der Zug- und Scherbeanspruchung
zerlegt werden, wobei die Druckkraft-Komponente die Haftverhalt-
nisse zunachst nicht beeinflusst (Abb. 1d).

Wenn ein Betonteil, z. B. eine Saule, ausserlich gesehen nur auf
Druck beansprucht ist, so treten in seinem Innern dennoch quer-
gerichtete Zugspannungen auf (Abb. 1c). Die Haftfestigkeit zwischen
Zuschlag und Mortel ist somit in jedem Falle mitbestimmend fur die
Gesamtfestigkeit des Betons.

Wird ein Betonkorper unter der Presse einer Festigkeitsprufung
unterzogen, so zeigt es sich oft, dass die Bruchflachen vornehmlich
entweder durch die Zuschlagkorner, durch den Mortel oder entlang
der Oberflache des Zuschlags gehen. Je nachdem erweist sich die
Eigenfestigkeit einer der Betonkomponenten oder die gegenseitige
Haftung als im wesentlichen fur das Festigkeitsresultat verant-
wortlich (Abb. 2).

Der zuletzt angefuhrte Fall, der eine verhaltnismassig schlechte Haft-
festigkeit zwischen Zuschlag und Mortel annehmen lasst, kann unter
den folgenden Umstanden vermehrt beobachtet werden:
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bei bestimmten Arten von Zuschlaggestein

bei runden, glatten oder relativ grossen Koérnern
bei verhaltnismassig jungem Beton

bei verhaltnismassig magerem Beton

bei stark ausgetrocknetem Beton

bei zuwenig durchmischtem Beton

Daraus geht hervor, dass die Haftung offenbar durch verschieden-
artige Umstande entsteht, die Haftfestigkeit also von einer Mehr-
zahl von Faktoren abhangt. Tatsachlich lassen sich grundsatzlich
drei Arten der Haftung zwischen Zuschlag und Mortel unter-
scheiden:

s

Abb
einschlisse infolge mangelhafter Umhillung be

Eine mechanische Haftung, welche durch eine Verzahnung der
erharteten Bindemittelpaste mit den Unebenheiten der Ge-
steinsoberflache zustande kommt (Abb. 3).

. Die molekulare (chemische) Verbindung, dadurch gekennzeich-

net, dass die Gitterstruktur von Kristalliten des Gesteins sich in
den benachbart entstehenden Kristallen des Bindemittels fort-
setzt und somit eine eigentliche Verwachsung entsteht (Abb. 4).

. Eine Haftung mittels Kapillarkraften, verursacht durch Wasser,

welches sich in feinen Spaltflachen zwischen Zuschlagstoff und
Mortel befindet. Man kennt diese erheblichen Krafte z.B. aus
der gegenseitigen Haftung zweier ebenen Platten, deren Zwi-

schenraum mit einer dunnen Flissigkeitsschicht ausgefullt ist
(Abb. 5).

T.F.B.

3 Darstellung der mechanischen Haftung. Die gegenseitige Verzahnung kann durch Luft-

tigt werden. Intensives und genligend

langes Mischen fordert.die mechanische Haftung zwischen Zuschlag und Zementmortel
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Abb. 4 Schematische Darstellung der molekularen Verbindung. Kristallgitter von Bestandteilen
des Zuschlaggesteins und des erharteten Binc hﬁmlttpi‘; gehen ineinander uber

Durch geeignete Versuche kdnnen diese Haftungsarten voneinander
unterschieden und deren Beitrage an die Gesamthaftfestigkeit ab-
geschatzt werden. Dabei ergeben sich die folgenden Charakteri-
sierungen:

Die mechanische Haftung ist naturgemass von der Rauhigkeit des
Korns abhangig, und zwar nicht nur von derjenigen, die mit blossem
Auge festzustellen ist, sondern auch von den sehr kleinen Unregel-
massigkeiten, welche durch Befuhlen oder erst bei starkerer Ver-
grosserung an der Gesteinsoberflache wahrnehmbar sind. Anderer-
seits ist die Gelmasse des Zementsteins so fein strukturiert, dass sie
in die dunnsten Poren und Spalten der Gesteine eindringen kann.
Erst wenn das Gesteinskorn vollstandig glatt poliert ist, kann keine
mechanische Haftung mehr entstehen. Dies kommt in der Natur aller-
dings sehr selten vor, evil. bei sehr harten, homogenen Gesteins-
kornern aus Flussbetten (Quarz). Im praktischen Falle stellt sich
immer eine mehr oder weniger grosse mechanische Haftung ein.
Sie erweist sich in der Regel grosser bei gebrochenem Zuschlag, bei
verhaltnismassig kleinen Kornern sowie bei relativ weichen, pordsen
und heterogenen Gesteinsarten. Der grosste Teil der gesamten Haft-
festigkeit beruht auf der mechanischen Haftung.

Die molekulare (chemische) Verbindung setzt zunachst eine ge-
wisse stoffliche Verwandtschaft zwischen dem Zuschlags- und
Zementstein voraus. Dies ist der Fall z.B. bei den in Kalksteinen als
wesentlicher Bestandteil vorhandenen Calcit-Kristalliten. Beim Ab-
binde- und Erhartungsvorgang wird der Calcit durch Bestandteile
des Portlandzementes an seiner Oberflache chemisch angegriffen



5 und es bilden sich Zwischenverbindungen. Der Calcit tritt, im Gegen-
satz zu anderen Gesteinsverbindungen, wie Quarz, Glimmer oder
Feldspat, in chemisch aktiven Kontakt mit dem Bindemittel und er-
halt dadurch mit diesem einen zusatzlichen Zusammenhalt. Die
Starke der so entstehenden Haftung lasst sich nicht einwandfrei
bestimmen, es steht aber fest, dass sie u. U. betrachtliche Ausmasse
erreichen kann.

Die Haftung, bedingt durch Kapillarkrafte, nimmt mit dem Feuch-
tigkeitsgehalt des Betons zu oder ab. Dies zeigen Haftversuche, bei
denen solche Krafte zwischen hochpoliertem Quarz und Portland-
zement wirksam sind. Die Versuchskorper, der Wasserlagerung ent-
nommen und unmittelbar darauf gepruft, hafteten mit einer Festigkeit
bis zu 2 N/mm? aneinander und ihre Trennung erfolgte z.T. im Be-
reich des Zementsteins. Ging der Prufung aber eine 7tagige Luft-
lagerung voraus, so liess sich keine messbare Haftfestigkeit mehr
feststellen, und die Trennung verlief genau in der Beruhrungsflache
der beiden Komponenten. Daraus ist ersichtlich, dass die durch
Kapillarkrafte verursachte Haftung unter den gegebenen Bedingu-
ngen eine ganz betrachtliche Gréssenordnung annehmen kann.

Diesen Ausfuhrungen ist zu entnehmen, dass der Haftfestigkeit zwi-
schen Zuschlag und Mortel fur die Betonfestigkeit eine grosse Be-
deutung zukommt. Es ist deshalb alles daran zu setzen, die feste
Verbindung der Betonkomponenten untereinander zu férdern. In
diesem Bestreben erlbrigt es sich, eine spezielle Auswahl der Zu-
schlagstoffe zu treffen, da unsere natirlichen Vorkommen hinsicht-
lich der Gesteinsqualitat, der Rauhigkeit und dem Vorhandensein von
calcithaltigen Gesteinsarten sehr gunstig sind. Bei Zuschlagstoffen
aus Flussablagerungen ist es oft der Fall, dass Gesteine, welche in-
folge ihrer chemischen Zusammensetzung keine molekulare Ver-
bindung zulassen, sich dafur durch eine erhdhte Rauhigkeit aus-
zeichnen und somit eine bessere mechanische Haftung erhalten.

Es ist noch zu erwahnen, dass der Sauberkeit der Kornoberflache
Bedeutung zukommt. Wahrend sich bei einem verunreinigten
Zuschlag eine mechanische Haftung in vermindertem Masse
gegebenenfalls noch entwickeln kann, ist eine molekulare Verbindung
zumeist schon ganzlich ausgeschlossen. Feine Krusten aus tonigem
Material, die oft erstaunlich schwer abzuwaschen sind, bedecken
verhaltnismassig oft die Oberflache der Zuschlagkorner. Ferner
konnen sich an nass gelagertem Kiesmaterial dinne Schichten von



© Algen bilden, welche schwer zu entfernen sind und die ebenfalls zu
Festigkeitseinbussen fuhren. Die schadlichen Verunreinigungen sind
manchmal erst bei genauer Prufung zu erkennen, einmal mehr ein
Grund dafur, sich das Zuschlagmaterial immer wieder genau anzu-
sehen. Die Intensivmischung ist auch hier ein Mittel zur Verbesserung
der Festigkeit.

.
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