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fortige Entscheide im Produktionswerk

und auf der Baustelle.

Geringe Abweichungen in der
Korngrösse, die z.B. durch Änderungen

im Rohmaterial oder im
Aufarbeitungsprozess entstehen können,
sind nachweisbar. Aus den Messdaten

des VDG 40 ist die Kornform
nach Norm SN 670710 d auf einfache

Weise berechenbar; das
aufwendige Handvermessen zur
Bestimmung der Kubizität kann damit

umgangen werden.
Die TFB bietet seit einigen Monaten
Messungen mit dem Videogranulometer

VDG 40 an. Das robuste
Laborgerät wird auch auf Baustellen

und in Kieswerken eingesetzt.

Weitere Auskünfte erhalten Sie in
der TFB bei Andreas Queisser Tel.

062 887 72 61, Fax 062 893 16 27,

E-Mail tfb@box.echo.ch).
Andreas Queisser, TFB

nem übersichtlichen Prüfprotokoll
zusammengefasst, in dem die
Korngrössenverteilung und die
Kornformparameter tabellarisch nach

Korngrössenklassen geordnet sind.
Abweichungen von einem vorgegebenen

Sieblinienbereich sind sofort

anhand der grafischen Darstellung
erkennbar.

Im Vergleich zu Siebanalysen bietet
das VDG 40 neben Zusatzinformationen

zur Kornform eine bessere

Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit

sowie deutlich kürzere
Messzeiten.

Einsatzmöglichkeiten
Das leistungsfähige Messverfahren
kann mit Vorteil in der
Qualitätsüberwachung und der Produktionssteuerung

von körnigem Mischgut
und Zuschlagstoffen eingesetzt
werden. Die kurze Messzeit erlaubt so-

TFB aktuell

Die Korngrössenverteilung ist einer
der wesentlichen Kennwerte von
Kiessanden, Splitten, Schottern und
anderen Zuschlagstoffen. Das

Videogranulometer VDG 40 misst die
Korngrössenverteilungen von 1 bis
80 mm präzise und schnell. Das

Verfahren basiert auf einer
optoelektronischen Vermessung von

Partikeln, die orientiert und im freien

Fall eine Lichtquelle passieren.

Neben der Korngrössenverteilung

bestimmt das VDG 40 innerhalb frei
wählbarer Korngrössenklassen das

Verhältnis der Kornlänge zur
Kornbreite Längenausdehnung a/b).
Zusätzlich wird das Verhältnis
Kornbreite zu Kornhöhe Abflachung b/c)
ermittelt.
Die Dauer einer Messung ist von
der Probe abhängig. Sie liegt
normalerweise zwischen 3 und 5 Minuten.

Die Ergebnisse werden in ei-
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Schnelle Korngrössenmessung mit dem Videogranulometer VDG 40
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