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des Kindes sehr wichtig. Er braucht nicht viel dazu
zu sagen, seine positive Einstellung dazu geniigt. In
den Augen des Kindes ist der Vater viel interessanter
als die Mutter, er lebt in einem andern Kreis. Was
der Vater erzihlt fiihrt in die Ferne, kommt aus der
Welt der Erwachsenen, bildet eine Verbindung zwi-
schen der Familie und der Aussenwelt.
Alleinstehende Frauen haben es schwerer und ha-
ben grossere Schwierigkeiten mit ihren Kindern. Die
Mutter wirbt mehr um die Liebe des Kindes. Die

Mutter bedeutet fiir das Kind die Wirme, die Zart-
lichkeit. Die Warme und Giite, die vom Vater aus-
geht, ist ganz anders als die miitterliche. Man koénnte
die Giite des Vaters als Hilfsbereitschaft bezeichnen.
Der Vater fiihrt die Kinder ein ins reale Leben, er
erzieht sie zur Niichternheit und Sachlichkeit, Zu-
sammenfassend kann man sagen, dass die Kinder
iber die Mutter die Beziehung zur nichsten Umge-
bung, iiber den Vater aber die Beziehung zur weiten
Welt bekommen.

FUR DIE

PRAXIS DER ANSTALTSWASCHEREI

Durchfiihrung und Auswertung von
Waschgangkontrolien

VON DR. K. HUBER

3. Trennung von‘chemischem und me-
chanischem Verschleiss.

Es besteht nun die Moglichkeit, den Gesamtver-
schleiss — bis zu einem gewissen Grad — in einen
chemisch und einen mechanisch bedingten Anteil
zu zerlegen. Dies erfolgt mit Hilfe der Reissfestigkeit
und der Fliissigkeitszahl *) (eine viscosimetrisch be-
stimmte Messgrosse). Diese Moglichkeit wurde vor
ca. 20 Jahren von englischen Forschern, insbesondere
D. A. Clibbens, erkannt.

Um nun eine zahlenmissige Unterscheidung dieser
beiden Anteile ableiten zu konnen, bendtigt man eine
sogenannte «Relationskurve».

Jedes Gewebe und jede wesentlich verschiedene
chemische Beeinflussung ergeben eine eigene spezi-
fische Relationskurve die experimentell ermittelt
werden muss. Eine universell giiltige Relationskurve
gibt es nicht.

Eine solche Relationskurve wird erhalten, indem
ein Stiick des gleichen Gewebes, wie fiir den Kon-
trollstreifen verwendet wird, separat und ohne jeg-

* Die Erkliarung der Flissigkeitszahl folgt im 2. Teil;
siche auch unsere Abhandlung «Zweck, Methoden und
Schlussfolgerungen der Untersuchungen an gewaschenen
Geweben», die wir Interessenten kostenlos zustellen.

Henkel & Cie. AG., Basel.
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liche mechanische Einwirkung, im Laboratorium den
wihrend dem Waschprozess vorkommenden, rein
chemischen Einwirkungen ausgesetzt wird.

Von Zeit zu Zeit wird die dabei stattgefundene
Aenderung in der Reissfestigkeit und die dazugeho-
rige Fliissigkeitszahl gemessen und die gefundenen
Werte graphisch dargestellt, wie dies nachfolgende
Abbildung 1 schematisch zeigt.

Auf die senkrechte Achse (Ordinate) eines
chen- Koordinaten-Systems wird die Reissfestigkeits-
abnahme des geschidigten Gewebes gegeniiber der

sol-

Reissfestigkeit’ des Neugewebes als °/u-Schadigung,
was gleich dem Gesamtverschleiss ist, aufgetragen.

Auf der waagrechten Achse (Abszisse) wird die zu-
gehorige Fliissigkeitszahl, d.h. eine viscosimetrische
Messgrosse, nach unerer, im II. Teil, Abschnitt 9,
folgenden Definition, aufgetragen.

Schon Clibbens und seine Mitarbeiter fanden, dass
sich mit zunehmender chemischer Schédigung des
Cellulosematerials die Fliissigkeitszahl, wie die Reiss-
festigkeit, eines Gewebes verindern. In welchem Ver-
hilltnis (= Relation) sich jedoch diese beiden Gros-
sen zu einander verdndern, muss nun von Fall zu
Fall, wie beschrieben, experimentell ermittelt werden.

Auf diese Art werden nun auch die verschiedenen
Etappen einer Waschgangkontrolle untersucht und

'
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die Resultate, d.h. die zu jeder Etappe gehorende
Fliissigkeitszahl und Reissfestigkeitsabnahme (=
/4-Schadigung), graphisch in das Koordinaten-System
der entsprechenden Relationskurve eingetragen. Be-
zliglich der bereits ermittelten Relationskurve kann
nun die Kurve der Waschgangkontrolle folgenden
Verlauf zeigen:

1. sie deckt sich ganz oder teilweise mit dieser,

2. sie verlduft ganz oder teilweise oberhalb der-
selben,

3. sie verlauft ganz oder teilweise unterhalb der
Relationskurve.

Diese Moglichkeiten illustriert Abbildung 2.
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wiederholt werden. Kann eine zuséitzliche mecha-
nische Schidigung festgestellt werden, so ist die An-
gabe dieser Grosse doch mit einer grossen Un-
genauigkeit behaftet. Diese betriigt = 2°o durch-
schnittlich; d. h. der gefundene Wert fiir den me-
chanischen Anteil am Gesamtverschleiss kann sowohl
um zwei Einheiten grosser als auch kleiner sein.
Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass es absolut un-
zuliissig ist und zu ganz falschen Schlussfolgerungen
fithren kann, wenn auf Grund einer Reissfestigkeits-
messung und einer viscosimetrischen Messung an
einem beliebigen geschidigten Gewebe an Hand einer
angeblich allgemein giiltigen Relationskurve eine auf
Dezimalen genaue Trennung in einen mechanischen
und einen chemischen Verschleiss angegeben wird.
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Abb. 2

Fall 1 besagt, dass nur eine chemische Schidi-
gung vorliegt, da hier zu einer am Teststreifen ge-
messenen Fliissigkeitszahl dieselbe Reissfestigkeitsab-
nahme (bzw. Schidigung) gefunden worden ist, wie
sie beim Aufstellen der Relationskurve gemessen
wurde.

Je mehr Waschgiinge (Etappen) der Streifen nun
durchlaufen konnte, bis er den entsprechenden Gesamt-
verschleiss aufweist, um so hesser war, bzw. ist, das
ganze Waschverfahren.

Fall 2, der wohl hiufigste, besagt, dass die Dif-
ferenz zwischen dem durch chemische Schidigung
zu erwartenden Verschleiss und dem tatsichlich bei
der Waschgangkontrolle gefundenen Verschleiss
durch mechanische Einwirkung verursacht sein muss,
da hier zu einer bestimmten Fliissigkeitszahl des
Teststreifens, eine grossere Schidigung gefunden
wurde als nach der Relationskurve zu erwarten
gewesen wire. Die schraffierte Fliache in obigem
Schema bezeichnet deshalb das Gebiet des zusitz-
lichen mechanischen Verschleisses zu dem fiir das
angewgndte Verfahren maximal méglichen, rein che-
mischen Verschleiss.

Fall 3, ein selten vorkommender Fall, besagt ent-
weder, dass die stattgehabte chemische Schidigung
anderer Natur gewesen sein muss, als wie bei der
Aufstellung der Relationskurve angenommen wurde,
oder dass das Gewebe durch die Waschprozesse seine
mechanischen Eigenschaften so veriandert hat, dass
keine Riickschliisse auf das Waschverfahren mehr
gezogen werden kdénnen. In einem solchen Falle muss
der Kontrollgang mit einem anderen Testmaterial
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Es sei hier jedoch noch besonders betont, dass
diese Trennung von chemischem und mechanischem
Verschleiss nicht etwa identisch ist mit dem vorher
erwihnten zwangsliufigen und vermeidbaren Ver-
schleiss! Die beschriebene Ermittlung gibt jedoch
wichtige Anhaltspunkte bei Vergleich analoger
Waschgangkontrollen, von welchen dann der beste
Wert als derjenige des zwangslaufigen Verschleisses
fiir ein bestimmtes Verfahren angesprochen werden
darf.

Es bietet nun etwelche Schwierigkeiten, ein fiir
die genannten Zwecke geeignetes Gewebe zu finden,
welches iiberall gleichmissige Eigenschaften, beson-
ders beziiglich seiner Reissfestigkeit aufweist. Es ist
deshalb mnicht vorteilhaft, fiir jede Waschgangkon-
trolle ein anderes Gewebe zu verwenden, sondern
man wird versuchen, ein moglichst geeignetes Stan-
dardgewebe ausfindig zu machen, dessen Eigenschaf-
ten dann nicht fiir jeden Kontrollgang neu ermittelt
werden miissen und womit dann auch die Resultate
der einzelnen Waschgangkontrollen besser miteinan-
der verglichen werden konnen.

Die Grosse des einzusetzenden XKontrollstreifens
richtet sich nach der Anzahl der vorgesehenen Unter-
suchungen, z. B. nach 12, 25, 50 und eventuell 75
Wiischen; ferner darnach, ob die Reissfestigkeitsprii-
fungen nur in der Kettrichtung oder auch in der
Schussrichtung vorgenommen werden sollen. So be-
notigt man fiir die Kontrolle iiber die oben genannten
4 Etappen und bei ausschliesslicher Verwendung der
Kette einen Streifen von 100>X50 cm (wobei Breite

— 100
(Fortsetzung folgt)
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