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Das Tauchistoerfabren.

Beim Tauchldt-Verfahren werden bdie zu [dtenden
Gegenftdnde in groBe Mengen {liifjtg glithenden Lotes
eingetaucht und e8 wird Hhauptjdchlich fiiv Maffenldtung,
wie jolge im Fabhrvabbau ufw. verwendet. Die zu
[stenben Teile werden mit Borarldjung angeftrichen und
fievauf witd foviel troctener BVorar mit Lot vermifeht
auf die naffe Stelle geworfen, als hingen bleibt; als-
bann werden Ddie. Gegenjtdnde in dem Tiegel mit Lot,
pag burc) Kofdfener glithend flitfjig gehalten wird, ein-
getaucht. — Dag Shlaglot it in Dder Fegel eine
Lgiecung von etwa 58 Tetlen Jinf und 42 Teilen
Qupfer mit einer Schmelztemperatur von etwa 900
Grad Celfiug. Wird bag Sdhlaglot lingere Jeit ge-
braucht, fo tritt eine BVerdndberung derfelben auf, weil
bet dem fortdauernden: Schmelzoorgang viel mehr Jint
als Rupfer verdampft. Dasd fliffige Lot witd immer
sinfdrmer und bdie mit der zinfarmen Legierung audge-
jibrten ¥otungen bHalten nach dem Erfalten nicht obder
fhlecht, da bdas Lot die fhlechten Eigenfchaften Ddes
geichmolzenen Kupferd, al8 da find Kaltbriidhigteit und
Cprodigteit, zeigt. Man hat alfo darvauf su achten, dap
bie Jujammenfebung des Loted ben Gewichisteilen nad
ftets bie gleiche bleibt. AuBerdem wirh aud) durd) die
eingetauchten Gegenftdnde dad Lotbad verunveinigt, und
diefe Verunveinigungen Haben auch) einen {dhadlichen
Ginflup aui die nachfolgenden Lotungen. Durch biefe
Perunveinigungen bildet {ich im fliiffigen Lot ein Nieber-
{hlag, der fich an der tiefflen Stelle des Tiegeld aus-
fhetdet und in ben bdie Gegenftdnde nicht eingetaucht
werden follen. Um fchlechte Lbtungen duvc) enderung
be3 Gefaltes am Jinf der Legievung zu verbiiten, joll
von Beit su Beit aud bdem Ldtbade eine Probe ent:
nommen werden; diefe witd auf den Gehalt an Jint
und Qupfer unterfucht und nach dem Ausfall der Unter-
fugung wird eine beftimmte Jinfmenge zugefest. Man
eemittelt fo die in Der Stunde verdbampfende Sintmenge
ud feft dann fpdter obhne porbergegangene chemifche
lnterfucjung Sint su.  Hat man viele Lotungen auszu-
jufiihren, fo fann man durch fhnelles Lbten einer Ber-
ndevung begegnen; um nun dad u ftarfe ALLHHlen
beg Rotes u verhindern, mifffen die su [dtenden Gegen-
fitnde vorgemdrmt werben und gejchieht died durch
Cewdrmung 618 faft yur Glithtemperatur in einem Kofs-
fener.  Jnnerhalb der Lbtzeit, etwa 2 bis 3 Stunbden,
witd die gewifie Lotmenge verbraucht und durd) nad
dem Rten wieder frifd) sugejestes Lot wird das flitffige
tneuert, — Sind bie zu [dtenden Gegenjtinde Hobhl,
und foll in ben Hohltsrper fein Lot eindringen, fo ift
o mit Qehmpropfen zu verfhliefen, oder man fann
aud) an bem Gegenftand fleine Locher, die jogenannten
&;tlﬁd)er anordnen, duvc) die dad eingedrungene Lot
wieder abfliefpen fann. Sind diefe Mittel nicht anmwend:
bar, fo gefen burd) dag Taufdhlbtverfahren grofe Lot
Mengen verloven, was mit qrofen Unfoften verbunden
it und das Verfahren nicht empfehlenswert macyt. —
e —: m—
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gefertigt, fletnere Tiegel mitunter aud) aus Sufeijen.
Dag Bredjen bder Tiegel, bejonderd bei grofen Ab-
mefjungen, wie foldhe beim Loten grofer Gegenftdnbde
vorfommen, bringt unangenehme Betriebsftorungen und
bedeutende BVerlujte, dba dasd erftarrte Lot die Feuerung
wie NRoft und Jiige wverjtopft, mwodurd) auper bdem
Materialverluft audy der gange Ofen unbraudhbar werden
fann.  Bur Herftellung folher Tauchlbtofen find befte
Graphittiegel ju verwenden und es {ind diefe forgféltig
ausgumauern.

Marttberichte.

Holzmarftbericht aus Bayern. Der Bretterverfand
war {hwad). Sute Ware ftand am meiften in Frage,
befonber3 breite Sorten, die nicht ftart angeboten wurden.
Allmdhlich riictt die Jeit ded Rundholzeinfaufs ndher.
Die Sdge-Jnduftrie verfiigt nur iiber eine befdhrantte
Bahl von Auftedgen. — Die drei niederbayerifchen Forit:
dmter Bwiefel-Oft, Jwiefel-LWeft und Rabenjtein Hielten
eine gemeinfchaftliche Lerfteigerung ab, bei der gegen
30,000 Kubitmeter Jtadel- und Budjenholz angeboten
waren. Jtabelholy ersielte bet Tayen von 10—21 Mart
durdpfchnittlichy 917/:—92%/:% bder Anfchlage, Buchen-
holz 931/1—94 /. (. Frtf. Bta.")

Uerschiedetes.

(Rorr.) Gin neuer UrbeitSvertrag zwijden dem
Bitrdjer Hafner-Fadoerein und 4 bejw. 5 Jiirdjer
Fivmen ijt durc) Bermittlung des ftadtijdhen Eingungs-
amted zuftandegefommen. Darnad betrdgt der]Anfangs-
lohn fiiv einen tiichtigen und felbjtdndigen Ofenfeser per
Stunde 72 Gt8. Der Lohn angehender oder unjeld-
ftdndiger, fowte alter und gebrechlicher Wrbeiter richtet
fich nach deren Leiftungen.

Fir Nadht- und Sonntagdarbeit wird 100 %/, fiiv
Neberftunden 50 °/ Bujdhlag bezahlt. Die tdgliche Ar-
beitszeit Detvdgt 9!/> Stunden. An Samstagen und
BVorabenden von Felertagen endigt bdie Arbeitdzeit um
5 Ubr.

Smo Atford werben gewdhnliche Oefen mit Fafen
und ohne fomplizierte Einrichtung mit Frv. 8.— und fiic
Kacheltragdfen Fr. 7.50 per m? bezahlt, wenn nidht ein
Gtiictpreid feftgefest ift. Fiir fomplizierte Oefen mit
glatten Gtdben und aud hartem Material werden Fr.
10.— per m? begablt. Fiir Oefen mit Blechajten und
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