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Ziirich. Ansicht des Rathauses von der Rathausbriicke, nach der Restaurierung von 1974 1976

STEINKONSERVIERUNG AM ZURCHER RATHAUS

von Andreas Arnold/Brigilt Sigel/ Hugo Spirig

Die natiirliche Verwitterung der Bausteine wird durch die Luftverschmutzung und an-
dere Einfliisse sowie durch mangelnde Pflege stark beschleunigt. In besonderem Masse
gilt dies fiir Bauwerke aus unseren Molassesandsteinen. Der Geschwindigkeit, mit der
cieser Zerfall heute vorsich geht, stchen nicht nur Bauherren und Denkmalpfleger, son-
dern auch Spezialisten oft ratlos gegentiber. Zu dieser Ratlosigkeit tridgt aber auch die
chemische Industrie bei, indem sie, oft ohne gentigende Kenntnisse tiber Verwitte-
rungsprozesse und deren Zusammenhiange am Bauwerk, zahlreiche Mittel zum Reini-
gen, Dichten, Festigen und Schiitzen vor der Witterung aul den Markt bringt, iiber
deren Tauglichkeit oder Gefahren sich weder der Kunsthistoriker noch der Architekt
cin klares Bild machen konnen. Es scheint deshalb niitzlich, hier einiges iiber die Kon-

servierungs- und Restaurierungsmassnahmen am Ziircher Rathaus zu berichten. Der
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Zirich. Rathaus. Aufnahme der Steinarten: 1 = Plattensandstein (Bédch); 2 = graniuscher Sandstein (Bol-
lingen); 3 = Kunststein

folgende Aufsatz wird sich aufdie Fassadenrestaurierung beschranken und aufdie tbri-
gen, mehr dem denkmalpflegerischen Alltag zugehérigen Arbeiten nicht eingehen. Der
Verstandlichkeit halber werden manche Probleme stark vereinfacht dargestellt.

BAUGESCHICHTE

An traditioneller stadtebaulicher Lage, das heisst beim Markt, umgeben von den wich-
tigsten Zunfthdusern und neben der einzigen fahrbaren Briicke besass Ziirich schon im
Hochmittelalter ein Rathaus. 1997 wurde dieses durch einen Neubau an gleicher Stelle
ersetzt, der wiederum im hallenartigen Erdgeschoss einer Reihe von Kramern Obdach
fiir thre Stande bot. Auch der dritte, von 1694-1698 errichtete Rathausbau behielt die-
sen Standort bei. Die vollstindig erhaltenen Bauakten geben ein recht klares Bild des
Bauvorganges. Da ein Architekt darin aber nicht genannt wird, nimmt man an, dass die
neunkopfige Baukommission unter dem Bauherrn der Stadt, Johann Heinrich Holz-
halb, auf Grund von Stichvorlagen die Baupldne bearbeitete — eine Theorie, die in der
altertimlichen, der Renaissance und dem Manierismus verhafteten Haltung der Archi-

tektur und in den barock schwellenden Formen der Bauplastik eine Bestatigung finden
konnte.
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Ersatz bei der Restaurierung von 1974-1976: 1 = Ersatz mit Plattensandstein von Rorschach; 2 = Aufmo-
dellierung mit Kunststeinmortel

Das Rathaus, ein allseitig freistehender, stark lingsrechteckiger, dreigeschossiger
Bau, steht aufzwei tonnengew6lbten Tunneln in der Limmat. Je neun durch Rustikapi-
laster gegliederte Fensterachsen reithen sich limmat- und strassenseits aneinander, wah-
rend die Schmalseiten dreil Fensterachsen zahlen. Kraftige, an den Pilastern verkropfte
Gurtgesimse teilen die Geschosse, deren Ordnung durch die klassische Abfolge der Pila-
sterkapitelle, dorisch-ionisch-korinthisch, bestimmt wird. Die fast quadratischen, mit
einem Mittelpfosten versehenen Fenster weisen profilierte, geohrte Rahmen und wech-
selweise Segment- oder Spitzgiebel als Bekronung auf. Ein machtiges Walmdach mit
acht Gauben ist ohne Kranzgesims direkt dem zweiten Obergeschoss aufgesetzt.

Dieser sehr kompakte, nur an der Oberflache durch die Reihung der Fensterach-
sen gegliederte Bau erfihrt durch den kréftigen plastischen Schmuck eine Belebung.
Girlanden aus Blumen, Friichten und Fischen schwingen sich unter den Fenstersimsen
durch. Blumen- und Friichtevasen und Biisten schmiicken die Giebelfelder. Den einzi-
gen grosseren Akzent setzt an der Ostfassade (Strassenseite) das zentrale, von zwei Sdu-
len gerahmte und mit einer Inschriftentafel bekronte Portal. Die kunstvollen, auf dem
Stich von J. M. Fiissli sichtbaren Drachenwasserspeier aus Kupfer waren schon 1770
durch einfachere aus Stein ersetzt worden. 1786 mussten auch die plastischen Giebel-
verzierungen der Lukarnen entfernt werden, da sie sich in einem schlechten baulichen
Zustand befanden. Erneuert wurden sie nicht.
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FRUHERE RESTAURIERUNGEN

So hatte denn keine hundert Jahre nach der Entstchung des Rathauses die Verwitte-
rung schonihren ersten Tribut gefordert. Eine erste tiefgreifende Gesamtrenovation der
Fassaden wurde aber erst in unserem Jahrhundert notwendig. An verschiedenen Stel-
len begannen sich arg verwitterte Sandsteinquader von der Hintermauerung zu lésen;
die Profilierung und die Bauplastik waren vielfach bis zur Unkenntlichkeit zerstort. Bei
dieser Restaurierung von 1g12/1g mussten fast alle Fensterbankornamente des Erdge-
schosses, des 1.Obergeschosses und vereinzelt auch des 2. Obergeschosses ersetzt wer-
den. Ahnlich grosse Verluste waren bei den Kapitellen, Fenstergewanden, Giebelprofi-
len, Gurtgesimsen und Pilastern zu beklagen. Nur leicht beschéadigte, oberflachlich ab-
sandende Werkstiicke wurden iiberarbeitet. Die unschéne Farbdifferenz zwischen
neuen und alten Werkstiicken rief dann nach einer Reinigung und Entfernung der
Patina, was leider durch ein steinhauerisches Abarbeiten bewerkstelligt wurde.

Anliésslich der Innenrestaurierung von 1937/48 mussten erneut verwitterte Werk-
stiicke ersetzt werden. Neben Fenstergewdnden handelte es sich um dret Fensterbank-
ornamente der Ostfassade. Wiederum wurden die Iassaden gereinigt. Mit der Begriin-
dung, «dass die Profile nicht geschwicht werden und die Oberflachenstruktur keine
nachteiligen Verdanderungen erfihrt», wurde die Schmutzkruste diesmal nicht abgear-
beitet, sondern mit einem Damplstrahlgeblase aufgeweicht, dann abgebtirstet und der
Stein schliesslich nachgespilt.

DIE HEUTIGE RESTAURIERUNG

Schwichung der Profile, Zerstorung der Oberflachenstruktur — das sind bei der Restau-
rierung von Sandsteinbauten Einbussen, die den Denkmalpfleger je langer, je mehr be-
unruhigen. Hat der Bauboom der sechziger Jahre volumenmassig schon viel alte Bau-
substanz zum Verschwinden gebracht, so sind die Bauplastik und die heute immer
mehr zu einer ganzheitlichen Erfassung des Kunstwerkes gehorenden Oberflachen-
sirukturen und Bearbeitungsspuren durch die verschlechterten Umweltbedingungen,
durch sogenannte Sanierungen und auch durch Restaurierungen, d. h. den immer wei-
ter zuriickarbeitenden Meissel des Steinmetzen, weiterhin grossten Gefahren ausge-
setzt. Grundsatz jeder modernen Denkmalpflege an Sandsteinbauten sollte deshalb
sein, dass nicht zurtickgearbeitet wird und dass nur dort Werkstiicke ersetzt werden, wo
das Original keine kiinstlerische oder handwerkliche Aussage mehr hat. An die Stelle
des Restaurierens hat so weit wie moglich das Konservieren zu treten, wobel dazu nicht
nur die Applikation von Konservierungsmitteln gehort, sondern alle Massnahmen, die
der Erhaltung der Bausteine dienen.

Der Erfolg einer-Steinkonservierung kann erst nach Jahren am weiteren Verhalten
der Steine am Bauwerk selbst einigermassen sicher beurteilt werden, und dies nur auf
Grund einer genauen Dokumentation. Dazu gehoren Plangrundlagen, die eserlauben,
die Steinarten, die Witterungsschaden, ihre erkennbaren Ursachen und alle ausgefithr-
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ten Konservierungs- und Restauricrungsarbeiten moglichst exakt festzuhalten, sowie
Photos und Untersuchungsberichte zum Bauwerk und seiner Umgebuneg.

Die vor der Restaurierung erstellte Dokumentation, gepaart mit Vorversuchen im
Labor und am Bau selbst, dient zunachst dem Architekten und den Handwerkern als
Grundlage fiir eine prézise Planung und eine realistischere Kostenberechnung.

Pline : Steingerechte Fassadenpline im Massstab 1: 50 lagen aus dem Jahr 1918
vor. Da aber damals die Aufhahmen der Ost- und Nordseite auch fiir dic West- und
Stdseite verwendet worden waren, stimmten das Fugenbild und die Ornamente nicht
und mussten korrigiert werden.

Inventar der Steinarten : Stein fiir Stein wurde nach seiner Art bestimmt und in den
Fassadenpldanen eingetragen.

Graugrunlicher Plattensandstein von Biach am Ziirichsce, im folgenden auch Biacher Stein genannt,
diente den Erbauerndes 17, Jahrhunderts als Baumaterial. Granitischer Sandstein vom oberen Ziirichsee, im
folgenden auch Bollinger Stein genannt, wurde bei fritheren Restaurierungen als Ersatzstein verwendet. In
frischem Zustand ist er grau; mit der Zeit nimmt er eine briaunlichrote Verwitterungsfarbe an. Aus Muschel-
kalk unbekannter Herkunft besteht die oberste Bank des Sockels an der Westfassade. An den Gauben und
zahlreichen Flickstellen der Fassaden findet sich Kunststein, Das Portal schliesslich wurde aus poliertem
Malmkalk der Kalkalpen, der einem Findlingsblock bei Richterswil entstammut, errichtet.

Dicse detaillierte Aufnahme gibt nicht nur Auskunft tiber die Steinarten an sich,
sondern auch tiber deren Menge und Verteilung an der Fassade und damit eine bessere
Grundlage fiir die Wahl der Ersatzsteine und der weiteren Massnahmen.

Schadeninventar : Die Verwitterungsschiden und ihre erkennbaren Ursachen, kon-
struktive Mdngel und Bauschiaden wie undichte Dicher, Dachanschliisse und Gesimse
sowie undichte Fugen und Risse sollten qualitativ und quantitativ erfasst werden.

Aufdie komplizierten Verwitterungsvorgange kann und soll hier nicht niher eingegangen, sondern nur
einmge besonders wichtige Punkte festgehalten werden. Die Feuchtigkeit spielt bei den meisten Witterungs-
schaden als wesentlicher bis tiberwiegender Schadenfaktor mit, und zwar im Gross- wie im Kleinbereich. Sie
fithrt zusammen mit Frost-Tau-Wechseln zu Frostsprengungen, zusammen mit leichtloslichen Salzen zu
Salzsprengungen, zusammen mit Kohlensiure und Schwefelsdure zur wenigstens oberflidchlichen Auflésung
von Kalk oder des Kalkbindemittels.

Als wichtigste Verwitterungsformen treten im Plattensandstein und im granitischen Sandstein Scha-
lenbildungen, Risse, Absandungen, Krustenbildungen und Abbldtterungen auf. Wihrend sich bei der Scha-

lenbildung 1-3 cm dicke Schalen vom Grund losen, zerfallt der Sandstein beim Absanden in cinzelne Mine-
ralkérner. Die schwarzen Krusten sind Ablagerungen von Gips mit eingeschlossenen schwarzen Partikeln an
der Steinoberfliche, und zwar an Stellen, die vom Regen nicht bespiilt werden. Sie haben die Tendenz, sich
mit einer Sandsteinschicht von Millimeterstarke von der Unterlage zu losen und abzublittern. Risse stehen
zum Teil im Zusammenhang mit der Schalenbildung.

Am Rathaus, das ein ausladendes Dach besitzt und dessen Gesimse und Fenster-
giebel mit Blel abgedeckt waren, war die vermeidbare iibermassige Feuchtigkeit als
Schadenursache, abgesehen von einigen kleinen undichten Stellen im Dachfuss, eher
unbedeutend. Ein Schadeninventar wurde noch nicht angelegt, da sich dessen Wichtig-
keit erst bei anderen Restaurierungen mit zahlreichen vermeidbaren baulichen Min-
geln zeigte. Das Schadenausmass ldsst sich aber an den Planen mit den Empfehlungen
zur Restaurierung einigermassen ablesen.

Konservierungs- und Restawrierungsmassnafimen : Fiir die Konservierung und Restau-
rierung an Steinfassadensind folgende Arbeitenin Betracht zu ziehen: 1. Reinigung; 2.
Behebung der Schadenursachen; 3. Steinersatz; 4. Steinerginzungen; 5. Festigung: 6.
Oberflachenschutz.
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Die Beobachtungen am Bau und die Pliane zeigten, dass ausser der Sanierung des
Daches und der Wasserrinnen sowie der Erneuerung der Blechabdeckungen an Gesim-
sen und Fenstergiebeln sich keine weiteren Massnahmen fiir die Ursachenbekampfung
aufdrangten.

Reimgung : Von den heute bekannten und an Sandsteingebduden praktizierten
Reinigungsmethoden scheiden die tiblichen mechanischen Verfahren - sie zerstoren die
originale Oberflachenstruktur — und viele chemische Verfahren — sie bringen Schad-
stoffe in den Stein — zum vornherein aus.

Aufdie Schwindsucht originaler Steinsubstanz durch Abarbeiten mit Meissel oder harten Metallbiir-
sten sowie neuerdings durch Sandstrahlen wurde schon hingewiesen. Bei der Reinigung von kalkhaltigen
porosen Steinen missen alle Alkalien ausser Ammoniak und alle Sduren ausser verdiinnter Fluss- und Phos-
phorsidure, sowie alle Mittel (inkl. Benetzungsmittel), die Alkalimetalle, deren Salze oder Magnesium enthal-
ten, gemieden werden, weil sie direkt oder indirekt zu sehr schiidlichen leichtloslichen Salzen {iihren.

Am Rathaus wurden deshalb Probefelder angelegt, um die Wirksamkeit der Rei-
nigung mit reinem Wasser und mit verschieden konzentrierten und verschieden lang
einwirkenden Mitteln zu priifen. Die Mittel wurden vor —und in einer Stichprobe wih-
rend — der Reinigung vonder EMPA aufihre Zusammensetzung geprift. Als mechani-
sche Hilfe kam ausschliesslich eine Reisbiirste und nur aufunverwittert erscheinenden
Flachen zur Anwendung.

Ersatzsteine : Der urspriinglich monochrom gedachte, graugriinliche Farbton der
in Bicher Sandstein errichteten Fassaden wurde durch die Ersatzwerkstiicke der
Restaurierungen aus braunlich anwitterndem Bollinger Stein empfindlich gestort. Als
sich auf Grund des Steininventars nachweisen liess, dass der Anteil der originalen
Bicher Steine aber noch bei weitem iiberwog, lag vom denkmalpflegerischen Gesichts-
punkt der Entschluss nahe, einen Ersatzstein zu suchen, der dem Béacher in Farbe und
Farbverhalten moglichst nahe kam. Diese Anforderungen erfiillte der Plattensandstein
von Kreien bei Buechen (Rorschach-Staad), der als einziger auch die notwendigen
Ausmasse und die von den Steinmetzen geforderte Bearbeitbarkeit aufwies.

Generell wurde versucht, die Rathausfassaden nur mit Wasser zu reinigen. Be-
dingt durch die hartnickige Verschmutzung musste aber mit einem sauren, die Anfor-
derungen erfiillenden Mittel nach griindlicher Vorwisserung nachgeholfen werden.

Bildhauerarbeiten : Im Anschluss an die Reinigung der Fassaden wurden die Bild-
hauerarbeiten ausgefithrt, wobei die Handwerker so weit wie moglich ihren Arbeits-
platz auf der Baustelle hatten. Diese Anordnung bewihrt sich umso mehr, wenn es um
die Ausfithrung von Kopien geht, indem der Bildhauer nicht nur das auszubauende
originale Werkstiick, sondern auch dessen Umgebung als Anregung und Kontrolle
standig vor Augen haben kann. Ausgangspunkt fiir jede Kopie, d. h. fiirjedes zu kopie-
rende ornamentierte oder figiirliche Werkstiick, war ein Abguss des Originals bzw. des-
sen Kopie von 1912, aufden mit Lehm nach dem Vorbild alter Photographien die abge-
witterten Partien aufmodelliert wurden. Konnte das Motiv an sich auf diese Weise
rekonstruiert werden, so bereitete die formale Originaltreue grosste Schwierigkeiten, da
aufder zweidimensionalen Photographie die Tiefe der Plastizitat nicht ablesbarist. Aus
diesem Grunde wurden tibrigens alle noch original erhaltenen Ornamente stereome-
trisch aufgenommen, was spéter nicht nur eine dreidimensionale Betrachtung, sondern
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auch eine massstibliche Planauswertung mit Hohenkurven ermdéglicht. Da unseren
Restauratoren noch keine solchen Dokumente zur Verfiigung standen, mussten kunst-
geschichtliche Kenntnis und stilistisches Fingerspitzengefiihl (die Kopie musste in eine
gealterte Fassade eingepasst werden!) die richtige Wahl treffen. Nach diesen autmodel-
lierten Abgiissen, die aus Griinden der Stabilitit noch einmal reproduziert werden
mussten, stellten die Bildhauer eine in Stein gehauene Kopie her.

Bekanntlich unterscheidet sich jede Kopie vom Original. Je 6fter nun eine Kopie
von einer Kopie gemacht wird, desto grésser wird meist die Entfernung vom Original.
Um diesem fortschreitenden Verlust an Originalsubstanz zu steuern, wurden die Vor-
lagen archiviert, um bei einer zukiinftigen Restaurierung wieder als Vorbild dienen zu
konnen. Zudem versetzte man ein sehr gut erhaltenes Fensterbankornament in das In-
nere des Rathauses, um an einem Werkstiick auch in Zukunft die urspriinglichen For-
men und die Oberflichenstruktur dokumentieren zu konnen. Trotz aller Fortschritte
ist dies bis heute immer noch der einzige Weg zur sicheren Konservierung wertvoller
Steinplastik!

Nach Beendigung der Steinmetz- und Bildhauerarbeiten wiesen die Fassaden ein
unruhiges, scheckiges Aussehen auf, da der Rorschacher Stein erst mit der Alterung
dem Graugriin des Biacher Steins nahe kommt. Um diesen Eindruck zu mildern, wur-
den die Ersatzsteine mit einer Lasur aus Erdfarben versehen, die, wenn der Stein von
selbst die richtige Farbung erreicht hat, langst wieder abgewittert ist.

Lrginzungen : Teilweise zerstorte Werkstiicke konnen ergianzt werden durch Vie-
rungen oder durch Aufmodellieren mit geeigneten Morteln auf zurtickgespitztem oder
vorgefestigtem Grund. Bei Vierungenist daraufzu achten, dass das Fugenbild so wenig
wie moglich gestort wird. Aufmodellierungen auf zuriickgespitzter Unterlage eignen
sich besonders zur Ergdanzung von Fehlstellen an einfachen Quadern und Profilen,
wiahrend bei ornamentierten Werkstiicken mit kleineren Schaden auf die mit Kiesel-
saureester gefestigte Unterlage aufmodelliert wird.

Schwierig st die Wahl des geeigneten Mortels fir die Aufmodellierungen. Er muss dem jeweiligen
Werkstiick in Farbe und Oberflachenstruktur nahekommen, leicht verarbeitbar sein und gut auf der Grund-
lage haften, ohne deren Wasserhaushalt zu stark zu verdndern. Auf Grund vieler Versuche — unter anderem
auch mit Fertigprodukten — wurde in Zusammenarbeit mit der EMPA ein Mértel entwickelt aus Grubenkalk
und wenig Grauzement als Bindemittel, Trass als Zusatzstoffund Grubensand und farbigem Brechsand als
Zuschlagstoffen.

Das Aufmodellieren mit Mortel gehort zu den heikelsten Arbeiten. So musste auch
am Rathaus, um die Haftung zu erhéhen, die Mortelzusammensetzung wahrend der
Arbeit noch einmal gedndert werden. Ungentigend haftende Flicke wurden in einem
zweiten Anlauf neu gemacht.

Festigung der Risse: Schalen und Risse bildeten am Rathaus den tiberwiegenden
Anteil an Schiden, und man war deshalb bemiiht, durch die Entwicklung einer geeig-
neten Methode die betroffenen Werkstiicke — vor allem originale Profile und ornamen-
tierte Werkstiicke aus Bollinger Stein— zu erhalten. Wohl bedenkend, dass keine grosse-
ren oberflachenparallelen Wasser- und Wasserdamplsperren entstehen sollten, ent-
schied man sich nach vielen Versuchen, auch mit Kunstharzinjektionen, am Bau und
Exfahrungen an anderen Orten fiir mineralische Mortel und Bindemittel. Grobe Risse

107



Nach der Restauricrung von 1937/38
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Vor der Restaurierung von 1974-1976

Nach der Restaurierung von 1974-1976

wurden mit dem Aufmodelliermértel geschlossen, mittlere mit einem Sumpfkalk-Trass-
Gemisch. Fiir feine Risse reichte reine Kalkmilch. Kleinere Schalen und lose Stiicke
konnten abgetrennt und mit Mortel wieder fixiert werden.

Festigung durch Trankung : Hersteller und Anwender von Festigungsmitteln fiir
Sandsteinfassaden fithren eine jahrzehntelange Erfahrung ins Feld. Die wenigsten
Referenzobjekte sind aber fiir eine objektive Beurteilung ausreichend dokumentiert.

Unter Berticksichtigung der denkmalpflegerischen Anforderungen — keine Verédn-
derung von Farbe, Struktur und Glanz der Steinoberfliche — sowie den ausschlagge-
benden technischen Anforderungen — keine dichte, harte, die Austrocknung stark hem-
mende Oberfliche, gentigende Eindringtiefe, sowie die Moglichkeit spéaterer Behand-
lungen auch mit anderen Mitteln — kamen fiir das Rathaus praktisch nur Kieselsdure-
ester in Frage.

Kieselsiureester sind Verbindungen von Kieselsdure mit organischen Resten, die im Stein mit Wasser
(z.B. Porenfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit) zu einem Kieselsduregel und Alkohol reagieren. Wihrend der
Alkohol verdampft. ergibt das Kiesclsauregel ein mineralisches Bindemittel.
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Sowohl die Laborversuche, die zwei Herstellerfirmen an Steinen des Rathauses
durchfiihrten, wie diejenigen von Forschungsanstalten an anderen Gesteinen waren
trotz ihrer begrenzten Aussagekraft ermutigend. Die beiden Produkte, ein Athyl- und
ein Methylkieselsaureester, erfiillen die denkmalpflegerischen Anforderungen ganz
und die technischen zum grossen Teil. Zusdtzlich zu den Laborversuchen wurden am
Rathaus Probefelder angelegt und wahrend mehreren Wochen beobachtet. Auch diese
Resultate waren weitgehend befriedigend. Versuche im Labor und am Bau schliessen
zwar Risiken nie aus. Es muss aber betont werden, dass die Kieselsdureester in geeigne-
ter Form und Anwendung die kleinsten Risiken und die besten Erfolgsaussichten ver-
sprachen, wobei als Erfolg die Tatsache gewertet werden muss, dass so und nur so viel
Originalsubstanz gerettet werden konnte, die mit den klassischen Methoden hitte
geopfert werden miissen.

Die beiden getesteten Produkte zeigten kaum grosse Unterschiede, weshalb beide
je auf zwei Fassaden verwendet wurden. Uber Verfahren und Umstande der Anwen-
dung wurde genau Buch gefiihrt.

Stltkonbehandlung ? Silikone behindern die Benetzung der Steinoberfliche oder bei
porosen Steinen einer Oberflichenschicht durch Wasser und damit das direkte Ein-
dringen von Niederschlagswasser (nach Firmenangaben wihrend 10-15 Jahren). Dies
ist an sich ein guter Schutz gegen die Verwitterung, zumal es heute Mittel gibt, die zen-
timetertief in porose Steine eindringen konnen. Obwohl die Silikone die Wasserdampf-
durchldssigkeit der Oberflachenschicht nicht wesentlich herabsetzen, verzogern sie das
Austrocknen des nassen Steins hinter der behandelten Schicht nach neueren Untersu-
chungen um das 2—1ofache. Bei Frost kann dies zu bedeutenden Schéden fithren.
Ebenso lagern sich Salze hinter der Silikonschicht ab, was die Gefahr von Salzspren-
gungen mit sich bringt. Dem Praktiker in Bauschiden ist aber bekannt, dass Wasser
auch aufanderen Wegen als von der Fassadenoberfliche her in den Stein dringen kann,
etwa durch Risse, undichte Décher, unbehandelte Fassadenteile. In diesen Fillen
konnte eine Oberflachenbehandlung den Schaden massiv verscharfen.

Abgesehen von Problemen der Mortelhaftung bei spéateren Aufmodellierungen
scheinen die Risiken gegentiiber den Vorteilen heute noch zu gross. Das Rathaus wurde
vorldufig nicht mit Silikon behandelt. Einzig an der Sockelzone legte man Probefelder
an, um deren Verhalten wihrend einiger Jahre beobachten zu kénnen.

Ziirich, Rathaus. Fischornament. Zustand 1974 vor der Versetzung ins Innere des Hauses
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FAZIT

Das Rathaus war als Pilotobjekt fiir Einzelrestaurierungen des Kantons im Europa-
jahr fiir Hetmatschutz und Denkmalpflege auserkoren worden, was von vornherein
den Willen der Bauherrschaft dokumentierte, eine denkmalpflegerisch gute Restau-
rierung durchzufithren.

Der weit iiber das Ubliche hinausgehende Aufwand an Vorbereitungsarbeiten fiihrte
wegen der guten Zusammenarbeit von Bauherrschaft, Bauleitung, kantonaler und
eidgenossischer Denkmalpflege und dem ETH-Institut fiir Denkmalpflege zu keiner
Verzogerung im Bauablauf.

Bauherrschaft und Bauleitung waren fiir eine ausgezeichnete Dokumentation der
Vorarbeiten und der Restaurierung selbst besorgt. Eine ndchste Restauratorengene-
ration wird feststellen konnen, wo was gemacht wurde und warum — ein dusserst
wichtiger Punkt, dem leider immer noch zu wenig Beachtung geschenkt wird. Eine
solche Dokumentation gehort ins Archiv des betreffenden Ortes und, wo es sich um
eine vom Bund subventionierte Restaurierung handelt, ins Eidgenossische Archiv fiir
Denkmalpflege nach Bern.

Die zwangsweise in die Durchfiihrung tibergreifenden Vorbereitungsarbeiten, vor
allem bei den Probearbeiten am Bau selbst, erwiesen sich in der Folge als ausseror-
dentlich nttzlich, ja unentbehrlich fir die Ausarbeitung von verbindlichen Arbeits-
vorschriften. Ferner waren die zum Teil schon sehr frith beigezogenen Handwerker
mit den Anforderungen und Schwierigkeiten vertraut und entsprechend motiviert.
Wenn es trotz diesem sorgfiltigen Vorgehen immer wieder zu unerwarteten Zwi-
schenfillen kam, die nach einer Anderung der Arbeitsvorschriften riefen, konnte
diese unter gegenseitiger Kenntnis der Zusammenhinge rasch vorgenommen wer-
den. :

In einem Pflichtenheft fiir die Bauherrschaft wurden alle Unterhaltsarbeiten aufge-
fithrt, die mithelfen, eine erneute Verschmutzung und Verwitterung der Fassaden
hinauszuzbgern.

- Nun nach Abschluss der Arbeiten kann auch gesagt werden, dass eine denkmalpfle-

gerischen Grundsatzen verpflichtete Restaurierung nicht unbedingt mehr kosten
muss; sie kann — wie im Falle des Rathauses —sogar erheblich billiger sein.

Von technologischer Seite kann gesagt werden, dass die dem gegenwirtigen Stand
der Forschung entsprechenden Kenntnisse in der Praxis berticksichtigt, die Vorteile
und Risiken kritisch bewertet und die moglichen Methoden differenziert angewendet
wurden. Es bleiben die Unbekannten, um das Experiment — ein solches ist letztlich
jede Restaurierung —als wissenschaftlich ausreichend begriindet und objektiver Kri-
tik in allen wesentlichen Punkten standhaltend zu bezeichnen. Zur Klarung dieser
Fragen fehlen uns die Mittel, dazu fehlen uns auch viele Grundlagen, die dringend
erarbeitet werden sollten.
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