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Vereinsnachrichten : Stellenvermittelung. — Hiezu eine Lichtdruck-Tafel :

f Andreas Rudolf Harlaeher.

Das basische Convertereisen als Baumaterial.
Ein Beitrag zur Frage der Dimensionsberechnung von Eisen¬

constructionen von Prof. L. Tetmajer in Zürich.

II. (Schluss.)

b. Resultate der excentrischen Druckproben.
Als Mass der grössten Kantenpressung eines excentrisch

beanspruchten, prismatischen Stabes von der Länge / liefert
die Festigkeitslehre die Formel:
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ffÄ in t pro cm2 die mittlere Inanspruchnahme auf Druck,
w in cm die Kernweite in der Biegungsrichtung und
n' die Gesammtexcentricität (ursprüngliche -f- elastische)

bedeutet.
Bei der Verwendung vorstehender Gleichungen tritt

die Schwierigkeit der Feststellung der noch zulässigen
Kantenpressung auf. Nach der Ansicht des Verfassers ist diese
von der Knickspannung in ähnlicher Weise abzuleiten, als
dies für den reinen, centrischen Druck von der Druckfestigkeit

des Materials geschieht. Als Consequenz dieses
Verfahrens folgt sodann, dass in Fällen, wo das massgebende
Längenverhältniss (l:k) des Stabes kleiner ist, als zum Eintritt

von Knickerscheinungen nöthig, die zulässige Inanspruchnahme

auf einfachen Druck massgebend bleibt, während
anderseits inrFällen, wo die ursprüngliche Excentricität
n o ist, die zulässige Inanspruchnahme gleich der
zulässigen Knickspannung wird, wie dies die Natur der Sache
verlangt.

Bezeichnet sonach:
oh die mittlere, zulässige Inanspruchnahme eines prismatischen

Stabes auf Knickung,
d diejenige auf Druck bei excentrischer Belastung,
so wird letztere durch

ff*
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I V »I + ?—

ausgedrückt sein, sofern
£ einen vom Materiale, nicht minder vom massgebenden
Längepverhältnisse des Stabes abhängigen Coefficienten
bedeutet. Diesen für das schmiedbare Constructionseisen zu
bestimmen, bezweckten die excentrischen Druckproben. Sie
gaben folgende Resultate*) :

1. Für excentriseb beanspruchte Stäbe in schmiedbarem
Constructionseisen mit Längenverhältnissen l : k < als etwa 112

(Stäbe, die bei centrischer Belastung vorwiegend unelastische
Knickerscheinungen liefern) beträgt:

X, — 0,0028 y-A 4- 0,877.

2. Für excentriseb beanspruchte Stäbe in schmiedbarem
Constructionseisen mit Längenverhältnissen 4 : k > als etwa 112

(Stäbe,, die. bei centrischer Belastung vorwiegend elastische
Knickerscheinungen geben) beträgt:

L= 7,158 (4)24- 5,87 (7)— 0,058.

Vorstehende Formeln liefern für die mittlem
Druckspannungen aA Zahl en werthe, welche sich mit den direct
beobachteten für alle Bedürfhisse der Praxis hinreichend

*) Es sind dies die gleichen Resultate, welche Verfasser s. Z.
bei Bearbeitung seiner angewandten Etasticiiäts- und Festigkeitslehre,
Seite 172—173 benützte. Die dort angegebenen Gleichungen für f sind
unter zu Grundelegung der modificirten Schzvare-Rankine'schen Formeln
ermittelt worden. Seither hat der Verfasser die Knickversuche, über
welche vorliegende Abhandlung berichtet, ausgeführt, die Knickungsgesetze

näher präcisirt, neue Formeln aufgestellt und unter zu Grundelegung

dieser die obenstehenden, verallgemeinerten Gleichungen für t
berechnet.

decken, vergl. Seite 170 bis 177 des 4. Heftes der offic.
Mittheilungen.

c. Resultate der Biege- und Schlagproben mit genieteten
Vollwandträgern.

Gemäss Einleitung vorliegender Abhandlung bezwecken
unsere Biege- und Schlagproben mit Biechbalken die
Bestimmung des relativen Werthes und der'Zuverlässigkeitsverhältnisse

des basischen Convertereisens in genietetem
Zustande im Vergleiche zum Schweisseisen gewöhnlicher Con-
structionsqualität. Sie sollen gleichzeitig zur Contrôle der
Harkorfsehen Resultate dienen, obschon Harkort mit einem
vorzüglichen Schweisseisen und saurem Converter, d. h.
mit Bessemereisen gearbeitet hat*) und seine Versuche
auf statische Biegeproben ohne Elasticitätsmessungen
beschränkte.

Das Schweisseisen Harkort's besass nach Prof. Belelubskis
Zusammenstellungen im Mittel:

ßz 3,97 t pro cm2

70,
eine Zugfestigkeit

K Dehnung X 21,3
„ Contraction cp 28,4 °/o.
Das Convertereisen, bei einer Zusammensetzung von:

C o, 12 o % ; Mn 0,271 °/o
ergab in der Zerreissprobe

eine Zugfestigkeit
v Dehnung
„ Contraction

Harkort's Blechbalken hatten

Si 0,027 % ; p 0,103 °/°

ßz 4,60 t proI 33.3 °/o,
0

Schiueisseisen :

ßi. 3,74 t pro cm2,

0..94 ßa

6 «/o.

cp 40,7 70.
u,8o m theor. Länge, 68,6 cm

Höhe. 0.7 cm Stegstärke. Die Stehbleche waren in Abständen
von 77,0 cm durch verticale Winkeleisen abgesteift. Zwei
Winkeleisen von 7,0 X 7,o X! 0,7 cm in Verbindung mit
einer Lamelle von 15,0 X 0,7 cm bildeten die Trägergurten.

Die Gurtnieten hatten 1,8 cm Stärke und etwa
8,0 cm Theilung. Der Kraftangriff erfolgte in den Harkori-
schen Versuchen in der Trägermitte auf eine Breite von.
etwa 23,0 cm. Folgendes sind die gewonnenen Resultate;
im Mittel aus drei Versuchen beträgt

für Flusseisen :

die Biegungsfestigkeit ^ 3,57/ pro cm1

oder im Vergleiche zur
Zugfestigkeit 0,78 ß€

d.-h. der Verlust an
Zugfestigkeit erreicht n 22 0/0

Im Vergleiche zum Schweisseisen verlor also das
Flusseisen in der Biegeprobe nahezu viermal mehr und etwa
i/b seiner urspr. Zugfestigkeit, obschon einer der schweiss-
eisernen Blechbalken in der Biegeprobe brach, während die
flusseisernen Träger intact blieben, dagegen zu Folge
Eintritts vorzeitiger Verbiegungen der Stehbleche in Nähe der
Trägermitte ihr Tragvermögen verloren.

Aehnliche Resultate zeigen auch unsere Versuche. Wir
haben mit congruenten Blechbalken in Fluss-und Schweisseisen

(gewöhnlicher Constructionsqualität) von 40,0, 50,0,
60,0 und 70,0. cm Höhe bezw. 3,90, 4,80, 5.70 und 6,60 m
Länge für die statischen Biegeproben und 1,80 m Länge für
die Schlagproben expérimentai. ' Da für jede Balkensorte
stets zwei Exemplare angefertigt wurden, standen uns 32
Stück Vollwandträger mit einem Gesammtgewicht von
16,09 ' zur Verfügung. Die Gurten dieser Träger waren
durchweg aus zwei Winkeleisen von 9,0 X- 9,0 X 0,9 cm
und einer Lamelle von 22,0 X 0,9 cm Stärke gebildet.
Die Dicke der Stehbleche war constant und betrug 0,9 cm.

*) Auf Harkort's Versuche mit genieteten Bessemerstahlträgern
treten wir hier nicht ein, da uns zu deren Contrôle kein ähnliches
Material zu Gebote stand. Erwähnt sei jedoch, dass mit Ausnahme einiger
Exemplare, die sich an der Grenze ihres Tragvermögens verwunden
haben, dieselben durch Qucrbruch, welcher neben den gespannten Gurten
in der Regel auch die Stehbleche umlasste, vorzeitig zu Grunde gingen.
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