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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

[Bd. XLIV Nr. 27.

Werten geht hervor, dass es nicht berechtigt ist, die Haft-
festigkeit der Schubfestigkeit gleich zu stellen.

In der Eisenbeton-Literatur findet sich haufig die An-
sicht vertreten, dass die Haftfestigkeit durch die Scherfes-
tigkeit begrenzt sei. Nach Ansicht des Verfassers ist die

Haftfestigkeit in der Hauptsache ein Reibungswiderstand,
hervorgerufen durch die Pressungen infolge Volumvermin-

Da aber die Druckspannung im Eisen sich zwischen den
Grenzen 960 bis 2200 kg/cm? bewegte, also noch weit unter
der bei 2600 kgfcm? fesgestellten Strcckgrenze sich befand,
so werden entsprechende Versuche, bei denen die FEisen-
stabe gezogen werden, nach Ansicht des Verfassers keine
wesentlich geringern Zahlen ergeben.

Zum Schluss mochte ich noch die Versuche mit Platten-
balken erwihnen, deren Ergebnisse in

Abb, 3.
Von JMax Hans Kithne, Architekt in Dresden.

derung des Betons und durch die Unebenheiten der Eisen-
oberflaiche. Dass dieser Reibungswiderstand grosser sein
kann als die Scherfestigkeit, ergibt sich aus dem Wider-
stand, den einzelne harte Steinkérner, die fest in der (ib-
rigen Betonmasse eingeschlossen sind, dem Gleiten des
Eisens entgegensetzen konnen.

Obgleich die nicht armierten Beton-
wirfel beim Durchdriicken der Eisen
nicht gesprungen sind, ist die Haft-
festigkeit bei ihnen geringer als beil
den mit einer Spirale versehenen Wiir-
feln; besonders tritt der Unterschied
bei der nassern Mischung hervor.

Bei den einfachen armierten Beton-
platten befinden sich die Enden der
Tragstabe in einer grossen Betonmasse
und eine Verminderung der Haftfestig-
keit durch vorzeitiges Zerspringen der
Betonumhiillung wird nicht zu beftrch-
ten sein. In den Plattenbalken ist die
Umbhiillung durch den Beton geringer,
aber es sind an den Balkenenden
Biigel vorhanden, die den Beton um-
schliessen und so dessen Haftfestigkeit
.sichern. Im Notfalle konnte durch
Ueberziehen von Drahtspiralen tiber die
Enden der Eisen ein wirksames Mittel
zur Erhohung der Adhision gewonnen
werden.

Gegen die Verwertung dieser Ver-
suchsergebnisse bei Feststellung einer
zuldssigen Haftspannung lasst sich ein-
wenden, dass die FEisen gedrtickt
wurden, infolgedessen ihren Durch-
messer vergrosserten und einen stir-
kern Widerstand im Beton fanden.

Abb, 1.

Kamin-Nische im Gesellschaftszimmer auf Schloss Sarka bei Lobau in Sachsen.

Heft IV 1903 der Zeitschrift  Beton
und Eisen“ verdffentlicht sind. Durch
diese Versuche ist der Nachweis er-
bracht, dass eine Armierung der Plat-
tenbalken durch vertikal stehende Biigel
nicht imstande ist, die Wirkung der
Schubkrifte, d. h. die geneigten Risse
infolge der Hauptzugspannungen zu
verhindern. Geneigte Biigel nehmen
diese schiefen Zugkrifte zwar auf, be-
durfen aber einer Befestigung mit der
Hauptarmierung, damit sie an dieser
nicht gleiten.

Als beste Armierung erwies sich
diejenige mit teilweise abgebogenen
Eisen, wobei diese imstande waren,
die den Schubspannungen entsprechen-
den geneigten Zugkrifte aufzunehmen,
ohne dass hiebei die Adhision der
unten gerade liegenden Eiseneinlage
iiberwunden wurde.

Wenn die beschriebenen Versuche
und ihre Ergebnisse den Anstoss zu
weitern ausgedehntern Proben auf
diesem mnoch etwas dunklen Gebiet
geben wirden, so wire der Zweck
dieser Veroffentlichung erreicht.

Innen-Architektur.

Die drei reizvollen Ansichten von Innen-Riumen,
die wir auf den mitfolgenden Abbildungen zeigen, sind
Arbeiten des Architekten Max Hans Kiihne aus Dresden.
Sie stammen aus den im Erdgeschoss gelegenen Speise-

Blick aus dem Speisezimmer in das Gesellschaftszimmer auf Schloss Sirka bei Lobau.
Von Max Hans Kiihne, Architekt in Dresden.
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raumen und Gesellschaftszimmern des Schlosses Sarka
bei Lobau in Sachsen, die als neue Bauglieder dem alten
Schlossbau angeftigt wurden. In diesen Festriumen eines
Landedelmanns ist alles auf solide Dauerhaftigkeit und
energischen Gebrauch berechnet. Aus dem Speisezimmer,
das in heller, matt polierter Natur-Eiche gehalten ist, fithrt
eine von zwei Heizkorper-Verkleidungen geschickt flankierte
und von ornamentalen Malereien von Maler Perks bekronte,
breite Glastiire (Ab-
bildung 1) in das Ge-
sellschaftszimmer, das
durch die behagliche,
halbrund ausgebaute
Nische eine ungemein
gemiitliche Stimmung
erhalten hat (Abbil-
dung 2). Hinter dem
Schrankchen, das die
Nische isoliert, ohne
sie ganz vom Raume
zu trennen, ist ein
kleines Sofa ange-
ordnet. Wahrend die
Holzteile an  den
‘Winden und die Mo-
bel des Raumes einen
feinen graugriinen
Ton erhalten haben,
der dem Reize des
Materials sein Recht
lasst und gut zu den
Mobelbeziigen — und
Kissen von griin und
blau gemustertem
Stoff passt, sind die
Farben der Nische
kraftiger  gehalten;
die blasenden Putten
wurden auf griin ge-
stimmt, darunter rot-
liche und braune Tone
verwendet. Rechts an
die Nische grenzt der
Feuerplatz mit dem
Kamin (Abb. 3), an
dem ein derber Kin-
derfries von Bild-
hauer Hottenroth den
einzigen figuralen
Schmuck des Raumes
bietet.

Einheitliche Raum- Abb. 2.
ausstattungen wie
diese zeigen, dass

wir beginnen, uns allméhlich wieder cine cigene Kultur des
Hauses zuriickzuerobern; dazu ist es aber notig, dass der
Architekt selbst stets massgebenden Einfluss auch bei der
Ausgestaltung der Innenrdume erhalte.

Miscellanea.

Briefe von Robert Mayer an Carl Baur. Unter den Geschenken,
die das Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in
Miinchen neuerdings verzeichnen konnte, verdienen besondere Erwdhnung
17 Originalbriefe von Robert Mayer an Carl Baur aus den Jahren 1841
bis 1844. Der beriihmte Entdecker des Prinzips von der Erhaltung der
Energie und des mechanischen Wirmeaquivalentes hatte seinen sechs Jahre
jiingeren Landsmann 1840 in Paris kennen gelernt, wohnte mit ihm zu-
sammen und trat von dort aus scine Reise nach Java an, iiber die er 1842
an Wilhelm Griesinger schrieb: «Auf meiner Secereise mit dem Studium
der Physiologie mich fast ausschliesslich beschiftigend, fand ich die neue
Lehre; dem erhaltenen Licht folgend, breitete sich mehr und mehr cine
Bald nach der Riickkehr von
Reise begann der Bricfwechsel; er fallt in die Zeit, als Mayer mit Aus-

neue Welt von Wahrheiten aus.» dieser

Innen-Architektur.

Erkernische des Gesellschaftszimmers auf Schloss Sirka bei Lobau.
Von Max Ilans Kiilne, Architekt in Dresden.
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arbeitung der grundlegenden Aufsitze beschiftigt war, auf welchen die
moderne Naturwissenschaft und Technik beruhen (erschienen 1842 und

1845). Der praktische Arzt Robert Mayer wandte sich in den Briefen an
den Mathematiker und Physiker; wir sehen ihn mit dem Aufbau seincs
Systems beschaftigt, das Fundament ist teilweisc schon vorhanden, Plan
und Ziel slchen klar vor seinem geistigen Auge, aber wesentliche Hilfs-
mitte]l miissen unter mancherlei Fehlgriffen erst herbeigeschafft werden.
So enthalt ein Brief vom 12. September 1841 dic ecrste Andeutung des
mechanischen Wirmedqui-
valentes, ein anderer vom
17. Juli 1842 zeigt,
dazu

wie
Mayer sich durch-
rang, dass’ dic in Arbeits-
cinheiten messbare Ener-
gic und nicht, wic cr an-
fangs annabm, dic «Bewe-
gungsgrosse» (Produkt aus
Massc und Geschwindigkeit)
quantitativ unveridnderlich
Der  Brief-
wechsel erfuhr im Winter
1842 auf 1843 einc Unter-
brechung  durch lebhaften

fortbestehe.

personlichen Verkehr, wih-
Aufenthalt in
dieser

rend Baurs
wobel

Heilbronn,
Gelegenheit fand, scinem
durch Unterricht
in Mathematik and deren

Freunde
Anwendung auf Mechanik
niitzlich zu werden. Baur

wirkte spater Jahrzehnte
fang als Professor an der
Technischen Hochschule in
Stuttgart starb  da-
selbst 1894.

Die Briefe Mayers mit
ge-
blichenen Antworten Baurs

und

drei allein erhalten
sind abgedruckt in «Klei-
nere Schriften und Rriefe
Robert Mayers nebst Mit-
teilungen aus seinem Le-
ben», herausgegeben von
Weyrauch, Stuttgart, Cotla,
1893.

Die Erweiterung der
Pfarrkirche in Ammer-
schweier im Ober-Elsass.
Die urspriinglich romani-
sche basilikale Anlage, die
im Jahre 1527 durch die
Verbreiterung der beiden
Scitenschiffe  vergrgssert
und ganz eingewslbt wurde, soll zur Zcit, da sich das Bediirfnis ciner Erwei-
terung wieder fithlbar macht, abermals umgebaut werden. Der den Neubauten
zu Grunde gelegte und bei einem vom Kirchenrate im Einvernehmen mit der
Gemeinde ausgeschriebenen Wettbewerb mit einem I. Preis ausgezeichnete
Entwurf des Regierungsbaufilhrers XKe/#2 in Strassburg ordnet die Erweite-
rung derart an, dass das Schiff in der Lingsachse im Anschluss an den
Westturm nach Westen zu verlingert und der sehr michtige Turm selbst
im Innern der Kirche in der Lingsrichtung des Mittelschiffs bis zur Ge-
wolbehshe desselben vollstindig gedffnet wird, Durch Ausbildung des An-
baues als Hallenkirche und durch Erhéhung der seitlich des Turmes fort-
gefiilhrten Seitenschiffe, wirkt derselbe als Vierungsturm, beherrscht aber
infolge seiner Grosse noch immer die Baumasse. Auf diese Weise wurde
zugleich den Anforderungen der Neuzeit und der Erhaltung des alten Be-
standes nach Moglichkeit entsprochen.

Die Rheinbriicke bei Zurzach.
zwischen Zurzach und Rheinheim, fiir welche die Arbeiten zur Vergebung
ausgeschricben sind, tibersetzt den Strom mittelst eines kontinuierlichen
Fachwerk-Paralleltrigers von drei Oecffnungen, deren mittlere von Pfeiler-
mitte zu Pfeilermitte 59,36 7 betrigt, wihrend die Spannweite der beiden
scitlichen Oeffnungen von Pfeilermitte bis Auflagermitte am Widerlager je

Die neue Ueberbriickung des Rheins
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