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Hochwertige Zemente.?) e
Von Dr. Ing. W, PETRY, Oberkassel (Siegkreis). ;

Hochwertige Zemente sind vor allem
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
verhiltnismissig rasche Anfangserhirtung
haben. Man unterscheidethochwertige Port-
land-Zemente und Tonerde- oder Schmelz-
Zemente.

Beim hochwertigen Portlandzement ist,
ebenso wie beim normalen Portlandzement,
das Verhaltnis des Kalkes zu den hydrau-
lischen Bestandteilen (der hydraulische
Modul) etwa 2: 1, und das Verhiltnis von
Kieselsaure zu Tonerde etwa 3 : 1; beim
Tonerdezement dagegen ist der hydrau-
lische Modul etwa 0,67 : 1 und das Ver-
hiltnis von Kieselsdure zu Tonerde etwa
0,25: 1. Der Beginn des Abbindens ist bei
den beiden Zementsorten nicht sehr verschieden, dagegen
ist die Bindezeit beim Tonerdezement meist geringer als
beim hochwertigen Portlandzement; auch erreicht der Ton-
erdezement seine hohe Festigkeit in der Regel noch rascher
als die hochwertigen Portlandzemente, dafir ist aber die
Festigkeitszunahme nachher verhiltnismissig geringer.

Die typische Erhértungskurve hochwertiger Portland-
zemente zeigt Abbildung 1. Sie stammt aus Versuchen,
die der Deutsche Beton-Verein im Jahre 1926 mit 16 hoch-
wertigen Portlandzementen ausgefiihrt hat. Bei den Normen-
prifungen wurde dabei der Wasserzusatz den deutschen
Bestimmungen entsprechend einheitlich zu 8 ¢/, ider Ge-
wichtsteile des trockenen Gemenges gewihlt. Die in Ab-
bildung 1 gezeichneten Linien sind Umbhiillende und eine
Mittelkurve aller Druckfestigkeitsergebnisse von Mértel aus

Abb. 4.

Strassenbriicke im Wahnbachtal bei Siegburg. 70 m weit, Pfeil 1 : 8,65.

1 Zement -+ 3 Normensand —+ 89/, Wasser. Abbildung 2
gibt die entsprechenden Linien der Normenzugfestigkeiten.
Die Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fir Eisen-
beton vom September 1925 setzen folgende Mindestnormen-
festigkeiten fir hochwertige Zemente fest: nach 3 Tagen
(r Tag in feuchter Luft, 2 Tage unter Wasser) Druckfestig-
keit 250 kg/cm?2, Zugfestigkeit 25 kg/cm2, nach 28 Tagen
(x Tag in feuchter Luft, 6 Tage unter Wasser, 21 Tage an
der Luft) Druckfestigkeit 450 kg/cm?, Zugfestigkeit 35 kg/cm?.
" Nach dem Ergebnis unserer Versuche koénnte man
folgende Mindestfestigkeiten vorschreiben:
nach 3 Tagen: Druckfestigkeit 250 kg/cm?,
Zugfestigkeit 25 kg/cm?,
nach 28 Tagen: Druckfestigkeit 500 kg/cm?,
Zugfestigkeit 45 kg/cm®.

1) Nach dem Vortrag, gehalten auf dem Internationalen Kongress fiir Briicken- und Hochbau am 21. Septemb.er 1926 in Ziirich.
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Abb, 1. Erhdrtungskurven.

Abb. 5.

Die Wahnbachbriicke wihrend der Betonierung.

Abb. 2. Normen-Zugfestigkeiten.

Abb. 3. Beton-Erhdrtungskurven.

Besonders die Erhdhung der Zugfestigkeit
nach 28 Tagen von 35 auf 45 kg/cm? er-
scheint fir die Praxis des Eisenbetonbaues
bedeutungsvoll.

Mit den 16 hochwertigen Zementen
wurden nun gleichzeitig Betonversuche aus-
gefithrt. Der Beton bestand aus 1 Raum-
teil Zement, 21/, Raumteilen Rheinsand
bis 5 mm und 2 !/, Raumteilen Rheinkies
von 5 bis 20 mm. Sand und Kies wurden
vor der Verarbeitung vollkommen getrock-
net und sodann erdfeuchte Betonwiirfel
mit 91/, 9/ Wasser, und fliissige Beton-
wiirfel mit 151/, 9/, Wasser in Wiirfelfor-
men von 20 cm Kantenlinge hergestellt,
und {zwar in Holzformen, die innen an
zwei gegeniiberliegenden Seiten mit 1 cm



	...

