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Baukontrolle im Beton und Eisenbeton.
Von Ing. J. BOLOMEY, Professor an der Ingenieurschule Lausanne.

[Dieser Aufsatz ist die Uebersetzung eines Vortrages,
den Prof. Bolomey im Eisenbetonkurs des S.I. A. vom
Oktober 1929 gehalten hat, und der im ,Bulletin Technique“
erschienen ist. Wiederholte Wahrnehmungen in Kollegen-
kreisen, sowie die gute Aufnahme, die die ,Bolomey-Kurve®
in der Praxis gefunden hat, zeigten uns, dass eine deutsche
Wiedergabe auch heute noch Vielen willkommen wire. Wir
benutzen den Anlass des bevorstehenden Materialprifungs-
Kongresses, um sie hier mit dem Einverstéindnis des Ver-
fassers zu verdffentlichen. Des bessern Verstindnisses
wegen wiederholen wir einige der in Bolomeys Arbeit
,Bestimmung der Druckfestigkeit von Mortel und Beton“
in Band 88 bereits erschienenen Abbildungen. Red.]

Da einerseits die Festigkeit des Beton von mehreren,
im allgemeinen nicht zum voraus bekannten Einfliissen ab-
hiangt, andererseits Sparsamkeitsriicksichten dazu fiihren,
beim Entwurf die Grésse der zuldssigen Spannungen immer
mehr zu steigern (und zwar unter Einhaltung minimaler
Dosierung und Dimensionen), muss der ausfiihrende Inge-
nieur priifen, ob der verarbeitete Mortel und Beton die
verlangten Festigkeitswerte wirklich aufweist.

Obwohl diese Kontrolle zur Verhiitung schwerer Miss-
griffe durchaus unumginglich ist, wird sie auf kleinern und
mittlern Bauplédtzen selten zweckentsprechend durchgefiihrt,
ja oft Gberhaupt nicht gemacht. Die Ursache dazu ist in
der bisher fiir die Mortel- und Betonkontrolle iiblichen
Methode zu suchen: man begnigt sich damit, im Laufe
des Bauens einige wenige Probekérper herzustellen und
sie nach mehr oder weniger langer Erhartungszeit in einem
Laboratorium zerdriicken zu lassen. Abgesehen davon, dass
diese Versuche verhdltnismassig teuer und unhandlich sind,
decken sie keineswegs den oder die Griinde ungenigender
Festigkeit auf; iberdies erhilt man die Versuchsergebnisse
erst in einem Zeitpunkt, da es zu spit ist, allfalligen
Méngeln zu begegnen.

Damit die Betonkontrolle die an sie gestellten An-
spriiche erfiille, muss sie vor Beginn der Arbeiten (Material-
kontrolle) und wdhrend des Anmachens und Verarbeitens

(Dosierung, Konsistenz, Anmachwassermenge, Einbringen)
durchgefiihrt werden. Die Probewiirfel oder -Prismen sollen
dann nur dazu dienen, die schon berechneten und voraus-
gesehenen Ergebnisse zu bestdtigen — wie auch die Belas-
tungsprobe einer Briicke nur eine letzte Kontrolle der Be-
rechnung und Ausfihrung darstellt.

Die Kontrollversuche gliedern sich somit wie folgt:
A. Vorversuche :

Priifung der zur Verfigung stehenden Materialien,
deren Auswahl und Dosierung, unter Berticksichtigung der
Eigenschaften, die der Beton aufweisen soll.

B. Versuche wihrend der Bauausfiithrung :

1. Kontrolle der Dosierung, des Anmachwassers, der
Konsistenz, der Dichte, des Einbringens — alles zum Zwecke
der sofortigen Berechnung der wahrscheinlichen Festigkeit.
Dieser Punkt 1 stellt die Ausfihrungskontrolle dar, die
dariiber wachen soll, dass der Beton die durch die Vor-
versuche festgelegte Qualitiat einhilt.

2. Entnahme von Probestiicken, Prismen oder Wiirfel,
zur Kontrolle dariiber, dass die fafsdchliche Festigkeit der

vorausberechneten entspricht.
*

Bevor wir untersuchen, wie diese Versuche anzuord-
nen sind, miissen wir kurz die hauptséchlichsten Ergebnisse
der einschligigen Forschung der letzten Jahre in Erinne-
rung rufen — Ergebnisse, die uns ermoglichen, die wahr-
scheinliche Mdrtel- und Betonfestigkeit zu berechnen.

Die Festigkeit eines Beton ist abhingig vom Zement-
gehalt der Zementmilch, die die bindende Masse des Beton
darstellt. Diese Festigkeit ist annahernd proportional dem
Verhiltnis Z/I¥ und kann folgendermassen ausgedriickt

werden :
K = (Z|W — o0,50) 4 (1)
Diese Formel (vergl. untenstehende Abbildung) ist
nur eine den Bediirfnissen des Bauplatzes angepasste Ver-
einfachung der allgemeinen:
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worin Z das Gewicht des Zementes, /7 das Gewicht des
Anmachwassers, 4 die Dichte des Beton und 4 einen von
der Giite des Bindemittels und der Art und Dauer der

Erhiartung abhingigen Koeffi-

Einfluss der Anmochwassermenge auf die Druckfestigkeit Z‘,e;;‘e’;e?egi‘;ﬁgﬁn‘l‘{‘cﬁeﬂgﬂf
; PR : ag dichte entspricht.
o Dosierung 1:3 Gowichtsteile ranitis lussand 0,5 = 1,0™/m ¢ (Normalsand . : . :
° ];osi_amng 1; » » Kolkhaltiger Flussand 0 -10 m//"’ il giloniinacy Fullatbdn) Wahl;::chg;licshiml;';stlifg:llf:itt’ eix?;:
osierung 1: - » > » o -10T/m - 5 . .
4 Dos:um% 155 »  »  Kiesdhaltiger Brechsand 0 i 2; 6%<05n 1 3 Mértels oder Beton zu berech-
5 e : ; | : [ 200] DR sobald man das Verhilt-
3 T f T 1 G i = 4 mis Z[W und den Qualitatskoef-
£ DruckFestigkeit des verwendeten Z ementes ® o o 1’/ fizienten A4 des Bindemittels
o Normalversuch 420 kg/orf 287Tog A / ° kennt.

g"g 450 Ls & e L-Tl9 e Die Porositit schadet der
) ? 200 4® - 200 | Festigkeitvon Mortel und Beton,
5 2 ol 5 die, far gleichen Gehalt an
iL : 2 3 Se = gleichem Bindemittel, umso
g £ % o druckfester sind, je grosser
32 |10 ‘:,/a/,., OO 100 | ihre Dichte ist. Dieser Einfluss
© Woft o der Porositit, den Formel (2)
3 wt % 3Monate: K = | &~ - oso ] x 200Kg/em* beriicksichtigt, ist lange nicht
’§ * 28Toge :K = = - o,so] %150 ». » so gross, wie jener des Faktors

A o s :
Zamenlgewicht _ o0 o8 59 100 110 120 1,30 140 150 160 170 1,80 130 2,00 240 Die granulometrische Zu-
Wossergewicht sammensetzung und die Art des
N8 Wirfe von 7om Kantenlénge Erbdrtung im Wasser bei +15°C  Holzformen Kies-Sand-Gemisches beeinflus-




	...

