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Gegenwirtige und zukiinftige Aufgaben des schweizerischen Bergbaues

Von Dipl. Ing. Dr. phil. h. c. HANS FEHLMANN, Bern
Verbesserung des Fordergutes

Von ebenso grosser Bedeutung wie die mengenméssige
Steigerung der Produktion ist fiir unsere Wirtschaft die Ver-
besserung bezw. die Aufbereitung des Fordergutes.

Besonders wichtig
ist die Aufbereitung
der Kohlen. Im Aus-
land, das bekanntlich
uber wesentlich bes-
sere Kohlen verfiigt
als die Schweiz, be-
sitzt jede Grube eine
gross angelegte Auf-
bereitungsanlage, in
der die Kohlen zuerst
sortiert und nachher
gewaschen und klas-
siert werden. Es ist
deshalb  begreiflich,
dass der schweizeri-
sche Kohlenbergbau seine minderwertigen Produkte ebenfalls
aufbereiten muss. In jeder Grube ist auf alle Fille eine Hand-
scheidung durchzufiihren, um wenigstens die Kohlen von den
Bergen zu trennen. In der Regel geschieht die Sortierung durch
Frauen auf einem Leseband (Abb. 5). Die weitere Aufbereitung
richtet sich nach dem Charakter der Kohlen.

Die Schieferkohlen mit 60 — 70°/  Wassergehalt sind gruben-
feucht nicht brennbar. Ihre Aufbereitung beschrinkt sich auf
die Vortrocknung bis auf héchstens 359, Feuchtigkeitsgehalt in
offenen Schuppen oder in kiinstlichen Trocknungsanlagen (Abb. 6,
S.128). Fiir die Trocknung kann auch die Abwidrme von Indu-
striefeuerungen verwendet werden.

Die Braunkohle ist insbesondere wegen ihrem Gehalt an
fliichtigen Bestandteilen begehrt. Fiir ihre Aufbereitung, d. h.
die Trennung der eigentlichen Kohle von den Kohlenmergeln
oder Kohlenschiefern, eignet sich am besten die Setzmaschine.
Ihre Wirkung beruht auf der verschiedenen Sinkgeschwindigkeit
von Kohlen und Nebengestein, verursacht durch die Unterschiede
der spez. Gewichte. Da gegenwirtig keine Setzmaschinen aus
dem Ausland erhiltlich sind, hat das Bergbaubureau mit einem
eigenen Modell (Abb. 7) eingehende Versuche durchgefiihrt.

Der Walliser Anthrazit enthédlt 20 - 40"/, Asche in ausser-
ordentlich feiner, aber unregelméissiger Verteilung; die Aschen-
bestandteile bestehen vorwiegend aus Quarz und Serizit. Ein
weiteres Charakteristikum des Walliser Anthrazites ist seine
Armut an fliichtigen Bestandteilen. Er ist schwer entziindbar
und brennt langsam. Der fein verteilte Aschengehalt bewirkt
nach einiger Zeit die Umhiillung des Kohlenstiickes mit einer
Schlackenschicht, die das Weiterbrennen erschwert. Wihrend
die stiickige Walliser Kohle, am besten nicht iiber 20 mm gross,
als Zusatzbrennstoff bei sorgfiltiger Wartung und guter Luft-
zufuhr ohne weiteres in Industrie und Hausbrand verwendet
werden kann, ist dies fiir den Anthrazitstaub, von dem monat-
lich etwa 5000 t anfallen, nicht mdoglich. Seine rationelle Ver-
wertung ist vorldufig noch von seiner Brikettierung, am besten
mit langflammigen Braunkohlen, abhingig. In diesem Sinne ge-
hort auch die Brikettierung zu den Aufbereitungsverfahren. Ver-
suche mit der Setzmaschine, den Aschengehalt der Walliser Kohle
zu vermindern, haben nicht vollstdndig befriedigt, weil der Unter-
schied im spezifischen Gewicht der aschedurchsetzten Kohle und
der Berge nicht gross genug ist.

Die einzige wirkungsvolle Qualitidtsverbesserung des Walliser
Anthrazites besteht in seiner Flotation oder Schwimmaufberei-
tung. Das Flotationsverfahren kommt von der Erzaufbereitung
her und wurde bisher fiir die Aufbereitung von Kohlen nur selten
verwendet. Die Trennung beruht bei diesem Verfahren nicht im
Unterschied der spez. Gewichte, sondern auf den Oberflichen-
eigenschaften der Gemengteilchen. Quarz und Serizit werden
beispielsweise von gewissen Oelen schlecht benetzt. Oele, die
eine gute Haftung an Oberfldchenteilchen von Erzen oder Kohlen

Abb. 5. Ausscheiden von Kohle und Gestein

(Schluss von Seite 118)

aufweisen, nennt man Sammler. Andere Oele halten sich gerne
in den Grenzfldchen zwischen Wasser und Luft auf. Fiihrt man
in eine mit solchen Oelen versetzte Kohle-Emulsion Luft ein,
so umkleiden diese Oele, die Schdumer genannt werden, die Luft-
bldschen. Die mit Sammlersl benetzten Kohleteilchen heften sich
nun an die mit Schdumerdsl umhiillten Luftbldschen und werden
mit ihnen an die Oberfldche gehoben. In der sich bildenden
Schaumschicht, die abgestrichen wird, befinden sich die Kohle-
teilchen, widhrend die vom Sammler6él nicht benetzten Asche-
teilchen in der Triibe zuriickbleiben. Die Flotation ist ein ziem-
lich empfindliches Aufbereitungs-Verfahren, dessen Erfolg von
bestimmten Arbeitsbedingungen abhéngt.!)

Vorldufige Versuche, die die EMPA in Verbindung mit Dr.
Gutzeit im Jahre 1941 im Auftrag des Bergbaubureau durch-
fiihrte, haben gezeigt, dass mit diesem Verfahren der Aschen-
gehalt eines Walliser Anthrazites von iiber 40°/, auf 15°/, ver-
mindert werden kann, wobei das Ausbringen an Kohlenstoff
rund 85°, betrégt. Infolge des Krieges war es unmdoglich, aus
dem Ausland die notwendigen Spezialmaschinen zu erhalten.
Das Bergbaubureau entschloss sich daher zum Bau einer eigenen
normalen Zelle (Abb.8). Auf Grund ausgedehnter Versuche
mit dieser wird gegenwirtig in einer Walliser Grube nach den
Plinen des Bergbaubureau eine Flotationsanlage mit einem
Durchsatz von 30 t/24 h gebaut, die voraussichtlich Ende April
dieses Jahres in Betrieb genommen werden kann. Diese Anlage
(Abb. 9 bis 11) hat vorldufig nur den Anthrazitgries der be-
treffenden Grube aufzubereiten und arbeitet wie folgt:

Vom anfallenden Anthrazitgries in der Kérnung von 0+ 8 mm
wird der Staub von 00,5 mm abgesiebt. Das Gut von iiber
0,5 mm geht durch ein Walzwerk, da sich eine Koérnung von
0,25 — 0,5 mm fiir die Flotation am besten eignet. Sollten sich
infolge des Feuchtigkeitsgehaltes der Rohkohle «Plittcheny
bilden, so werden diese durch zwei Détacheure vor dem Pas-
sieren der Siebvorrichtung noch zerstért. Die Aufbereitungs-
anlage arbeitet nur wédhrend acht bis zehn Tagesstunden; fiir
den durchgehenden Betrieb der Flotation ist ein Puffersilo von
rd. 20 t Fassungsvermodgen fiir die Koérnung 0-— 0,5 mm vor-
handen. Durch eine genau einstellbare Dosierschnecke wird die
Feinkohle dem Puffersilo entnommen und dem Maischbottich
von rd. 3500 1 Inhalt zugefiithrt. Im Maischbottich erfolgt die
Zubereitung der Emulsion im Verhidltnis von einem Teil Fein-
kohle zu rd. sechs Teilen Wasser unter gleichzeitiger Zugabe
von Soda und Wasserglas als Losungsmittel und unter bestin-
digem Umriihren mit dem Riihrwerk. Durch zwei Zentrifugal-

') Vgl. Golderzaufbereitung in den Hohen Tauern in Bd.112, S. 40*. Red.
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Abb. 7. Setzmaschine des Eidg. Bergbaubureau
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