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gezeichnete, auf der elastischen Querdehnung des Mortels beruhende
Bruchfigur erfasst deshalb nicht das wirkliche Bruchverhalten, son-
dern stellt einen sicheren unteren Grenzwert der Festigkeit der Mortel-
fuge dar.

3. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Versuche mit verschiedenen Mortelrezepten und Zuschlagstoffen
zeigten, dass ein erdfeuchter Mortel mit einem Zementgehalt von
PC 350 kg/m3, einem Maximalkorn von weniger als /3 der kleinsten
Fugenabmessung und einem Feinheitsmodul der Zuschlagstoffe
kleiner als 3,6 einen gut stopfbaren Fugenmortel ergibt, dessen Festig-
keit zur kraftschliissigen Verbindung von Fertigteilen ausreicht. Der
Verbund zwischen Fertigteil und Fugenmortel ist selbst bei schalungs-
glatten Stossflichen gewihrleistet, wenn sie sauber sind und vor dem
Ausstopfen angefeuchtet werden. Um die Fugen einwandfrei aus-
stopfen zu konnen, sollten sie nicht schmaler als 2 cm und gut zu-
génglich sein.

Mortelfugen, deren Fugenspalt weniger als /s ihrer kleinsten
Querabmessung betrigt, weisen gegeniiber der Wiirfeldruckfestigkeit
des Mortels eine mindestens 2,5mal hohere Festigkeit auf. Selbst
bei einer durch Normal- und Querkraft beanspruchten Fuge werden
in der Regel die Beanspruchung der angrenzenden Betonteile oder
die Deformationen massgebend, solange die resultierende Kraft inner-
halb des Reibungskegels liegt. Die Versuche bestdtigten den Rei-
bungswinkel von ¢ = 35°. Bei einem Verhiltnis von Q/N > 0,7 tritt
beim Bruch eindeutig ein Abgleiten in der Stossflache auf.

Die in Bild 1 dargestellte Bruchhypothese vermag die Trag-
kapazitit von schmalen Mortelfugen zwar nicht genau zu erfassen,
doch ergibt sie einen sicheren unteren Grenzwert des Bereiches von
Spannungskombinationen, die nicht zum Bruch fiihren.

Die durchgefiihrten Versuche erlauben nicht, iiber den ganzen
Problemkreis von Mértelverbindungen zwischen Fertigteilen Auskunft
zu geben. Sie erfassen weder den Einfluss von schubverzahnten Stoss-
flachen noch denjenigen einer Bewehrung der Fuge. Nicht untersucht
wurden exzentrische Belastungen und die damit zusammenhéngende
Rotationsfihigkeit von Mortelfugen.
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Europrefab-Symposium in Prag
DK 061.3:624.002.22

In Prag fand vom 30. Sept. bis 2. Okt. 1969 ein Symposium
iiber die industrielle Erzeugung von Baufertigteilen statt (SBZ
1969, H. 3, S. 50). Das Symposium wurde veranstaltet von der
«Europrefab» (Europiische Organisation zur Forderung der Vor-
fertigung und anderer industrialisierter Bauweisen), in der aus der
Schweiz der Schweiz. Verein fiir Vorfabrikation, und aus der Bun-
desrepublik Deutschland die Studiengemeinschaft fir Fertig-
bau e. V. vertreten sind. Das Patronat hatte der Conseil Inter-
national du Béatiment (CIB) iibernommen. Die Organisation wurde
durch das Tschechische Institut fiir die Entwicklung von Ma-
schinen zur Fertigteilherstellung, VUM, Prag, durchgefiihrt.

An der Veranstaltung nahmen 220 Fachleute aus 14 Lin-
dern teil. Der Tagungsort war das historische Wallenstein-Palais.
Die Referate befassten sich mit folgenden vier Themen:

— Technische, konomische und materielle Voraussetzungen;

— Lagerung und Transport der Fertigteile;

_ Charakter und Ausstattung der Fertigungsbetriebe fiir schwere
Vorfertigung;

— Grundsitze fiir die Herstellung von vorfabrizierten Leichtbau-
teilen.

Zu allen Referaten konnten die Teilnehmer des Symposiums
in anschliessenden Diskussionen Stellung nehmen. Die Vortrige
zu dem Thema «schwere Vorfertigung» wurden ergdnzt durch
Besichtigungen von Fertigteilwerken. Die Maschinenausstattung der
Werke besteht zum Teil aus interessanten Neuentwicklungen. Be-
sonders auf dem Gebiet der Schnellhirtung von Betonfertigteilen
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werden neue Wege beschritten. Das gut organisierte Rahmenpro-
gramm bot den Teilnehmern Gelegenheit, im direkten Gespréach
einzelne Fragen zu erortern und neue Kontakte anzukniipfen.

Die wesentlichste Aufgabe des Symposiums war die Fest-
stellung von Tendenzen der weiteren Entwicklung in der indu-
striellen Erzeugung von Baufertigteilen. Sowohl die Referate wie
auch die Diskussionsbeitrage waren hierauf konzentriert. Fiir die
Ausrichtung der Produktion von Fertigteilen in den nachsten
Jahren, die Ausstattung neuer Werke wie auch fiir die Informa-
tion der Planer ist diese Formulierung von Entwicklungstendenzen
in einem internationalen Symposium von Bedeutung.

Folgende Leitsdtze konnten aufgestellt werden:

—

. Vom starren zum variablen Grundriss
2. Vom Schwerbeton zum Leichtbeton und zu den Leichtbau-
stoffen
. Von der Grosstafel zum Skelett- und Raumelement
. Vom geschlossenen zum offenen System
5. Vom teilweisen zum maximalen Einbezug der Innenausbau-
arbeiten in den Vorfabrikationsprozess
6. Von der starren Produktions-Einrichtung zu Produktionsanlagen
im Baukastensystem, deren Fertigungsstrassen der jeweiligen
Marktlage angepasst werden konnen
7. Vom spezialisierten Einzelbetrieb zu einer Kooperation zwi-
schen den verschiedenen an der Vorfabrikation beteiligten Pro-
duzenten bis zur umfassenden Gross-Organisation.

Die Europrefab hat mit diesen Feststellungen einen Beitrag
zur kiinftigen Entwicklung der Vorfabrikation geleistet. Die voll-
stindigen Referate konnen bezogen werden vom Organisations-
komitee VUM, Prag, Jungmannova namesti 8.
Studiengemeinschaft fiir Fertighau, Wiesbaden
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Buchbesprechungen

Last, Biegung, Spannung. Architekten konstruieren Stahlbeton.
Von R. Krieger. 128 S. mit 64 Abb. und zahlreichen Tabellen.
Wiesbaden 1967, Bauverlag GmbH. Preis 25 DM.

Aus dem Inhalt: Statik, Schnittgrossen, Spannungen, Bau-
stoffkennwerte, Balken, Stiitzen, Rahmen, Wohnhausdecken usw.
Das Biichlein heisst im Untertitel: «Architekten konstruieren Stahl-
beton» und der Verfasser mochte durch geeignete Darstellung der
Wirkungsweise und einfachere Berechnungen des Stahlbetons bei
erfahrenen und angehenden Architekten das Verstédndnis fiir die
Aufgaben und die Gedankenginge des Statikers wecken. Rich-
tigerweise legt er das Hauptgewicht auf eine anschauliche Dar-
stellung des Krifteverlaufes und versucht formelmassige Her-
leitungen zu vermeiden, da der Architekt fiir solche meist nicht
sehr zuginglich ist. So gehort denn die grosse Zahl sorgfiltig
gezeichneter, anschaulicher Figuren, mit denen statische Begriffe
definiert und die Wirkung von Kriften veranschaulicht werden,
zum Wertvollsten dieser Arbeit. Leider gelingt es dem Verfasser
dabei nicht immer, die notwendige Vereinfachung mit der unab-
dingbaren Genauigkeit zu verbinden. So lésst er beispielsweise bei
der Behandlung der Hauptspannungen den Leser im Glauben, zu
einer Hauptdruckspannung gehore stets eine zugeordnete Haupt-
zugspannung und die entsprechende Abbildung 9 muss sogar als
falsch bezeichnet werden. Zu bedauern ist auch, dass der Ver-
fasser die erfreuliche Linie der anschaulichen Darstellung zu
schnell verldsst, wenn er zu der Bemessung iibergeht. Hier kann
er dem Leser praktisch nur die «Kochbuchformeln» der DIN-
Normen und der Tabellenwerke anbieten. Etwas fragwiirdig sind
auch die Kapitel iiber Scheiben und Schalen, wo so wenig gesagt
wird, dass man kaum etwas damit anfangen kann.

Alles in allem ist das Biichlein doch lesenswert und speziell
Studierenden als Erginzung zu Unterricht und dem Lehrer zur
Anregung zu empfehlen. Prof. H. Hauri, ETH Ziirich

Einflussfelder der Momente schiefwinkliger Platten. Ergebnisse
von Modellversuchen am Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen
der Technischen Hochschule Miinchen, dargestellt in 174 Einfluss-
flichen fiir Biege- und Drillmomente. Von H. Riisch und A. Hergen-
réder. Dritte Auflage. 44 S. und 174 Tafeln. Diisseldorf 1969, Werner-
Verlag. Preis 100 DM (PVC-Ordner).

Dieses umfangreiche Tafelwerk stellt eine im wesentlichen un-
verinderte Neuauflage der im Jahre 1961 und 1964 im Selbstverlag
der TH Miinchen erschienenen Publikation dar. Diese beiden ersten
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