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net. Das ausgezogene Kraft-Verformungsdiagramm bis zum
Punkt R ergab sich durch die Einteilung der Lastdifferenz
(Pr—Pgq) in 16 Inkremente mit insgesamt 436 Tterationen.
Zum Vergleich wurden fiir die gleiche Endlast Pr Berech-
nungen mit vier Lastinkrementen und 33 Iterationen bzw. mit
einem Inkrement und 100 Iterationen durchgefiihrt. Bild 11
zeigt die rasche Konvergenz der Verformungen fiir den Be-
lastungsfall mit einem einzigen Inkrement (Pxr—Pg). Fiir das
vorliegende Problem konnen wir feststellen, dass ein wver-
héltnismédssig kleiner numerischer Aufwand bereits zu guten
Ergebnissen fiihrt, solange die Endlast Pr etwa 95 % der
Traglast P* nicht tiberschreitet.

6. Schlussbemerkungen

Ein Blick auf die dargestellten Ergebnisse der numerischen
Berechnung und des Versuches lisst erkennen, dass die
theoretische Behandlung der elastisch-plastischen Scheibe mit
der Methode der Finiten Elemente und den bekannten
Hypothesen der Plastizititstheorie moglich ist. Der darge-
stellten experimentellen und rechnerischen Untersuchung
kommt insofern ein wissenschaftliches Interesse zu, als die
Sdtze der Plastizititstheorie zumindest fiir Metalle noch mehr
erhirtet werden. Bei der Anwendung des Berechnungsverfah-
rens auf andere Materialien, wie zum Beispiel Fels oder
Lockergestein, liegen die Verhéiltnisse anders, da die Ideali-
sierung auf den elastisch-idealplastischen Stoff mit der Cou-
lombschen oder Drucker-Pragerschen Fliessbedingung eine
grossere Vereinfachung bedeutet, als dies bei Metallen der
Fall ist. Eine allfdllige Unstimmigkeit zwischen Berechnung
und Beobachtung wird deshalb nicht im Algorithmus, sondern
im verwendeten Materialmodell zu suchen sein.

Helle oder dunkle Fahrbahnoberflichen ?

Von H. Leuch, Zirich
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Bild 11. Konvergenz der Verschiebung §p bei einem einzigen Last-
inkrement, Messstelle 4, /; = 80 mm
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In Art. 5 des Bundesgesetzes iiber
die Nationalstrassen wird verlangt:
«Nationalstrassen haben hohen Ver-
kehrsanforderungen zu geniigen; sie
sollen insbesondere eine sichere und
wirtschaftliche Abwicklung des Ver-
kehrs gewihrleisten.» Art. 39 legt
fest: «Die Nationalstrassen sind nach
neuesten Erkenntnissen der Strassen-
bautechnik und nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu erstellen.s

Uber das zum Aufbau der Stras-
senkorper zu verwendende Material
und iiber die zu erzielenden Eigen-
schaften der Schichten samt der
Oberfldche der Verschleissschicht be-
stehen in der Schweiz Normen; sie
wurden von der Vereinigung Schwei-
zerischer Strassenfachminner (VSS)
erarbeitet und von der Schweizeri-
schen  Normen-Vereinigung (SNV)
herausgegeben. Dem das ganze Nor-
menwerk  iiberblickenden  Beniitzer
fallt auf, dass iiber sehr viele Eigen-
schaften des Fahrbahnkorpers ge-
schrieben wird, zum Beispiel iiber
zertrimmerungsfestes Material, Ver-
dichtungswerte, Hohlraumgehalt, Stras-
senentwasserung . und sodann iiber
Ebenheit, Griffigkeit, Haltbarkeit der
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Verschleissschichtoberfldche; es wird
gesprochen von der Widerstandsfihig-
keit der Oberfliche gegen Erschiitte-
rung, wechselnde Last, extrem schwan-
kende Witterungseinfliisse, Bremskrifte
sowie von Dichtigkeit zum Schutz der
unteren Schichten, Sicherheit gegen
Aquaplaning,  Bestdndigkeit gegen
Spikes usw. Von einer Eigenschaft, die
von allen Strassenbentitzern und ganz
besonders von den Fahrzeugfiihrern

bestimmt wahrgenommen wird, ist lei-
der nicht die Rede, namlich vom Ver-
halten der Fahrbahnoberfliche gegen-
tber auffallendem Licht. Diese Eigen-
schaft wire jedoch wiirdig, in die Nor-
men der Strassenbauer aufgenommen
zu werden.

Das Auge des Strassenbeniitzers

Jeder Verkehr auf der Strasse, der
langsame wie der schnelle, ist augen-

Bild 1.  Autostrasse mit heller und dunkler Fahrspur; Sicherheits- und Leitlinie (Italien)
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Bild 2. Strasse mit heller Fahrspur in der Mitte (Italien)

gesteuert. Zum Beobachten mit dem
menschlichen Auge gehort Licht, und
daher sind die Lichtreflexionseigen-
schaften  der  Fahrbahnoberfliche
ebenso wichtig wie zum Beispiel die
Tragfiahigkeit der Strasse. Wieviele Au-
gen sind im Verlauf nur eines einzi-
gen Tages auf einen stark befahrenen
Strassenabschnitt gerichtet? Wie viele
davon sind junge Augenpaare und wie-
viele haben den Hohepunkt ihrer Seh-
fahigkeit, welche bei 20 bis 30 Jahren
liegt, iiberschritten? Warum trachtet
man danach, alle anderen Anforderun-
gen an den Belag zu erfiillen, nicht
aber die giinstigsten Lichtreflexions-
verhaltnisse zu erreichen? Es werden
helle Sicherheits-, Leit- und Randlinien
aufgemalt, aber die Fldchen, iiber die
die Fahrzeuge gefiihrt werden miissen,
werden fiir das Sehen und Erkennen
nicht so gestaltet wie es erwiinscht und
notwendig waire.

Das Nachtfahr-Unfallrisiko betragt
im schweizerischen Durchschnitt etwa
30 %. Weil jedoch der nichtliche Ver-
kehrsanteil nur etwa 25 % des mitt-
leren tAglichen Verkehrs ausmacht, ist
das spezifische Unfallrisiko bei Nacht
hoher als am Tag; zudem sind die Fol-
gen der Nachtunfille fiir die beteilig-
ten Personen im Durchschnitt schlim-
mer als diejenigen der Tagunfille:
diese Erkenntnis gilt in hoherem Mass
fiir den Ausserortsverkehr. Die Erkla-
rung dafiir muss bei den im allge-
meinen ungiinstigeren Sichtverhaltnis-
sen in der Nacht liegen.

Der Sehvorgang

Das allgemeine Gesichtsfeld des
Fahrzeugfiihrers ist erfiillt durch den
vor ihm liegenden Strassenraum mit
seinen seitlichen Begrenzungen, den
Signalen, den Markierungen und dem
Himmelsausschnitt iiber der Strasse.
Seine Aufmerksamkeit ist auf die
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ganze Strassenbreite gerichtet. So wird
es von der schweizerischen Rechtspre-
chung verlangt. Der Fahrweg liegt in
einem nach der Seite weniger als nach
der Hohe begrenzten Kegel, dessen
Spitze sich im Auge befindet. Der Ein-
fallwinkel des Blicks auf die horizon-
tale Strasse betrdgt nur etwa 1°, denn
der Fahrzeugfiihrer sitzt sehr tief, also
nahe der Strassenoberfliche, die er be-
obachtet, und sein Blick ist weit nach
vorne gerichtet. Auf diesen engen Ge-
sichtskegel konzentriert der Fahrzeug-
fithrer seine besondere Aufmerksam-
keit und zwar wahrend der ganzen
Fahrtdauer, moglicherweise stunden-
lang, wodurch er ermiidet. Er ist be-
strebt, den Verlauf und die Beschaf-
fenheit der vorausliegenden Fahrbahn
zu erkennen, sowie Hindernisse recht-
zeitig wahrzunehmen, die fiir ihn oft
unerwartet auftreten. Den Fahrbahn-
verlauf erkennt er nur, wenn die Fahr-
bahn sich gegen die Umgebung abhebt,
also wenn Kontraste bestehen (Bild 1).

Hindernisse auf dem Fahrweg konnen
nur wahrgenommen werden, wenn
Kontraste in der Leuchtdichte zwi-
schen Hindernis und Hintergrund vor-
handen sind. Als Hintergrund erscheint
im Gesichtsfeld des Fahrzeugfiihrers
fast immer die Strassenoberfliche
(Bild 2). Bilden Gegenstinde auf dem
Fahrweg Hindernisse, so haben sie
oder Teile derselben meistens einen
niedrigen Lichtreflexionsfaktor. Beson-
ders Fussginger — in unseren Breiten
oft dunkel gekleidet — lassen sich
schlecht sehen. Ein zum leichten Er-
kennen des Kontrasts zwischen Hin-
dernis und Hintergrund (Strassenober-
flache) hinreichender Unterschied der
Reflexionsfaktoren ist auf heller Stras-
senoberfliche eher zu erwarten, als auf
dunkler Strasse (niedriger Reflexions-
faktor). Das Kontrastunterscheidungs-
vermogen des Menschen steigt mit dem
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Lichtniveau iiberproportional an. Der
Sehvorgang kann durch Blendung, d. h.
durch Stellen hoher Leuchtdichte im
Gesichtsfeld, empfindlich gestort wer-
den; daher ist Blendung grundsitzlich
zu vermeiden.

Verkehrssicherheit

Fiir sicheres Fahren sind ein aus-
reichendes Lichtniveau, Gleichmassig-
keit der Leuchtdichte in engem Rah-
men, Abwesenheit storender Blendung
und gute optische Fiithrung Voraus-
setzung. Zwischen der vom Fahrzeug-
fithrer bei Nacht auf Verlauf und
Hindernisfreiheit iiberblickbaren Weg-
strecke und der von ihm bestimmten
Fahrgeschwindigkeit besteht ein enger
Zusammenhang. Der aus der augen-
blicklichen Fahrgeschwindigkeit sich
ergebende Bremsweg soll stets kiirzer
sein als die zuverldssig tiberblickbare
Wegstrecke. Je ungiinstiger die Seh-
verhiltnisse sind, um so langsamer rollt
der Verkehr.

Strassenbau

Diese Betrachtungen sind den Stras-
sen mit bitumindsen Beldgen gewid-
met, die vielmals als «Schwarzbeldge»
bezeichnet werden; Betonstrassen wer-
den hier nicht behandelt. Giinstige
Reflexionsverhiltnisse der Fahrbahn-
oberfliche lassen sich durch besondere
Vorkehren auch auf bitumindsen Be-
Iigen erzielen. Es ist eine grosse Kom-
ponente diffuser und eine kleine der
spiegelnden Reflexion anzustreben. Die
Reflexionseigenschaften der fertigen
Strassenoberfliche hangen weitgehend
vom verwendeten Splitt oder von Bei-
mengungen ab (Reflexionsfaktor, Korn-
grosse). Der Reflexionsfaktor der Fahr-
bahnoberfliche ist ein Gradmesser
einerseits fiir die gebotenen Sichtver-
hiltnisse bei Tag und bei Nacht sowie
anderseits fiir den Lichtaufwand bei
Nacht. Um bestimmte Sehverhaltnisse
zu schaffen braucht es um so mehr
Licht, je ungiinstiger die Reflexion der
Strassenoberfliache ist. Der Kunstlicht-
aufwand ist bei Tunneleinfahrten am
Tag aussergewohnlich hoch wegen der
Adaptationszeit des Auges vom Tages-
licht auf das tiefere Lichtniveau im
Tunnelinneren. Das Eidg. Amt fir
Mass und Gewicht untersucht Fahr-
bahnbelagsproben, die unter Verkehrs-
einfluss gestanden haben und in lan-
geren Intervallen einem Nationalstras-
sentunnel entnommen werden. Bisher
bestitigte sich, dass der verwendete
Splitt eine entscheidende Rolle spielt.
Verschiedene aufhellende Beimischun-
gen sind Bestandteil der Untersuchun-
gen. Durch solche Beimischungen wer-
den die Baukosten der Verschleiss-
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schichten erhoht, im Betriebsaufwand
fiir die Beleuchtung lassen sich da-
gegen betrichtliche Ersparnisse er-
zielen.

Schlussfolgerungen

Die Sehverhiltnisse auf Fahrstras-
sen bestimmen weitgehend die Sicher-
heit des Verkehrs. Vorbedingung fiir
jedes Erkennen im Strassenraum sind
ein ausreichendes Lichtniveau und
glinstige Kontrastverhiltnisse zwischen
Verkehrshindernis und Hintergrund,
wie sie sich dem Auge des Fahrzeug-
fiihrers darbieten. Dem mit fortschrei-
tendem Alter abnehmenden Sehver-

mogen des Menschen ist auch im Ver-
kehr Rechnung zu tragen. Die Re-
flexionseigenschaften der Fahrbahn-
oberfldchen sollen sich im Wechsel
zwischen trockenem und nassem Zu-
stand moglichst wenig #ndern.

Das heute vorhandene Wissen iiber
die Lichtreflexion von bitumindsen
Fahrbahnoberflachen ist Bestandteil
der «neuesten Erkenntnisse», nach de-
nen vor allem die National- und an-
dere Schnellverkehrsstrassen zu erstel-
len sind. Zudem ermoglicht giinstige
Lichtreflexion der Strassenoberfliche
Ersparnisse am kiinstlichen Beleuch-
tungsaufwand; sie trigt bei Tag und bei

Nacht zur ErhGhung der Verkehrs-
sicherheit bei.

Die zur Erzielung giinstiger Sehver-
hiltnisse an die Belagsoberflichen zu
stellenden baulichen Anforderungen
sind den tibrigen strassenbaulichen An-
forderungen gleichzusetzen. Beide Gat-
tungen baulicher Anforderungen ge-
horen in die Sammlung der Baunormen
der Strassenfachleute, damit sie beim
Strassenbau in gleicher Weise bertick-
sichtigt werden.

Adresse des Verfassers: Hans Leuch, dipl.
Ing. ETH, David-Hess-Weg 17, 8038 Ziirich.

Massnahmen gegen die Ausbriiche eines Gletschersees ob Saas-Balen

(Grubengletscher)

Von Dr. H. Réthlisberger, Uerikon

Vorgeschichte

Durch den starken Gletscherriickgang haben sich die Ab-
flussverhéltnisse des Fallbachs an seinem Ursprung beim Gru-
bengletscher am Fuss der Westflanke des Fletschhorns in juin-
gerer Zeit so stark verdndert, dass zum Beispiel die anfangs
der dreissiger Jahre aufgenommene Landeskarte 1:50 000, Blatt
Visp, im Zungengebiet des Gletschers kaum mehr brauchbar
ist. Im Zusammenhang mit den Gletscherveridnderungen ist es
dabei schon verschiedentlich zu Wasserausbriichen gekommen.
Nachem 1957 eine folgenreiche Riife niedergegangen war, die
mit dem Grubengletscher nichts zu tun hatte, ereignete sich
im August 1958 ein Hochwasser, das ohne Schaden anzurich-
ten volle drei Tage andauerte. Aus einem Bericht des kanto-
nalen Baudepartements geht hervor, dass sich am Ausfluss
eines um 1954 neu entstandenen Sees auf etwa 2860 m Héohe
der Gletscherbach infolge der Absenkung der Gletscherober-
flache einen neuen Weg durchs Eis gefressen hatte. Wihrend
der folgenden neun Jahre funktionierte der neue Auslauf nor-
mal, aber am 2.Juli 1968 erfolgte unerwartet bei schoénstem
Wetter ein gewaltiges Hochwasser. Gesamthaft wurden gegen
400000 m® Mordnenmaterial erodiert und weitergeschleppt.

Erosionsgebiel A\
(19687 70) — X

P

——— Wosserscheide

Bild 1. Ubersichtsskizze des
Einzugsgebiets des Fallbachs
am Grubengletscher, Saas-Tal,
Kanton Wallis. Die angege-
benen Seestinde wurden am
18. 9. 1970 gemessen
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Gletscherrand —
D — Subglazialer Abfluss mit Gletschertor

DK 551.311:551.579.3

Ein grosser Teil davon wurde auf dem Schuttkegel, auf dem
die meisten Hauser von Saas-Balen stehen, wieder abgelagert.
Es entstanden grosse Schidden an Feldern, Gebiuden und
Bachverbauungen. Die Schadensumme wird auf 1,5 Millionen
Franken geschitzt. Wohl nur dem Umstand, dass das Hoch-
wasser am Tag erfolgte, ist es zu verdanken, dass keine Per-
sonen zu Schaden kamen. Nachtriglich konnte ermittelt wer-
den, dass der gleiche Randsee, der schon 1958 das Hochwasser
verursacht hatte, zuerst um etwa 7 m gestiegen war, um dann
auf sein normales Niveau abzusinken. Dies entsprach einem
gestauten Volumen von 170000 m3. Die 1958 ins Eis einge-
fressene Schlucht hatte sich in der Zwischenzeit geschlossen,
der Abfluss erfolgte nunmehr auf eine Strecke von gut 300 m
unsichtbar, vermutlich am Grund des Gletschers. Hier irgend-
wo musste der Durchfluss zeitweilig unterbunden gewesen sein,
was mit der Beobachtung der Bewohner von Saas-Balen iiber-
einstimmte, dass der Fillbach trotz intensiver Schnee- und
Gletscherschmelze vorgéngig sehr wenig Wasser gefiihrt hatte.

Das Bett des Féllbaches wurde im Dorfgebiet von Saas-

Balen vom Fuss des untersten Wasserfalls bis zur Miindung
in die Vispa am 2.Juli 1968 vollstindig zerstért. Durch die
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