Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 92 (1974)

Heft: 16

Artikel: Schutzauskleidung eines mehrziigigen Schornsteins
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-72334

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-72334
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

werken aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton). Die Stan-
dardprojekte sind anwendbar fiir Bauwerke, deren Abmes-
sungen sich innerhalb folgender Grenzen bewegen:

— Uberfithrungen: Spannweite 14,00 bis 40,00 m, Abstand
zwischen den Geldndern 5,00 bis 18,00 m, minimaler
Schnittwinkel 552,

— Unterfiihrung: Spannweite bis 14,00 m, minimaler Schnitt
winkel 608.

— Briicken: Spannweite 20,00 bis 60,00 m, Fahrbahnbreite,
lange Briicken 10,25 m, Fahrbahnbreite, kurze Briicken
12,00 m.

Die nachstehende Ubersicht zeigt die im Zusammen-
hang mit der Normierung der «Konstruktiven Einzelheiteny
behandelten Probleme, namlich:

Mechanische Einrichtungen

Die Kapitel, welche die Besonderheiten der verschie
denen Lagertypen und Fugeniiberginge behandeln, enthalten
mehrere Typenskizzen, die Definition des Anwendungsbe-
reiches, die Lieferungs-, Montage- und Unterhaltsbedin-
gungen.

Ubergang Briicke-Strasse

Die Richtlinien behandeln die zu ergreifenden Vor-
kehren zur Gewihrleistung eines in allen gebriuchlichen
Fillen guten Uberganges; sie umfassen eine Anzahl Muster-
bliatter, die Definition des Anwendungsgebietes, die Fun-
dations- und Ausfiithrungsbedingungen fiir die einzelnen
Systeme.

Briickenrand und Mittelstreifen

Dieses Kapitel umfasst die Leitschranken, die Geldndet
und die Briickenrdnder; es enthilt ebenfalls eine Anzahl
Typenskizzen, eine Beschreibung des Anwendungsbereiches
sowie der Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme,

Schutzauskleidung eines mehrziigigen Schornsteins

Am 260 m hohen, mehrziigigen Schornstein des Kraft-
werks Drax in Yorkshire, England, der als grdsster Schorn-
stein der Welt gilt, ist mit den Auskleidungsarbeiten am
Kaminzug Nr. 2 begonnen worden. Die Arbeiten werden von
der Londoner Colebrand Organisation ausgefiihrt, die vor
einem Jahr zur Auskleidung der Innenfliche des Kaminzugs
Nr. 1 — einer Gesamtfliche von rund 7500 m2 — die neue
Fluor-Elastomer-Spritzbeschichtung CXL 2000 (Pat. angem.)
verwendete.

Der Schornstein hat einen Gesamtdurchmesser von 16 m
und umschliesst mit seinem Mantel drei elliptisch ausgebildete
Kaminziige. Jeder Kaminzug misst innen 14 X 9 m, besteht
aus 127 mm dickem Stahlbeton mit Kalksteinzuschligen und
ist aussen mit einer 38 mm dicken Glasfaserschicht isoliert.

Jeder dieser Kaminziige dient zwei kohlebeheizten Boilern
und besitzt eine Abgaskapazitit von rund 3:10* m?*/min. Die
maximale Abgasgeschwindigkeit betrdgt 16,8 m/s. Wihrend
die normale Abgastemperatur 110 °C betrigt, liegt die erwarte-
te maximale Abgastemperatur bei 204 °C. Der geschitzte Tau-
punkt der Gase liegt zwischen 127 und 138 °C.

Um den aus Beton bestehenden Kaminzug gegen den
Hitze- und S#dureangriff der Abgase zu schiitzen, wurde bei
der Resin Coatings Limited, einer Tochtergesellschaft der
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Isolation und Belag

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die giiltigen SNV-
Normen und prazisiert die bei jeder Belagsart anwendbaren
Ausflihrungsbedingungen.

Briickenentwdsserung und Werkleitungen

Die durch eine Anzahl Abbildungen erginzten Richt-
linien behandeln die Grundlagen, die Entwisserungsanord-
nung und deren Konstruktionselemente, die hydraulische
Berechnung und die Hohlkastenentwisserung. Die zu be-
achtenden Regeln fiir die Fithrung der Werkleitungen bilden
Gegenstand eines besonderen Kapitels.

Widerlager

Dieses Kapitel erlautert die einzelnen, den Widerlagern
zugedachten Funktionen und die konstruktiven Moglich-
keiten. Es enthilt eine Beschreibung verschiedener Wider-
lagertypen, namlich: Widerlager mit Wartungsgang, Wider-
lager ohne Wartungsgang, Briickenende mit Gelenkplatte
sowie eine Ubersicht iiber den Anwendungsbereich und die
Vor- bzw. Nachteile der verschiedenen Konstruktionen.

Alle diese Richtlinien sollen mithelfen, den Ingenieuren
die Ausarbeitung von Projekten zu erleichtern.

Die mit der Ausarbeitung der Standardprojekte fiir
Nationalstrassenbriicken beauftragte Kommission setzte sich
zusammen aus Vertretern der interessierten Stellen des Bun-
des und der Kantone, der Eidg. Technischen Hochschulen,
der Unternehmungen sowie spezialisierter Studienbiiros. Das
erwahnte Gremium versicherte sich zudem der Mitarbeit
einer Reihe von Experten fiir die Losung technischer Pro-
bleme im Zusammenhang mit der mechanischen Ausriistung
und der Briickenentwisserung.

Die einzelnen Dossiers konnen zum Preise von 25 Fr.
bzw. 30 Fr. bei der Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale
(EDMZ), 3000 Bern (Tel. 031/ 61 39 08), bestellt werden.

Adresse des Verfassers: Edmond Rey, Adjunkt beim Eidg. Amt
fiir Strassen- und Flussbau, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern.
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Colebrand Organisation, eigens der Werkstoff CXL 2000 ent-
wickelt. Der Arbeitsumfang umfasst die Vorbehandlung der
Flachen sowie das Aufbringen der Spritzbeschichtung auf eine
Fliche, die sich vom Kamineinlauf am Boiler in 31 m Hohe
iiber dem Erdboden bis in 245 m Hohe, d. h. iiber eine Gesamt-
fliche von rund 7500 m?2, erstreckt.

Die endgiiltige Dicke der Beschichtung sollte im Durch-
schnitt bei 1,53 mm liegen, wobei die Mindestdicke 1,28 mm
betrigt. Die Beschichtung setzt sich aus mehreren Einzel-
schichten zusammen, die ohne Luftzufuhr aufgespritzt werden,
wobei zur Verfliichtigung des Losungsmittels zwischen den
einzelnen Arbeitsgingen gewisse Zeitabstdnde eingehalten wer-
den.

Die gesamte Oberfliche des Kaminzugs wird schrotge-
strahlt und muss ausserdem abgespritzt werden. Vertiefungen
werden grundiert und dann mit einem Epoxydharzkitt ausge-
fiillt, bevor die Beschichtung aufgetragen wird.

Im Inneren des Kaminzugs arbeitet ein Team von 20 Fach-
arbeitern von einer beweglichen Biihne aus, die auch fiir die
turnusméssige Inspektion benutzt wird.

Im Zwischenraum des Schornsteins verlduft die aus Stahl-
rohren von 50 mm Durchmesser bestehende Luftleitung, an
der auf Hohe einer jeden Betonplattform Zapfstellen ange-
bracht sind. Ein Gummischlauch, der einen auf der Plattform
installierten Zylinder mit der Luftleitung verbindet, fithrt durch
Schauklappen in der Wand des Kaminzuges zu einem her-
kommlichen Spritzgerit, das auf der Plattform montiert ist.

Vor dem Aufbringen der Beschichtung wird der Werk-
stoff CXL 2000 jeweils auf Viskositdt, Dichte sowie Hitze-
und S#urebestindigkeit gepriift. Hierzu werden Proben ent-
nommen und getrocknet, indem die Temperatur schrittweise
von 40 auf 200°C erhoht und danach. eine halbe Stunde lang
konstant auf 200°C gehalten wird. Fiir die Warmepriifung
muss die Temperatur auf 300 °C erhoht und eine halbe Stunde
lang gehalten werden. Beim S#uretest werden die Proben eine
halbe Stunde lang gekiihlt und dann in 80 Gewichtsprozente
einer Schwefelsdurelosung getaucht, worauf sie eine halbe
Stunde lang mit 180 °C erhitzt werden. Nach Abschluss der

Verstarkung einer Stahlbeton-Strassenbriicke in den UdSSR

Einige Stahlbetonstrassenbriicken mit iiber mehrere Off-
nungen durchgehender Fahrbahnplatte, die man im Jahre
1912 in Kasastan erbaut hatte, wiesen erhebliche Schédden
auf. Da keine geregelte Wasserabfithrung bestand, floss das
Wasser von der Briickenfahrbahn iiber die Aussenfliche der
Haupttridger und die Pfeiler ab. Die héufige Durchndssung
begiinstigte in der nicht ausreichend stark ausgefiihrten
Betoniiberdeckung Risse und Abplatzungen und fiihrte zur
Korrosion der Bewehrung. An einzelnen Briicken war die
Korrosionsschicht 4 bis 5 mm dick, und in einem Fall betrug
die Schwichung 20 bis 25% des Querschnittes. Beim Nach-
rechnen der Tragfihigkeit der Briicke wurde festgestellt, dass
die Haupttriager verstirkt werden missen. Die herkémmliche
Arbeitsweise sieht dazu eine Vergrosserung des Bewehrungs-
querschnittes durch Zulagen und deren monolithische Ver-
bindung mit dem alten Beton mittels Spritz- oder Haftbeton
vor. Wegen der Betonerhdrtung ist diese Bauweise zeitauf-
wendig und hitte hier eine Verkehrssperrung der im Betrieb
befindlichen Briicke bedeutet.

Ausgefiithrt wurde eine Sanierung des Bauwerks mit
Kunststoffmortel und die Verstdrkung der Haupttrdger durch
Ankleben von Stahlblechplatten. Die Festigkeitswerte der
Epoxyd- und Polyesterharz-Mortel und Polymerldsungen
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Priifung diirfen die Proben keinerlei Anzeichen von Blasenbil-
dung, Absplittern, Abschilen oder Adhésionsverlust aufweisen.

Dartiber hinaus wird jede im Kaminzug aufgebrachte
Schicht einem ortlichen Hitzetest unterzogen, um sicherzustel-
len, dass alle fliichtigen Bestandteile vor dem Aufbringen der
nachfolgenden Schichten verflogen sind. Hierzu blédst ein
flammsicheres elektrisches Heizgebldse Heissluft durch ein
Rohr zur Priifstelle, wo die Oberflichentemperatur auf 300 °C
erhoht und 15 min lang konstant gehalten wird.

Eine Grundierung und 24 Schichten des Werkstoffes
CXL 2000 sind erforderlich, um die notwendige Dicke zu er-
reichen. Durch den Einsatz von drei Spritzpistolen wird in
einer 12stiindigen Nachtschicht jeweils eine Lage auf die ge-
samte Fliche von 7500 m? aufgebracht. Die Tagschicht dient
der Sduberung und Vorbereitung der Flidchen fiir die weitere
Beschichtung.

Die Abgase des Boilers werden durch rechteckige Abzugs-
kanile und ein stihlernes Knierohr in den Schornstein geleitet.
Dieses Knierohr bildet den Ubergang von der rechteckigen zur
elliptischen Form und besteht aus einer komplexen, weitgehend
unzuganglichen Stahlkonstruktion.

Das Knierohr hat eine Fliche von rund 2400 m? und wird
von der Firma Colebrand ebenfalls mit dem Werkstoff
CXL 2000 beschichtet. Im Knierohrinneren wird ein Baugertist
aufgestellt, das als Arbeitsgeriist dient, und die gesamte Fldche
wird schrotgestrahlt, bis die Oberflichengiite 2,5 Sa erreicht ist.
Vor dem Aufbringen der Beschichtung wird die schrotge-
strahlte Fliche zum Schutze des Stahls mit dem Werkstoff
CXL 2000 grundiert. Die Endstidrke der Beschichtung sollte
im Durchschnitt 1,5 mm betragen; die Mindeststirke liegt
bei 1 mm. Auch hier setzt sich die Beschichtung wieder aus
mehreren Lagen zusammen.

Das Kraftwerk Drax wurde von der Northern Project
Group des Central Electricity Generating Board, Generation
Development and Construction Division, konstruiert, und die
Priifung der bei diesem Schornstein verwendeten Werkstoffe
steht unter der Kontrolle des Central Electricity Generating
Board, North Eastern Region, Scientific Services Department.

DK 624.27

wurden vorher ermittelt sowie die Arbeitsweise an einem
entsprechend verstirkten Betontridger erprobt.

Der Mortel mit gesittigtem Polyesterharz (100 Gewichts-
teile Harz, 8 Kobaltnaphtanat als Beschleuniger, 3 Hyperison
als Harter und 200 Zement und Sand als Fiillmittel) wurde
zum Ankleben der zusitzlichen Bewehrung auf den Haupt-
trigern bei den beiden #ussern Briickenoffnungen benutzt.
Mit dem Moértel mit Epoxydharz (100 Gewichtsteile Harz, 10
bis 15 Polyithylenpolyamid als Hérter, 200 Fiillstoffe und 5
Aceton) wurde einer der Trdger der mittleren Offnungen
verstirkt, und in den iibrigen Fillen wurden Polymerlosun-
gen auf Epoxydharz-Grundlage verwendet (100 Gewichtsteile
Harz, 15 bis 20 Polydthylenpolyamid als Hérter und 200
Fiillstoffe). Alle Kunststoffmortel erreichten ihre = grosste
Festigkeit nach 14 Tagen; die Festigkeit der Polymerldsungen
betrug bereits am ersten Tag 82 bis 859 der Endfestigkeit.
Die Verarbeitungszeit der fertigen Polymerlosungen und
Kunststoffmértel betrug bei Lufttemperaturen von 20 bis
125 etwa 1,5 Stunden. Als Zusatzbewehrung verwendete
man Stahlbleche mit einer der Berechnung entsprechenden
Dicke (10 bis 15 mm); zum Verringern der Spannungsspitzen
an den Unterbrechungsstellen der Zusatzbewehrung wurden
die Enden der Bleche mit einer Neigung von 1:8 abgeschrigt.
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