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Mauermortel mit der Bezeichnung

Langzeitmortel

Von Christoph Weder, Diibendorf

Seit gut zwei Jahren wird in der Schweiz ein von der Transportbetonindustrie hergestellter
Langzeit-Mauermortel angeboten, der aus Sand, Zement, evtl. weiteren Zuschlagstoffen, or-
ganischen Zusatzmitteln und Wasser zusammengesetzt ist. Die Erfahrungen mit diesem bis
zu 72 Stunden verzogerten Mauermértel sind unterschiedlich, sie schwanken von uneinge-
schrinkter Zustimmung bis zu absoluter Skepsis. Es scheint deshalb angebracht zu sein, die
Vor- und Nachteile dieses neuen Mértelproduktes aus der Sicht des Anwenders offen darzu-
legen und auch die in der neuen Norm SIA 177 (Ausgabe 1980) gestellten Anforderungen an
den Mauermortel mit in die Beurteilung des Langzeitmortels einzubeziehen. Der vorliegende
Artikel soll den Langzeit-Mauermortel aus der Sicht der Materialpriifung und des Anwen-
ders beleuchten und insbesondere an Ingenieure, Architekten und Baumeister gerichtet sein.

Allgemeines

In der am 1. Januar 1981 erschienenen
Norm SIA 177 «Mauerwerk» sind in
den Tabellen 1 bis 7 die Grundwerte
der  zuldssigen  durchschnittlichen
Druckspannungen von Mauerwerk aus
kiinstlichen Steinen in Abhingigkeit
von der Mauerwerksart, der Mauerdik-
ke, der Exzentrizitét des Kraftangriffs-
punktes und insbesondere von den
Moértelgruppen enthalten.

Die Zuordnung der Mauersteine zu
einer definierten Steinqualitit ist eben-
falls in der neuen Norm 177 geregelt.
Sie erfolgt erstens aufgrund der durch
einen Normversuch an Mauersteinen
selbst ausgewiesenen Eigenschaften
und zweitens aufgrund der in einem
Mauerwerkversuch ermittelten Min-
desttragfdhigkeit der entsprechenden
Mauerwerkart. Dabei spielen sowohl
die Steinart als auch der zur Vermaue-
rung verwendete Mortel eine entschei-
dende Rolle.

Mauermortel gemiss Norm SIA
177 (1980)

Aus der Sicht des Ingenieurs und Archi-
tekten ist es eine Notwendigkeit, dass
die Norm SIA 177 Qualitétskriterien
fiir Mauersteine und Mauermortel ver-
bindlich festlegt, denn bekanntlich ist
die Tragfahigkeit eines Mauerwerkes in
erster Linie von der Qualitit der ver-
wendeten Materialien abhédngig. In be-
zug auf den Einfluss des Mortels auf die
Tragfahigkeit des Mauerwerkes hilt die
Norm SIA 177 in Art. 4 222 1 fest, dass
mit zunehmender Druckfestigkeit und
abnehmender Querverformung des ab-
gebundenen Mortels eine hohere Trag-
fahigkeit des Mauerwerkes zu erwarten
ist. Die Art des Mauermortels ergibt
sich primér aus den Anforderungen an

die Morteldruckfestigkeit. Sekundir
spielt die Wéarmeisolation des Maortels
fiir seine Wahl beim Bau eines Mauer-
werkes eine gewisse Rolle. In der Norm
SIA 177 (1980) sind die anerkannten
Mortelarten in Abhéngigkeit der Bin-
demittelart erwdhnt. Dabei wird unter-
schieden zwischen

- Zementmortel C
- verldngertem Mortel b
- Klebemortel K

- Mortel mit Zusatzmittel Z

Weitere Mortelarten werden nicht auf-
gefiihrt. Ein zwingendes Bediirfnis zur
Erweiterung dieser Liste scheint mir
momentan auch nicht gegeben zu sein.

Zur klaren Abgrenzung der Mértelarten
dient der Norm SIA 177 die Dosierung
der Bindemittel im Mauerwerk, die wie
folgt festgelegt sind:

C Zementmortel
300...400 kg PC je Kubikmeter
fertigen Mortel

V Verldngerter Mortel
100 kg PC+250 kg HK je
Kubikmeter fertigen Mortel

K Klebemortel
Nach Vorschriften des Herstellers

Z Mortel mit Zusatz
Die Dosierung des Zusatzmittels hat
nach den Vorschriften des
Herstellers bzw. Lieferanten zu
erfolgen.

Unter dem Begriff «Mdrtelzusditze»
sind chemische Wirkstoffe zu verste-
hen, die verschiedene Morteleigen-
schaften verbessern sollen, wobei im
wesentlichen die zwei folgenden Eigen-
schaften beeinflusst werden:

- Die Plastizitit des Mortels. Die Mor-
telzusdtze enthalten ein Plastifizie-
rungsmittel, in der Regel einen Luft-
porenbildner, der den Mortel ge-
schmeidiger und leichter verarbeit-
bar macht.

- Das Wasserriickhaltevermogen. Der
dazu erforderliche Mértelzusatz ent-

hilt einen organischen Wirkstoff,
welcher ein allzu rasches Aushirten
des Mauermoértels verhindert und
deshalb optimal abbinden sollte.

Einen Mehrbereichswirkstoff, der alle
Morteleigenschaften verbessern kann,
gibt es bis heute nicht. Es ist aber wohl
moglich, durch Kombination von ein-
zelnen Moértelzusitzen die Eigenschaf-
ten des Mauermortels in gezielten Rich-
tungen zu beeinflussen.

Eine erste Bedingung fiir die wirkungs-
volle Verwendung von Mauermortel
mit Zusatzmitteln ist die exakte Dosie-
rung der Zusatzmittel. Der Zusatzmit-
tel-Hersteller muss zudem fiir eine kon-
stante Zusammensetzung seiner Zusatz-
mittel und fiir eine transparente Infor-
mation an den Anwender besorgt sein.
Der Anwender von Mbrtelzusatzmit-
teln sollte seinerseits {iber Kenntnisse
von den eigenschaftsverdndernden
Wirkungen der von ihm verwendeten
Mortelzusitze verfiigen. Es ist deshalb
sehr zu empfehlen, die Mortelzusatz-
mittel von Zeit zu Zeit einer chemi-
schen Analyse zu unterziehen; auch
Modrtelproben mit Zusatzmitteln sind
zur Uberpriifung der Mérteleigenschaf-
ten sehr niitzlich.

In Ergdnzung zur Dosierung der Binde-
mittel sind andererseits in Art. 4 515
der Norm SIA 177 (1980) die Mindest-
anforderungen an Mittelwerte der Mor-
teldruckfestigkeit nach 28 Tagen Lage-
rung festgelegt. Soweit Priifungen zum
Nachweis der Morteldruckfestigkeit er-
forderlich werden, sind demnach diese
in Art. 4 515 1 erwdhnten Mindest-
druckfestigkeiten von f,, = 20 N/mm?
fir Zementmortel und f,, = 3.5
N/mm? flir verlidngerten Mortel zur
Einstufung in die entsprechende Mér-
telart massgebend.

Das Fehlen derartiger Mindestanforde-
rungen fiir Mortel mit Zusatzmitteln in
der Norm SIA 177 wird mit dem Hin-
weis, die Eignung eines Mortels mit Zu-
satzmitteln sei vom Hersteller bzw.
Lieferanten durch Mauerwerksversu-
che fiir alle Mauerwerksarten nachzu-
weisen, ausgeglichen.

Mit den beschriebenen Regelungen ist
eindeutig festgelegt, wie die Zuordnung
zwischen Mauerstein- und Mortelarten
und zuldssigen Druckspannungen bzw.
Mindesttragfahigkeit eines Mauerwer-
kes zu erfolgen hat.

Neben der Dosierung der Bindemittel
und der richtigen Verwendung von
Mortelzusatzmitteln hat nach [1] aber
auch die Kornabstufung des Mértelsan-
des einen bedeutenden Einfluss auf die
Verarbeitbarkeit, die Dichtigkeit und
die Festigkeitseigenschaften des Mauer-
mortels.
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Bild 1.

Mortelpriifung

Priifverfahren

In der Norm SIA 177 (1980) werden
zwei Verfahren fiir die Qualitdtsprii-
fung von Mauermortel unterschieden.
Moértel ohne Zusatzmitte]l muss in
Stahlschalungen mit den Abmessungen
40x40x 160 mm gegossen (vgl. Bild 1)
und nach einer konditionierten Lage-
rung von 28 Tagen gepriift werden. An
derartig hergestellten Mortelprismen
werden die Rohdichte pg, die Biegezug-

Bild 2. Dreisteinprobekorper mit Ausgleichs-Mor-
telschicht an den Druckfldchen
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Modellform aus Stahl zur Herstellung von Mdértelprismen mit den Abmessungen 40x40x160 mm

festigkeit B,, und danach die Wiirfel-
druckfestigkeit B, an den beiden Pris-
menhilften bestimmt. Mortel mit Zu-
satzmittel hingegen muss parallel mit
dem gleichen Mortel, aber ohne Zusatz-
mittel an sogenannten Dreisteinkdr-
pern, dargestellt in Bild 2, gepriift wer-
den. Zur Prifung werden diese Drei-
steinkOrper zentrisch in die Presse ein-
gespannt, wobei die Druckplatten ge-
lenkig gelagert sind. Die Druckfestig-
keit eines Priifkérpers kann sodann aus
der Bruchkraft, dividiert durch die
Bruttoquerschnittsflache berechnet
werden. Fiir jede Mortelsorte werden
diese berechneten mittleren Druckfe-
stigkeiten miteinander verglichen. In
der Norm SIA 177 ist demnach die Prii-
fung von Mortelprismen als Eignungs-
prifung von Mortel mit Zusatzmitteln
nicht enthalten. Die Art der Druckfe-
stigkeitsprifung von Mauermortel, wie
sie die Norm SIA 177 vorschreibt, ist
zum Teil umstritten. Der Hauptein-
wand gilt der Herstellung von Mortel-
prismen in Stahlschalungen. Dazu wird
bemerkt, dies sei wirklichkeitsfremd,
da der «Absaugeffekt» der Mauersteine
nicht beriicksichtigt wird und deshalb
die an Prismen ermittelte Druckfestig-
keit nicht unbedingt mit der effektiv
entstehenden Morteldruckfestigkeit in
der Fuge vergleichbar ist. In [2] und [3]
ist experimentell angedeutet worden,
dass der Einwand berechtigt ist. Gleich-
zeitig wurde in [3] aber auch gezeigt,
dass der Einfluss der Saugfidhigkeit der
Mauersteine auf die Wandfestigkeit
nicht die erwartete signifikante Rolle
spielt. In systematischen Untersuchun-
gen mit verschiedenen Mauermorteln
und Mauersteinen wurde in [4] gezeigt,
dass die Druckfestigkeit an in Stahl-
schalungen hergestellten Mortelpris-

men, nachdem dem Mértel in Lagerfu-
gen Wasser entzogen worden war, teil-
weise grosser, ebenso aber auch kleiner
als die Festigkeit des gleichen Mortels
aus dem Mauerwerk war. Immerhin
wurde aber durch diese Versuche [4]
nachgewiesen, dass die Druckfestigkeit
des Mauermortels durch den Absaugef-
fekt der Mauersteine (Saugfiahigkeit)
erhoht wird.

Die Druckfestigkeit an in Stahlschalun-
gen hergestellten Mortelprismen muss
aber, ungeachtet der erwdhnten FEin-
winde, auch in Zukunft als Beurtei-
lungsgrosse fiir die Mortelqualitdt gel-
ten.

Druckfestigkeit

Im Rahmen von Untersuchungsauftra-
gen musste die EMPA die Druckfestig-
keit von verschiedenen Langzeitmauer-
mortel-Produkten  ermitteln. Dabei
wurde der Mortel in Stahlschalungen
gegossen und entsprechend den Norm-
vorschriften gelagert. Im Gegensatz
zum Zementmdortel konnten die Lang-
zeitmortelprismen jedoch nicht schon
nach 24 Stunden, sondern je nach Pro-
dukt erst nach zwei bis finf Tagen seit
der Herstellung ausgeschalt werden.
Die Bestimmung der Biegezug- und
Druckfestigkeit des Langzeitmortels er-
folgte sodann gemdss Norm SIA 177
nach 28 Tagen. In Tabelle 1 sind einige
ausgewihlte Festigkeitswerte im Alter
von 28 bzw. 35 Tagen von verschiede-
nen Produkten enthalten.

Die Resultate fallen durch ihre starke
Streuung auf. Dabei ist zu beachten,
dass der Zementgehalt der Produkte B,
C und D identisch ist, das Produkt A
hingegen weist einen niedrigeren PC-
Gehalt auf. Neben der starken Streu-
ung der Festigkeitswerte, insbesondere
des Produktes C, zeigen die Versuche
aber auch eine signifikante Reduktion
der Druckfestigkeit an 32 bis 48 Stun-
den verzogertem Mortel.

Alle untersuchten Produkte wurden als
Langzeit-Zementmortel bezeichnet. Es
sei nochmals betont, dass Langzeitmor-
tel jedoch nur als Zementmortel im
Sinn der Norm SIA 177 bezeichnet wer-
den darf, wenn der PC-Gehalt zwischen
300 und 400 kg/m? liegt und der Nenn-
wert der Wiirfeldruckfestigkeit 20
N/mm? erreicht. Bei Nichterfiillen die-
ser Anforderungen miissen diese Lang-
zeitmortel als verldngerte Mortel, mit
entsprechenden  Festigkeitsangaben,
bezeichnet werden.

Erfahrungen in der Praxis

Die Tétigkeit der EMPA hat u. a. zur
Folge, dass recht hdufig die Anwen-
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dungsprobleme eines zu priifenden
Produktes zur Sprache kommen. So
verhielt es sich auch beim Lang-
zeitMauermértel. Im folgenden sollen
die von einem EMPA-Auftraggeber ge-
machten Erfahrungen, die sich mit den
Erfahrungen der EMPA decken, darge-
stellt werden.

Der seit gut zwei Jahren auf dem Markt
angebotene kellenfertige Langzeitmor-
tel hat eine sehr gute Verarbeitbarkeit
im frischen Zustand. Nach einer langen
Standzeit des Mortels von 24 bis 36
Stunden muss dieser im Vorratsbehil-
ter von Hand mit Hilfe von Schaufeln
oder mit einem Riithrwerk wieder
durchmischt werden. Je nach Jahreszeit
und Witterung, d.h. je nach Zusam-
mensetzung und Standzeit des Mortels,
ist eine nachtrégliche, bauseitig vorzu-
nehmende Wasserzugabe zum Fertig-
mortel oft erforderlich. Die Menge die-
ses Zusatzwassers ist vom Mortelliefe-
ranten nicht vorgeschrieben und wird
dem Ermessen des Anwenders iiberlas-
sen. Dabei ist dieser in jedem Fall dar-
an interessiert und bestrebt, eine gute
Verarbeitbarkeit des Fertigmortels zu
erzielen. Es ist heute ganz allgemein be-
kannt und durch Druckfestigkeitsprii-
fungen nachgewiesen, dass die Festig-
keit des Mauermértels mit Zusatzmit-
teln u. a. auch vom Luftporengehalt ab-
hingt. Die nachtrigliche Zugabe von
Wasser erfordert ein zusitzliches
Durchmischen des Mortels, womit der
werkseitig vorgegebene Luftporenge-
halt verdndert wird. Aus diesem Grund
werden von der Anwenderseite exakte
Vorschriften beziiglich nachtriglicher
Wasserzugabe gefordert, im Sinn der
Konstanz der Mortelqualitidt. Ange-
sichts der Vielzahl von Einflussfakto-
ren scheint es den Mortelherstellern
nicht mdglich zu sein, die Menge des
eventuell erforderlichen Zusatzwassers
zum voraus festlegen zu konnen. Wih-
rend der Standzeit des Langzeitmortels
von 24-36 Stunden gehen etwa 10 bis
20% der urspringlich eingefiihrten
Luftporen verloren, wodurch eine
leichte Konsistenzeinbusse in Kauf ge-
nommen werden muss. Durch die Zu-
gabe von Wasser wird der Mortel je-
doch weitgehend wieder auf die ur-
spriingliche Konsistenz gebracht. Da-
bei muss aber beachtet werden, dass ein
solcher Mortel einen niedrigeren Luft-
porengehalt und einen etwas hoheren

Tabelle 1. Wiirfeldruckfestigkeiten von in Stahlschalungen hergestellten Langzeitmaortelprismen
Wiirfeldruckfestigkeit nach 28 bzw. 35 Tagen von
Produkt [frischverarbeitetem Mortel von 32 h bis 48 h verzégertem Mortel
[N/mm?] [N/mm?]
A Bwss=19,0 Bw3s=13,5
B Bw3s = 26,1 Bwis =232
C B“ 38_25 1 B\V13= 19.8
€ Byag=17.7 nicht gepriift
C Bywas= 7.8 nicht gepriift
D Bwag=17,0 Bwag = 14,7

W/Z-Faktor aufweist und damit auch
beziiglich der Festigkeit eine Verdnde-
rung erfahren wird. Infolge der langen
Verarbeitbarkeit des verzégerten Mor-
tels ist dieser nur fiir Mauerwerke ver-
wendbar; fiir Unterstopfungen und Be-
festigung von Tiirzargen oder als Ver-
putz eignet sich der Langzeitmortel
nicht. Beim Aufmauern einer Back-
steinwand mit Langzeitmortel sind uns
bis heute keine Nachteile bekannt. Hin-
gegen sind bei Verwendung von be-
stimmten  Kalksandsteinarten — mit
Langzeitmortel gewisse Vorbehalte an-
zubringen. Ein Schadenfall, den die
EMPA in diesem Zusammenhang zu
untersuchen hatte, zeigte, dass eine frei-
stehende KS-Wand mit Vorteil in zwei
Etappen mit Langzeitmortel aufge-
mauert werden sollte. Unabhingig von
der Mortelart muss bei Verwendung
von KS-Steinen ohne durchgehende Lo-
chung oder mit sehr glatten Lagerfli-
chen mit geringer Haftung zwischen
Stein und Mortel gerechnet werden.

Zusammenfassung

In der Schweiz wird seit gut zwei Jahren
ein Mortel verwendet, der als Langzeit-
Zementmortel angeboten wird. Dem
herkémmlichen Zementmartel werden
chemische Zusatzmittel beigegeben,
wodurch der Mortel Uiber eine Zeitspan-
ne von 36 bis 48 Stunden, teilweise auch
bis 72 Stunden, verarbeitbar bleibt.

Untersuchungen dieser Langzeitmortel
an der EMPA haben ergeben, dass die
Druckfestigkeit an in Stahlschalungen
hergestellten Langzeit-Mortelprismen
in den meisten Fillen (bis zu 85%) den
in der Norm SIA 177 (1980) geforderten
Mindestwert von 20 N/mm? fiir einen
Zementmortel nicht erreicht. Aus die-
sem Grund darf der auf dem Markt an-
gebotene Langzeit-Zementmdortel nicht

als Zementmortel gelten, sondern muss
als verlédngerter Mortel unter Angabe
der Druckfestigkeit bezeichnet werden.
Obwohl gegen das in der Norm SIA 177
(1980) vorgeschriebene Priifverfahren
mit gutem Recht Einwinde und Vorbe-
halte angebracht werden kénnen, gilt
dieses dennoch als einfache und wirt-
schaftliche Kontrolle einer gleichméssi-
gen Qualitdit des Mauermortels. Ein
wirklichkeitsnahes Priifverfahren zur
Bestimmung der effektiven Mortelfe-
stigkeit in der Mauerfuge wird in [4] er-
wihnt, ist jedoch aufwendiger und nur
unter Einhaltung ganz bestimmter,
nicht in jedem Fall reproduzierbarer
Versuchsparameter durchfiihrbar.

Erfahrungen mit Langzeitmdrtel in der
Praxis haben gezeigt, dass neben der gu-
ten Verarbeitbarkeit des Langzeitmor-
tels Vorbehalte bei dessen Verwendung
mit KS-Steinen angebracht sind. Zur
Kldrung der beschriebenen Probleme
sind umfangreiche Versuche erforder-
lich, die Aufschluss tiber Festigkeitsent-
wicklung und die Grosse der Festigkeit
des Langzeitmortels als auch des her-
kommlichen Zementmortels in der
Lagerfuge geben werden.
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