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Die im Werkvertrag beschriebene Erfolgskontrolle
erfolgte durch den Projektverfasser:

- Chloridprofile vor und nach der ECE-Behandlung
- Chloridanalysen im abfliessenden Wasser (Nullpro-
be, 1/4/11/18/48 Tage)

Nach einer Betriebsdauer von 9 Wochen wurde an der
Referenzfliche die in der nebenstehenden Grafik aus-
gewiesene Reduktion von durchschnittlich 50 bis 60 %
erreicht.

Dort, wo die Chloride grossere Eindringtiefen - bis
hinter die Bewehrung - erreicht haben, musste die
Behandlung nach zweiwdchigem Unterbruch wieder
fiir vier Wochen weitergefiihrt werden.

Eine Uberwachung des Korrosionszustandes der Be-
wehrung mittels Potenzialmessungen ist sinnvoll. Sie
ist aber wegen der erforderlichen Zeit fiir die Depolari-
sation erst nach einigen Monaten moglich. Diese Kon-
trolle wird im Frithling 2001 durchgefiihrt und mit der
Referenzmessung vom Frithling 2000 verglichen.

Erfahrungen

Das Verfahren zur elektrochemischen Instandsetzung
von chloridhaltigen Stahlbetonbauten hat sich an den
Briickenpfeilern an der A2 im Kanton Uri bewihrt.
Die im Werkvertrag festgelegten Ziele wurden nach
einer Behandlungsdauer von insgesamt 13 Wochen
erreicht. Die Substanz der Pfeiler konnte mit der
gewihlten Instandsetzungsmassnahme erhalten werden.
Dank der klaren Abgrenzung der zu behandelnden
Flichen durch die umfangreichen Voruntersuchungen
konnten Kosten bei der Ausfithrung eingespart werden.
Die Voruntersuchungen bildeten ebenfalls die Grund-
lage fiir die Erfolgskontrolle.

An der Betonoberfliche zeigten sich nach der Behand-
lung Verfirbungen, und der Zementstein wurde unter
dem Anodennetz oberflichlich zerstort. Als Abschluss
des ECE-Verfahrens wurde eine vollflichige Spachte-
lung und eine abschliessende, leicht pigmentierte Ver-
siegelung ausgefiihrt. Damit sollen die Dauerhaftigkeit
der Pfeiler erhoht und die Unterschiede zwischen den
behandelten und den unbehandelten Flichen aus-
geglichen werden. Die Kosten beliefen sich auf etwa
Fr. 2000.—/m?. Insgesamt wurden rund 100 m? behan-
delt.
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Projekt: Storchen

Nur mit diesem Baustoff sind die grossten Spannweiten
moglich, dies mit Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit
und des vorteilhaften Leistungsgewichtes. Stahl bietet eine
nahezu unerschopfliche Fllle von Moglichkeiten, Ihre Ideen
zu verwirklichen.

Wir informieren Sie gerne kompetent und ausfuhrlich.

Tuchschmid . )

Tuchschmid Engineering AG Telefon 052 728 81 11
Kehlhofstrasse 54, CH-8501 Frauenfeld Telefax 052 728 8100

Manuel Schmid, eidg. dipl. Bauing. ETH/SIA,
Ernst Winkler + Partner AG, Rikonerstrasse 4,
8307 Effretikon
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Pfahlfundationen

e Bohrpfahle

e Ortsbetonpfahle «DELTA»

e Vibro — Ortsbetonpfahle

e Vorfabrizierte Betonpfahle

e Holzpfahle

e Presspfahle fir Unterfangungen
e Mikropfahle und Anker

e Wasserbauarbeiten
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UNSERE QUALITAT WIRD IM SERVICE SICHTBAR!

DYEAN KRANBAY_

150 9001

DNV SCES 012

ZERTIFIKAT NUMMER 7028

Beratung, Verkauf und Service gehdren
bei uns unabdingbar zum Leistungs-
angebot. Darum garantieren wir quch
fir einen hohen Qualitdtsstandard nach
dem Verkauf und der Fertigstellung
unserer Anlagen.

Unsere leistungsfdhige, erfahrene
Serviceorganisation warfet, repariert
und betreut samliche Kranfabrikate.
Eine Leistung, auf die Sie zdhlen
kdnnen!

MARTI-DYTAN AG

Dytan-Kranbau, Lager- und Férdersysteme
(H-6048 Horw
Telefon 041/209 61 61, Fax 041/209 61 62
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Software fur den Bauingenieur:

Software flr Statik
+

Tragwerksplanung

von
Friedrich + Lochner GmbH Stuttgart

Beide Firmen sind Unternehmen der Nemetschek-Gruppe
und zahlen zu den Branchenleadern ihres Fachgebiets
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Reinforcement Technology

'die Armierung von der Rolle

Wulf Seele dipl. Ing. sia Ingenieurbiiro
Flurstrasse 44 2544 Bettlach © 032 64502 40 Fax 645 02 41

www.seelewulf.ch
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