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Statistische Auswertung der
Bewehrungskorrosion.

suchungsmethoden im Massstab 1:1 ergab allerdings,
dass zerstorungsdrmere Methoden fiir die Beurteilung
des Bauwerkszustands nicht aussagekraftig genug
sind. Punktuelle Potenzialmessungen kombiniert mit
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galvanostatischen Pulsmessungen stellen die zurzeit
vielversprechendsten Methoden fiir die Ortung von
Korrosionsschidden und die Bestimmung der Quer-
schnittsverluste der Bewehrung dar. Doch auch dar
diese vermochten bei den drei Stiitzmauern der A9, an
denen sie 2013 getestet wurden, keine zuverldssigen
Ergebnisse zu liefern. Deshalb muss der Bauwerkszu-
stand momentan noch weiterhin mit punktuellen und
destruktiven Untersuchungsmethoden ermittelt werden,
die den geltenden Richtlinien entsprechen. ¢

Erdjan Opan, Dipl. Ing. ETHZ, Projektleiter
GUMA/OPAN concept;

Roman Ryser, Dipl. Ing. FH, Stv. Projektleiter
GUMA/OPAN concept;

Frédéric Mayoraz, Dr. Ing. EPFL, Projektleiter,
GUMA/De Cérenville Géotechnique;

Yann Smith, Dipl. Ing. ETHZ, Projektingenieur,
GUMA/OPAN concept SA

UNTERHALTSSTRATEGIE IN DIE PRAXIS

Praventiv

verstarkt

Die baulichen Massnahmen an der A9 und A5 gelten als Fallbeispiele fiir
die priventive Strategie des Astra im Umgang mit Stitzbauwerken.
Die Konstruktionsprinzipien werden bei kiinftigen Projekten angewendet.

Text: Frédéric Mayoraz, Erdjan Opan, Philippe Schar

1s Pilotobjekte fiir ein mustergiiltiges

Verstdarkungsverfahren boten sich die

Stiitzbauwerke der A9 zwischen Lau-

sanne-Vennes und Villeneuve sowie der

A5 zwischen La Neuveville und Biel an.

Zwischen 2010 und 2015 wurde ihr of-
fenkundig schlechter Zustand mittels unterschiedlicher
baulicher Massnahmen aufgehoben:

Bei Nagelwédnden gewéhrleisten neue perma-
nente Spannanker und Bauteile wie Wande, Longarinen
oder Platten den neuen Kraftabtrag. Die Planenden de-
finierten mittels Risikoanalysen, Untersuchungen am
Objekt und ergdnzender statischer Uberpriifungen die
erforderliche Ankerkraft, die auf der bestehenden Wand
aufgebracht werden sollte. Ergédnzend dazu fiihrten sie
ein Uberwachungssystem ein, das auf Mess- und Kon-
trollankern basiert und geotechnische Instrumente
beinhaltet — etwa Neigungsmesser, Dehnungssensoren
oder Piezometer. Fiir Winkelstiitzmauern kamen drei

Verstarkungsmethoden der bestehenden Wand infrage:
Sie wurden in eine Schwergewichtsmauer umgebaut
durch den Einbau eines Gewichtskorpers auf der Wand-
riickseite, oder es wurde eine neue Nagelwand mit ge-
spannten Anker oder eine Winkelstiitzmauer davor
betoniert. Fiir jede bestehende Stiitzmauer wurde eine
Kosten-Nutzen-Analyse nach vorgegebenen Kriterien
durchgefiithrt, um die wirtschaftlichste der drei Losun-
gen zu eruieren.

Die Nutzungsdauer der neuen Bauwerke betragt
100 Jahre, wahrend die verstdrkten, bestehenden Bau-
werke 60 Jahre aufweisen. Bei den Nagelwanden besteht
die Moglichkeit, die Massnahmen gegebenenfalls in 25
Jahren zu ergdnzen. Die neuen Bauwerke sind mono-
lithisch und ohne Dilatationsfugen konzipiert und somit
auch statisch unbestimmt und dauerhaft. Aus der In-
standsetzung der Stiitzbauwerke konnten Lehren be-
zliglich des Betons, der Ankerund der Drainagesysteme
gezogen werden.
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Gefadhrdungsanalyse

Angesichts der Vielfalt und Zahl der Stiitzbauwerke wurde
eine Gefiahrdungsanalyse fiir den A9-Abschnitt erstellt.
Dieser Ansatz gewédhrleistet ein fiir die Nationalstrassen
kohérentes Vorgehen fiir die zwei Hauptparameter einer
Risikoanalyse: die Eintrittswahrscheinlichkeit und das
Gefahrdungspotenzial (die Auswirkungen auf die Verfig-
barkeit der Autobahn) eines Bauwerkversagens. Fur die
Stiitzmauern sind drei Standardgefdhrdungsklassen defi-
niert, die von der Geometrie des Bauwerks und seinen Ab-
stand zum Verkehrstrager festgelegt werden:

— maximal: langer Verkehrsunterbruch auf der National-
strasse oder der benachbarten Bahninfrastruktur.

— normal: kurzer Verkehrsunterbruch auf der National-
strasse/Bahn oder langer Verkehrsunterbruch auf Stras-
sen ab 6.0 m Breite

— minimal: kein Verkehrsunterbruch auf der National-
strasse/Bahn oder kurzer Verkehrsunterbruch auf Stras-
sen ab 6.0 m Breite.

Das langfristige Ziel ist, alle Stiitzmauern mit ihrer
jeweiligen Standardgefahrdungsklasse in die Kunstbau-
tendatenbank KUBA aufzunehmen, um eine automatische
erste Priorisierung zu ermdéglichen. Eine Analyse durch
einen Ingenieur, die weitere Kriterien wie die Mauerhdéhe,
den Verkehr, die hydrogeologischen Bedingungen und das
Ausmass der Verkehrsbehinderung einbezieht, konnte eine
zweite Priorisierungsstufe bilden.

An der A9 erhielten 61 der 208 erfassten Bauwerke
erste Prioritat. Davon wurden 38 ohne vorgéangige Unter-
suchungen vorsorglich verstarkt, um das Risiko auf stark
frequentierten Abschnitten mit einem durchschnittlichen
Tagesverkehr (DTV) von 40000 bis 60000 Fahrzeugen so-
fort zu mindern. Die tbrigen 23 Bauwerke wurden im
Jahr 2010 mit destruktiven Methoden untersucht. Nur vier
der untersuchten Stiitzmauern bendtigten keine vorsorg-
lichen Massnahmen und wurden in die ndchste UPlaNS
aufgenommen. ¢

Frédéric Mayoraz, Erdjan Opan und Roman Ryser,
Ingenieurgemeinschaft Anker- und Stiitzmauer GUMA

TEC21 40/2016

Das Pilotprojekt fiir die Verstarkung der Stiitzmauer an der A5 und A9 umfasste 38 Stiitzbauwerke und kostete 150 Millionen Franken.

Rezepturen mit reduziertem Zementgehalt

Fiir das Beanspruchungsniveau, dem eine Stiitzmauer
ausgesetzt ist, ist ein Beton der Druckfestigkeitsklasse
(C25/30 oder C30/37 ausreichend. Einerseits erlaubt die
tiefere Druckfestigkeit eine reduzierte Mindestbeweh-
rung zur Begrenzung der Rissbreite. Andererseits er-
fordert der hohe Frost-Tausalz-Widerstand des Betons
(Expositionsklasse XF4) einen entsprechend hohen Ze-
mentanteil, was zwei Auswirkungen hat: Der effektive
Tragwiderstand wird deutlich hoher als bei der ge-
wiinschten Betonklasse (Uberfestigkeit von bis zu vier
Klassen), und der Beton schwindet starker. Diese Effek-
te fihren dazu, dass die Mindestbewehrung erhoht
werden muss, was hohere Kosten und einen grosseren
Rohstoffverbrauch verursacht. Deshalb wurden in Zu-
sammenarbeit mit den Betonlieferanten Rezepturen
entwickelt, deren Zementgehalt reduziert ist, die
CEM II/A-L und Flugasche enthalten, einen w/z-Wert
von etwa 0,45 aufweisen und denen Luftporenbildner
zugesetzt werden, ohne jedoch die spezifischen Eigen-
schaften des Betons zu beeintrachtigen. Die Uberfes-
tigkeit wird somit um zwei Klassen abgestuft und
die Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbreite
reduziert.

Die Betonarten der bestehenden Stiitzwénde
der A9 wurden je nach Zusammensetzung, festgestellten
Schéden und Alkali-Aggregat-Reaktion-(AAR)-Risiko
in fiinf Kategorien eingeteilt. Die mechanischen Eigen-
schaften des Betons dndern sich im Zug einer AAR-
Entwicklung (Reduktion der Festigkeitswerte und des
Elastizitdtsmoduls, Restquellmass). Diese wurde zwar
mittels Laborergebnissen prognostiziert, jedoch lassen

Fotos: GUMA, Bundesamt flur Strassen
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sich die so gewonnenen Ergebnisse nicht im gewtiinsch-
ten Mass auf die Bauwerke anwenden.

Wenn mdoglich, sollten alter und neuer Beton
nicht kraftschliissig miteinander verbunden werden.
Das neue Material kann dann ungehindert schwinden,
und die verbleibende Ausdehnung des alten Betons wird
nicht auf den neuen ibertragen. Bei den Varianten ohne
gespannten Anker diirfen Polymerbitumen (PBD) als
Trennschicht eingesetzt werden. Bei der Planung wur-
de eine angemessene Mindestbewehrung ermittelt und
die Details der Ankernischen sorgfaltig erarbeitet.

Bei den verankerten Bauwerken tragen auch die
charakteristischen Konstuktionsdetails zur Dauerhaf-
tigkeit der Bauwerke bei. Versuchsanker wurden bei
jedem verankerten Bauwerk eingesetzt, um die Trag-
fahigheit der Ankerwand -insbesondere im Bereich von
Sandsteinschichten — zu bewerten. In einigen Féllen
mussten die Ankerbereiche zuvor abgedichtet werden.

Stitzmauern: die Erblast der Boomjahre a1

Neuer Aufgabenbereich

Bestehende Stiitzmauern instandzusetzen und zu ver-
stdrken gehort zu den neuen Aufgabenbereichen der
Bauingenieure. Im Rahmen dieser Projekte wurden
entsprechend neue Entscheidungsvorgidnge und kon-
struktive Details ausgearbeitet.

Auf dieser Grundlage stehen nun kohédrente
Methoden zur Verfiigung, um Stiitzbauwerke zu tiber-
prifen und ihre Verstarkung durch bauliche Massnah-
men zu planen. ¢

Frédéric Mayoraz, Dr. Ing. EPFL, Projektleiter
GUMA/De Cérenville Géotechnique;

Erdjan Opan, Dipl. Ing. ETHZ, Projektleiter
GUMA/OPAN concept;

Philippe Schdr, Dipl. Ing. EPFL, Projektleiter der
Abteilung Strasseninfrastruktur West des Astra

Oben: A9 bei Le Lanciau VD: Verstarkung einer bergseitigen Nagelwand mittels vorgespannter Ankerwénde.

Unten: A9 bei Les Curnilles VD: Verstdrkung einer talseitigen Winkelstiitzmauer mit einer vorbetonierten, vorgespannten Nagelwand.
Unter der Briicke erfolgten die Bauarbeiten unter erschwerten Bedingungen.
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