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BULLETIN No. 13

XXVI. Jahrgang 1935

Der Alfol-Wiirmeschutz in der Elektrotechnik.

Von A. v. Zeerleder, Neuhausen.

Ueberall, wo hochwertige Energie in Wirme umgesetzt
wird, ganz besonders bei der Elektrowirme, spielt die
Wirmeisolation eine wichtige Rolle, weil die elektrische
Energie nur bei geringsten Wirmeverlusten mit den billigen
Brennstoff-Wirmequellen konkurrieren kann. Aus: diesem
Grunde hat die Elektrotechnik besonderes Interesse an einer
hochwertigen Wirmeisolierung.

Fig. 1.

Es muss auf den ersten Blick iiberraschen, dass das durch
seine ausgezeichnete Wirmeleitfahigkeit bekannte Aluminium
als Wiarmeschutz verwendbar sein soll. Da aber im vorlie-
genden Falle nur sehr diinne Aluminiumbleche, sogenannte
Aluminiumfolien, von unter 0,1 bis 0,007 mm Stirke, die
senkrecht zum Wirmefluss angeordnet sind, zur Anwendung
gelangen, kommt ihrer guten Wérmeleitfihigkeit keine Be-
deutung zu. Dagegen kommt die 1850 vom Franzosen Peclet
erstmals beobachtete wirmeisolierende Wirkung polierter Me-
tallflichen hier besonders giinstig zur Geltung. Peclet fand,
dass poliertes Kupfer 96 % der Wirmestrahlung reflektiert.
Die technische Verwertung scheiterte aber daran, dass die
blanke Kupferoberfliche bald oxydiert wurde und ihre riick-
strahlende Fihigkeit dadurch einbiisste. Abgesehen davon ist es
verhéltnismiissig kostspielig, hochglanzpolierte Kupferflichen
herzustellen. Dagegen kénnen Aluminiumfolien ohne beson-
dere Kosten mit einer Oberfliche, die 95 % der Wirmestrah-
lung reflektiert, erzeugt werden und durch die unvermeid-
liche, hauchdiinne Oxydhaut von etwa 0,0002 mm, die das
Aluminium gegen weitere Oxydation schiitzt, geht die Riick-
strahlung nur auf 93 % zuriick, withrend sie beim Kupfer
auf unter 30 % absinkt. Es ist das Verdienst von E. Schmids,
der frither im Forschungsheim fiir Wirmeschutz in Miinchen
titig war, diese giinstige Eigenschaft des Aluminiums erkannt
zu haben. Er entwickelte die von ihm als Alfol-Wirmeschutz
bezeichnete 1) Technik, zuerst unter Benutzung ebener, auf
leichten Holzrahmen montierter Aluminiumfolien, bis Dycker-
hoff entdeckte, dass bei Aufeinanderschichten leicht geknit-

1) Schweizer Patente Nrn. 122 135 und 137 292.
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terter Folien, die keine besonderen Distanzierungsstiicke be-
notigen, eine nur um ein Geringes schlechtere Wirmeisola-
tion erzielt wird.

In der Elektrotechnik bietet Alfol als Wirmeschutz ver-
schiedene wichtige Vorteile gegeniiber den sonst verwendeten
Isoliermitteln, wie Glaswolle, Kieselgur und, fiir tiefere Tem-
peraturen, z. B. bei Kiihlschriinken, Kork. Es hat — wie die
folgenden Zahlen zeigen — ein wesentlich geringeres Ge-
wicht, ist nicht hygroskopisch, geruchlos, bakterienfrei und
behiilt seine hohe Isolierfihigkeit selbst wenn es einmal
feucht geworden ist, wogegen die anderen Isoliermaterialien
einen betriichtlichen Riickgang aufweisen. Infolge seines ge-
ringen Gewichtes, das pro m? nur 3 kg betrdgt gegeniiber

200 bis 400 kg fiir Schlackenwolle,
500 kg fiir Infusorien,
200 bis 300 kg fiir Kork,

benétigt es auch zum Auftheizen, bzw. Herunterkiihlen we-
sentlich weniger Kalorien als die schwereren Isoliermittel.
So wurden z. B. bei einem grossen Kiihlschrank zum Her-
unterkithlen um 10° bei Verwendung von Alfol 14 Kalorien,
bei Korkschrott 440 Kalorien und bei Korkplatten sogar
1000 Kalorien benotigt. Fig. 1 zeigt die Bratrohre eines elek-
trischen Kochherdes, die bis auf den Deckel mit Knitterfolie
isoliert war und versuchsweise mit gleichen Bratréhren ohne
Isolierung bzw. mit Glaswolle- und Kieselgur-Isolierung ge-
priift wurde. Die Anheizkurven sind in Fig. 22) wieder-

gegeben.
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Anheizkurven bei verschiedenen Isolationen.
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Besonders bei solchen Objekten, die tiglich von neuem
aufgeheizt werden miissen, spielt die geringe Warmekapazitit
des Alfols eine besonders wichtige Rolle, so dass die Alfol-
Isolierung in zunehmendem Masse auf dem Gebiete der
Elektrowirme und Elektrokiilte zur Anwendung gelangt.

2) Elektrowidrme 1931, Seite 143.

Zur Entwicklung der Doppelwendellampe.

Von W. Geiss, Eindhoven.

Es wird vom Standpunkt der Gliithlampenfabrikanten aus
zu zeigen versucht, dass mit einer Vergrosserung der Licht-
ausbeute der Lichtquellen keine Verringerung der Energie-
abgabe der Elekirizititswerke fiir Beleuchtungszwecke ver-
bunden zu sein braucht. Ferner wird ein Ueberblick iiber die
Entwicklung der Gliihlampen gegeben; besonders wird auf
die Entwicklung der Doppelwendellampe eingegangen.
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Partant du point de vue du fabricant de lampes, Pauteur
essaye de démontrer que Paugmentation du coefficient d’effi-
cacité des sources lumineuses n’entraine pas nécessairement
une réduction de la vente d’énergie des centrales pour Uéclai-
rage. L’auteur donne ensuite un aper¢u du développement de
la lampe a incandescence, en particulier de la lampe a fila-
ment bi-spiralé.
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