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Erfahrungen der EKZ mit dem_ Unterwasserrostschutz

Von H.Wiiger, Ziirich

Die Stauwehrschiitzen des Kraftwerkes Dietikon,
sog. Dreigurt-Doppelschiitzen teils geschweisster,
teils genieteter Bauart, erhielten 1932 in der Fabrik
einen Bleimennigeanstrich. Nach der Montage
wurde an Ort und Stelle ein viermaliger Inertol-
anstrich aufgebracht (Juli 1932).

Der im Jahre 1934 ') veroffent-
lichte Bericht von Blom veran-
lasste uns, mit der EMPA Fiih-
lung zu nehmen, da oberflich-
liche Beobachtungen der Schiitzen
bereits Rosterscheinungen erken-
nen liessen. Die Verhandlungen
filhrten zur Errichtung einer wei-
teren Beobachtungsstation in Die-
tikon, da anscheinend die Limmat
besonders schlechte Bedingungen |
fiir die Haltbarkeit von Anstrichen
bot. Sie wird durch die nur mecha-

Fig. 1
Rostbildung an den Dreigurt-Schiitzen
des Werkes Dietikon
nach 81, Betriebsjahren
Aufnahme vom 28. Mai 1941

nisch geklirten Abwasser der Stadt Ziirich, Abwas-
ser des Gaswerkes und der verschiedenen Industrien
(darunter eine grosse Firberei) so arg verschmutzt,
dass ihr Wasser chemisch stark aggressiv ist, beson-
ders im linksufrigen Stromstrich, weil zufillig alle
Abwasser am linken Ufer eingeleitet werden. Ende
September 1935 erhielten wir von der EMPA auf
Grund einer 20wochigen Beobachtungszeit einen

Serz0175 Pt

ersten Bericht iiber das Verhalten von 20 verschie-
denen Musteranstrichen, die ganz in Luft, oder
ganz im Wasser aufbewahrt oder durch Pendelwis-
serung beansprucht worden waren. Schon nach die-
ser kurzen Zeit schieden die meisten Anstrichmittel
aus, und man war sich einig dariiber, dass nur eine

1) siehe Literaturangabe S. 965.

620.197.23 (494.34)

langere Beobachtungszeit Klarheit schaffen konnte,
weil es nicht gelang, die Bedingungen durch eine
Kurzpriifung nachzuahmen.
Im Herbst 1936 musste zur Erméglichung von
Spiilungen der Sohlendichtung an den Schiitzen
| eine Anderung angebracht werden. Der Zustand der

Schiitzenanstriche war zu dieser Zeit schon sehr
schlecht. Die Notizen dariiber lauten wie folgt:

«Der Anstrich ist nur sehr diinn. Die Maserung
ist kaum mehr zu erkennen. Alle Flichen
(Bleche, Winkel) sind von zahlreichen Rost-
beulen besetzt. Zum Teil sind die Rostnarben
schon '/2 mm tief. Es scheint, dass die Algen-

schicht den Anstrich etwas schiitzt.»
Wegen der Vorbereitungsarbeiten
s fiir die Schweiz. Landesausstellung
1939 und dann wegen der ersten
Mobilisation des Zweiten Weltkrie-
ges musste man auf eine sofortige
doch wurden die 1935 begonnenen
Untersuchungen an Mustertafeln
weitergefiihrt.

Im Sinne der kriegswirtschaftli-
chen Massnahmen zur Steigerung
der Energieproduktion entschloss

Fig. 2
Installationen zum Sandstrahlen am
Wehr Dietikon
Aufnahme vom 2. Juni 1942

man sich im Jahre 1940 zu einer schon beim
Bau des Werkes in Erwidgung gezogenen Hoher-
stauung, die durch die Anderungen von 1936 vor-
bereitet war. Bei den hiefiir notigen Arbeiten an
den Schiitzen zeigte sich, dass man sofort zur Er-
neuerung der Anstriche schreiten musste. Keines

der damals bekannten Anstrichmittel bot aber Ge-



Bull. Ass. suisse électr. t. 43(1952), n° 24

983

Rostschutz fiir 4 Schiitzen des Kraftwerks Dietikon ( Baujahr 1932)

Tabelle I

Schiitze 1

Schiitze 2

Schiitze 3

Schiitze 4

1. Reparatur

28. Okt....24. Dez. 1941

8. Jan....12. Mai 1942

11. Dez. 1942...7. April

17. Sept...7. Dez. 1942

1200 g Zink pro m?
2 Anstriche Kunstharz-

bessern
1 Anstrich Kunstharz-

1941/42 1943
Sandgestrahlt Sandgestrahlt Sandgestrahlt Sandgestrahlt
Spritzverzinkt Spritzverzinkt
1200 g Zink pro m? 1200 g Zink pro m?2
1. Anstrich: 1. Anstrich: 1. Anstrich 1. Anstrich:
Imerit-GLM-Bitumen Imerit-Kunstharz mit Inertol 1 Inertol 1
mit Arsenzusatz Spezialmennig mit Ar-
senzusatz
2. Anstrich: 2. Anstrich: 2. Anstrich: 2. Anstrich:
Imerit-GLM-Bitumen Imerit-Kunstharz-Alu- Inertol 1 Inertol 49
mit Aluminiumzusatz minium mit Arsenzusatz
(5 Teile Bitumen und
1 Teil Al mit Arsenzu-
satz) '
3. Anstrich: 3. Anstrich:
Imerit-GLM mit Arsen- Inertol 49, dick
zusatz und Aluminium
im Verhiltnis 12 : 1
4. Anstrich : 4. Anstrich:
Imerit GLM mit Arsen- Inertol 1
Zusatz
2. Reparatur | 8. April...10. Okt. 1943 17. Sept...15. Dez. 1943
+kd Simtliche Schrauben | 1 Anstrich Aluminium-
verzinkt und mit Imerit- | bronze
anstrich versehen 1 Anstrich Kunstharz-
mennig
3. Reparatur | Sandgestrahlt Ablaugen Ablaugen Sandgestrahlt
1952/53 Spritzverzinkt, Spritzverzinkung aus- Spritzverzinkung aus- Spritzverzinkt

bessern
1 Anstrich Kunstharz-

1200 g Zink pro m?
2 Anstriche Kunstharz-

wihr fir eine lingere Lebensdauer. Die Fabrikan-
ten waren nicht gewillt, langere Garantien zu tiber-
nehmen und auch die Fachleute der EMPA konn-
ten keine zuverlissigen Richtlinien erteilen. Daher
entschloss man sich zu einem weiteren praktischen
Versuch. Alle vier Schiitzen wurden nacheinander
mit Sandstrahl griindlich gereinigt und erhielten
alsdann von einander abweichende Anstriche, wie
sie in Tabelle I angegeben sind. Die Zinkschicht-
dicken der Schiitzen 2 und 3 wurden mit dem
Magnus-Dickenmesser gepriift.

Ende 1951 wurden die Schiitzen wiederum einer
sorgfiltigcen Kontrolle unterzogen. Die beiden
Schiitzen 1 und 4, an denen anlisslich der Revision
von 1941/42 keine Spritzverzinkung angebracht
wurde, wiesen wiederum grosse Rostnester auf. Die
Behandlung der Schiitzen 2 und 3 hingegen hat
sich im grossen und ganzen bewihrt. Die Verzin-
kung blieb, ausser an den Stellen, wo die Dichtungs-
leisten scheuern, vollstindig intakt. Dagegen sind
die obern Farbanstriche zum Teil aufgelost.

Auf Grund dieser Resultate wurde beschlossen,
die Schiitzen 1 und 4 ebenfalls mit einer Spritzver-
zinkung zu versehen. Alle vier Schiitzen erhalten

Chlorkautschuk Chlorkautschukmenning | Chlorkautschukmenning | Chlorhautschuk
2 Anstriche Kunstharz- | 2 Anstriche Kunstharz-
Chlorkautschuk Chlorkautschuk

zudem iiber der Spritzverzinkung einen zweimali-
gen Schutzanstrich mit Chlorkautschukmennige.
Die Arbeit an der Schiitze 1 wurde im Friihjahr
1952 durchgefiihrt. Gegenwiirtig (Herbst 1952) sind
die Arbeiten an der Schiitze 2 im Gange. Die
Schiitzen 3 und 4 werden im Jahre 1953 folgen.

Die Revision der Schiitzen 2 und 3 erfordert
griindliches Ablaugen, z. T. Abspachteln bis auf
den Zinkbelag und Erneuern des Deckanstriches
mit Chlorkautschuk. Die Fliche, auf der die Dich-
tungsleisten streifen, muss vorher wiederum mit
Sandstrahl gereinigt und neu verzinkt werden.

Wir versuchen, die durch Federbleche an die
Schiitze angepressten, hélzernen Dichtungsleisten
durch Gummiprofile zu ersetzen. Alsdann kann er-
wartet werden, dass die Verzinkung lingere Zeit er-
halten bleibt, doch werden die Schutzanstriche etwa
alle 8...10 Jahre erneuert werden miissen. Wenn ein-
mal die Abwasser der Stadt Ziirich auch biologisch
gereinigt werden, konnen die Revisionsintervalle
eventuell verlingert werden.

Adresse des Autors:

H. Wiiger, Dipl. Ing., Direktor der Elektrizititswerke des Kan-
tons Ziirich, Baldernstrasse 15, Kilchberg ZH.
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