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Der Stand der Entwicklung von Brennstoffzellen

Von F. A. Pohl

Die wirtschaftliche Anwendung von Brennstoffzellen konnte
bis jetzt nicht realisiert werden, trotzdem sich technisch hochent-
wickelte Brennstoffzellenaggregate im Raumflug und auf der
Erde bewiihrt haben. Die Griinde hierfiir liegen entweder in zu
hohen Kosten fiir Katalysatorelektroden oder in besonderen An-
forderungen an den Brennstoff, die die Betriebskosten steigern.
Die Kriterien fiir wirtschaftliche Brennstoffzellen werden behan-
delt und mit dem Stand der Technik verglichen.

1. Einleitung

Das Gebiet der Brennstoffzellenentwicklung ist wie selten
ein anderes gekennzeichnet durch optimistische Voraussa-
gen, deren Realisierung auf sich warten ldsst. Der Nobel-
preistrager Wilhelm Ostwald [1]1) 1894 zu
diesem Thema:

sagte schon

«Aber dass es sich hier nicht um eine unpraktische Gelehrten-
idee handelt, glaube ich allerdings annehmen zu diirfen. Denn
wir haben hier in der Tat einen Fall, wo sich der Erfolg vollstin-
dig libersehen lidsst, ebenso wie bei irgendwelcher mechanischer
Aufgabe, und die Technik hat nur das Problem zu 10sen, die
billigste und beste Form zu finden, in welcher die Sache auszu-
fiihren ist.»

Dabei waren die hoffnungsvollen Voraussagen keinesfalls
aus der Luft gegriffen, denn die Brennstoffzelle unterschei-
det sich in einem entscheidenden Punkt von der konventio-
nellen Energieumwandlung: in ihr gibt es keinen Verbren-
nungsprozess und, von einer geringen Verlustwidrme abgese-
hen, keine Wiarmeerzeugung. Damit wird ihr Wirkungsgrad
nicht durch den Carnotfaktor begrenzt, und die Ursache fiir
den Optimismus fiir die Brennstoffzelle war der theoretisch
bis 1009/ und bei entsprechender Entropiednderung dar-
tiber hinausgehende Wirkungsgrad der Umwandlung chemi-
scher Energie in elektrische. Diese theoretischen Wirkungs-
grade sind infolge Hemmung des elektro-chemischen Um-
wandlungsprozesses praktisch unerreichbar, und man muss
erhebliche Abstriche von den fritheren Hoffnungen machen.
Trotzdem kann man auch heute auf Grund genauerer Kennt-
nis der Problematik sagen, dass die Brennstoffzelle reale
Chancen als konkurrenzfihige Energiequelle hat.

Es sind in den vergangenen Jahren mehrere Beispiele be-
kannt geworden, in denen sich Brennstoffzellen als eine zu-
verldssig und einwandfrei arbeitende Energiequelle bewihrt
haben. In den Gemini-Raumfahrzeugen waren es 2-kW-Bat-
terien aus 192 Einzelzellen und im Apollo-Programm [2]
sind es jeweils drei unabhingige Batterien von 1,5..2 kW
Leistung pro Raumschiff. Andere Anwendungen gab es in
kleinen U-Booten, Gabelstaplern, Traktoren, Golfwagen,
Leuchttiirmen, Fernsehumsetzern usw. Im Target-Programm
(Team to Advance Research for Gas Energy Transforma-
tion), welches die Versorgung von Haushalten mit elektri-
scher Energie durch Umwandlung der chemischen Energie

1) Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.
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621.352.6
L'utilisation économique des piles a combustible n’a pas en-
core pu étre réalisé jusqu'a présent, bien que des agrégats de
piles a combustibles ont atteint un haut degré de perfectionne-
ment technique et furent éprouvés avec succes tant dans la navi-
gation spatiale que sur terre. Les raisons de ce manque de ren-
tabilité résident soit dans les frais trop élevés des électrodes cata-
liseurs, soit aux exigences particuliéres, imposées aux com-
bustibles et qui augmentent les frais d'exploitation. L’'exposé
traite des criteres de piles a combustibles économiques, en établis-
sant une comparaison avec ['état actuel de la technique.

des Erdgases zum Ziele hat, werden zurzeit Aggregate von
12,5 kW Leistung gebaut [3; 4]. Ein Farmhaus in Con-
necticut wird als erstes praktisches Beispiel von einer solchen
Batterie elektrisch voll versorgt.

Bei allen diesen Anwendungen haben die Brennstoffzel-
len die in sie gestellten technischen Erwartungen weitgehend
erfiillt. Sie waren aber unwirtschaftlich, und es erhebt sich
die Frage, welche Bedingungen eine wirtschaftliche und kon-
kurrenzfihig einsetzbare Brennstoffzelle erfiillen miisste und
in welchen Punkten der heutige Stand der Technik diese
Bedingungen noch nicht erfiillt.

2. Kriterien der wirtschaftlichen Anwendung
von Brennstoffzellen

Je nach geplanter Anwendung von Brennstoffzellen tre-
ten verschiedenartige Bedingungen in den Vordergrund, und
zur Beurteilung der Konkurrenzfdhigkeit gehort meist ein
Vergleich mannigfaltiger Eigenschaften. Wenn man von der
grossen Zahl moglicher spezieller Anwendungen absieht und
nur die grundsitzlichen Bedingungen fiir eine wirtschaftliche
Anwendung von Brennstoffzellen auf breiterer Basis be-
trachtet, verbleiben die folgenden vier Kriterien:

niedrige Investitionskosten,

hohe Lebensdauer,

handelstiblicher, billiger Brennstoff,

moglichst hoher Wirkungsgrad.

Eine auf dem Energiemarkt konkurrenzfihige Brenn-
stoffzelle miisste demnach aus preiswertem Material in mog-
lichst einfacher Fertigung herstellbar sein und mit billigem
Brennstoff und Luftsauerstoff bei gutem Wirkungsgrad meh-
rere Jahre lang betrieben werden kénnen. Eine Brennstoff-
zelle, die die genannten Bedingungen voll erfiillt, ist bisher in
keinem der technisch weit entwickelten Programme realisiert
worden. Zunichst seien die genannten vier grundsitzlichen
Forderungen nidher betrachtet.

2.1 Kapitalaufwand fiir Brennstoffzelle

In Niedertemperatur-Brennstoffzellen braucht man kata-
lytisch wirksame Elektroden, um die Geschwindigkeit der
Elektrodenvorginge und damit die Leistung geniigend zu
erhohen. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Stoffen, die
elektrisch leitend und katalytisch wirksam sind. Die bekann-
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testen und am meisten verwendeten Elektrokatalysatoren
sind Platin, Silber und Nickel. Diese metallischen Katalysa-
toren miissen eine besondere Struktur mit moglichst grosser
spezifischer Oberfliche haben. Daher kommen zu dem Preis
des Metalles noch Herstellungskosten.

Bei Verwendung von Edelmetallen stellen die Katalysa-
torkosten je nach Beladungsdichte der Elektroden einen er-
heblichen bis {iberwiegenden Teil des notwendigen Kapital-
aufwandes dar. Bei Silber und Nickel sind die Kosten dem
Preis der Metalle entsprechend niedriger. Die gesamten Inve-
stitionskosten fiir das Brennstoffzellenaggregat umfassen
ausser den Katalysatorkosten noch die Herstellungskosten,
einschliesslich der dabei benotigten sonstigen Materialien fiir
Brennstoffzelle und Hilfseinrichtungen (Elektrolytpumpen,
Wirmetauscher, Regeleinrichtungen usw.).

Bei Hochtemperatur-Brennstoffzellen sind Katalysatoren
nicht erforderlich, doch werden hier an die thermische Be-
standigkeit und Korrosionsfestigkeit der verwendeten Werk-
stoffe besonders hohe Anforderungen gestellt, wenn eine
ausreichende Lebensdauer gewihrleistet sein soll.

2.2 Lebensdauer von Brennstoffzellen

Kapitalkosten und Lebensdauer sind fiir die wirtschaftli-
che Anwendung von Brennstoffzellen von grosser Bedeu-
tung, da sie iiber Amortisation und Verzinsung in die Ener-
gieerzeugungskosten eingehen. Hohe Lebensdauer senkt die
Energieerzeugungskosten. Bei der Entwicklung einer kon-
kurrenzfahigen Brennstoffzelle miissen daher alle Faktoren,
die die Lebensdauer beeinflussen, beachtet werden. Die
wichtigsten sind:

a) Verinderung der Struktur des Katalysators, wobei die
hochaktive, wenig geordnete Struktur durch Rekristallisation in
eine weniger aktive, mehr geordnete Struktur iibergeht.

b) Vergiftung des Katalysators durch irreversibel adsorbierte
Stoffe, zum Beispiel Schwefelwasserstoff oder Kohlenmonoxid.

¢) Abscheidungen in den feinen Elektrodenporen und damit
irreversible Verdanderung der Elektrodenvorginge. Schidigung
oder Zerstorung durch Korrosion.

Diese Einfliisse auf die Lebensdauer stehen meist mit na-
tiirlichen Eigenschaften der Materialien im Zusammenhang.
Es gibt Stoffe, die zur Rekristallisation neigen, oder Metalle,
die auf Grund chemischer Affinitit mit gewissen Stoffen
irreversibel reagieren und auf diese Weise «vergiftet» wer-
den. Man muss entscheiden, ob ein bestimmter Stoff fiir die
gestellte Aufgabe in der Gesamtheit seiner Eigenschaften ge-
eignet ist. Nur sehr selten gelingt es, Eigenschaften den An-
forderungen entsprechend zu veriandern.

2.3 Billiger Brennstoff

Die fiir Brennstoffzellen bisher verwendeten Brennstoffe
sind Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ammoniak, Hydrazin,
Wasserstoff und eine Reihe anderer, die fiir eine wirtschaftli-
che Anwendung nicht in Frage kommen.

Kohlenwasserstoffe konnen nur bei Hochtemperatur-
Brennstoffzellen direkt eingesetzt werden, da sie bei niedrige-
ren Temperaturen auch mit den besten bekannten Katalysa-
toren zu trage reagieren. Durch Wasserdampfspaltung (Kon-
vertierung) entsteht aus Kohlenwasserstoffen Wasserstoff,
der in Brennstoffzellen relativ ungehemmt umgesetzt wird.
Daneben werden Kohlendioxid und Kohlenmonoxid gebil-
det.

Auch Alkohole reagieren in Niedertemperaturzellen nur
langsam, und es gelang bisher nur, mit Platin befriedigende
Stromdichten zu erreichen. Bei der Umsetzung entsteht Koh-
lendioxid, das mit alkalischen Elektrolyten zu Bikarbonaten
und Karbonaten reagiert und den Elektrolyten verbraucht.
Dies ist ein kennzeichnendes Problem aller Brennstoffzellen
mit alkalischen Elektrolyten. Kohlendioxid muss aus den Be-
triebsstoffen solcher Brennstoffzellen vorher restlos entfernt
werden, was die Energieerzeugungskosten erheblich steigert.

Ammoniak und Hydrazin liefern bei der Zersetzung Was-
serstoff und lassen sich in Brennstoffzellen gut umsetzen. Die
Brennstoffkosten liegen beim Ammoniak bereits deutlich
tiber den Kosten von Kohlenwasserstoffen und Alkoholen
(siehe Tabelle 1), doch ergibt sich hier der Vorteil, dass kein
Kohlendioxid entsteht. Der gleiche Vorteil des Hydrazins fiir
alkalische Brennstoffzellen wird durch seinen hohen Preis
entwertet. Fiir einen wirtschaftlichen Einsatz kime Hydrazin
erst in Frage, wenn es geldange, seinen Preis auf ein Zehntel
zu senken.

Wasserstoff ldsst sich, wie schon erwahnt, sehr leicht um-
setzen. Als Gas ist es jedoch unhandlich und erfordert im
Verhiltnis zu seinem Gewicht einen sehr hohen Ballast an
Transportbehdltern (Stahlflaschen). In der fiir alkalische
Brennstoffzellen geforderten Reinheit ist er ausserdem rela-
tiv teuer und kommt fiir eine wirtschaftliche Anwendung
nicht in Betracht.

2.4 Wirkungsgrad von Brennstoffzellen
Der hohe theoretische Wirkungsgrad von Brennstoffzel-
len wird beim praktischen Betrieb durch verschiedenartige
Polarisationserscheinungen erheblich erniedrigt. Der von der
Belastung abhingige reale Wirkungsgrad von Wasserstoff-

Kennzahlen fiir Brennstoffe

Tabelle I
Dichte Unterer Heiz- Energiedichte | Energiegewicht Preis Wirkungsgrad Energiepreis!)
Brennstoff wert
g/em? kcal/kg kWh/kg kg/kWh DM/kg % DM/kWh
Dieselol 0,85...0,88 ~ 10 000 11,6 ~ 0,086 0,10 30 0,030
Motorbenzin 0,72...0.75 ~ 10 000 11,6 =~ 0,086 0,15 30 0,043
Methan 0,00066 11 930 13.9 0,072 0,50 30 0,120
Methanol 0,79 4 665 5,4 0,185 0,40 30 0,247
Propan, fliissig 0,50 11 070 12,9 0,078 1,00 30 0,260
Ammoniak 0,68 4 400 5.1 0,196 1,40 40 0,685
Wasserstoff, 250 atii 0,021 28 570 33,2 0,030 15,00 50 0,904
Hydrazin, 65% 1,03 2 500 2,9 0,345 ! 6,00 50 4,128
1) Ohne Kapitalkosten fiir die Brennstoffzelle und ohne Betriebskosten bei dem angegebenen Wirkungsgrad.
Bull. SEV 63(1972)16, 5. August (A 623) 911



Kennzahlen von Brennstoffzellen

Sauerstoff-Brennstoffzellen liegt in der Regel zwischen 0,7
und 0,25. Bei Verwendung von konvertierten Kohlenwasser-
stoffen wird der Gesamtwirkungsgrad durch den Wirkungs-
grad der Konvertierung auf Werte zwischen 0,5 und 0,15
vermindert. Bei teuren Brennstoffen, wie zum Beispiel reinen
Gasen oder Hydrazin, hat ein hoher Wirkungsgrad grosse
Bedeutung, da er die Energieumwandlungskosten senkt. Bei
einem billigen, ungereinigten Brennstoff spielt dagegen die
Hohe des Wirkungsgrades nur eine untergeordnete Rolle.

3. Stand der Technik und Wirtschaftlichkeit
von Brennstoffzellen

Wenn man die perfekten Brennstoffzellen des Apollo-
Programmes, des Target-Projektes oder der Teec-Einheiten
(Total Energy and Environmental Conditioning) betrachtet
und mit dem bisher Gesagten vergleicht, dann zeigt sich, dass
ein hoher Stand der Technik nicht gleichbedeutend mit einer
wirtschaftlichen Anwendbarkeit von Brennstoffzellen ist.

Im Target-Projekt wird Erdgas, das in den Vereinigten
Staaten von Amerika billig ist, als Brennstoff verwendet. Um
die Schwierigkeiten mit Kohlendioxid zu vermeiden, verwen-
det man einen sauren Elektrolyten und Platin als Katalysa-
tor, da unter den Metallkatalysatoren nur Edelmetalle in
Sduren bestdndig sind. Platin hat sehr gute katalytische
Eigenschaften, doch ist es kostspielig und auf der Erde nur in
beschrinktem Masse vorhanden. Das bewirkt trotz der gerin-
gen Betriebskosten mit Erdgas und Luftsauerstoff hohe
Energieerzeugungskosten. In Europa ist das Erdgas wesent-
lich teurer und gemeinsam mit Platinbrennstoffzellen noch
weniger wirtschaftlich als in den USA.

Bei den ebenfalls sehr weit ausgereiften Brennstoffzellen
mit alkalischen Elektrolyten ist man wegen der Empfindlich-
keit gegen Kohlendioxid gezwungen, kohlendioxidfreie
Brennstoffe und Oxydationsmittel, das heisst hochgereinig-
ten Wasserstoff und Sauerstoff, zu verwenden. Dadurch
werden die Energieumwandlungskosten sehr hoch, und es be-
steht wenig Aussicht, diese an sich billige Brennstoffzellenart

912 (A 624)

1) Richtwerte bei Vollast und Dauerbetrieb (8000 h/a), einschliesslich Kapital-, Betriebs- und Energieumwandlungskosten.

Tabelle 11
Kapitalaufwand Spez. e o o Lebensdauer e o
Zelle = Anode Kathode Elektrolyt Brennstoff D Leistung gzel?;l:tl‘;tggg?: © er}z(colétg;]rﬁs-
DM/kW mW/cm? kg/kW h DM/kWh
Hochtemperaturzellen ol vt 1000..1500 | 200..300 | 40...60 8 000 0,20
Niedertemperaturzellen
gigﬁg sauer VIE;’S’;;S];‘I{]{’CIG”' 3000...7000 | 100..200 |  30...40 10 000 0,50
VKVg}]lflfmcarb‘d sauer E}Z’Sﬁ‘é}s}fggﬁe“‘ 1000...2000 25..50 | 40...60 50 000 0,15
1
T o |
Platin .
Palladin alkalisch Methanol 4000...8000 25...50 30...50 10 000 5,—
e S . = |
Nickel alkalisch reiner 1000...2000 | 100..250 | 20...40 30 000 i
Silber atkalise Wasserstoff o T
giﬁ‘;ﬁ‘ alkalisch Hydrazin 1000...2000 | 50..100 | 10...20 20 000 10,—

Fig. 1
Neunzelliges Labormodell eingr Brennstoffzellen-Batterie mit
Wolframcarbid/Kohle-Elektroden
die seit Herbst 1968 mit reinen und ungereinigten Betriebsstoffen ohne
Leistungsabfall im Dauerbetrieb arbeitet. Als Belastung sind die Uhr
und ein Widerstand angeschlossen

wirtschaftlich zu betreiben. Bei Hochtemperatur-Brennstoff-
zellen werden Kohlenwasserstoffe direkt umgesetzt. Wir-
kungsgrad und spezifische Leistung sind daher hoch und die
Energieumwandlungskosten gering. Auch der geringe Kapi-
talaufwand fiir die Brennstoffzelle spricht fiir eine wirt-
schaftliche Anwendbarkeit. Wegen der hohen Betriebstempe-
ratur sind diese Brennstoffzellen fiir einen stationdren
Dauerbetrieb pradestiniert. Dass sie trotz langjihriger Ent-
wicklungsarbeiten technisch noch nicht ausgereift sind, liegt
in lebensdauerbegrenzenden Erscheinungen: mangelnde

Bull. ASE 63(1972)16, 5 aofiit



Temperaturwechselbestandigkeit und ungeniigende Korro-
sionsfestigkeit der Elektroden unter Betriebsbedingungen.

Die edelmetallfreie Brennstoffzelle mit saurem Elektroly-
ten, «die seit 1964 entwickelt wird [5; 6], ist in ihrem
Entwicklungsstand die jlingste Brennstoffzellenart. Es zeich-
net sich jedoch bereits deutlich ab, dass sie mit Abstand
wirtschaftlicher sein wird als andere Niedertemperaturzellen.
Die in ihr verwendeten Katalysatoren Wolframecarbid [7]
und Kohle [8] sind gegen Kohlenmonoxid und Schwefel-
wasserstoff unempfindlich. Konvertierte Kohlenwasserstoffe
und Luft konnen daher ohne Reinigung den Zellen direkt
zugeleitet werden. Sie beeinflussen weder die Elektroden
noch den sauren Elektrolyten [9]. Dadurch sind die Energie-
umwandlungskosten gering. Die Katalysatoren sind preis-
wert, so dass auch bei hoher Beladung der Elektroden mit
Katalysator nur miassige Kosten entstehen. Infolge des hohen
Schmelzpunktes neigen diese Stoffe nicht zur Rekristallisa-
tion und haben eine sehr hohe Lebensdauer. Eine Alterung
konnte im Laufe der jahrelangen Untersuchungen weder bei
Dauerbetrieb noch bei der Lagerung festgestellt werden.
Eine Laborbatterie (Fig. 1) ist seit iiber 30 000 h in unverén-
dertem Dauerbetrieb. Die wesentliche Aufgabe dieses Pro-
jektes besteht in der technologischen Entwicklung einer ein-
fach herstellbaren, leistungsfihigen Brennstoffzelle. Hier
gibt es noch Probleme technischer Art, nachdem die grund-
sitzlichen Fragen gelost werden konnten. Der Prototyp einer
konkurrenzfihig einsetzbaren Wolframcarbid/Kohle-Brenn-
stoffzelle soll bis Ende 1973 erstellt werden und wird voraus-
sichtlich aus Modulen etwa nach Fig.2 zusammengesetzt
sein.

In Tabelle 11 sind Daten der wichtigsten Brennstoffzellen-
arten zusammengestellt, wobei Kapitalaufwand, Lebens-
dauer und Energieerzeugungskosten als Richtwerte aufzufas-
sen sind. Die grossen Differenzen der Energieerzeugungs-
kosten zum Energiepreis in Tabelle I beruhen zum Teil auf
hohen Kapitalkosten fiir die Brennstoffzellen beziehungs-
weise hohen Betriebs- und Energieumwandlungskosten. So
stellt bei der alkalischen Methanolzelle neben den Kapital-
kosten ein hoher Verbrauch an Elektrolyt durch Karbonati-
sierung und bei der Hydrazinzelle das Oxydationsmittel Was-
serstoffperoxid einen hohen Kostenfaktor dar. Bei entspre-
chend hoherer Lebensdauer wire die Hochtemperaturzelle
neben der Wolframcarbid/Kohle-Zelle am wirtschaftlich-
sten.

Damit sind die wesentlichen Anforderungen an Brenn-
stoffzellen und der Vergleich der wichtigsten Brennstoffzel-
lenentwicklungen mit diesen Kriterien kurz idargestellt. Die
nahe Zukunft wird zeigen miissen, welches Entwicklungspro-
gramm die notwendigen Bedingungen fiir einen wirtschaftli-
chen Einsatz von Brennstoffzellen zu erfiillen vermag. Ein
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Fig.2
Brennstoffzellen-Modul
aus 40 Zellen mit bipolaren Wolframcarbid/Kohle-Elektroden von je

150 c¢m? Oberfliche; 100..120 W Leistung bei 20..24 V

Spannung

aktiver

tiber mehrere Jahre in die Zukunft reichender grosserer Ent-
wicklungsaufwand ohne deutlich sichtbare Erfolgschancen
fiir einen wirtschaftlichen Einsatz ist bei der Brennstoffzelle
kaum noch vertretbar.

Die diesem Bericht zugrunde liegenden Arbeiten wurden
zum Teil mit Mitteln des Deutschen Bundesministers fiir
Bildung und Wissenschaft gefordert.
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