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Bleiglanz von der Grimsel und Zinkblende von Sedrun
Von Max Weibel und Victor Képpel (Ziirich)

Mit 2 Textfiguren

Abstract. Galena and sphalerite from Alpine clefts are described. Galena from
Grimsel pass contains 0,49, Ag and 0,79, Bi. Tellurium and empressite (?) occur
as minute inclusions. In sphalerite from Sedrun (Tavetsch) 8,6 9 Fe (14,7 mol %,
Fe8) is found, which would correspond to a minimum temperature of stability of
440°.

L Bleiglanz vom Gerstenhorn (Grimsel)

Bleiglanz ist als Kluftmineral an verschiedenen Stellen der Schweizer
Alpen gefunden worden, so im Griessertal (Maderanertal), in der grossen
Rauchquarzkluft am Tiefengletscher (Furka) und siidlich von Sedrun
(Tavetsch). Das neuentdeckte, bereits ausgebeutete Vorkommen am
Siidlichen Gerstenhorn umfasst eine einzige, mittelgrosse Kliuft mit
Rauchquarz und vollig zersetztem Ankerit. Der Bleiglanz sitzt direkt
dem Nebengestein auf. Oberflichlich sind die Bleiglanzkristalle verwit-
tert, im Innern aber frisch erhalten. Wie auch im Erzmikroskop auffillt,
erscheinen sie zum Teil gekriimmt, dhnlich gewissen Dolomit- und
Ankeritaggregaten. Kinzelne Individuen erreichen mehr als 6 cm Grosse
(Fig. 1). Auf den Hohlriumen im Bleiglanz hat sich Cerussit in vielen
kleinen Kristdllchen (Fig. 2), daneben auch Anglesit entwickelt.

Der Bleiglanz vom Gerstenhorn wurde von uns erzmikroskopisch
und spektralanalytisch untersucht. Im Erzmikroskop liessen sich nur
wenige kleine Einschliisse von Kupferkies, Tellur und Empressit (?) er-
kennen. Kupferkies bildet wenige xenomorphe Kinschliisse, die etwas
grosser als die iibrigen sind. Tellur ist als Mineral neu fiir die Schweiz
und erscheint in linglichen, kommaférmigen Aggregaten. Sie erreichen
nie mehr als 0,02 mm. Tellur kann auch ausnahmsweise im Cerussit ein-
geschlossen sein, Die Identitat von Tellur wurde mit der Elektronen-
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sonde (electron microprobe X-ray analyzer) der A.R.L. in Lausanne
ermittelt. Mit diesem Gerét liess sich ferner zeigen, dass Silber und Wis-
mut im Bleiglanz homogen verteilt sind und dass Silber, nicht aber Wis-

Fig. 1. Abgespaltener Bleiglanzkristall aus einer Rauchquarzkluft. Sidliches
Gerstenhorn (Grimselgebiet). Grosse 6 em.

Fig. 2. Cerussitdrilling in einem herausgewitterten Hohlraum im Bleiglanz vom
Gerstenhorn. Grosse der Kristalle 0.4 mm.
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mut, auch im Tellur vorkommt. Im Bleiglanz sind keine feststellbaren
Tellurmengen gelost.

Empressit (AgTe) liegt vielleicht bei einer dritten, sehr spirlichen
Gruppe von Einschliissen vor, die nur 0,01 mm erreichen und manchmal
direkt neben Tellur auftreten. Die Klektronensonde zeigt Silber und Tellur
an. Die Anisotropieeffekte erscheinen allerdings schwicher als in der
Literatur fiir Empressit angegeben wird. Die Hérte stimmt mit der von
Bleiglanz iiberein, die Reflexion liegt zwischen Fahlerz und Bleiglanz.

Eine Spektralaufnahme des Bleiglanzes liess einen verhaltnismissig
hohen Silber- und Wismutgehalt vermuten. Die quantitative Bestim-
mung erfolgte mit dem Spektrographen, da ein Versuch mit nasschemi-
schen Methoden auf Schwierigkeiten stiess. Die Eichproben wurden
durch Vermischen von synthetischem PbS, Ag,S und Bi,S; hergestellt.
Bleisulfid erhdlt man durch Umsetzen von Natriumplumbat(II)-Losung
mit Thioharnstoff (BRAUER, 1960, S. 675—676), die andern beiden Sul-
fide durch Zusammenschmelzen der Elemente in einem luftleeren Quarz-
rohr. Silbersulfid ist bei normaler Temperatur duktil, kann aber in
fliissiger Luft pulverisiert werden. Mit denselben Eichproben wurde auch
eine Rontgenfluoreszenzanalyse ausgefiihrt, die fiir Silber den gleichen
und fir Wismut einen 209, hoheren Wert lieferte.

Spektralanalyse des Bleiglanzes vom Gerstenhorn

Ag 0,49, Atomverhiltnis Ag zu Bi 11: 10
Bi 0,79, Matildit (AgBiS,) 0,8 MolY%,

Nach den Untersuchungen von Vax Hooxk (1960) kann Bleiglanz bei
170° bis 10 Mol9%, Matildit (AgBiS,) in fester Losung aufnehmen. Ober-
halb 200° besteht wegen der Strukturinderung von Matildit unbe-
schrankte Mischbarkeit. Silbersulfid oder Wismutsulfid fiir sich allein
sind in Bleiglanz nur sehr wenig l6slich (0,4 Mol%, Ag,S und 9 Mol9%,
Bi,S, bei 800°). Mit den Ergebnissen von VAN Hooxk steht der Analysen-
befund am Kluftbleiglanz von der Grimsel in bestem Einklang, sind
doch hier Silber und Wismut innerhalb der Fehlergrenzen (5—109, des
Resultates) atomar gleich vertreten.

II. Zinkblende aus dem Stollen bei Sedrun

Beim Stollenbau der Vorderrhein-Kraftwerke wurde siidlich von
Sedrun im Gebiet der unterirdischen Zentrale Zinkblende in faustgros-
sen, grob kristallisierten Aggregaten gefunden. Oberflichlich sind die
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Kristalle matt, im Bruch stark glinzend. Die Farbe ist im Handstiick
schwarz, im Pulver braun. Einzelheiten sind iiber den Fund, der von
Arbeitern gemacht wurde, nicht bekannt. Zinkblende tritt auf Zerr-
kliifften im Tavetsch, wenn auch selten, da und dort auf. Bezeichnend
ist stets die dunkle Farbe, die auf einen hohen Eisengehalt deutet. Ganz
im Gegensatz dazu stehen die viel lichteren Zinkblenden aus Kliiften
vom Lengenbach (Binnatal) und von der Grimsel, wo man auch haupt-
séichlich Kinzelkristalle und nicht zu Haufen verwachsene Gruppen vor-
findet.

Eine kleine Probe aus dem Zinkblendefund im Sedruner Stollen konn-
ten wir erzmikroskopisch, chemisch und rontgenographisch untersuchen.
Als Einschliisse treten im Erzmirkoskop nur Kupferkieskoérner spirlich
und unregelmaissig verteilt hervor. Einige erreichen 0,07 mm, die meisten
sind viel kleiner. Es handelt sich wohl um Einwachsungen und nicht
um Entmischungskérper. Eine kolorimetrische Eisenbestimmung an der
Zinkblende ergab

" Fe 8,69, FeS 14,7 MolY,

Der Cadmium-, Mangan- und Kupfergehalt ist, nach einer Spektralauf-
nahme zu schliessen, unbedeutend und wurde nicht guantitativ unter-
sucht, Die Gitterkonstante der Zinkblende wurde zu 5,423 + 0,001 A er-
mittelt und weicht von den Werten erheblich ab, die SKINNER, BARTON
und KULLERUD (1959) an synthetischem (Zn, Fe)S massen. Sie fanden fiir

synthetisches ZnS mit 14,25 Mol?, FeS 5,4160 + 0,0003 A
synthetisches ZnS mit 27,65 Mol%, FeS 5,4227 + 0,0003 A

Nach den Untersuchungen von KvurLrLerup (1953) an trockenen
Schmelzen ist ZnS mit einem Gehalt von 14,7 Mol%, FeS unterhalb
440° bei Atmosphirendruck nicht mehr stabil. Aus dem Diagramm bei
SimMs und BarTON (1961) entnimmt man einen entsprechenden Wert
von 485°. Mit zunehmendem Druck steigt diese untere Temperatur-
grenze des Stabilitdtsbereiches noch an. Man wire geneigt, daraus eine
fiur alpine Kluftmineralien viel zu hohe Bildungstemperatur abzuleiten.
Die rontgenographische Untersuchung macht eine submikroskopische
Magnetkiesentmischung in der Zinkblende unwahrscheinlich. Offenbar
ist die Zinkblende hydrothermal als instabiler Phasenzustand gewach-
sen. Fiur die Diskrepanz zwischen den Gitterkonstanten fehlt eine be-
friedigende Erklirung. Weitere Untersuchungen sind geplant, sobald
geniigend Probematerial zuginglich wird, das sich in einer Privatsamm-
. lung befindet.
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Die Arbeit wurde vom Schweizerischen Nationalfonds geférdert. Folgenden
Herren danken wir fir ihre Mithilfe: Herrn J. Héafliger und Herrn H. Leuthold
(Meiringen) fiir die Uberlassung des Bleiglanzfundes, Herrn Dr. H. A. Stalder
(Bern) fir den Hinweis auf Anglesit, Herrn 8. Ziircher von den A.R.L. (Lausanne)
fiir die Analysen mit der Elektronensonde, Herrn W. Baur (Ziirich) fiir die Photo-
graphien, Herrn G. O. Brunner (Ziirich) fiir Ratschlige bei den Sulfidsynthesen
und Herrn R. Gubser fiir die Ausfithrung der Rontgenfluoreszenzanalyse.
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