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4 MITTHEILUNGEN UBer TEXTIL-INDUSTRIE.

Beistehende Zeichnungen zeigen eine Ausfithrungs-
form der vorliegenden Erfindung, wobei A die Schilde,
B das Nadelbrett, N die Nadeln und H die Platinen
darstellen. In den Figuren 4, 5 und 6 sind zur Ver-
deutlichung der Arbeitsweise der Hauptorgane deren
verschiedene Stellungen herausgezeichnet.

Die Steuerwelle a als Hauptorgan der Vorrichtung
ist in den Supports b gelagert, welche mit den in
Geradfithrung laufenden Leitstangen ¢ fest verbunden
sitfd.  Die Supports b dienen zugleich dem Dessin-
zylinder als Lagerung. Auf der Steuerwelle a betinden
sich innerhalb der Lager dic in den Excenterringen e
drehenden Kreisexcenter d. Da diese Excenterringe
mit den Stangen f verbundeu sind, welche in g
ihre festen Drehpunkte haben, so konnen sie bei
der Umdrehung der Excenter d nur eine Winkelbewe-
gung um g als Drehpunkte ausfihren; es muss infol-
gedessen die Steuerwelle a sammt den Supports, in
denen sie gelagert ist, veranlasst durch dic eigene
Umdrehung auch eine hin- und hergehende Bewegung
austithren.  Die «drehende Bewegung der Steuerwelle a
wird mittelst Kettentrieb von der Hauptwelle des Web-
stubles aus bewirkt. Dic Kette umfasst das auf
der Steuerwelle ¢ befestigte Kettenrad h und dreht
dieses der Bewegung des Webstuhles entsprechend vor
oder riickwirts, also bei jeder Tour des Webstuhles
einmal herum.

Mit dem einen Excenter ist eine Scheibe verbun-
den, die ein mit der Steuerwelle konzentrisches Kreis-
randstiick i und einen Zapfen k trigt. Damit korre-
spondirt als weiteres Hauptorgan die auf der Zylinder-
achse sitzende Sternscheibe 1, welche der Flichenzahl
des Cylinders entsprechend cine gleiche Anzahl radialer
Nuthen m und Theilstiicke mit konkavem Rand hat.

Wenn die Steuerachse a sich dreht, so wird der
Kreisrand i wéhrend ciner gewissen Zeit in den kon-
kaven Rand eines Theilstiickes n der Sternscheibe 1
gleiten und dadurch eine Drehbewegung der Stern-
scheibe und des damit verbundenen Cylinders D ver-
hindern. Letzterer ist withrend dieser Zeit fixirt. Bei
der Weiterdrehung der Steuerachse greift der Zapfen k
in eine der Nuthen m und sobald der Kreisrand aus
der Konkavitit austritt, bewirkt der Stift k eine Dreh-
bewegung der Sternscheibe 1 um den Winkel, welcher
der Theilung der Scheibe oder der Prismenseitenzahl
des Cylinders entspricht. Daraufhin lehnt sich bei
weiterer Bewegung der Kreisrand i von Neuem an den
konkaven Rand des folgenden Theilstiickes der Scheibe 1
an und der Cylinder wird wieder fixirt. Wihrend
einer Umdrehung der Steuerwelle a bewegt sich diese
sammt dem Cylinder D um ein gewisses Stiick gerad-

linig hin- und zuriick. Die Stellung der Kreisexcenter d
ist 0 gerichtet, dass wenn in cinem todten Punkt der
Excenterbewegung der Cylinder D sich in der Nahe-
stellung am Nadelbrett B befindet, die mittlere Fixir-
stellung des Sterntriebes damit zusammenfiillt. Dadurch
wird auch die Drehbewegung des Cylinders im mitt-
leren Momente mit dem andern todten Punkte zusam-
menfallen, also in der Stellung, wo der Cylinder am
entferntesten vom Nadelbrett absteht.  Die Bewegung
der Dessinkarten ist dieser Vorrichtung zufolge ausser-
ordentlich sanft, so dass Storungen und Fehler weniger
leicht vorkommen. Im Fernern kann auch wie hei
den Trittvorrichtungen der ,Schuss“ rickwirts ge-
sucht werden. I 0.
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Einiges iiber Seidenfdrberei.

Die Scide ist in ihrem rohen Zustande von ciner
leimartigen Schicht, dem sog. Bast oder Seidenleim
iiberzogen, die den Faden hart, steif und fast vollig
glanzlos macht. In diesem Zustande kann sie nur
selten verarbeitet werden, nur fiir wenige Artikel, in
deren Charakter eine gewisse Rauheit liegt, z. B. fir
einige Gazen und Crépes.  Grossere Verwendung fand
die unentschilte Seide frither bei der Fabrikation des
Millerbeuteltuches.

Um die Seide im Stotfe in ihrem vollen Glanze
und ihrer ganzen Geschmeidigkeit erscheinen zu lassen,
muss der sie umgebende Bast entfernt werden, indem
derselbe durch ldngeres Kochen in Seifenwasser auf-
gelost wird. Zu diesem Zwecke werden die Strihne
vorher mittelst eines starken Baumwollfadens in kleinen
Partien kreuzweise unterbunden, um einem Verwickeln
dersclben vorzubeugen. Kin fernerer Vortheil dieses
Unterbindens bestcht darin, dass die Flotten dadurch
auf dem KFarbstab regelmissiger aufzuliegen kommen,
dadurch der Kontakt der verschiedenen Partien mit
der Flussigkeit ein gleichmiissigerer wird.

Zu diesem Abkochen muss ganz reine Olivenseife
(Marscillanerscife) verwendet werden, wovon zirka 25 %/,
des Gewichtes der zu hehandelnden Seide in Wasser
aufgelost werden.  Eine fernere Hauptbedingung dabei
ist moglichste Reinheit des Wassers: namentlich darf
dasselbe weder Kalk- noch Eisenbestandtheile enthalten,
da diese beim Kochen einen Niederschlag auf die Seife
bilden, der spiter beim Firben nachtheilig wirkt.

Diese Flussigkeit wird nun durch Dampf erhitzt
und etwa 2 Stunden sicdend erhalten, withrend wel-
cher Zeit die darin hiingenden Seidenstrangen hilufig
gowendet werdeu.
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Friher nidhte man die Seide in Sicke cin und
brachte sic so in die kochende Flissigkeit.  Diese
Methode hatte den Vortheil, dass sich die Seidentiaden
bei der Bewegung des kochenden Bades weniger ver-
wickelten; durch die Erschwerung des Zutrittes der
Flissigkeit zu der Seide dauerte aber die Behandlung
bedeutend linger. Heute wird diese Methode nicht
mehr oder nur noch fir sehr schwer zu entschilende
Seidensorten angewendet.

Aus diesem ersten Bade, das durch den abge-
trennten Bast trith geworden ist, kommt die Scide in
ein zweites heisses Seifenbad, in dem noch die letzten
Spuren des Bastes, sowie auch die an ihr haftenden
unreinen Bestandtheile aus dem ersten Bade entfernt
werden.

Nach mehrmaligem tachtigem Auswaschen in fri-
schem Wasser ist sie fiir das Féarben fertig. Dieses
Auswaschen geschieht entweder von Hand oder mittelst
ciner Maschine, die die Seidenstrihne tiber zwei Rollen
laufen ldsst, withrend cin frischer. Wasserstrahl sie
fortwithrend benetzt.

Durch diese Behandlung ist die Seide, die fraher
in Folge des Bastes gelb aussah, weiss und glinzend
geworden; sie hat die Geschmeidigkeit und das ihr
eigene knisternde Gerdiusch beim Befithlen (eraquant)
erlangt: aber dabei 20—25 %/, ihres Gewichtes ver-
loren, was allerdings auf kinstliche Art wieder crsetzt
werden kann.

Um  diesen ziemlich grossen Gewichtsverlust zu
vermindern, sowie auch, um besonders Stoffen it
leichter Bindung etwas mehr Festigkeit zu geben,
wird der Bast hiiufig nur theilweise von der Seide
entfernt, d. h. die Seide wird assouplirt. Diesclbe
biisst dadurch natiirlich einen Theil ihres Glanzes und
ihrer Glitte ein, erleidet aber nur zirka 5 °/, Gewichts-
verlust und wird in der Fabrikation in vielen Féllen
vorgezogen. Sehr oft wird die Kette abgekocht, wih-
rend fiir den Schuss assouplirte Seide verwendet wird,
besonders in Geweben, bei denen der Schuss nur wenig
zum Vorschein kommt und bei Stoffen, die ihrem
Charakter nach nur leichten Glanz haben sollen wie
Gros-Grains und Faille.

Fir Souplefirbung hat die Seide ebenfalls zwei
Seifenbider zu passiren, die aber nur zirka 109/,
Seife (vom Gewicht der Seide) enthalten und rur wenig,
etwa auf 30° erwdrmt werden. Dem zweiten Bade
wird etwas Salzsiure und ganz wenig Salpetersiure
beigegeben. In dieser Flissigkeit verdndert die Seide
ihre Farbe, indem sie zuerst griinlich und nachher
gelblich grau wird. Dieser Farbenwechsel zeigt dem
Farber an, wann er die Strihne aus der Flussigkeit
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entfernen und in frischem Wasser gut  auswaschen
muss; wartet er damit zu lange, so werden sie von
der Siure angegriffen.

Wiinscht man dic Scide weiss, so muss sie nach
diesen Behandlungen, sei sie cuit oder souple, noch
gebleicht werden.  Zu diesem Zwecke hingt man die
Strihne in nassem Zustande in einem luftdicht ver-
schlossenen Raume auf, in welechem man durch Ver-
brennen von Schwefel schweflige Sidure erzeugt. Letz-
tere wird von dem, das Material  durchtrinkenden
Wasser aufgesogen und zerstort den Farbstoff. Diese
Operation dauert je nach der Qualitit der Seide einige
Stunden. In neuerer Zeit werden die schwetligen
Dampfe zweckmissiger mittelst  einer  Losung  von
schwefliger Siture oder schwefelsaurem Natron erzeugt.
Nach dem Verlassen dieses Schwefelkastens  kommen
die Strahne sofort in ecin Bad aus ganz verdimnter
Schwefelsdure oder Salzsiure, wo sie einer griindlichen
Wische unterzogen werden, da die noch an ihr haf-
tende schweflige Sdure das Firben beeintrichtigen
wiirde. Der weissen Seide wird immer ein  leichter
Schein irgend einer Farbe gegeben, zu welchem Zwecke
man dem folgenden Bade (das mittelst Schwefelsiure
leicht angesiuert ist), ganz. wenig des gewiinschten
Farbstoffes, z. B. roth, blau, violett, beimischt. Hat
die Secide auch dieses passirt, so wird sie abermals
gewaschen und mit etwas Schwefelsiure behandelt
(avivirt), wodurch dic Farbe schoner zum Vorschein
kommt und die Seide mehr Grift erhilt.

Fir Couleurtirbungen verwendete man frither die
verschiedensten Stoffe des PHanzen-, Thier- und Mine-
ralreiches, von denen ein jeder wieder auf besondere
Weise behandelt werden musste.  Den  grissten Theil
unserer fritheren Farben liieferte. die Planzenwelt und
zwar fanden sich diese an ziemlich allen Theilen der
Gewiichse, in den Blumen, Blittern, Stingeln oder
Wurzeln.  Grosse Bedeutung erlangten namentlich die
verschiedenen Farbholzer, die uns meistentheils von
Stdamerika zukamen. Das Rothholz und Brasilienholz
und das Blauholz oder bois de campéche sind die he-
kanntesten. Diese Farbholzer werden, nachdem sie
gemalen sind, cinige Wochen lang in angefeuchtetem
Zustande liegen gelassen, wodurch sich der Farbstoft
recht entwickelt (fermentiren). Hierauf wird das no-
thige Quantum in Wasser durch hineinstromenden
Dampf ausgekocht.

(Kortsetzung folgt.)
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