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. 1. Genauer Vorpriifung des Rohstoffes’ und- seiner Ver-
dnderlichen;

2. Feststellung aller Verdanderlichen der Arbeitsvorgéinge und
ihre Zusammenfassung in Arbeitsstandards;

3. Ununterbrochener Beobachtung aller Erzeugungsvorginge
durch eine besondere Arbeitsgruppe, die den Fehlern
und Fehlerquellen nachgeht und die Einhaltung der Ar-
beitsstandards mnachpriift;

4. Durchfithrung einer Arbeitsteilung nach dem Grundsatz,
daf} die eigentliche Erzeugungsarbeit getrennt werden mufl
von jeder Neben- oder Hilfsarbeit.

Man hat den grofien Vorteil der Spinnwebereien
nach U.S. A.-Muster erkannt und ist auch bestrebt, die Auto-
matisierung der Weberei zur Verringerung des Lohnanteils
immer weiter durchzufiihren, wofiir einzelne Grofibetriebe ganz
bedeutende Aufwendungen gemacht haben. In der Rationali-
-sierung der Baumwollindustrie stehen die U.S.A. und Japan
allen anderen Lidndern weit voraus, so dafl dort die Maschinen-
leistung einen hoheren Erfrag bringt.

Auch bei der Kunstseidenindustrie ist man dauernd und
teilweise sogar mit Hochdruck damit beschdftigt, die technische
Rationalisierung immer noch weiter vorzutreiben, und, wie man
aus den Geschiftsberichten der g¢rofien Betriebe ersah, ist
man damit auch erfolgreich gewesen, ganz besonders auch in
der . Einfiihrung verbesserter Arbeitsmethoden, um die Er-
zeugungskosten und dadurch die Verkaufspreise senken zu
kdnnen. Umfangreich und umfassend seien diese Mafinahmen
gewesen, die alle das Ziel der Arbeit- und Zeitersparnis
hatten, und in diesem Zusammenhange soll auch an die Neu-
konstruktionen des Mechanismus einer Ringzwirn- und Um-
spinnungsspindel fiir die Kunstseiden-Zwirnerei und -Umspin-
nerei erinnert werden. Unter grofien finanziellen Opfern sind
Maschinen durch verbesserte technische Anlagen ersetzt wor-
den, nachdem sich herausgestellt hatte, dafl hierdurch frotz

hoherer Abschreibungsquoten eine wesentliche Senkung der
Produktionskosten erzielt wird.

Ebenso wichti¢ wie die unter a) bis f) aufgefiihrten Haupt-
gruppenziele der technischen Rationalisierung in der Textilindu-
strie sind zur Erreichung von Verbesserungen und Ersparnissen
aber auch alle Bestrebungen, die auf:

¢) Hebung des Qualitdts-Niveaus, umgesteigerten
Anspriichen geniigen zu kdonnen,

h) Vermeidung unndtiger Transportspesen fiir
Rohmaterial, Halbfabrikate und Fertigprodukte,

i) Verbesserung schlechter und Abstellung un-
wirtschaftlicher Beleuchtung fiir Tag und Nacht,
sowie

k) Ausgleich von Nachteilen, die sich z. B. aus un-
giinstisen Gebdudeverhiltnissen oder anderen Umstinden
ergeben, hinzielen.

Als Griinde fiir die Notwendigkeit von Rationali-
sierungsmafinahmen gelten aber nicht nur gewisse Gewinn-
vorteile, welche nach Abzug von Kapitalzins, Amortisation und
Abschreibung auch mit der Zeit eine Kapitalbildung ermdg-
lichen sollen, sondern auch das Bestreben, die Wettbewerbs-
moglichkeit zu stirken und zu steigern, sowie den Druck
iiberhShter Lohne und Steuern auszugleichen. Der Konkur-
renzkampf wird mit fortschreitender Zeit immer schirfere
Formen annehmen und nur die in jeder Beziehung bestausge-
riisteten Betriebe werden ihn auf die Dauer bestehen konnen.
Die hier entwickelten Gedanken sollen daher Anregungen
nach verschiedenen Richtungen hin und fiir alle diejenigen
geben, welche in Erkenntnis der Nachteile des textilindustriell
ungiinstig gelegenen Europa ersehen, dafl das Erlangen hdherer
Nutzeffekte durch Rationalisierungsmafinahmen zum mindesten
noch vor Einsetzen der kommenden grofien eng-
lischen Rationalisierungsperiode erreicht wer-
den sollte.

FARBEREI - APPRETUR

Die Einwirkung von Wasserdampf auf Kunstseide.
Von Wilhelm Kegel.

Die auflerordentlich hohe Empfindlichkeit aller Kunstsei-
denarten gegen physikalische Einfliisse tritt beim Verarbeiten
kunstseidener Garne und deren Erzeugnisse in den verschie-
densten Fabrikationszweigen, bei Einwirkung von Wasserdampf
besonders deutlich in Erscheinung.

-Bei der Fabrikation der heute so sehr beliebten Kunst-
seidenkreppartikel ist in vielen Féllen eine Behandlung
der stark gedrehten Garne mit Dampf unerldfilich, um ein
Kringeln des Schusses beim Weben zu verhindern. Dieser
Diampfprozel, der eine Fixage der Garne bezweckt, wovon
schliefilich eine storungsfreie Verarbeitung abhidngt, mufl mit
aller Vorsicht ausgefiihrt werden, weil davon der Ausfall der
Weiterverarbeitung und der Veredlung der Ware abhéngt.
Durch unrichtiges Dimpfen kann nicht nur der Kreppeffekt der
fertisen Ware gestort, sondern beim Férben und Drucken
Schwierigkeiten heraufbeschworen werden.

Worauf kommt es beim Dimpfen der Kunstseidengarne
nun an?

1. Das Garndarf wihrend des Dampfeprozes-
ses durch zu nassen Dampf nicht nafl werden.

2.DerDampfmufl das Garngleichmdflig durch-
dringen, weil sonst der Kreppeffekt der da-
raus gewebten und gewirkten Waren ungleich-
maflig ausfallt.

3. Die Dauer des Dimpfeprozesses darf nicht
zu lange erfolgen, weil dadurch nicht nur die
Stdirke und Dehnbarkeit der Garne vermindert,
sondern auch der Glanz beeintrdchtigt wird.

Betrachten wir die einzelnen Punkte ndher, so ist hierzu
folgendes zu bemerken:

Wird das Garn, resp. die Garnkdrper, welche das Garn
wihrend des Dampfprozesses tragen, nafl, so kreppt das Kunst-
seidengarn von nafigewordenen Spulen anders wie normal
geddmpft. Solche Gewebe zeigen streifigen Ausfall und sind
als minderwerti¢ zu bezeichnen. Eine Korrektur in der fer-
tigen Ware ist nicht mdglich. Kreppgewebe, die- aus nafige-

wordenen Garnen gearbeitet sind, bieten auch beim Bleichen,
Firben und Drucken Schwierigkeiten. Durch die Einwirkung
von Nisse und Hitze sind die Kunstseidengarne stellenweise
nicht nur mechanisch, sondern hdchst wahrscheinlich auch che-
misch verdndert, weil sie beim Bleichen, Farben und Drucken
immer durch verdnderte Farbaufnahme erkenntlich bleiben.
Gewdhnlich sind jene Stellen, die aus nafigewordenen Spulen
gearbeitet sind, in gebleichten Stiicken als schwach gelblich
zu erkennen. — Beim Firben zeigen die nafigewordenen Stel-
len, wahrscheinlich infolge chemischer Veridnderung der Kunst-
seide, geringere Aufnahmefihigkeit gegen verschiedene Farb-
stoffe. Auf diese Weise lassen sich beim Dampfen nafl ge-
wordene Schufigarne in der gefdrbten Ware leicht erkennen.
Auch beim Druck treten solche Stellen in verminderter Farb-
stoffaufnahme in Erscheinung. ;

Ein Naflwerden der Spulen beim Dédmpfen der Kunst-
seiden-Schufigarne kann leicht vermieden werden, wenn man
sich fiir diesen heiklen Proze einer richtigen Dé@mpfanlage
bedient, die solche Vorkommnisse ausscheidet und dadurch
manchen Verdrufl im Betrieb erspart. (Siehe Abbildung.)

Der Diampfe-Apparat ,Texta®, wie derselbe von der Ven-
tilator A.-G. Stidfa (Schweiz) gebaut wird, verkGrpert
alle diese verlangten Eigenschaften.

Nicht nur durch Nafiwerden der Garne beim Diampfen
allein kann die Kunstseidenkrepperzeugung Schwierigkeiten
verursachen, auch von einem gleichméfliigen Dampfprozefi hingt
der Ausfall der Ware ab. Je gleichméfliiger das Garn auf den
Spulen, oder, wie das Didmpfen auch in anderen Betrieben
im Strang erfolgt, desto ruhiger und eleganter fallt der
Kreppartikel aus.

Der Dampf mufl satt sein und mdglichst vor Eintritt in die
Diampfanlage, durch Passage einer Wasserabscheide-Anlage
nicht zu feucht auf das Garn einwirken; nur auf diese Weise
gelingt es, eine moglichst gleichmidflige Fixage der Kunstseiden-
sarne zu erreichen. Je gleichmiBiger der Dampf in die Dampf-
anlage eindringt, desto gleichmifiger erfolgt die Fixage der
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Garne, was fiir den Ausfall der Ware von grdfitem Wert ist.
Was nun die Dauer des Dampf- resp. Fixierungsprozesses
der Kunstseidengarne anbelangt, so ist sie nicht nur fiir die

mechanische Verarbeitung von hdchster Bedeutung, sondern
auch der Bleich- und Firbeproze hidngt davon zum grdfiten
Teil ab. Co

Das Diampfen der Kunstseide wirkt, wenn es auf eine
kurze Zeitdauer beschrdnkt wird, giinsti¢ auf das Garn ein,

indem es, sofern der Prozef 20 Minuten nicht iibersteigt,
in Dehnbarkeit und Stirke eine Zunnahme erfihrt. Wird
jedoch die Einwirkungsdauer des Dimpfens verldngert, so
geht Stirke und Dehnbarkeit mit zunehmender Dauer zuriick.
Ein iiberdimpftes Schufigarn kann daher durch verminderte
Stirke und Dehnbarkeit beim Verarbeiten auf dem Web-
oder Wirkstuhl zu recht unangenehmen Schwierigkeiten fiihren,
so dafl mit mehr Verlust und verlingerter Arbeitsdauer zu
rechnen ist. )

Zunehmende Démpfdauer vermindert die Farbstoffaffinitét
der Kunstseide, sodaffi auch die Veredlung infolge zu starker
Dampfeinwirkung auf Schwierigkeiten stofit.

Bei unndtig langer Dampfdauer wird auch ein Vergilben
der Kunstseidenfaser beobachtet, die wahrscheinlich mit einer
Oxydationserscheinung zu erkiren ist.

Alle die beschriebenen Erscheinungen treten bei der sehr
empfindlichen Azetatseide leichter als bei den iibrigen Kunst-
seidearten auf, weil die sehr leicht abspaltbare Azethylgruppe
eine Verseifung erfihrt, und dadurch eine stellenweise Um-
wandlung der Azethylzellulose K und Zellulosehydrat erfolgt.
Die Wirkung auf solche Weise durch unfachgemifies Dampfen
beschddigte Azetatseide ist hinldnglich bekannt und jedem
Ausriister schon begegnet.

Bei gewissenhafter Durchfiihrung des Dampfeprozesses auf
dem von der Ventilator A.-G., Stifa (Schweiz) erstellten
Spezialapparate kdnnen die oben angefiihrten Schwierigkeiten
ohne Miihe behoben werden und sowohl in der Weberei und
Wirkerei, als auch in den Veredlungsbetrieben mit weit mehr
Sicherheit gearbeitet werden.

Schiiden in Seiden und Kunstseiden, verursacht durch Schlichfen.

Das Schlichten der Seiden und Kunstseiden hat in den
letzten Jahren grofie Bedeutung und Verbreitund erlangt, be-
sonders seit dem Aufkommen der Crépe-Gewebe. Das Schlich-
ten der  Garne bezweckt den Faden weicher, geschmeidiger
zu machen, damit er beim Weben besser lauft, beim Spulen und
Haspeln sich gut abwickelt und weniger Fadenbriiche ent-
stehen. Zum Schlichten verwendet man meistens Oele und
Fette, ferner Seife in Verbindung mit genannten Materialien.
Auch Stirke, wie Kartoffelstirke, Reis-, Mais- und Weizen-
stirke dienen als Schlichtemittel. Mit dem zur Verwendung
gelangenden Schlichtemittel hidngt der Ausfall der fertigen
Ware innig zusammen. Viele Fehler, welche beim Schlichten
und Oelen gemacht werden, wirken sich meist erst im Ver-
laufe des Veredelungsprozesses aus. Vielfach gebrauchen die
Fabrikanten ohne weitere Priifung Schlichtemittel, die ihnen
-angepriesen werden und oft ganz ungeeignet sind. Mineraldle
und Paraffine eignen sich in keiner Weise zum Schlichten. Die-
selben sind unverseifbar, lassen sich sehr schwer entfernen,
bleiben auch in der Bastseife und verursachen eine Reihe
von Unannehmlichkeiten, wie unegale und fleckige Farbungen
und Schwierigkeiten beim Erschweren. Ein so gutes Schlichte-
mittel Seife ist, kann dieselbe doch auch unter Umstdnden
zu Schdden Anlafi geben. Meist steht den Spinnereien, Zwir-
nereien - und Webercien keine Wasserenthdrtungsanlage zur
Verfiigung. Die Seife wird in hartem Wasser gelost. Es bil-
‘den sich Kalkseifen, welche sich in dem Gespinste fest-
setzen. Beim Abkochen der Seife 13st sich diese Kalkseife teil~
weise ab, anderseits verbleibt aber ein Teil in der Faser
und verursacht Kalkflecken, welche beim Beschweren und Fir-
ben der Seide dem Firber viel Verdruff bereiten, sowie Meht-
arbeit und hohere Kosten verursachen. Manchmal befindet
sich auf der Ware soviel Kalkseife, dafi sich dieselbe beim
Abkochen in der Bastseife in schmierige Kliimpchen ausschei-
det und sie fiir den weiteren Gebrauch zum Firben un-
tauglich macht. Oelflecken entstehen auch dadurch, dafi der
Weber schlechtlaufende Ketten nachtriglich noch mit Wachs
behandelt und hiezu fiir Schlichtzwecke ganz ungeeignete Ma-
terialien verwendet. Mineraldlflecke sind dunkel-gelb bis
braun gefarbt und oft eisenhaltis. In den Schmierlagern der
Maschinen reiben sich duflerst feine Metallteilchen ab und ge-
langen mit dem Oel in die Faser. Diese Flecken treten
oft als sogenannte Schmutzschiisse in den Geweben auf, lassen
sich, wenn nicht retchzeitis beachtet, sehr schwer fortbrin-
gen und sind die Quelle fehlerhafter Ware. Durch Sengen
werden MineralSlflecke im Charakter verindert, so daf} ihre

Entfernung noch g¢rdfiere Schwierigkeiten macht. Eine weitere
Ursache von Fehlern bietet auch der Schmutz der seinen Weg
in den Schlichtetrog findet. Dieser Schmutz setzt sich auf die
Faser und wird beim Zwirnen in den Faden mit eingedreht;
vielfach hdngen demselben Graphit, Kohlenteilchen sowie Me-
tallpartikelchen an. Meist wird der Fehler beim Zwirnen und
Weben nicht beobachtet, kommt aber bestimmt beim Verede-
lungsprozesse zum Vorschein. Es wurden im Gespinst Kchle-
teilchen gefunden, welche beim Firben besonders bei starker
Spannung, Fadenbriiche zur Folge hatten.

Auch Kunstseiden behandelt man noch mnachtraglich mit
Wachs, wenn der Faden schlecht geht. Hiezu gebraucht man
Bienenwachs, Japanwachs oder auch Chinawachs. Diese Wachse
sind nur zur Halfte verseifbar und daher beim Abkochen meist
unvollkommen wegzubringen. Die restlichen Teile lassen sich
sehr schwer emulgieren und konnen sich beim Abkochen wie-
der ankochen.

Die heute sehr viel verwendete Schettyschlichte, eine Lein-
Slschlichte, birgt fiir den Veredlungsprozefl manche Gefahren
in sich und kann zu schweren Schddigungen der Faser fiihren,
wie Morschwerden und schlechter Fiarbbarkeit. Die Schlichte
wird hergestellt, indem man das Leindl in einem organischen
Losungsmittel 18st oder mit einem Emulgator in Wasser verteilt.
Die Oxydation kann auf zweierlei Weise vorgenommen wer-
den, entweder durch den Luftsauerstoff in Gegenwart von me-
tallischen Katalysatoren oder durch ozonisierte Luft. Als Kata-
lysatoren beniitzt man Mangan und Blei. Nach G&tze erfolgt
die Oxydation in zwei Phasen. In den ersten 24 Stunden
erfolgt die Filmbildung und darnach der Abbau des Leindl-
molekiils. Als Abbauprodukte treten zersetzliche, sauerstoff-
reiche Korper auf, die selbst kriftige Oxydationsmittel sind
und zur Bildung von Oxycellulose auf der Faser fithren konnen.
Beim Abbau entstehen auch Sduren, wie Ameisensdure, welche
auch einen schadigenden Einflufl auf die Faser haben sollen,
was aber von verschiedenen Seiten bestritten wird. Wahrschein-
lich kommen als Hauptursche der Schiddigungen metallische
Sauerstoffiibertriger in Betracht. Der Zerteilungsgrad des
Metallkatalisators ist fiir das Mafi der Schddigung von grofier
Bedeutung. Bei feinster Verteilung geniigen schon geringe
Mengen von Eisenoxyd zur Erzeugung starker Schidden. Bei
lingerem Liegenlassen geschlichteter Kunstseiden bildet sich
auf der Kunstseidenfaser ein harter Film, der sich dann beim
Abkochen der Seide nur noch teilweise ablost, wobei Reste der
Schlichte zuriickbleiben und unegale Farbungen verursachen.
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