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brauchen eine grossere Auswahl an Spinndiisen,
eine Verbesserung im Griff der textilen Flichenge-
bilde und einen geringeren Luftverbrauch».

Last but not least berichtete Uwe Heitmann
in seinem Vortrag tiber «Potenziale des Luftspin-
nens in Bezug auf die Faserarten». Basierend auf

4 aktuellen IGF-Vorhaben zum Thema Air-Jet gab
Heitmann einen Uberblick tiber das breite Einsatz-
spektrum des Luftspinnens und die Vorteile der spe-
zifischen Garnstruktur fiir vielfaltige Anwendungen.
Fiir die Technologen unter den Teilnehmern des
Kolloquiums fasste Heitmann die technischen De-

Mehr als Klassifizierung -
Erkennen und Verhindern von

Garnfehlern

Sivakumar Narayanan, Uster Technologies AG, Uster, CH

Uster Technologies AG stellt ein neues CLASSIMAT® Klassifizierungs-
system vor. Der USTER® CLASSIMAT 5 bringt die Qualitdtssicherung auf
eine neue Stufe und erméglicht ein verbessertes Verstiandnis fiir Garn-
fehler und deren Ursachen - und findet schliesslich Wege, diese zu ver-
meiden. Innovative Funktionen lassen Ausreisser erkennen und ermég-
lichen eine konstante Qualitdt des Garns, die sowohl den Produzenten
als auch den Verarbeitern des Garns zu Gute kommt.

Die vom USTER® CLASSIMAT gemessenen Para-
meter spielen seit der Entwicklung dieses Instru-
mentes vor mehr als 40 Jahren eine entscheidende
Rolle sowohl in den Spinnereien, als auch im glo-
balen Garnhandel. Die Einteilung von Garnfehlern
nach ihrer Grésse und Linge in 23 Standardklas-
sen wird weltweit zur Zertifizierung der Garnquali-
tdt genutzt und hilft so, einerseits den Spinnprozess
zu kontrollieren und andererseits die Garnreini-
gung beim Spulen zu optimieren. In der Zwischen-
zeit haben sich die Qualititsanforderungen jedoch
drastisch verschirft. Wihrend die auf der bewihr-
ten Analyse von Dick- und Diinnstellen basierende
Fehlerklassifizierung nach wie von grundlegen-
der Bedeutung ist, miissen heute zusitzlich kriti-
sche Parameter, wie beispielsweise Fremdstoffan-
teil, Feinheitsschwankungen, periodische Fehler,
Ungleichmssigkeit und Haarigkeit mit in die Be-
wertung einfliessen. Ein wichtiger Aspekt des Qua-
litatsmanagements, der sehr schnell an Bedeutung
gewonnen hat, ist die Notwendigkeit zur Bereitstel-
lung einer konstanten und weniger einer absolu-

Abb. 1: Der USTER® CLASSIMAT 5 mit erwei-
lerten Maglichkeiten

ten Qualitit. Dafiir sind wichtige neue Instrumente
fiir die Grossproduktion erforderlich, um extreme
Abweichungen — so genannte Ausreisser — von der
Qualititsnorm bestimmen zu kénnen.

Klassifizierung aller Ausreisser
Um all diese Anforderungen zu erfiillen, liefert der
USTER® CLASSIMAT 5 (Abb. 1) Daten fiir alle tra-
ditionellen Klassifizierungsstandards. Gleichzeitig
wurde das Einsatzgebiet so erweitert, dass auch Aus-
reisser erfasst werden konnen, die haufig die Ursa-
che fiir Reklamationen und unbestéindiger Garn-
qualitit sind. Der USTER® CLASSIMAT 5 ermittelt
und quantifiziert erstmals zusitzlich zu den kriti-
schen Diinn- und Dickstellen periodische Fehler,
Gleichmissigkeit, Imperfektionen und Haarigkeit.
Der USTER® CLASSIMAT 5 ist das ideale Werk-
zeug fiir diejenigen, die die Beschaffenheit und
die Ursachen fiir derartige Fehler verstehen und
daraus vorbeugende Strategien entwickeln wol-
len. Besonders wichtig sind die leistungsfihigen
Sensoren fiir die Fremdstofferfassung zur Bewer-
tung von farbigen Fremdfasern, pflanzlichen Ver-
unreinigungen und — erstmals — zur Bestim-
mung von Fremdstoffen aus Polypropylen.

Leistungsstarke Analyseméglich-
keiten

Neben der gesamten Palette an Qualititsmessdaten,
die der USTER® CLASSIMAT 5 bestimmen kann,
steht nun ein zusitzliches Analysewerkzeug zur

SPINNERE!/I

tails aus den Forschungsarbeiten wie die erforderli-
che Anpassung der Diisengeometrien auf den Faser-
rohstoff oder des Luftverbrauchs an die Fasermasse
zusammen. Am deutlichsten fortgeschritten sei im
Air-Jet-Bereich ohne Zweifel die Verarbeitbarkeit von
feinen zellulosischen Fasern fiir feine Garne.

Abb. 2: USTER® CLASSIMAT 5 Messkopf am Be-
Jestigungsmodul

Ermittlung der Reinigereinstellungen zur Verfii-
gung, welches sowohl die angewendeten Reinige-
reinstellungen fiir das jeweilige Garn abschitzen
und anzeigen kann, als auch einen Index zur Op-
timierung der Reinigereinstellungen aller Bereiche,
einschliesslich derjenigen fiir die Fremdstoffe, be-
reitstellt. Damit lassen sich Garne aus verschiedenen
Losgrossen miteinander vergleichen, um die besten
und die zweitbesten Qualititsniveaus zu bestimm-
ten. Die dazu erforderlichen detaillierten Werte ste-
hen per Mouse-Klick zur Verfligung und werden in
anschaulichen Farbcodes prisentiert.

Moderne Technologie
Dieser erweiterte Kundennutzen wurde moglich,
dank modernster Sensortechnologie und innova-
tiver Hardware fiir die Bestimmung und schliess-
lich fiir die Klassifizierung aller Arten von Defek-
ten. Erstmals sind die Messungen des USTER®
CLASSIMAT 5 unabhingig von Schwankungen bei
der Maschinen- oder der Priifgeschwindigkeit. Das
einzigartige Befestigungsmodul (Abb. 2) umfasst
ein spezielles Reinigungssystem, um das Eindrin-
gen von Schmutz und Faserflug in die Messzone
zu verhindern. Ein System von Fadenfiihrungen
und Zugkraftiiberwachungen sichert hochste Ex-
aktheit bei der Klassifizierung von Fremdstoffen.
Dr. Geoffrey Scott, CEO von Uster Technolo-
gies AG, meint dazu: «Wir sind stolz, dass wir der
Textilindustrie eine neue Generation von CLAS-
SIMAT® anbieten kdnnen. Der USTER® CLASSI-
MAT 5 hebt die Qualititssicherung auf ein neues
Niveau und bietet eine unvergleichlich grosse Pa-
lette an neuen Funktionen und Moglichkeiten. Er
ist nicht nur ein unverzichtbares Prézisionsinst-
rument sowohl fiir die Produzenten, als auch fiir
die Weiterverarbeiter der Garne, sondern er wird

auch die gesamte Branche beeinflussen».
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