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CIENCIA Y PRACTICA

Tejidos impermeabilizados e impregnados

Ya en las épocas mâs remotas, los hombres buscaron a protegerse
de la lluvia. Ha miles de anos, hubo pueblos que encontraron medios

para hidrofugar los tejidos impregnândolos de jugos vegetales. En

Europa, la primera menciôn escrita de un procedimiento de impregnaeiön

con aceite de linaza para el hule empleado por los marineros,
data del siglo XIV. Las emulsiones a base de cera utilizadas corr-
ientemente hoy en dla eran ya parcialmente eonoeidas durante el

siglo XIX. En cambio, la impregnaeiön lavable es una invention
reciente.

OBSERVACIONES GENERALES.

Antano, eran principalmente los soldados y algunos obreros o arte-
sanos los que utilizaban ropas impermeables. Hoy dîa empero, que-
remos todos independizarnos de la lluvia. Exigimos vestiduras de

protecciön que reunan las eondiciones siguientes :

1. Deben protegernos del agua y, por consiguiente, del enfriamiento

que résulta de la evaporaciôn.
2. Geben seguir presentândose en buen estado aunque cstén

mojadas, esto es, 110 deben destenir ni desformarse con la lluvia.
Actualmente, se conocen varios sistemas para lograr que los tejidos
sean impénétrables al agua. Es lâstima que no utilicemos, eomo en

inglés, una terminologîa unificada en este ramo, pues séria muy
util para cl comprador el poderse dar cuenta inmediatamente, segûn
cl término empleado, de las propiedades que cada artîculo posce. Los

tejidos impénétrables al agua pueden clasificarse como sigue :

I. Tejidos impermeables (waterproof), impénétrables al agua y al
aire. Generalmente no pierden la impermeabilidad al lavarlos.

IL Tejidos hidrofugados (waterresistant, waterrepellent),
impermeables al agua, pero permeables al aire, subdivididos en las dos

categories siguientes :

a) impregnaeiön (hidrofugaciôn) normal, no lavable ;

b) impregnaeiön (hidrofugaciôn) resistente al lavado.

LOS TEJIDOS.
La clase de fibra y la textura tienen mucha influencia sobre la

resistencia de los tejidos al agua. Se exige pues que posean deter-
minadas cualidades los tejidos que tienen que ser impermeabilizados
o hidrofugados. También la hechura tiene mucha importancia. Los

tejidos tensos y sometidos al roce absorben el agua mâs râpidamente
que los tejidos sueltos.

Por lo demâs, estas consideraciones revisten importancia menor

para los tejidos de la categorîa I. •

LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS
I. Tejidos impermeables. — Los tejidos se impermeabilizan recu-

briéndolos de una capa de protecciön. De esta manera se fabrican
bacas, toldos, tiendas de campana, manteles y telas de protecciön
para los colehones, asi como toda clase de ropa de protecciön. Estos

tejidos eon capa impermeable son absolutamente impénétrables para
el agua y, generalmente resisten al lavado y pueden ser limpiados
quîmicamente. En cambio, estos tejidos son también impermeables
al aire y no dejan salida a la evaporaciôn del cucrpo.

Esa pellcula impermeable modifica también la estructura, el tacto
y el color de los tejidos ; predominan las caraeterîsticas de la pellcula,
cl tejido alimenta de peso y de volumen. Tienen menos resistencia
al desgarramiento en las costuras y en los hojales. Pero cuando se

desea una protecciön que pueda resistir a la lluvia durante horas,
a pesar de realizar grandes esfuerzos mecânicos (pliegues y roce), se

debe adoptar un tejido impermeable.

IL Tejidos liidrôfugos. - a) La impregnaeiön normal puede obte-
nerse mediante diferentes procedimientos. Generalmente se utilizan
emulsiones hldricas de cera. La superficie de cada hilo y de cada

fibra del tejido queda recubierta de partlculas mieroscôpicas de cera

que producen un efecto hidrôfugo excelente sobre el tejido. A pesar
de ello, éste permanece completamente permeable al aire, y, con ello,
110 impide la respiraeiön cutanea.

El tejido conserva su estructura, su tacto y su color. La impregnaeiön

no résulta cara y puede llevarse a eabo sobre prendas de

vestir ya confeccionadas. En cambio, su efecto no es muy duradero

y se va atenuando debido a la aeeiön de las influencias mecânica

y qulmicas. Por el lavado con jabön y, sobre todo, al limpiarle
quîmicamente, pierde completamente las calidades hidröfugas y, debido

a ello, las empresas de limpieza proceden sin mâs a una nueva impreg
naciôn de las prendas después de limpiarlas. En Suiza es esta impregnaeiön

normal la mâs pedida y la mâs prâctica. Conviene especia-

mente bien para los impermeables de senora, pero también es sun-

ciente para los trajes de déporté y para los impermeables de honibrc,

siempre y cuando no se exija de ellos cualidades extraordinarias,
conviene renovar la impregnaeiön de vez en cuando.

b) La impregnaeiön lavable no ha sido perfeccionada hasta ponerla

a punto nada mâs que desde hace poco. Para realizarla se emple""
substancias hidröfugas que, quîmicamente, se combinan con las fibras

vegetales en el transcurso de un procedimiento industrial relativa-

mente complicado, sin que se pueda luego disociarlos fâcilmente.
Determinados productos confieren una resistencia excelente frente a

lavado en casa, es decir que, de 4 a 5 lavados cou agua jabonosa
caliente casi no disminuyen sus efectos. Debemos hacer resalt<,r

que los fabricantes de vestidos impregnados no garantizan
resistencia al lavado mâs que si se hace de acuerdo con s'1"

instrucciones. Su resistencia a la limpieza quîmica es generalmente

menor, pero no deja de ser, con mucho, superior a la de l°x

productos mencionados en el grupo II a). Es evidente fiue e

tejido conserva su estructura, su tacto y su color. El teji
impregnado segûn este procedimiento despide menos el agua

que con la impregnaeiön normal, pero no deja de producirse

este efecto también apreciablemente. Las prendas confeccionadas n

pueden ser impregnadas por este procedimiento. Como los producta
empleados y el procedimiento necesario son caros, la impregnaeiön

cuesta también mâs. Pero este inconveniente queda compensado p01

el hecho de que su efecto dura mâs tiempo y porque no se necesita

repetir el procedimiento.
Para hidrofugarlos, se impregnan segûn los procedimientos des

critos bajo a) y b) las prendas siguientes : vestidos contra la lluVj8'
impermeables, trajes de déporté, uniformes, camisas, vestidos de nino»

trajes de bano, médias, etc.
Debemos mencionar ademâs otra gran ventaja de los tejidos impel

meables e hidrôfugos ; se trata de su propiedad de mancharse poco-

Como no absorben la humedad, la tinta, por ejemplo, no puede man

charlos ; el barro tampoco los pénétra y, cuando queda adherido, se

le puede quitar fâcilmente con el cepillo.

ENSAYOS.

Existen varios sistemas de ensayo para la calidad de una impreg

naciôn, por ejemplo, el de la columna de agua. Los ensayos P°r

riego (lluvia artificial) dan también buenos resultados. l'uedc variarse

la severidad modificando la altura de caîda y la cantidad de agua-

Pero si se quiere procéder a ensayos comparativos mâs a fondo, sera

indispensable determinar la facultad de absorciôn de agua que tienen

los tejidos. Existen unos aparatos universales que permiten lleval

a cabo todos estos ensayos en una sola operaeiön. La EMPA (Labo

ratorio federal para el ensayo de materiales), en San-Gall, posee u"

aparato de éstos. La operaeiön de ensayo ha sido normalizada segu"

las prescripciones SVMT 25 D 1331 de la Asociaciön suiza para c

ensayo de materiales de uso téenico. También se détermina la res>-

tencia al efecto de los lavados caseros y de la limpieza quîmica-
Todavîa no existe ninguna norma obligatoria para estas dos pruebas,

pero, generalmente se adoptan las prescripciones A 2521 SVMT - '

para la limpieza quîmica se utiliza el trieloruro de etileno.
Las consideraciones que preceden indican con claridad la nnp'U

tancia que tiene la perfecciôn del tejido y el esmerado acabado

las telas que se destinan a la confecciôn de prendas para la lluvia }

para el déporté. Debemos hacer resaltar aquî que las empresas suizu*

de apresto y acabado de tejidos gozan de gran reputaciôn para sus

productos y que tienen capacidad para realizar impermeabilizacione-
e hidrofugacioncs de tejidos, de manera que respondan a las eXl

gencias de los clientes mâs difîciles de contentar, lo que, de inanef'1

general, représenta la mejor garantîa para los tejidos y las pren
snizas impermeabilizadas e impregnadas.

El articulo anterior ha sido redactado amablemente para nuestra revista « Textiles Suisses » por el Tinte « Färberei Schlieren AG. »•


	Tejidos impermeabilizados e impregnados

