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Die Textilreste aus dem Reliquienbehilter des Altars
in der Kirche St.Lorenz bei Paspels

Von EMIL VOGT

(Tafeln 21-23)

Die Textilreste des Reliquienbehilters aus der Kirche St. Lorenz wurden mir zur Bearbeitung
iibergeben, nachdem ich auch fiir die konservierende Behandlung der iibrigen Gegenstinde im
Laboratorium des Schweizerischen Landesmuseums gesorgt hatte. Leider war es mir wieder nicht
vergonnt, bei der Entnahme der Stoffe anwesend zu sein, so dass ich iiber die Lagerung und das
gegenseitige Verhiltnis einzelner Fragmente in ihrer Lage nichts aussagen kann. Die an sich viel-
leicht méglichen Schlussfolgerungen, die sich aus dieser Kenntnis hitten ergeben kénnen, fallen
deswegen dahin. Unberufene Hinde haben die Stoffreste dem Reliquiar entnommen. Herr Dr.
W. Sulser konnte mir aber mitteilen, dass alle Stoffe in der Hirschhornpyxis lagen.

Simtliche Stoffreste befanden sich in denkbar schlechtem Zustand. Kein Stiick ist vollstindig
auf uns gekommen. Deshalb kann auch von keinem die urspriingliche Grosse angegeben werden.
Nach Feststellungen bei anderen, dhnlichen Funden diirfte es sich um Reliquienhiillen, nicht um
Reliquien selbst (oder hchstens bei den vereinzelten kleinen) gehandelt haben. Sicher waren sie
aus grossen Stoff bahnen herausgeschnitten, ohne nachtrigliche besondere Behandlung der Rinder.
Der Erhaltungszustand aller Stoffe war annihernd der gleiche. Die urspriinglichen Unterschiede
in der Festigkeit waren offenbar fiir Unterschiede in der Erhaltung bestimmend.

Simtliche Fragmente wurden nach starker Trinkung mit einer Mischung aus Wasser und Alko-
hol (letzterer zur Erhshung der Netzfihigkeit) auf Glas so gut wie moglich fach gelegt. Dieser
Vorgang musste bisweilen mehrfach wiederholt werden. Aber auch so wurde méglichst zuriick-
haltend vorgegangen, um jede weitere Beschidigung des stark korrodierten Materials zu verhiiten.

Alle Stoffe bestehen aus Seide oder Halbseide. Dies scheint fiir frithmittelalterliche Reliquiare,
soweit es Reliquienhiillen und nicht Reliquien selbst waren, charakteristisch zu sein. In hochmittel-
alterlichen oder noch spiteren Reliquienbehiltern scheinen Stoffe aus anderen Materialien hiu.
figer zu werden.

Nachfolgend beschreibe ich die Stoffe der Reihe nach, von den einfachen zu den komplizierten
fortschreitend, wie ich dies auch schon fiir andere Fundkomplexe dhnlicher Art tat. Die vergleis
chenden Ausfilhrungen dazu kénnen nur Andeutungen sein, da bis jetzt noch viel zu wenige
ganze Fundkomplexe wirklich vollstindig publiziert wurden und deswegen iiber die oft sehr sché.
nen, einfarbigen Stoffe mit Musterung nichts gesagt wird. Mancherorts miissen solche unbearbeir
teten Materialien noch in erheblicher Zahl vorhanden sein. Es ist kein Zufall, dass auch grosse
Textilsammlungen diese einfachen Stoffe nicht kennen, weil Gewebe eben oft — wie der Fund von
Paspels zeigt — nur in kleinen Stiickchen und in schlechter Erhaltung auf uns gekommen ist.
Die oft zur Hauptsache nur kunsthistorisch gerichtete Textilforschung hat sich ihrer selten ange-
nommen. Ein wirkliches Bild spitantiker und frithmittelalterlicher Textilproduktion ist nur bei
Beriicksichtigung aller erreichbaren Fragmente einigermassen zu gewinnen.
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Gewebe 1. Das auf Tafel 214 abgebildete Fragment gehort nach Aussehen, Fadenmaterial und
Webart schr wahrscheinlich mit 9 anderen Stiickchen zum gleichen Gewebe. Esistaber damit nicht
gesagt, dass sie alle zum gleichen Stiick gehérten, da in Reliquiaren bisweilen mehrere Reliquien-
hiillen, die vom gleichen Gewebe abgeschnitten wurden, vorkommen. Keines der Stiicke besitzt
eine Webkannte.

Es ist eine einfache, leinwandbindige Seide. Die Faden sind nicht gedreht. Infolgedessen lassen
sich Kett- und Schussfiden nicht unterscheiden wie in jenen Fillen, wo die Kettfiden gedreht sind,
nimlich bei den meisten gemusterten Stoffen. Die starke Korrosion lisst eine zuverlissige Feststel
lung der Fadendichte nur an wenigen Stellen zu. So zihlte ich bei einer Probe in beiden Richtungen
50, bzw. 32 Fiden, bei einer anderen 67, bzw. 47. Es war also eine recht feine Seide (Tafel 215).
Die Farbe ist heute braun. Es ist dies sicher nicht die urspriingliche. Sie konnte weiss sein oder
anderer Art.

Abb. 14. — Muster des Gewebes 3 von Paspels. Natiirliche Grsse (vgl. Tafel 21e, f).

Gewebe 2 (Tafel 21¢, d). Von dieser sehr feinen Seide sind nur drei ganz kleine Fetzchen iibrig,
geblieben. Sie zeigen ebenfalls eine braune Korrosionsfarbe, so dass iiber ihre frithere Wirkung
nichts auszusagen ist. Die Bindung ist in beiden Richtungen die gleiche, nimlich ein vierbindiger
Képer (3+1). Soweit feststellbar, scheinen in einer Richtung auf den Zentimeter etwa 85 Fiden
gekommen zu sein. Es ist eine der feinsten Seiden, die mir bis jetzt begegneten. Natiirlich kann
nicht gesagt werden, ob sie urspriinglich noch eine andere Musterung besass (Damast).

Gewebe 3 (Tafel 21¢, f). Von diesem sehr interessanten Gewebe sind fiinf kleine Bruchstiicke auf
uns gekommen, deren Lage im urspriinglichen Stiick dank der Musterung und der Feststellbar.
keit der Kettrichtung rekonstruiert werden kann. Diese liuft auf unseren Abbildungen senkrecht.
Die Faden von Kette und Schuss sind deutlich verschieden. Die erstere zeigt Z-Drehung, die letz-
tere keine Drehung. Die sehr bedeutende Fadendichte ist infolge der starken Korrosion nur an weni-
gen Stellen messbar. Auf den Quadratzentimeter fallen 64 Kett- und 48 Schussfiden. Es ist wie-
derum eine besonders feine Seide. Die Farbe ist heute braun. Sie war urspriinglich vielleicht weiss
oder zeigte den natiirlichen Seidenton. Die Bindung ist ein 3+ 1-Koper. Felder mit horizontaler
oder vertikaler Richtung des langen Bindungsteiles ergeben die Musterung (Kett- und Schuss-
képer). Es ist also ein reiner Damast, demgemiss mit dem gleichen Muster auf beiden Seiten.

Die Rekonstruktion des Musters ist auf Abb. 14 zu sehen. Es ist ein typisches Diagonalmuster
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aus grossen, iibereck gestellten Quadraten und runden Scheiben. Zwischen den Vierecken und den
Kireisen sitzen als Fiilllmotive Herzblitter in alternierender Stellung. Die Abbildung tiuscht Zweis
farbigkeit vor. In Wirklichkeit wird das Muster wie bei heutigem Leinendamast nur durch den
Glanz sichtbar. Es folgt einem seht kennzeichnenden Schema der friithmittelalterlichen Seiden-
weberei und ist sogar in der Schweiz in dhnlicher Art nun schon an mehreren Orten bekannt.
Ein besonders gutes Beispiel konnte ich schon unter den Funden aus dem Hochaltar der Churer
Kathedrale beschreiben (Abb. 15)*. An Stelle der Herzblitter sind volle Scheiben gesetzt. Auch
die Motive in den grossen Scheiben sind verschieden. Die Quadrate sind identisch. Das Haken.
kreuz ist ein in der damaligen Textilkunst viel verwendetes Motiv. Es ist mir schon in den Scheiben
des Stoffes Nr. 24 von St-Maurice begegnetz. Wieder ist es ein Diagonalmuster (Abb. 16), aber
mit etwas anderer Anordnung der Scheiben und des Motivs mit dem Biumchen- oder Lilienmo-
tiv. Dass dieser Stoff eine zweifarbige Halbseide ist, zeigt nur, dass die Musterung nicht unbedingt

Abb. 15. — Muster eines Seidendamastes aus der Kathedrale in Chur. Natiirliche Grosse.

von der Webart abhingt. Ubrigens fithrt uns das letztere Motiv, ein aus zwei sich durchdringenden
Quadraten hergestellter achtzackiger Stern, zu einem Stoff in der reichen Sammlung der Kathe-
drale von Sens (Abb. 17)3, wiederum kein Damast und zweifarbig. In Chur fanden wir das Ha-
kenkreuz in kleinen Scheiben eines diagonal gemusterten Stoffes (Nr. 27) mit starker Betonung
eines Herzmotivs. Er war ebenfalls zweifarbig. Nah verwandt mit unserem Damast aus St. Lorenz
ist ein in St-Maurice neuentdeckter Seidendamast, den ich in anderem Zusammenhang vorlegen
méchte. Schon friiher habe ich betont, dass Damaste sehr hiufig gewesen sein miissen. Bei Syste-
matisierung der Forschung miissten noch manche gefunden werden konnen.

Gewebe 4 (Tafel 224, b). Mit diesem kiimmerlichen Stoffrest komnen wir zu den Vertretern der
grossen Gruppe der Gewebe mit doppelter Kette. Die fiinf Bindungsvarianten, die ich fiir sie fest.
stellen konnte, habe ich in meiner Arbeit iiber Chur als Abb. 8, inder iiber St-Maurice als Abb. 10
dargestellt. Ich nehme im folgenden darauf Bezug.

Kette und Schuss sind unterscheidbar, da nur die erstere gedrehte Fiden aufweist (Z-Drehung).
Die Fadendichte lisst sich nur fiir die Kette angeben. Eine Zihlung ergab auf den Zentimeter 47 Fiden.
Die Bindung ist die eher seltene der Variante 1, um so bedauerlicher ist es, dass iiber die Musterung des

1 E. VoGT, Friibmittelalterliche Seidenstoffe aus dem Hocbaltar der Kathedrale Chur, in: ZAK 13 (1952), 1ff. Gewebe Nr. 24.
2 E. Vocrt, Friibmittelalterliche Stoffe aus der Abtei St-Maurice, in: ZAK (1958), 110ff.
3 H. PEIRCE et R. TYLER, L’ Art byzantin (Paris 1934), pl. 22B.
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Abb. 16. — Muster einer Halbseide in St-Maurice. Natirliche Grosse.
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Abb. 17. — Muster eines Seidenstoffes in der Kathedrale von Sens (Nach Peirce und Tylor). Natiirliche Grésse.

Gewebes nichts ausgesagt werden kann. Die Farben sind nicht mehr die alten. Die Kette ist heute
braun, der Schuss zeigt noch eine braune und eine griinliche Farbe. Die Stoffe mit doppeltem Kett
system waren wohl alle mindestens zweifarbig.

Gewebe 5 (Tafel 22¢—e). Es ist ein kleiner, unscheinbarer Stoffrest, hergestellt in der Bindungs-
variante 3. Also kann er von einem gemusterten Gewebe stammen. Davon ist allerdings nichts
mehr zu sehen, da die heutige, verinderte Farbe einfach braun ist. Die Fadendichte des sehr feinen
Stoffes ist nicht zuverlissig zihlbar. Nur die Kettfiden zeigen Z-Drehung.

Gewebe 6 (Tafel 22f, g). Zu diesem kleinen Fetzen eines besonderen Stoffes ist genau das gleiche
zu sagen wie zum vorigen. Die Feinheit ist etwas geringer.

Gewebe 7 (Tafel 22h-k). Von diesem ziemlich dicken Stoff sind vier kleine Fetzen auf uns ge-
kommen. Die Bindung ist die der hiufig angewandten Variante 3. Selten ist die S-Zwirnung (aus
zwei Fiden) der Kettfiden. Sie ist mir noch nie begegnet. Der Schuss ist, wie gewdhnlich, nicht
gedreht. Die Fadendichte lisst sich ungefihr bestimmen. Auf den Quadratzentimeter kommen 36
Kett- und ungefihr 5 Schussfiden. Die durchgingig braune Farbe lisst vom Muster nichts mehr
erkennen. Nur einzelne Fiden der Kette sind noch rot oder rétlich schimmernd.
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Abb. 19. — Muster einer Halbseide in der Kathedrale von Chur. Natiirliche Grésse.
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Die letzten zwei Gewebe aus dem Reliquienbehilter von Paspels gehéren zu einer besonderen
Gruppe. Es sind nimlich Halbseiden, d.h. der Schuss besteht teils aus Seiden., teils aus Wollfiden.
Alle Fragmente dieser beiden Stoffe sind besonders stark zerstért. Der Musternachweis erforderte
eine schr lange und geduldige Untersuchung. Die Wollfiden sind fast vollstindig verschwunden.
In der Aufsicht, und nur zum Teil in der Durchsicht lassen sich aber an manchen Orten die Par,
tien erkennen, wo sie im Muster der einen Seite erschienen. Die durchgehenden seidenen Schuss-
fiden sind natiirlich dort, wo die Wollfiden musterbildend flott lagen, anders in die Kette einge-
bunden. Dies lisst die Muster noch schwach erkennen. Der Nachweis beruht fast ganz auf einem
Lichteffekt. Gehen wir zur Beschreibung der beiden Stoffe iiber.

Gewebe 8 (Tafel 234, b). Wir besitzen einen grésseren und einen kleinen Fetzen. Wie sooft ist
die Kette Z.gedreht, der Schuss aber glatt, um eine dichte, gleichmissige Oberfliche zu erhalten.
Die Fadendichte ist bedeutend: auf den Quadratzentimeter etwa 80 Schuss- und 40 Kettfiden. Die
Bindung ist die gewohnliche, nimlich Variante 3. Die Seidenfiden zeigen in Schuss und Kette
eine beigehellbraune Farbe, die sicher verindert ist. Die seltenen Wollreste sind rétlich. Vielleicht
waren die Farben Weiss und Rot. Zweifellos war es eine Double-face-Seide, das Muster also auf
einer Seite rot auf Weiss, auf der andern Seite umgekehrt.

Wie gesagt, habe ich das Muster mit viel Mithe herausgebracht. Die Rekonstruktion zeigt
Abb. 18. Es ist ein Netz von Achtecken, die diagonal mit kleinen Quadraten verbunden sind.
Diese enthalten drei V. A6rmige Zeichen, die vielleicht auf Herzblittchen zuriickgehen. Die A chtecke
enthalten Diagonalkreuze, deren Arme von einem kleinen Quadrat ausgehen und in drei kleinen
Blittchen endigen. Die iibrigen Felder, die von dem genannten Netz umschlossen werden, haben
offenbar nur zwei Motive enthalten. Der kleine Umfang der Fetzen erlaubt aber nicht, dies zu be-
weisen. Die einen Felder enthalten auf rotem Grund ein schweres, sechslappiges Blatt, die anderen
Felder eine runde, weisse Scheibe mit einem roten, unverstindlichen Zeichen, das wohl auf ein
pflanzliches Motiv zuriickgeht. Das ganze Muster ist sehr gefillig in seiner klaren Aufteilung und
seinem Vorherrschen einer Grundfarbe (je nach Seite weiss oder rot). Schon frither konnte ich dar-
auf hinweisen, dass Halbseiden bis jetzt nur selten zu unserer Kenntnis gelangten. Die erste, die
ich nachweisen konnte, ist Chur, Nr. 41. Die Rekonstruktion ihres Musters (ZAK 1952, Abb.
10¢, S. 2I) ist nicht ganz richtig, da ich das Motiv in der runden, weissen Scheibe nur ungefihr
rekonstruieren konnte. Es zeigt sich nun, dass es mit dem Motiv in der Scheibe unserer Paspelser
Halbseide identisch ist, wie diese beiden Stoffe iiberhaupt eine erstaunliche Verwandtschaft aufr
weisen (Abb. 19). Sie sind sicher nicht identisch, auch wenn man annehmen wollte, dass diese
Stoffe doch mehr Motive, nimlich die gleichen in stirkerem Wechsel der Reihen, besessen hitten.
Mehrere andere Abweichungen sind zu erkennen. Es ist aber sicher nicht ausgeschlossen, dass
beide Stoffe — iibrigens der Churer eindeutig weissrot — der gleichen Werkstatt entstammen. Eine
weitere Halbseide konnte ich dann aus St-Maurice (Nr. 24) publizieren. Ich habe sie ihres Musters
wegen oben bei Behandlung von Gewebe 3 herangezogen. Es ist heute vollstindig weissrot.

Gewebe g (Tafel 23¢, d). Wie schon gesagt, ist es ebenfalls eine schlechterhaltene Halbseide. Ein
grosserer und ein kleinerer Fetzen sind erhalten. Sie konnten nur mit Miihe flach auseinandergelegt
werden. Die Wolle ist ganz verschwunden. Die Bindung ist die von Variante 3. Nur die Kette ist
Zgedreht. Die Farbe ist heute beigehellbraun. A uf den Quadratzentimeter ergeben sich 38—40 Kett-
und s0—s2 Schussfiden. ,

Die Rekonstruktion des Musters war dusserst schwierig (Abb. 20). Sie ist zur Hauptsache sicher
richtig, kann aber in gewissen Massen fehlerhaft sein. Einteilung und Stil sind aber sicher erfassbar.
Wenn auch manche einzelne Motive wohlbekannt sind und an andere Stoffe erinnern, so ist die
Gesamtheit des Musters doch sehr eigenartig. dicht und eigenartig ineinandergeschachtelt. Die
Einteilung liuft diagonal. Die gleichen Motive sind aber in horizontalen Reihen angeordnet. Dies
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kommt auch sonst vor. Hervorzuheben ist die Feinheit der Zeichnung, die einen véllig anderen
Charakter als den der anderen bis jetzt bekannten Halbseiden ergibt. Ob der Stoff noch andere
Motivreihen besass, kann ich nicht sagen, méchte es aber auch nicht glauben. Ich verzichte darauf,
jedem der Hauptmotive im einzelnen nachzugehen. Dem Kenner sind sie bekannt. Es wiirde nur
bestitigt, dass der Mustervorrat der Seidenweberei in der verschiedensten Weise kombiniert und
variiert wurde.

Abb. 20. — Muster des Gewebes 9 (Halbseide) von Paspels. Natiirliche Grésse (vgl. Tafel 23¢, d).

Aus cinem Hiufchen scheinbar nichtssagender, verrotteter Stoffetzchen konnte also mit dem
notigen Aufwand an Zeit und Geduld eine ganze Gruppe zum Teil schr bemerkenswerter Ge-
webe gewonnen werden, die ihren ganz bestimmten Platz in der Textilproduktion des Frithmittel.
alters einnehmen. Gerade die Tatsache, dass in den schweizerischen Fundkomplexen immer wie-
der Nahverwandtes auftritt, scheint mir bedeutsam. Mit der Zeit werden einzelne Stilgruppen und
technische Besonderheiten sich zeitlich besser einordnen lassen, als dies heute noch der Fall ist.

Feste Datierungen von frithmittelalterlichen Seidenstoffen sind schwer zu gewinnen. Am ehe-
sten konnten sich noch aus Grabfunden hervorgehen. Seidenstoffe sind da aber dusserst selten.
Funde aus Reliquiaren sind fiir scharfe Datierungen ungeeignet, da in ihnen zusammen gefundene
Stiicke keineswegs gleich alt sein miissen. Reliquien konnten iibertragen und in neue Stoffe ein.
gehiillt werden, bisweilen unter Beigabe der alten. Das Brettchen mit dem Diagonalmuster (Tafel
195) und das mit dem Kreuz (Tafel 19¢) im Reliquiar von Paspels sind sicher nicht vollstindige
Gegenstinde. Sie konnen ilter als die Deponierung des Reliquiars sein. Volbach zeigt in seiner
Erérterung, dass auch andere Stiicke, nimlich die Silberschachtel (Tafel 15¢, 4, f) und das Geweih-
reliquiar (Tafel 194), aus verschiedenen Jahrhunderten stammen. Die gleiche Moglichkeit besteht
fiir die Stoffe, obschon dies nicht notwendigerweise der Fall ist. Er datiert die Geweihbiichse in
das 7. bis 8.Jahrhundert. Es ist nicht zu bezweifeln, dass auch die Stoffe nicht spiter anzusetzen
sind. Einfache Muster kénnen ziemlich langlebig sein. Es ist gewiss nicht mit Sicherheit auszu.
schliessen, dass z.B. der Damast von Paspels schon dem 6. Jahrhundert angehért. Es ist deswegen
fir die Textilforschung schon ein sehr brauchbares Resultat, wenn die Paspelser Stoffe spitestens
dem 7. bis 8.Jahrhundert, méglicherweise aber auch schon dem 6. Jahrhundert zugewiesen wer-
den kénnen.
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Tafel 21

Seidenstoffe aus der Kirche St. Lorenz bei Paspels. — a, b Fragment von Gewebe 1 (@ in naturlicher Grosse, b Ausschnitt
davon in 3,6facher Vergrosserung). — ¢, d Gewebe 2(¢ in natiirlicher Grosse, d Ausschnitt davon in 5,3facher Vergrosse-
rung). — e, f Gewebe 3 (¢ in naturlicher Grosse, f Ausschnitt davon in 3,5facher Vergrosserung).

DIE KIRCHE ST.LORENZ BEI PASPELS (E.VOGT)



Tafel 22

Seidenstoffe aus der Kirche St. Lorenz bei Paspels. — a, b Gewebe 4 (a in natiirlicher Grosse, b Ausschnitt davon in

5facher Vergrosserung). — ¢, d, e Gewebe 5 (¢ in natiirlicher Grosse, d Ausschnitt der Vorderseite in 5facher Vergrosserung,

e Ausschnitt der Riickseite in 5facher Vergrosserung). — f, g Gewebe 6 (f in natiirlicher Grosse, g Ausschnitt der Vorder-

seite in 5facher Vergrosserung). — &, ¢, & Gewebe 7 (h in natiirlicher Grésse, 7, # Ausschnitt der Vorder-, bzw. der Riick-
seite in 5facher Vergrosserung).

DIE KIRCHE ST.LORENZ BEI PASPELS (E. VOGT)



c d

Halbseidenstoffe aus der Kirche St. Lorenz bei Paspels. —a, b Gewebe 8 (a in natiirlicher Grosse, b Ausschnitt bei 1,6facher
Vergrosserung in Durchsicht). — ¢, d Gewebe 9 (¢ in natiirlicher Grosse, d Ausschnitt bei 1,6facher Vergrosserung in
Durchsicht).

DIE KIRCHE ST.LORENZ BEI PASPELS (E.VOGT)
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