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Fabrication, Conservation et Restauration

par DAVID COTTIER-ANGELI

Examen de I’état de conservation avant la restauration

Le calice de Belmont m’a été livré en vue de sa restaura-
tion, en deux parties. Avant d’entreprendre la restauration,
il convenait d’examiner attentivement 1’objet pour com-
prendre les raisons de la rupture et ainsi éviter de nouveaux
accidents.

Cet examen a permis de faire quelques constatations sur
la mani¢re dont il a été exécuté et réparé dans le passé.
Elles méritent d’étre relatées.

Ce calice est une belle piece d’orfevrerie en argent dont
quelques parties ont été décorées en utilisant la technique
de la dorure au mercure.

Depuis sa création, il a subi divers dégats plus ou moins
graves qui ont nécessité plusieurs interventions de restau-
ration.

Par souci de clarté, ’état de conservation sera décrit en
partant du pied en faisant remarquer d’ores et déja que la
coupe a été refaite a une date plus tardive.

Le pied présente des traces indubitables de chocs occa-
sionnés par des chutes qui ont entrainé des dégats modi-
fiant le galbe et provoquant une fracture.

Sur cette image qui repré-
sente la face extérieure du
pied, on peut reconnaitre
deux types de surfaces. Pres
du centre, une plage bien
polie, sans marques, laisse
glisser la lumiere sans accrocs.
Fig. 11 Surlignégs, on observe _des
restaurations du galbe faites
par martelage.

Sur cette image qui repré-
sente la face intérieure du
pied, I’outil de restauration a
laissé des traces plus gros-
sieres. Dans la méme zone,
on observe des graffitis dont
on ne comprend pas le sens.

Fig. 12

Fig. 13b

Fig. 13c

Les trois images qui suivent
représentent la gravure du
Golgotha sur la face exté-
rieure du pied, son envers a

# D’intérieur et sa radiographie.

Le trait vertical positionne le
prélevement métallographique
analysé par Monsieur Ber-
trand Duboscq.

On reconnait une plaque de
renforcement soudée avec
un alliage plomb/étain en
bon état de conservation.
Suite a une chute du calice,
le pied s’est fracturé a I’en-
droit de la gravure, zone
affaiblie par la profondeur

. de la gravure.

La radiographie de la sou-

e dure basse température plomb/

étain présente une hétérogé-
néité du matériau qui interdira
au laboratoire d’analyse de
tirer des conclusions scienti-
fiques. Cette hétérogénéité
se traduit par les taches de
densités.
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Fig. 14a,b Fig. 15

Fig. 16a,b

La colonne du pied a été réalisée en trois parties rivées ensembles. Le nceud central est fait en deux coquilles soudée. La
soudure est visible horizontalement sur la radiographie. Précisons que 'image de gauche est constituée de deux photos

juxtaposées.

caractéristique.

Fig. 17

L’observation de ces images permet de définir I’existence
de plusieurs phases de restauration, en effet, la position des
rivets ont été modifiées a plusieurs reprises.

Une des interventions les plus importantes a été I’intro-
duction a I'intérieur de la colonne de tubes de renforts en
alliage cuivre maintenus par des rivets. Ces tubes sont
fabriqués a partir d’une feuille repliée sur elle-méme et
jointe mécaniquement par une découpe en zigzag et non
pas par une soudure. Cette technique démontre 1’ancien-
neté de I'intervention.

Il est vraisemblable que lors d’une chute, I’anneau avec le
motif floral se soit cassé et qu’une partie s’en soit détachée.
Apres le renforcement par les tubes de cuivre, soit immé-
diatement, soit a une période plus tardive, cette piece déta-
chée a disparu et pour magquiller le motif manquant le tube
de cuivre a été argenté a cet endroit.

La séparation de la coupe de la colonne du pied montre
que la soudure oxydée a laché, ce qui a permis d’examiner
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Cette image montre au premier plan la soudure basse température plomb/étain
sur le haut de la colonne et au second plan, le nceud qui se trouve au milieu de
la colonne. Le niveau d’oxydation de cette soudure présente une morphologie

attentivement l'intérieur du nceud par endoscopie et par
radiographie. Ces examens ont révélé plusieurs interven-
tions dont plusieurs ont déja été commentées.

Sous la coupe du calice, on
voit cinq pétales en alliage
d’argent et I'autre partie de
la soudure plomb/étain.
L’absence de joint mécanique
entre la coupe et le pied
contraste avec les autres joints
de la piece. La premiere im-
pression laissait penser que
les pétales faisaient partie
d’une restauration.

Fig. 18



La radiographie de ces
pétales révele une forte
hétérogénéité de densité de
la soudure visible par les
taches. La fleche de gauche
indique une zone circulaire
plus claire qui correspond
a une ouverture, remplie de
soudure, dans la feuille con-
stituant la coupe du calice.
Cet indice donne un rensei-
gnement sur la manieére dont
la coupe a été fabriquée.

A Tintérieur de la coupe,
une pastille visible sur cette
image masque cette ouver-
ture. Elle est indiquée sur la
radiographie par la fleche de
droite.

Fig. 19

Fig. 20

L'image du col nous montre
quatre dépressions. Une
d’entre elles est prolongée
par une fissure comme on
® peut le voir sur 'image. C’est
| a cet endroit qu'un préleve-
ment a été fait pour connaitre
la technique de manufacture.

Lamacrophotographie montre
des striures horizontales qui
sont révélatrices de la tech-
nique de la manufacture.

On a pu déduire de ces indices que la technique utilisée
consiste a produire le galbe sur un tour a ’aide d’une forme
de bois dur et d’un brunissoir pour masser la feuille sur son
cone central de bois. Elle a été pratiquée au début du
XVIIIe siecle.

De plus, un galbe aussi prononcé en son centre, s’il avait
€té exécuté uniquement par martelage et mis au feu pour
éliminer les tensions internes du métal, aurait été une
prouesse technique dont seuls quelques maitres étaient
capables.

Un martelage sommaire est venu «décorer» la surface
pour donner une certaine ressemblance au travail du pied.

A Pintérieur de la coupe, des
stries horizontales cadencées
par paliers, sont visibles.

Le dos du poingonnage des
lettres BELMONT révele
une structure du métal résis-
tante et un appui de matiere
tendre comme le bois.

Fig. 23

La restauration

La restauration du pied a consisté a reprendre le galbe dans
le but de neutraliser les tensions internes du métal. L’an-
cienne restauration du Golgotha a été conservée parce
qu’elle fait partie de I’histoire de ’objet. L’anneau avec le
motif floral situé sous le nceud a été restitué dans son aspect
original en moulant le motif préservé et en le reproduisant
en argent dans la partie manquante.

Les trous d’anciens rivets ont été bouchés par de petits
capuchons dorés. La coupe a été également restaurée dans
le but de neutraliser les tensions internes du métal en
redressant les cabossages.

L’intervention la plus importante a été la fixation entre le
pied et la coupe. Cette opération a consisté a fixer une
petite tige de cuivre aux cinq pétales du dessous de la coupe
venant s’insérer a l'intérieur du tube de renfort de la
colonne. Cette tige de cuivre d’environ quatre millimetres
est fixée au centre des pétales par une brasure au laser.
L’avantage de cette méthode est qu’il n’y a pas d’ajout de
matiere et que la température générale de I’objet n’est pas
modifiée. Par conséquent la structure métallographique
n’est pas altérée. Cette tige a son extrémité taillée en mor-
taise est emboitée a l'intérieur de I’anneau supérieur de
renfort sur 1'ultime rivet. Le tout est maintenu par résines
réversibles.

Le choix du type de liaison et de renforcement a été dicté
par la fonction du calice. En effet, cet objet d’art ancien
n’est pas destiné a figurer dans une vitrine, mais est encore
utilisé pour la communion et est manipulé par de nom-
breuses personnes qui se le passent de main en main.

Enfin, pour garantir la stabilité chimique lors des mani-
pulations, un traitement de la surface par passivation au sel
d’or a précédé un laquage qui crée une barrieére atmosphé-
rique.
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